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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ХОЛОДИЛЬНИКИ СТЕКЛЯННЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ

Laboratory glass condensers

ГОСТ
9499-70

Взамен
ГОСТ 9499—60

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при 
Совете Министров СССР от 20/V 1970 г. № 753 срок введения установлен

с 1/VII 1971 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стеклянные лабора­
торные холодильники, предназначенные для конденсации и охлаж­
дения веществ.

1. ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

1.1. Стеклянные лабораторные холодильники должны изготов­
ляться следующих типов:

ХПТ — холодильники с прямой трубкой;
ХПТ-КШ — то же, с взаимозаменяемыми конусными шлифами;
ХШ — холодильники шариковые;
ХШ-КШ — то же, с взаимозаменяемыми конусными шлифами;
ХСН-КШ — холодильники спиральные с взаимозаменяемыми* 

конусными шлифами с наружным охлаждением;
ХСВ-КШ — то же, с внутренним охлаждением;
ХСВО-КШ — то же, с внутренним охлаждением обратимые;
ХСД-КШ — то же, с внутренним и наружным охлаждением 

двустенные;
ХП-КШ — холодильники пальчиковые с взаимозаменяемыми 

конусными шлифами.
1.2. Форма и основные размеры холодильников должны соот­

ветствовать указанным на черт. 1 —10 и в табл. 1—7.

Издание официальное
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Стр. 2 ГОСТ 9499—70

Тип ХПТ

Н а р у ж н ы е диаметры
L

(п ред . о ткл . + 1 5 )
и

(пред. откл. Л:W) О
( п р е т .  о т к л .  + 2 )

d
(пред. оп:л. И )

5
(пред, откл. +0,3)

4 3 0 3 0 0 2 2 12 1.3

5 3 0 4 0 0 2 7 17 1,5

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника с пря­
мой трубкой при длине кожуха 300 мм без шлифов:

Холодильник типа ХПТ 300 ГОСТ 9499— 70



60
±S

ГОСТ 9499—70 Стр. 3

Тип ХПТ-КШ

Исполнении 1 Исполнение 2

Черт. 2



Р а з м е р  ы, мм
Т а б л и ц а  2 О-в■"О

Исполнение
L

(пред. откл. 
+  15)

(пред. откл. 
±10)

Наружные диаметры 1
(пред. откл.

±3)

S
(пред. откл. 

±0,3)

Шлифы по ГОСТ 8682-70

D
(пред. откл.

±2)

d
(пред. откл .

±1)
муфты к ерна

230 100
340 200 22 12 ПЗ

1 445 300 55 14/23 14/23

545 400 27 16 1.5
745 600

555 400
2

7G5 600
27 16 60 1,5 14/23 29/32

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника с прямой трубкой при длине 
кожуха 400 мм с взаимозаменяемым шлифом керном 29/32:

Холодильник типа ХПТ 400 29/32 ГОСТ 9499— 70

ГО
С

Т 
9499—

70



ГОСТ 9499—70 Стр. 5

Тип ХШ

Черт. 3



Т а б л и ц а  3
Р а з м е р ы ,  мм

Количество
шаров

L
(пред. откл. 

±15)
Ц

(пред. откл. 
±10)

Наружные диаметры 1
S

Пред. откл. 
±0,3

D d di
Номин. Пред.

О Т К Л .Номин. Пред.
откл. Иомин. Пред.

откл. Номин. Пред.
откл.

4 210 100 22 ± i 15 ± i 8 ± i 20 ± i 1.3

4 355 200

40 i .2 30 ± 2 14 ± i 45 1 о ± о 1.56 445 з:ю

8 545 400

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника четырехшарикового без шлифов:

Х ол од и л ьн и к  типа Х Ш  4 Г О С Т  9499— 70

С
тр. 

6 
ГО

СТ 
9499—

70



ГОСТ 9499-70 Стр. 7

Тип ХШ-КШ

Исполнение 1 Исполнение 1

Черт. 4



Р а з м е р ы ,  мм
Т а б л и ц а  4

Испол­
нение

Коли­
чество
шаров

L
(пред, 

откл. ±15)
(пред.

откл. ±10)

Наружные диаметры
1

( 6 (пред, 
откл. ± 3 )

(пред.
откл.
± 0 ,3 )

Шлифы по 
ГОСТ 8682-70D d

(пред.
откл.

± 1 )
По­
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл. муфты керна

1

4 210 100 22

40

± i 15 ± i 8 20 ± i 40 1.3

14/23

14/23

4 355 200

± 2 30 ± 2 14 45 + з

50
1.5

19/26

6 445 300 60 29/32
8 545 400

2 5 385 250 40 ± 2 30 ± 2 11 45 ± 3 80 1.5 45/40

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника четырехшарикового с взаимо- 
заменяемым шлифом керном 19/26:

Х олодильни к типа ХШ  4 19/26 ГО СТ 9499— 70

С
тр. 

8 
ГО

С
Т

 
9499—

70



ГОСТ 9499—70 Стр. 9

Тип ХСН-КШ

Черт. 5

Та б л и ц а  5
Р а з м е р ы ,  мм

Количество 
витков спирали

10 330 200
14/23 14/23

16 430 300

(пред. откл. 
±15)

и
(пред. откл. 
±10)

Шлифы по 
ГОСТ 8682-70

муфты керна

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника спи­
рального с наружным охлаждением с 10-ю витками;

Холодильник типа ХСН 10 ГОСТ 9499—70



Стр. 10 ГОСТ 9499—70

Тип ХСВ-КШ

Черт. 6

Пр и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника 
ралы-юго с внутренним охлаждением:

Холодильник типа ХСВ ГОСТ 9499—70

спи-



ГОСТ 9499—70 Стр. 11

Тип ХСВО-КШ

Черт. 7



Стр. 12 ГОСТ 9499-70

Т а б л и ц а  6

Количество
витков
спирали

L
(прел. откл. 

+  15)

и
(прел. откл. 

±10)

1
(пред. откл. 

±3)
(пред. откл.

±3)
Шлифы по 

ГОСТ 86S2—70

10 350 200 40 14/23

50 19/26

16 470 300 50 19/26

60 29/32

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника спи­
рального с внутренним охлаждением обратимого с 16 витками:

Холодильник типа ХСВО 16 ГОСТ 9499—70

Тип ХСД-КШ

Черт. 8



Р а з м е р  ы, мм
Т а б л и ц а  7

Коли­
чество
витков

спирали

L
(пред.
откл.
±15)

Т\
(пред.
откл.
±Ю)

и
(пред.
откл.
±10)

1
(пред.
откл.
±3)

Наружные диаметры Шлифы по 
ГОСТ 8682-70D 0, d dr

По­
мин.

Пред.
откл.

Но-
мни.

Пред.
откл.

Но-
мин.

Пред.
откл.

(пред.
откл.
±1)

муфты керна

9 265 130 100 50 32 ±1 22 ±1 16 ±1 4

14/23

19/26

15 370 240 200
60 54 ± 2 40 ± 2 30 ± 2 7 29/32

22 475 340 зсо

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника спирального с внутренним и 
наружным охлаждением двустенного с 15 витками:

Х о л о д и л ьн и к  типа Х Д С  15 Г О С Т  9499— 70 ГО
СТ 

9499-70 
Стр. 

13



Тип ХП-КШ

Стр. 14 ГОСТ 9499-70

П р и м е р  у с л о в н о г о  о б о з н а ч е н и я  холодильника 
пальчикового:

Холодильник типа ХП ГОСТ 9499— 70

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Холодильники должны изготовляться в соответствии с тре­
бованиями настоящего стандарта по технической документации, 
утвержденной в установленном порядке.

2.2. Холодильники должны изготовляться из прозрачного бес­
цветного химико-лабораторного стекла типов ХУ-1 и ТУ по 
ГОСТ 9111—59.

Допускается слабый цветной оттенок стекла.
2.3. На поверхности и в толще стекла холодильников не до­

пускаются:
а) мошка в сосредоточенном виде;
б) свиль, ощутимая рукой;
в) воздушные капилляры, продавливаемые острием из матери­

ала одинаковой со стеклом твердости или менее твердым;



ГОСТ 9499—70 Стр. 15

воздушные капилляры шириной более 0,3 мм на холодильниках 
из стекла типа ХУ-1 и более 0,5 мм на холодильниках из стекла 
типа ТУ, не продавливаемые острием;

г) инородные включения, разрушающие изделие (шамотные 
камни, шлиры, окалина);

д) инородные включения, не разрушающие изделие (непрова- 
реиные частицы шихты, частицы закристаллизовавшегося стекла), 
размером по наибольшему измерению более 0,5 мм на холодиль­
никах из стекла типа ХУ-1 и более 1 мм на холодильниках из стек­
ла типа ТУ в количестве более 3 шт. на изделие.

2.4. В местах спая холодильников не должно быть: наплывов 
стекла толщиной более 1 мм свыше толщины стенки; свищей.

2.5. Края горловин и отводных трубок холодильников должны 
быть ровно обрезаны и оплавлены.

П р и м е ч а н и е .  По требованию заказчика верхняя отводная трубка хо­
лодильников может быть изготовлена согласно черт. 10.

Черт. 10

2.6. Холодильники должны быть отожжены. Величина разно­
сти хода двух лучей при проверке на полярископе не должна 
превышать 100 нм на 1 см длины светового пути.

2.7. Шлифы холодильников должны соответствовать ГОСТ 
8682—70.

2.8. Готовые холодильники должны быть приняты отделом тех­
нического контроля предприятия-изготовителя. Изготовитель дол­
жен гарантировать соответствие выпускаемых холодильников тре­
бованиям настоящего стандарта.

3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сда­
точные и типовые испытания холодильников по методике, пред­
усмотренной настоящим стандартом.



Стр. 16 ГОСТ 9499—70

3.2. Приемо-сдаточным испытаниям должны подвергаться хо­
лодильники в количестве не менее 10% от партии.

Партией считают количество холодильников, одновременно сда­
ваемых на склад или одновременно отправляемых в один адрес.

3.3. Типовым испытаниям подвергают холодильники после ос­
воения технологического процесса производства, а также при изме­
нении материалов или технологического процесса.

3.4. При неудовлетворительных результатах испытаний хотя: 
бы по одному показателю должна производиться повторная про­
верка по этому показателю удвоенного количества образцов, взя­
тых от той же партии холодильников.

Результат повторной проверки является окончательным.
3.5. При контрольной проверке потребителем качества холо­

дильников на соответствие требованиям настоящего стандарта 
должны применяться методы испытаний, указанные в пп. 3.6—3.9.

3.6. Линейные размеры холодильников проверяют универсаль­
ным измерительным инструментом в соответствии с технической 
документацией, утвержденной в установленном порядке.

3.7. Отсутствие свищей в спае проверяют следующим методом: 
конец одной отводной трубки холодильника герметично закрыва­
ют, на конец другой отводкой трубки надевают резиновую грушу. 
Конец холодильника с проверяемым спаем опускают в воду, затем 
с помощью груши нагнетают в холодильник воздух. При отсутствии 
свищей в спае в воде не должны появляться пузырьки воздуха.

3.8. Качество отжига холодильников проверяют по ГОСТ 
7329—55.

3.9. Герметичность шлифов проверяют по ГОСТ 8682—70.

4. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 
И ХРАНЕНИЕ

4.1. На холодильниках должны быть нанесены четкие и устой­
чивые к воздействию агрессивных сред обозначения:

товарный знак предприятия-изготовителя;
тип стекла, из которого они изготовлены.
4.2. Холодильники должны быть завернуты в бумагу и уложе­

ны с мягкой прокладкой в деревянные ящики по ГОСТ 8872—63.
Допускается другая тара, обеспечивающая сохранность холо­

дильников при транспортировании и хранении.
Указанный вид упаковки распространяется и при контейнерной 

перевозке.
4.3. Масса ящика брутто не должна превышать 50 кг.
4.4. На крышке ящика должны быть нанесены следующие 

надписи: «Верх», «Осторожно—стекло!», «Не бросать!» или знаки 
их заменяющие по ГОСТ 14192—69.
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Маркировка тары должна быть устойчива к воздействию осад­
ков, не должна стираться и выцветать. Цвет маркировочной крас­
ки должен резко отличаться от цвета тары.

4.5. Каждая партия отгружаемых холодильников должна со­
провождаться документом установленной формы. Документ дол­
жен содержать:

а) наименование, тип и количество изделий;
б) дату выпуска;
в) подтверждение соответствия изделий требованиям настоя­

щего стандарта;
г) номер настоящего стандарта.
4.6. Холодильники должны храниться в помещении, защищен­

ном от воздействия атмосферных осадков.
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