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Пункт 2. Таблица 1. Примечание 2. Заменить слова: «не контролируются» 
ша «не определяются»;

пример условного обозначения исключить.
(Продолжение см. с. 54)

53
кружево плетение
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(Продолжение изменения к ГОСТ 8239— 72)»
Пункт 3. Таблица 2. Примечание. Заменить слова: «Контроль» на «Опре

деление», «производится» на «проводится».
Пункт 7 изложить в новой редакции: «7. По требованию потребителя не

симметричность фланцев полок балок относительно вертикальной оси не дол
жна превышать 1/2 суммы предельных отклонений по ширине полки».

Пункты 8, 9. Заменить слова: «По соглашению сторон» на «По требова
нию потребителя».

Пункт 14. Заменить слово: «контролируются» на «определяются»,
(НУС № 7 1985 г.)
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