
Изменение № 1 ГОСТ 11831—79 Угли Сахалина для энергопоездов. Техниче
ские требования
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 08.04.85 
№ 1005 срок введения установлен

с 01.10.85

Пункт 1 изложить в новой редакции: «1. Настоящий стандарт распрост
раняется на угли Сахалина марок и групп Д, Г(Г6) и Б(БЗ) по ГОСТ 7026—80, 
предназначенные для энергопоездов в соответствии с номенклатурой, приведен
ной в обязательном приложении».

Пункт 2 исключить.
Пункт 3 изложить в новой редакции: «3. Зольность углей (A d ) не долж

на превышать в процентах:
20.0 — в углях марок Д, Г, Б;
22.0 — в углях шахтоуправления «Лермонтовское»;
28.0 — в углях разреза «Новиковский».
Пункт 4. Второй абзац. Заменить значение: 0—500 мм на 0—50 мм.
Пункт 6. Заменить слова: «рабочей влаги (№Р)» На «общей влаги в ра

бочем состоянии топлива (W\ )».
Пункт 10. Исключить слова: «и ГОСТ 16479—70»;
заменить обозначения и ссылки: А с на А й, WP На , ГОСТ 2057—74 

на ГОСТ 2057—82; ГОСТ 11014—70 на ГОСТ 11014—81.
Стандарт дополнить приложением:

(Продолжение см. с. 44)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 11831—79)
ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

Номенклатура углей Сахалина, предназначенных для энергопоездов и коды по 
Общесоюзному классификатору промышленной и сельскохозяйственной продукции

Н а и м еао в ание п родукци и Код ОКП

Уголь сахалинский марки Г — газовый, рядо
вой— ГР, 0—200 мм, группы Гб 

Уголь сахалинский марки Д  — длиннопламенный, 
рядовой — ДР, 0—200 мм 

Уголь сахалинский марки Б — бурый, крупный 
орех концентрат — Б КО концентрат, 25— 100 мм 

Уголь сахалинский марки Д  — длинно пламенный, 
мелкий концентрат — ДМ  концентрат, 13—25 мм 

Уголь сахалинский марки Д  — длиннопламенный, 
орех концентрат —■ ДО концентрат, 25—50 мм 

Уголь сахалинский марки Д — длиннопламенный 
крупный , орех концентрат — ДКО концентрат, 
25— 100 мм

Уголь сахалинский марки Д — длиннопламенный, 
крупный концентрат — ДК концентрат, 50— 100 мм 

Уголь сахалинский марки Г — газовый орех, 
мелкий с семечком и штыбом концентрат — 
ГОМСШ концентрат, 0—50 мм

(ИУС № 7 1985 г.)
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