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Поправка к ГОСТ Р 55080—2012 Чугун. Метод рентгенофлуоресцентного анализа

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 4.1 ^-неопределенность результата 
измерений

CR095(3) — критический диапа
зон для трех определений

Пункт 11.3 Первый аб
зац

Полученное значение сравнивают 
с критическим диапазоном CR0 g5(3), 
приведенным в таблице А.1 (прило
жение А)

Полученное значение сравнивают 
с критическим диапазоном CR0 95(3).

второй абзац, форму
ла (3)

lCmax "  Cminl -  CR0,95(3) ’ I^ m a x  — ^ m in l -  ^^0 ,95^ )’ 

где С/?0 95(3) = 1,2г.

Приложение А, табли
ца А.1 . Головка таблицы

Норматив контроля внутрила- 
бораторной воспроизводимости Rn 
(Р=  0,95)

Предел внутрилабораторной пре
цизионности Rn (Р=  0,95)

(ИУС № 10 2018 г.)

34

экспертиза недвижимости

Поправка

http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294798/4294798538.htm

