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ПОПРАВКА

к СТО НОСТРОЙ 2.29.113-2013
Мостовые сооружения. Устройство покрытий на мостах и искусственных сооружениях

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 1.2 1.2 Стандарт устанавливает 
требования к производству 
работ при устройстве 
покрытий из горячего 
асфальтобетона, щебеночно
мастичного асфальтобетона, 
литого асфальтобетона, 
цементобетона
(фиброцементобетона) на 
мостах и искусственных 
сооружениях с 
железобетонной плитой 
проезжей части и ортотропной 
плитой проезжей части.

1.2 Стандарт устанавливает 
требования к производству работ при 
устройстве покрытий из горячего 
асфальтобетона, щебеночно
мастичного асфальтобетона, литого 
асфальтобетона, цементобетона 
(фиброцементобетона) на мостах и 
искусственных сооружениях с 
железобетонной плитой проезжей 
части и ортотропной плитой 
проезжей части.
Положения разделов 4 и 12 являются 
рекомендуемыми.
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