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ГОСТ 8190—56 Припои серебряные

Изменение № 1
Р а з д е л  II. « С о р т а м е н т »

Пункт 3. Таблица 2 дополнена новым размером:

Толщина, мм Ширина, мм Длина, м м

Номин.
размер

Доп.
откл.

50 100 1Г0 200 100 150 200 300 400

Допускаемые отклонения

0,15 - 0 , 0 2 -2 ,51  - 5 - 7 , 5 - 1 0 - 1 0 - 1 5 - 2 0

осо1 - 4 0  ‘

Пункт 4. Таблица 3 дополнена новым размером:

Номинальный размер 
мм

Допускаемое отклонение 
мм

Минимальный вес отрезка 
г

0,6 - 0 , 7 15

(Приказ № 300 8/IV—59 rj

13* т
проектирование объектов
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