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Изменение $ 4
ТУ I4-I-3577-83

1. Срок действия технических условий продлить до 01.09.2001г.

2. Преамбула. Последнее предложение исключить.

3. Пункт 2.3. Таблица 2. Графы временного сопротивления и пре­
дела, текучести. Заменить размерность Ша. (кгс/мм2 ) на
Н/мм^ (кгс/мм^). Значение предела текучести для мягкого состояния 
записать 1080(110) вместо 1030(110).

4. Пункт 3.1.2 и приложение I. Заменить ссылку: ГОСТ 1497-73 на 
ГОСТ 1497-84.

5. Пункт 3.1.3 и приложение I. Заменить ссылкр: ГОСТ 6507-78 
на 6507-90, ГОСТ 7502-69 на ГОСТ 7502-89.

6. Приложение к техническим условиям изложить в редакции: 
"Оптовая цена на металлопродукцию - договорная".

7. Изменение Л  2 и Извещение Л  3 - аннулировать.

Экспертиза пговеденз ЦССМ ОАО Ш Ц  Ра ЦШЖчермет 

января 1997г.

Зам.директора центра стандартизации и 
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