
ГОСТ 949—57 Баллоны стальные для газов на Ру <  200 кгс/см2

Изменение № 1

Р а з д е л  II. « Т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я »

Пункт 8. Первый абзац и подпункт а изложен в новой редакции:
«8. Резьба горловины баллонов должна выполняться в соответствии с тре

бованиями ГОСТ 9909—61, при этом:
а) наружный диаметр резьбы в плоскости торца должен быть равен;
для баллонов малой емкости— 19,2 мм,
для баллонов средней емкости — 27,8 мм,
для баллонов средней емкости ацетиленовых — 30,3 мм.

Чертеж 3. Изображение резьбы горловины баллона на чертеже изменено на 
сквозное.

Р а з д е л  III. « М е т о д ы  и с п ы т а н и й »

Пункт 22. Заменена ссылка:
«ГОСТ 1497—42» на «ГОСТ 1497—61».

Пункт 23. Заменена ссылка:
«ГОСТ 1524—42» на «ГОСТ 9454—60»,
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