
Поправка к ГОСТ 33434—2015 Устройство сцепное и автосцепное железнодорожного подвижного 
состава. Технические требования и правила приемки

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.5.8 (четвертое пе
речисление)

- ударная вязкость при темпера
туре 200 °С — не менее 49 Дж/см2;

- ударная вязкость при темпера
туре 20 °С — не менее 49 Дж/см2;

(ИУС №12 2016 г.)
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энергетическая эффективность  

Поправка

http://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294805/4294805289.htm

