
ГОСТ 4673—49 Уплотнения резиновые к грязевым насосам
Изменение № 1

Р а з д е л  I « Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я »
Пункт 4. Таблица. Наименование показателя «Остаточное удлию ш е в % % , 

не более» изложено в новой редакции:
18

стандартизация

http://www.stroyinf.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


«Остаточное удлинение к относительному удлинен ню в % % , не 
более».

Нормы но этому показателю изменены:
«25» и «26» на «10»

Пункт 4. Таблица. В графах «Уплотнение клапана» и «Уплотнение саль
ника', уплотнение станины прокладки» норма по показателю «Твердость резины 
на готовых деталях по Ш ору, не менее» изменена:

«70» на «65»
(Пост. № 960 28/Х!!—4G г.)
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