
к ГОСТ 5—78 Текстолит и асботекстолит конструкционные. Технические уело 
вия (см. изменение № 3, ИУС № 8—90)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.2. Таблица 3. 
Графа «Наименование пока
зателя». Показатель 4 не менее не более

Приложение 2. Таблица. 
Графа «Норма для марки 
асботекстолит Г». Показа
тель 14 250 225

(ИУС № 12' 1991 г.)
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проектирование электроснабжения

поправка

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294808/4294808080.htm

