
В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В05

«с ГОСТ 14771—76 Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основ
ные типы. Конструктивные элементы и размеры. (Переиздание. Декабрь 1977 г. 
Переиздание. Июль 1979 г.)

В каком месте Напечатано Должно быть

Стр. 14 4. Конструктивные элементы 
сварных соединений, их раз
меры и предельные отклонения 
по ним должны соответство
вать указанным в табл. 2—47. 
Кроме указанных способов 
сварки, допускается применять 
другие способы дуговой свар
ки в защитных газах

(ИУС № 7 1980 г.)

новогодние салфетки

поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-salfetki-foto.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294812/4294812671.htm

