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Постановлением Госстроя СССР от 19 августа 1981 г, 
N9 145 утверждено и с 1 января 1982 г. всодится о 
действие приведенное ниже изменение п. 2.16 главы 
СНиП 11-56-77 «Бетонные и железобетонные конструк
ции гидротехнических сооружений», утвержденной по
становлением Госстроя СССР от 22 февраля 1977 г. 
№ 8.

Пункт 2.16 изложить в новой редакции:
«2.16, Для армирования железобетонных конструк

ций гидротехнических сооружений следует применять

арматурную сталь сокращенного сортамента, приве
денного 8 приложении 3 «а» к главе СНиП 11-21-75 
«Бетонные и железобетонные конструкции» к допо.тни- 
тельно арматуру класса A-И и диаметром 40, 50 и 
60 мм из стали марки 18Г2С.

При проектировании конструкций, подверженных 

воздействию агрессивной среды, необходимо выпол
нять требования главы СНиП 11-28-73 «Защита строи

тельных конструкций от коррозии»,

расчет ветровых нагрузок
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