
М. ТЕКСТИЛЬНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ,
ХИМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА

Группа М18

к ГОСТ 12.4.033—77 Система стандартов безопасности труда. Обувь спе
циальная кожаная для защиты от скольжения по зажиренным поверхнос
тям. Технические условия (Переиздание (январь 1984 г.) с Изменениями 
№  1, 2)

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 2.10 2.10. (И склю чен, 
Изм. №  2).

2.10. Гибкость обуви 
гвозде-клеевого мето
да крепления должна 
быть не более 32 Н /см  
(3,2 кгс/см ), обуви дру
гих методов крепления — 
20 Н /см  (2,0 кгс/см).

2 .10 .1 . (И склю чен, 
Изм. №  2)

(ИУС М> 2 2001 г.)
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Поправка

http://www.mosexp.ru
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294819/4294819562.htm

