
Изменение № 2 ГОСТ 742—78 Барий хлористый технический. Технические ус
ловия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.06.8Б 
№ 1482 срок введения установлен

с 01.11.86»

Вводную часть дополнить абзацем (после первого): «П оказатели техничес
кого уровня, установленные настоящим стандартом, предусмотрены для высшей 
и первой категорий качества».

Пункт 1.2. Таблица. Головку и пункт 5 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 219У

209»

кружева тесьма

https://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 742— 78)
Норма

Н аим ен ован и е показателя
Высшая категория к ач ества П ервая  к атегория  качества

Высший сорт 
О К П  21 5211 0120 1-й сорт О К П  21 52il т з с

5. Массовая доля же
леза, %, не более 0,001 0,003

графу «2-й сорт» и нормы исключить.

(ИУС № 9 1986 г.)

Источник

https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294823/4294823891.htm

