
Изменение № 1 ГОСТ 28034—89 Лакоткани электроизоляционные. Общие техни
ческие требования
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 18.09.89 № 2776

Дата введения 01.01.91

На обложке и первой странице под обозначением стандарта указать обоз
начение: (МЭК 394—3—1—76).

(ИУС № 12 1989 г.)
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