
Группа Д 8 0

Изменение № 2 ГОСТ 26220— 84 Баллоны аэрозольные алюминиевые моноблоч
ные. Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 15.06.89 № 1612

Д ата введения 01.01.90

Вводная часть. Второй абзац исключить.
Пункт 2.5. Шестой абзац. Заменить слово: «включая» на «включения».

(Продолжение см. с. 118)

платья черных кружев

http://www.kruzhevo-len.ru/kruzhevnye-aksessuary.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 26220—84)
Пункт 2.9. Заменить слова: «Для баллонов с видом покрытия П (табл. 2) 

показатель сплошности установлен факультативно до 01.01.90 г.» на «Допуска
ется по согласованию с потребителем для баллонов с видом покрытия типа П 
(табл. 2), применяемых в виде полуфабрикатов, показатель сплошности не нор
мировать».

Пункт 5.1 после слов «и ГОСТ 13841—79» дополнить словами: «или другой 
нормативно-технической документации».

(ИУС № 9 1989 г.)
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