
Группа А59

Изменение № I ГОСТ 19730—74 Тальк и талькомагнезит. Метод отбора и под
готовки проб для лабораторных испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.05.85 
№ 1346 срок введения установлен

с 01.11.85

Пункт 1.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Щуп по 
17817—78, изготовленный из тонколистовой стали или жести по 
13345—78».

ГОСТ
ГОСТ

(Продолжение см. с. 38)

номер сертификата

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1815.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 19730—74)
Пункт 2.2 дополнить абзацем: «От каждого контейнера отбирают точечные 

пробы щупом на всю глубину слоя из десяти разных точек. Масса точечной 
пробы должна быть не менее 0,3 кг»;

заменить слова: «разовая» на «точечная» (2 раза), «общая» на «объеди
ненная».

(ИУС N° 8 1985 г.)
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