
к ГОСТ 11964—81 Дробь чугунная и стальная техническая. Общие технические 
условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Таблица 2 3,200
Графа «Номера сит для рассева». 3,200 3,600
Для номера дроби 3,6 3,600 5,500

Графа «Допустимое содержание 94 94 —

остатка на сите, %» 85 — 85 —

Для номера дроби 3,6 — 1

(ИУС № 12 19*2 г)сертификаты на профиль

Поправка

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-37.html
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