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Изменение № 3 ГОСТ 6563—75 Изделия технические из благородных 
металлов и сплавов. Технические условия
Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и 
сертификации (протокол № 27 от 22.06.2005)
Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 5156

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стан
дартизации следующих государств: AM, BY, GE, KZ, MD, RU, TJ, TM, 
UZ, UA [коды альфа-2 по MK (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают ука
занные национальные органы по стандартизации

Вводную часть изложить в новой редакции:
«Настоящий стандарт распространяется на технические изделия из 

благородных металлов и сплавов, в том числе лабораторную посуду и 
принадлежности, применяемые в различных отраслях промышленности 
и науки».

По всему тексту стандарта заменить ссылки: ГОСТ 6835—80 на ГОСТ 
6835-2002, ГОСТ 6836-80 на ГОСТ 6836-2002.

Пункт 1.1. Изделия № 207, 309, 415. Примечание. Заменить обозначе
ние марки сплава: ЗлПдПл 30—10 на ЗлПдПл 60—30—10;

изделие 300. Таблица 41. Графа «Масса катода». Заменить значения: 16,0 
на 17,0; 21,0 на 23,0;

графа «Масса анода». Заменить значения: 14,0 на 13,0; 18,0 на 16,0. 
Пункт 2.3. Первый абзац. Исключить слово: «справочном»; 
второй абзац исключить.
Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4:
«2.4 Основные требования к условиям эксплуатации изделий из бла

городных металлов должны соответствовать приложению 2».
Пункт 5.3. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96. 
Стандарт дополнить разделом — 6:
«6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие технических изделий тре

бованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспорти
рования, хранения и эксплуатации, установленных настоящим стандар
том».

Приложение 1. Заменить статус: «Справочное» на «Рекомендуемое». 
Приложение 2. Заменить статус: «Справочное» на «Обязательное».
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