
И зм енение №  1 ГО С Т  1 8599—200 1  Трубы  напорны е и з полиэтилена. 
Т ехнические условия

П ринято М еж государственны м  советом  п о стандартизации, м е т р о л о га  и  
сертификации (протокол №  2 7  о т  2 2 .0 6 .2 0 0 5 )
Зарегистрировано Б ю ро п о стан  дартам  M F C  №  5161

З а  принятие изм енения проголосовали национальны е органы  п о стан 
дартизации следую щ их государств; A Z , A M , K Z ,K G , M D , H U , T J , T M , 
U Z  [к е д а  ал ь ф а-2  п о  M K  (И С О  3 1 6 6 ) 0 0 4 ]

Раздел 2 дополнить ссылкой:
«ГОСТ ИСО 161—1—2004 Трубы из термопластов для транспортиро

вания жидких и газообразных сред. Номинальные наружные диаметры и 
номинальные давления. Метрическая серия».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.10:
«ЗЛО номинальное давление PN для трубопроводов систем водоснаб

жения (ГОСТ ИСО 161—1) — номинальное давление, соответствующее

постоянному максимальному рабочему давлению МОР воды при 20 'С, 
выраженное в 105 Па (бар) с  учетам коэффициента запаса прочности С*. 

Пункт 4.1 изложить в новой редакции (кроме таблицы 1):
«4.1 Размеры труб в зависимости от марок полиэтилена должны соот

ветствовать указанным в таблицах 1—3. При этом допускается изготов
лять трубы с  предельными отклонениями, указанными в скобках»;

таблица 1. Наименование после слова «Размеры» дополнить словами: 
«и номинальные давления»;

головка. Заменить слова: «Максимальное рабочее давление воды при 
20 “С, МПа» на «Номинальное давление, 10s Па (бар)»;

таблицы 2 ,3  изложить в новой редакции; таблицу 4 исключить:

(Продолжение см. с. 53)

перечень сертификатов

http://www.stroyinf.ru/goods-certification.html


(Продолжение изменения № 1 к ТОСТ 18599—2001)

Т а б л и ц а  2 — Средний наружный диаметр и овальность труб из 
полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100

В миллиметрах
Наружный диаметр Овальность после 

экструзии, не болееноминальный предельное отклонение 
среднего наружного диаметра

10 -ю.з 1,2
12 +0.3 1,2
16 +0.3 1,2
20 +0.3 1,2
25 +0,3 1,2
32 +0,3 1,3
40 40,4 1,4
ЭО 40.4С+0,5) 1.4
63 +0,4(+0,6) 1,5
75 +0,5(40,7) 1,6
90 +«,«(+0.9) 1,8
110 40.7(+1.0) 2,2
125 +0,8(+1,2) 2,5
140 -Ю,9(+1,3) 2,8
160 +Ш+1.5) 3.2
180 +1.К+1.7) 3.6
200 +U(+1,8) 4,0
225 +1.4(+2.1) 4,5
250 +1.5Г+2.3) 5.0
280 +1.7(+2.6) 9.8
315 +1,9(+2,9) ПД
355 +2,2(+3,2) 12,5
400 +2.4(+3.6) 14,0
450 +2,7(44,1) 15,6
500 + 3 .0 Н 5 17,5
560 +14(+5.0) ш
630 +3,8(+5,7) 22,1
710 +6.4 24.9
800 +Р 28,0
Яй 313
1000 +53 35,0
1200 +10,8 42,0
1400 +12,6 49,0
1600 +14,4 Щ

(Продолжение си. с. 54)



(Продолжение изменения № 2к ТОСТ 18599—2001)

Т а б л и ц а  3 — Толщина стоног к  номинальные дешевки труб из 
полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, ПЭ 100

В миллиметрах
Наименование
иодиэтилена

дал 4i
S 20

дал зз j 
S16 I

дал 26
____&ЛЛ______

дал 2i I 
s 10 1

Нсминадъное досеем», 10s Па (бар) |
PN 2,5 PN3,2 PN4 PN 5

ПЭ 80 PN3,2 FN4 PN5 PN 63
ПЭ100 PN4 PN5 PN6.3 PN 8
Нсмянадь- 
ный наруж
ный: диаметр

Тсавдана садики |
ма

мин.
пред
спас

no
мин.

пред
опое

HO-
МИН.

пред
QTKV.

ДО
МИН.

цред
ОПЕК

10 _ _ — — — — —
12 _ — — — — — — —
16 _ _ — — — — —
20 _ _ _ — — — — _
25 — — — — — — — —

------52-------- _ — — — — — — —
40 _ — — — — — 2.0* +0.3(0.41
50 _ — — — _ 2 A . _+0,3(0,4) 2.4 +0.4(0,51
63 — — 2,0 2,5 +0,4(0,51 3,0 +0,4(0,51

------73-------- 2,0* +0,3(0,4) 2,3 +0Ж0.5) 2.9 +0.4(0,51 TT +0,5(0,61
90 2,2 +0.4(0.51 2,8 +0,4(0,51 3,5 +0.5(0.61 V +0.6(0.71
НО 2,7 +0,4(0,51 3,4 +0.5(0.*) . 4j2_ "+Q.*(0,71 5,3 +0.7(0.81
125 ?,1 +0.5(0.61 _ £ 2 _ +0,2m. -4*8.- +0.6(0.81 0,0 +0.7(0.91
140 3,5 +0,5(0,61 JiL-+0,6(0,71 5,4 +0,7(0,91 V +0.8(1.11

— газ— 410 +0.5(0,61 4,? +0.6(0.81 *.2 +0.8(1.01 7,7
180 4,4 +0.6(0.71 5,5 +0.7(0.91 6.9 +0.8(1.11 8,6
200 4,9 +0.6(0.81 _S X - . .V . +0.9(U1 ?,*
225 5,5 +0.7(0.91 6,9 +Ш1.31 10,8 +1,2(1,71
250 +0.8(1.01 7,7 9,* +1,1(1,51 11,9 + 1.3(1.81
280 6,9 +0,8(1,11 -M- ± Ш Ш JQ,? +1-2(1.71 13,4 +1.5(2.11
315 7,7 +0.9(1,21 9J + u a , s i 12,1 +1,4(1.91 15,0 +1.6(2.31
355

-----400-------
8 J +1,0(1,4) 10,9 + Ш 13,6 +1.5(2,11 16,9 + 1,8(2,61

Ю Я В И т 1е т1е т Ш Ш 1И * В И Н Ш ® 11011Е21Н К Я1
450 Г Т П П  +1.2(1.711 13.8 1 +1.5(2,1] | 17,2 1+1.9(2.61 121.51+2.3(3,3)1
500 ■  M M U  Pt!* * j1I  M 1U  ffiTORl В Т Л I C M  Г Ш 1* Ш Е У 1И Ш 1|
560 ГТЗЛ Г +1,5(2,1) 17,2 1+1,9(2,611 21,4 1+2,3(3,31 126,71+2,8(4M
630
710 17,4 +1,9(2,71 21,8 +2,3(3,31. 27.2 +2.9(4,11 33.9 +3,5(5,11
800 19,* +2,1(3,01 24,5 ■+A6L3JI 30.6 38.1 +4.0(5.81
900 22,0 +2,3(3,31 27,6 +2.9(4.21 34.4 + 3 ffi2L 42.9 +4.4(6,51
1000 24,5 +2,6(3,71 30,6 +ЗЖ 6) 38,2 47J +4,9(7,21

— Ш о ------- 29A +3,I(4,$| 36Д 45,9 + Ш 5!| 37Д
1400 34,3 +3,6(5,2) 42,9 53,5. +5,5(8,11 66,7
1600 39,2 ■И, 1(5,50 49,0 |+5,0(7,4) j 61,2 +*,3(9,2) r = n 1 -  J

(Продолжение см. с. 55)



(Продолжение изменения N il к  ГО СТ18599—2001)

Продолжение таблицы 3

пуитэтддаа
ЯМ 17,6 

Я 8.3
ЯМ 17 

Я 8
ЯМ 13,6 

Я 6.3
ЯМ 11 

Я5
Номитадыте давление. 105 Па (Бар) |

г о © PN6 *N6,3 PN8 им 10
го ю (PN7.5) ИМ 8 ИМЮ FN12.5
Го 100 (ИМ 9.5) Ш о ИМ 12,5 ИМ 16

Номнкаддъ 
ны* наруж
ны* диаметр

Тошсанасташк |
во-

мин.
пред.
стах

д а - Чред,
о т

но-
мин

пред.
mat.

ню- чред
стах

10 _ — _ _ _ _ _ _
12 _ _ — _ _ — _
16 _ _ 1 _ _ _ _ _ _
20 _ _ _ _ _ _ 2.0* +0.3(0,41
25 _ _ _ _ 2.0* +0,3(0,4) 2,3 +0,4(0,5)
32 — — 1 2,0* +0,3(0,4) 2,4 +0,4(0,5) 3,0* +0,4(0,5)
40 2,3 +0,4(0,5) 2,4 М 3,7 +0,5(0,6)
50 2,9 +0,4(0,5) 3,0 3,7 4 ,6 +0,6(0,7)
63 3,6 +0.5(0.61 3,8 4.7 +0.6(0.81 5,8 +0.7(0.91
75 4,3 +0,6(0,7) 4,5 +0,6(0.71 5,6 +0,7(0,9) 6 ,8 +0,8(1,1)
90 5,1 +0,7(0,8) 5,4 +0,7(0.91 Й,7 +0,8(1,1) 8,2 +1,0(1,3)
110 6,3 +0,8(1,0) 6,6 +0,8(1.01 8,1 +1,0(1,3) 10,0 +1,1(1,51
125 7,1 +0,9(1,1) 7,4 +0,9(1,21 9,2 +1,1(1,4) 11,4 +1,3(1,8)
140 8,0 +Ш 1.2) 8,3 +1,0(1,3) 10,3 +1,2(1,6) 12,7 +1.4(2.01
160 9,1 +1,1(1,4) 9,5 +1,1(1,5) 11,8 +1,3(1,8) 14,6 +1,6(2,2)
180 10,2 +1,2(1,6) 10,7 +1,2(1,7) 13,3 +1,5(2,0) 16,4 +1,8(2,51
200 11.4 +1.3(1.81 Н ,? +1,3(1.81 14.7 +1,6(2,31 18,2 +2.0(2.81
225 12,8 +1,4(2,0) 13,4 +1,5(2,1) 16,6 +1,8(2,5) 20,5 +2.2(3.11
250 14,2 +1,6(2,2) 14,8 +1,6(2,3) 18,4 +2,0(2,81 22,7 +2,4(3,5)
280 15,9 +1,7(2,4) 16,6 +1,8(2,5) 20,6 +2,2(3,1) 25,4 +2,7(3,9)
315 17,9 +1,9(2,7) 18,7 +2,0(2,9) 23.2 +2,5(3,5) 28,6 +3,0(4,3)
355 20,1 +2,2(3,1) 21,1 +2,3(3,2) 26.1 +2,8(4,0) 32,2 +3,4 (4 Л
400 22.7 +2.4(3.51 23,7 +2,5(3.61 29.4 +3,1(4,51 36,3 +3,8(5,51
450 25,5 +2,7(3,9) 26,7 +2,8(4,1) 33.1 +3,5(5,0) 40,9 +4,2(б,2)
500 28,3 +3,0(4,3) 29,7 +3,1(4,5) 36,8 +3,8(5,6) 45,4 +4,7(6,9)
53о 31,7 +3,3(4,8) 33,2 +3,5(5,0 41,2 +4,3(6,2) 50,8 +5,2(7,7)
Бзо 35,7 +3,7(5,4) 37,4 +3,9(5,7) ж г +4,8(7,0) 57.2 +5,9(8,<>)
710 40.2 +4,2(6,1) 42,1 +4.4(6.41 52,2 +5,4(7,9) 1*4,5 + 8 Ж 7 )
800 45,3 +4,7(6,8) 47,4 +4,9(7,2) 58,8 +6,0(8,9) 72,6 +7,4(10,9)
900 51,0 +5,2(7,?) 53,3 ч-5,5(8,0> 66,1 +6,8(10,0) —
1Ш Е Э Т Е Ш Д О 1 Е Н В т д В ] Е Н В Э Б Ш В ] — —
ИП5 1 Ш 1 К М Ш И Ш Н Й Я Ш — — — —
1400 — — — — — — — —
Шю — — — — — — — —

(Продолжение см. с. 5ф



(Продолжит  ю метим № 1к ГОСТ18599-2001)

Продолжение таблицы 3

“ = Г

ЛОЛ 9 
Л 4

ЛЕЙ 7,4 
Л 3,2

ЛОЛ 6 
Л 2^

Ноноанаш*» дяаееаие, ДО4 Ш  (бар)
Ш 63 FN 12,5 (PN15) PN20
Ш  80 PN16 FN20 PN25

“ 1Ш 55 и ш PN25 —

Номшадлышй
трукнн»дигамехр

юнеегш щ тас
ИО

МЕН.
пред,
0IX X

т - пред.
OIKX

ЙО-
ИВНр

пред.
спех

10 _ — _ — 2,0* +0.310.4)
12 — — — _ 2 ,0 + 0,3(0,4)
16 2 ,0* + 0,3(0,4) 2 ,3* +0,4(0,5) 2 ,7 +0,4(0,5)
20 2.3 +0.410.5) 3.0* +0.410.5) 3.4 +0.510.6)
25 2,8 + 0,4(0,5) 3,5 +0,5(0,6) 4 ,2 + 0,6(0,7)
32 3,6 +(>,5(0,6) 4,4 + 0 M M ) 5,4 " + З Ж 9 Г
40 4,5 + 0,6(0,7) 5,5 +0,7(0,9) 6,7 + 0,8(1,1)
50 5,6 + 0,7(0,9) 6,9 +0,8(1,1) 8,3 + 1,0(1,3)
63 7,1 + 0,9(1,1) 8,6 + 1,0(1,3) 10,5 + 1,211.6)
75 8,4 + 1,0(1,3) 10,3 + 1,2(1,6) 12,5 + 1,4(1,9)
90 10,1 + 1,2(1,6) 12,3 + 1,4(1,9) 15,0 + 1,7(2,3)
110 12,3 + 1,4(1,9) 15,1 + 1,7(2,3) 18,3 +2,0(2,8)
125 14,0 +1,5(2,1) 17,1 + 1,9(2,6) 20,8 + 2,2(3,2)
140 15,7 +1,7(2,4) 19,2 +2,1(2,9) 23,3 + 2,5(3,6)
160 17,9 + 1,9(2,7) 21,9 +2,3(3,3) 26,6 + 2,8(4,0)
180 20,1 + 2,2(3,1) 24,6 +2,6(3,7) 29,9 + 3,1(4,5)
200 22,4 +2,4(3,4) 27,4 +2,9(4,2) 33,2 + 3,5(5,0)
225 25,2 + 2,7(3,8) 30,8 +3,2(4,7) 37,4 +3,9(5,7)
250 27,9 +2,9(4,2) 34,2 + 3,6(5,2) 41,5 + 4,3(6,3)
280 31,3 + 3,3(4,7) 38,3 +4,0(5,8) 46,5 + 4,8(7,0)
315 35,2 + 3,7(5,3) 43,1 +4,5(6,5) 52,3 +5,4(7,9)
355 39,7 + 4,1(6,0) 48,5 +5,0(7,3) 59,0 + 6,0(8,9)
400 44,7 +4.616.8) 54,7 +5,6(8,3) 66.4 +6,8110,0)
450 50,3 + 5,2(7,6) 61,5 +«,3(9,3) - -
500 55,8 + 5,7(8,4) 68,3 +7.0110.3) — —

560 62,5 +6.419.4) — — — —

630 70,3 +7,2(10,6) - - - -

710 — — — — — —

800 - - - - — -

(Продолжение см. с. 57)



(Продолж ение изменения №  1 к  ГО СТ 18599—2001)

Окончание таблицы 3

пошотажвд
------ШС9-------

S4
ДЛЯ 7,4 

Д3.2
Ш б
S 2,5

Нонанадаюедашенае, 10* Па (бар)
Нэ® FN12.5 (ИЧ15) PN20
ПЭ80 PN16 PN20 PN25
ГО 100 PN20 PN25 —

TflflmnpaiHfft ффаеа
наружный диаметр но

ши.
пред.
овд

HD-
миц

пред,
овд

ПО
МИН,

пред.
ОВД

900 — — — — — —
1000 — — — — — —

1200 — — — — — —
1400 — — — — — —

1600 — — - — — —

* Минимальная толщина стенки труб округлена до ближайшего 
значения 2 ,0 ; 2 ,3  и 3,0 ми.

П р и м е ч а н и е  — Номинальные давления PN , указанные в 
скобках, выбраны из ряда R40 по ГОСТ 8032.

Пункт 4.3. Примеры условных обозначений. Заменить значение; 17 на 
17,6 (2 раза).

Пункт 5.2. Таблица 5. Графа «Значение показателя для труб и » . Для 
показателя 1 исключить слова; «Трубы из ПЭ 32 изготовляют только чер
ного цвета»;

показатели 2 , 5 изложить в новой редакции; примечание исключить;

Накмено-
вавке

показателя

Значение показателя для труб из полиэтилена Метод
Я^ПИЦ1ИИ

Ш  32 ПЭбЗ ПЭ 80 ПЭ 100

2 Относи
тельное уд
линение при 
разрыве, %, 
не менее 250 230 350 350

ПО ГО С Т 
11262 и 8.4 
настоящею 
стандарта

(Продолж ение см, с, 59)



(Продолж ит изменит  М>1к ТОСТ № 99—2001)

Окончание

Накмено-
АМЛГй

Значение показателя д м  труб из полиэтилена Метод
иакшф

ш ш ю ш ПЭ 32 ПЭбЗ ПЭ 80 ПЭ 100
испытании

5 Стойкость 
при постоян
ной внутрен
нем давлении 
щж 80'С при 
хрупком раз
рушении дм  
ПЭ 63, ПЭ
so, п э  юа %
не менее

При
начальном 
напряже

нии А 
стенке 
Трубы 

2,0 МПа 
165

При
начальном 
напряже

нии в 
стенке 
трубы 

3,5 МПа 
165

При
начальном 
напряже

нии в 
стенке 
трубы 

4,5 МПа 
165

При
начальной
вупряд^- 

ТППГ В
стенке 
трубы 

5,4 МПа 
165

По ГОСТ 
24157 и 8.6 
настоящего 
стандарта

дополнить таблицей — 5а:

Т  а б л и ц  а 5 а  — Испытания на стойкость при постоянном внутрен
нем давлении (80 "С — 165 ч) в случае пластического 
разрушения до истечения 165 ч

Наименование
полиэтилена

Начальное напряжение в 
стенке трубы, МПа

Стойкость при постоянном 
внутреннем давлении, 

ч, не швее

ПЭ63 3,5 165
3,4 295
3,3 538
га 1000

ПЭ80 4,5 165
4,4 233
4,3 331
4,2 474
4,1 685
4,0 1000

(Продолжение см, с. 59)



(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 18599—2001)

Окончание таблицы 5а

Наименование
полиэтилена

Начальное напряжение в 
стенке трубы, МПа

Стойкость при постоянном 
внутреннем давлении, 

ч, не менее

ПЭ100 5,4 165
5,3 256
5,2 399
5,1 629
5,0 1000

Подпункт 5.3.1. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Маркировку наносят на поверхность трубы методам термотисне

ния, методом термотиснения с  окрашиванием наносимого тиснения, 
методом цветной печати или другим способом, не ухудшающим каче
ство трубы, с  интервалом не более 1 м. Маркировка должна включать 
последовательно: наименование предприятия-изготовителя и/или товар
ный знак, условное обозначение трубы без слова «груба», месяц и год 
изготовления, В  маркировку допускается включать другую информацию, 
например, номер партии»;

второй абзац. Заменить значения: «10 и 12 мм» на «10,12 и 16 мм»;
третий абзац. Заменить слово и значение: «клеймения» на «тиснения»; 

6 мм на 6,8 мм (2 раза).
Пункт 7.1. Первый абзац. Исключить слова: «или партии».
Пункт 7.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Для определения соответствия качества труб показателям, указан

ным в таблице 7, проводят приемосдаточные и периодические испыта
ния»;

дополнить абзацем (после третьего):
«Для проведения испытаний труб (кроме приемосдаточных) выбира

ют по одному типовому представителю из каждой группы труб по номи
нальному наружному диаметру: группа 1 — 63 мм и менее, группа 2 — от 
75 до 225 мм включ., группа 3 — от 250 до 630 мм включ., группа 
4 —710 мм я  более. Результаты испытаний распространяются на всю груп
пу диаметров с любым стандартным размерным отношением SBR*;

таблицу 7 изложить в новой редакции:

(Продолжение см. с. 60)



(Продолж ая* изменения № 1 к  ГОСТ 18599—2001)

Т а б л и ц а  7
Наименование

показателя
Частота контроля О бъем

вы борки

1 Внешний нцд повер
хности

На к од ой  партии 5 проб

2 Размеры На к од ой  партии 5 проб
3 Относительное уд

линение при разрыве
На к од ой  партии 5 проб

4 Изменение длины 
труб после прогрева

1 раз в 6 мае на одном диа
метре от каждой группы, при 
этом каждый д иаметр контро
лируют не реже 1 раза в 2 года

3 пробы

5 Стойкость при по
стоянном внутреннем 
давлении (20 “С — 100 ч)

1 раз в 3 мае на одном диа
метре от каждой группы, при 
этом кажд ый диаметр контро
лируют не реже 1 раза в 2 года

3 пробы

6 Стойкость при по
стоянном внутреннем 
давлении (80 'С  — 165 ч)

1 раз в 3 мае на одном диа
метре от каждой группы, при 
этом каждый диаметр контро
лируют не реже 1 раза в 2 года

3 пробы

7 Стойкость при по
стоянном внутреннем 
давлении (80'С  — 1000ч)

1 раз в 12 мес на одном диа
метре от каждой группы, при 
этом каждый д иаметр контро
лируют не реже 1 раза в 3 года

1 пробе*

* В  случае разногласий по показателю 7 от партии отбирают две 
пробы.

П р и м е ч а н и е — 
каждой марке сырья.

Испытания по показателям 4 — 7 проводят на

Пункт 7.4 дополнить абзацем;
«При этом по показателю «стойкость при постоянном внутреннем 

давлении (80 "С — 165 и)» для полиэтилена ПЭ 63, ПЭ 80, П Э 100 в  случае 
пластического разрушения до истечения 165 ч испытания проводят, выби
рая любое более низкое начальное напряжение в стенке трубы в соот
ветствии с  таблицей 5а. При получении неудовлетворительного результа
та при выбранном напряжении испытание проводят вновь, выбирая дру
гое более низкое начальное напряжение до получения удовлетворитель
ного результата. В  случае несоответствия труб минимальному начально
му напряжению в стенке трубы партию труб бракуют. За удовлетвори
тельный результат испытания принимают соответствие труб любому на
чальному напряжению в стенке трубы по таблице 5а.

(Продолжение см. с. 61)



(Продолжение изменения № 1 к ГОСТ18599—2001)

В случае получения хрупкого разрушения по любому из требований 
таблицы 5а испытание считают неудовлетворительным, а партию труб 
бракуют».

Пункт 8.4. Первый абзац изложить в новой редакции;
«Относительное удлинение при разрыве определяют по ГОСТ 11262 

на образцах-лопатках, при этом толщина образца должна быть равна 
толщине стенки трубы, а за результат испытания принимают минималь
ное значение из пяти определений, округленное до двух значащих цифр. 
Из проб, отобранных по 7,2, изготовляют пять образцов-лопаток, при
чем из каждой пробы изготовляют один образец»;

таблица 8. Графу «Способ изготовления* для типа образца-лопатки 1 
дополнить словами: «или механическая обработка по ГОСТ 26277»,

Приложение Б. Пункт БД, Первый абзац. Заменить слова; «в таблице 
Б.1» на «в таблицах Б.1 и Б.2»;

таблицу Б.1 изложить в новой редакции; дополнить табтгяпирд — Б.2;

Таблица Б.1 — Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена ПЭ 32

Номинальный 
наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса 1 м труб, кг
SDR 21 

S 10
SDR 13, б 

S  6,3
SDR 9 

S 4
SDR 6
S  2,5

10 - — — о д а
12 — — — 0,065
16 — — 0,092 0,116
20 — — 0,134 0,182
25 — 0,151 0,201 0,280
32 0,197 0,233 0,329 0,459
40 0 049 0,358 0,511 0,713
50 0,376 0,552 0,798 1,10
63 0,582 0,885 1,27 1,75
75 0,831 U 5 1,79 2.48
90 1,19 1,80 2,59 3,58
110 _ L 2 L . 2,66 3,84 5,34
125 2,29 3,42 4,96 6,90
140 2,89 ■— 4,29 6,24 —

160 3,77 5,61 8,13 —

(Продолжение см. с. 62)



(Продолжение изменения № 1 к ТОСТ 18599—2001)

Т а б л и ц а  Б.2 — Расчетная масса 1 м труб из полиэтилена ПЭ 63, ПЭ SO, ПЭ 100

Нпиянмпднй Расчетная масса 1 м труб, кг
наружный SDR 41 SDR 33 SDR 26 SDR 21 SDR 17,6 SDR 17 SDR 13,6 SDR 11 SDR 9 SDR 7,4 SDR 6диаметр, мм S 20 S  16 S  12,5 S  10 S  8,3 S  8 S  6,3 S  5 S  4 s  г г S  2,5

10 — — — — — — — — — — 0,051
12 — — — — — — — — — — 0,064
16 — — — — — — — — 0 ,090 0 ,102 0,115
20 — — — — — — — 0 ,116 0,132 0,162 0,180
25 — — — — — — 0.148 0 ,169 0,198 0.24 0 .277
32 — — — — — 0.193 0.229 0 .277 0.325 0.385 0.453
40 — — — 0,244 0,281 0,292 0,353 0 ,427 0,507 0,600 0,701
50 — — 0,30$ 0,369 0,436 0,449 0,545 0,66$ 6,786 0,935 1,47
63 — 0 ,392 0,488 0,573 0,682 0,715 0,869 1,05 1,25 1,47 1,73
75 0,469 0,543 0,668 0,821 0 ,97 1,01 1,23 1,46 1,76 2,09 2,45
90 0,630 0 ,782 0,969 1,18 1,40 1,45 1,76 2 ,12 2 ,54 3,00 3,52
110 0,930 1.16 1,42 1,77 2 ,07 2 ,16 2,61 3 ,14 3,78 4,49 5.25
125 1,22 1,50 1,83 2 ,26 2 ,66 2,75 3,37 4,08 4 ,87 5,78 6 ,77
140 1,53 1,87 2,31 2 ,83 3,35 3,46 4 ,22 5,08 6 ,12 7,27 8,49
160 1,98 2,41 3,03 3,71 4,35 4,51 5,50 6,67 7 ,97 9,46 11,1
ISO 2 ,47 3,05 3,78 4 ,66 5,47 5,71 6,98 8,43 10,1 12,0 14,0
200 3,03 3,82 4,68 5,77 6,78 7 ,04 8,56 10,4 12,5 14,8 17,3
225 3,84 4 ,76 5,88 7 ,29 8,55 8,94 10,9 13,2 15,8 18,7 21,9
250 4,81 5,90 7 ,29 8,92 10,6 11,0 13,4 16,2 19,4 23,1 27 ,0
280 5,96 7,38 9 ,09 11,3 13,2 13,8 16,8 20,3 24 ,4 28,9 33,9

(Продолжение см, с. 63)



(Продолжение изменения N il к  ГОСТ 18599—2001)

Окончание таблицы Б.2

Номинальный 
наружный 

диаметр, мм

Расчетная масса 1 м труб, кг
SDR 41

S  20
SDR 33 

S  16
SDR 26 
S  12,5

SDR 21 
S  10

SDR 17,6 
S  8,3

SDR 17
S  8

SDR 13,6 
5  6,3

SDR 11
S  5

SDR 9 
S  4

SDR 7,4
S  3,2

SDR 6 
S  2,5

315 7,49 9,35 11,6 14,2 16,7 17,4 21,3 25,7 30,8 36,6 42,8
355 9,53 11,8 14,6 18,0 21,2 22,2 27,0 32,6 39,2 46,4 54,4
400 12,1 15.1 18.6 22.9 26.9 28.0 34.2 41.4 49.7 59.0 69.0
450 15,2 19,0 23,5 29,0 34,0 35,5 43,3 52,4 62,9 74,6
500 19.0 23,4 29.0 35.8 42.0 43.9 53.5 64.7 77.5 92.1 __

560 23,6 29,4 36.3 44,8 52,6 55,0 67,1 81,0 97,3 —

630 29,9 37,1 46,0 56,5 66,6 69,6 84,8 103 123 — —

710 38,1 47,3 58,5 72,1 84,7 88,4 108 131 — — —

800 48,3 59,9 74,1 91,4 108 112 137 — — — —

900 60,9 75,9 93,8 116 136 142 173 — — — —

Шоо I sa 93,5 116 143 168 175 214 — — — —

1200 108 134 167 206 242 252 — — — — _

1400 148 183 227 280 — — — — — — —

Ш 193 239 296 — — — — - - - -

приложение Б дополнить применением:
« П р и м е ч а н и е  — Масса 1 м труб рассчитана при средней плотности полиэтилена 950 кг/м3 с учетом 

половины основных допусков на толщину стенки и средний наружный диаметр. При изготовлении труб 
из полиэтилена плотностью р, отличающейся от 950 кг/м3, данные таблицы умножают на коэффициент 
К =  р/950*.

(Продолжение см. с. 64)



Прш ю каве В. Таблицы В.2—В.4 ш ош ль в новой редакции:

Т а б л и ц а  В.2
Нсмк-

HMFiHMtt КокыОКПдмтяубиз дшжэтялвваПЭ 63
ЕЯРУЖ-

m rt
диаметр,

ш
^  41 

>520
5ЛКЗЗ

516
дал 26
512,5

5ЛЛ 21 
510

дал 17,6
58,3

Ю _ _ ___ _
В — — — — —

16 — — — — —

20 — — — — ___

25 — — — — —

32 — — — — —

40 — — — 2248111457 2248110307
Я — — 2248110208 2248111458 2248110308
© — 2248111259 2248110209 2248111459 2248110309
75 2248110110 2248111260 2248110210 2248111460 2248110310
SO 2248110111 2248111261 2248110211 2248111461 2248110311

110 2248110112 2248111262 2248110212 2248111462 2248110312
125 2248110113 2248111263 2248110213 2248111463 2248110313
140 2248110114 2248111264 2248110214 2248111464 2248110314
160 2248110115 2248111265 2248110215 2248111465 2248110315
180 22 48110Ш> 2248111266 2248110216 2248Н 1466 2248110316
200 2248110117 2248111267 2248110217 2248111467 2248110317
225 2248110118 2248111268 2248110218 2248111468 2248110318
250 2248110119 2248111269 2248110219 2248111469 2248110319
280 2248110120 2248111270 2248110220 2248111470 2248110320
315 2248110121 224811 1271 2248110221 224811 1471 2248110321
355 2248110122 2248111272 2248110222 2248111472 2248110322
400 2248110123 2248111273 2248110223 2248111473 2248110323
450 2248110124 224811 1274 2248110224 2248111474 2248110324
50) 2248110125 2248111275 2248110225 2248111475 2248110325
560 2248110126 224811 1276 224811(026 2248111476 2248110326
630 2248110127 224811 1277 2248110227 2248111477 2248110327
7Ю 2248110128 2248111278 2248110228 2248111478 2248110328
800 2248110129 2248111279 2248110229 2248111479 2248110329
900 2248110130 2248111280 2248110230 2248111480 2248110330

1000 2248110131 2248111281 2248110231 2248111481 2248110331
Ш 2248110132 2248111282 2248110232 2248111482 2248110332
1400 2248110133 2248111283 224811(033 2248111483 —

1600 2248110134 2248111284 2248110234 — —

64



(Продолжение изменения №  1 к  ГОСТ18599-2001)

Коды ОКП дджхрубяз ппиштадш ПЭ 63

т е п ЛИВ 13,6 лили 5ВД9 ЛОЛ?,4 SBR6
5  8 56,3 55 J4 53,2 52,5

_ _ __ — 2248110251 2248П0351
__ — — — 2248110252 2248110352
__ — — 2248110153 2248110253 2248110353
___ — 2248110404 2248110154 2248110254 22481103S4
— 2248111655 2248110405 2248110155 2248110255 22 48110355

2248111556 2248111656 2248110406 2248110156 2248110256 2248110356
2248111557 2248111657 2248HQ407 22481101S? 2248110257 2248110357
2248111558 2248111658 2248П 0408 2248110158 22 48110258 2248110358
2248111559 224811 1659 2248П0409 2248110159 2248110259 2248110359
2248111560 224811 1660 2248110410 2248110160 2248110260 2248110360
2248111561 224811 1661 2248110411 2248110161 2248110261 22 48110361
2248111562 224811 1662 2248110412 2248110162 2248110262 2248110362
2248111563 2248111663 2248110413 2248110163 2248110263 2248110363
2248111564 224811 1664 2248110414 2248110164 2248110264 2248110364
2248111565 2248111665 2248110415 2248110165 2248110265 2248110365
2248111566 2248111666 2248110416 2248110166 2248110266 2248110366
2248111567 224811 1667 2248110417 2248110167 2248110267 2248110367
2248111568 2248111668 2248110418 2248110168 2248110268 2248110368
2248111569 2248111669 2248110419 2248110169 2248110269 2248110369
2248111570 2248111670 2248110420 2248110170 2248110270 2248110370
2248111571 2248111671 2248110421 Я  48110171 22 48110271 2248110371
2248111572 2248111672 2248110422 2248110172 2248110272 2248110372
2248111573 2248111673 2248110423 2248110173 2248110273 2248110373
2248111574 224811 1674 2248110424 2248110174 2248110274 —

2248111575 2248111675 224811005 2248110175 2248110275 —
2248111576 2248111676 2248110426 2248110176 — —

2248111577 2248111677 2248110427 2248110177 — —

2248111578 2248111678 2248110428 — — —

2248111579 2248111679 — — — —

2248111580 2248111680 — — — —

2248111581 — — — — —

2248111582 — — — — —

_ _ — — ___ —

- — — — — —

(Продолж ение см, с, 66)



Т а б л и ц а  В.З
Веме-

iMinmit КсдаОлшда^тр^ютмэгапюштПЭ 80 1

наруэг-
кшй

диаметр,
мы

ЗИЛ 41 
£20

зл я  33 
£16

£М 2б
£12,5

£ДЯ21
£10

£ПД17,6
£ М

Ю — ___ — — —

п — — — — —

* — — — — —

30 — ___ ___ ___ ___

35 — — — — —

32 — — — — —

40 — — — 2248110607 2248110757
30 — — 2248110308 2248110608 2248110758
в — 2248110559 2248110509 2248110609 2248110759
75 2248110460 2248110560 2248110510 2248110610 2248110760
$0 2248110461 2248110561 2248110511 2248110611 2248110761

110 2248110462 2248110562 2248110512 2248110612 2248110762
125 2248110463 2248110563 2248110513 2248110613 2248110763
140 2248110464 2248110564 2248110514 2248110614 2248110764
160 2248110465 2248110565 2248110S15 2248110615 2248110765
180 2248110466 2248110566 2248110516 2248110616 2248110766
200 2248110467 2248110567 2248110517 2248110617 2248110767
225 2248110468 2248110568 2248110518 2248110618 2248110768
250 2248110469 2248110569 2248110519 22 48110619 2248110769
380 2248110470 2248110S70 2248110520 2248110620 2248110770
313 2248110471 2248110571 2248110521 2248110621 2248110771
355 2248110472 2248110572 2248110522 2248110622 2248110772
400 2248110473 2248П0573 2248110523 2248110623 2248110773
450 2248110474 2248110574 224811QS24 2248110624 2248110774
500 2248110475 2248110575 2248110525 2248110625 2248110775
S60 22 48110476 2248110576 2248110526 2248110626 2248110776
630 22 48110477 2248110577 2248110527 2248110627 2248110777
710 2248110478 2248110578 2248110528 2248110628 2248110778
800 22 48110479 2248110S79 2248110529 2248110629 2248110779
900 2248110480 2248110580 2248110530 2248110630 2248110780

«ПО 2248110481 2248110581 2248110531 2248110631 2248110781
1200 2248110482 2248110582 2248110532 2248110632 2248110782
моо 2248110483 2248110583 224811QS33 2248110633 —

1600 2248110484 2248110584 2248110534 — —

66



(Продолжение изменения № 1к ГОСТ 18599—2001)

Кеда ОКП дюс труб аз пшяэпахева ПЭ 80

SDRY1 5ЛЛ13,б л м и 5 М 9 7,4 SDRb
S i S  6,3 S  5 S  4 53,2 52,5

— — _ _ 2248110851 2248111051
— — — — 2248110832 2248111032
— — — 2248111103 224B110853 2248111053
— — 2248111004 2248111104 2248110854 2248111054
— 2248110805 2248111005 2248111105 22 48110855 2248111055

2248110706 2248110806 2248111006 224811 1106 2248110856 2248111056
2248110707 2248110807 2248111007 2248111107 2248110857 2 2 4 8 ll  1057
2248110708 2248110808 2248111008 224811 1108 2248110858 2248111058
2248110709 2248110809 2248111009 224811 1109 224B110859 2248111039
2248110710 2248110810 2248111010 2248111110 22 48110860 2248111060
2248110711 2248110811 2248111011 224811 1111 2248110861 2248111061
2248110712 2248110812 2248111012 224811 1112 2248110862 2248111062
2248110713 2248110813 2248111013 2248111113 224BU 0863 2248111063
2248110714 2248110814 2248111014 2248111114 2248110864 2248111064
224811071S 2248110815 2248111015 224811 1115 2248110865 22481110^5
2248110716 2248110816 2248111016 224811 1116 2248110866 2248111066
2248110717 2248110817 2248111017 2248111117 2248110867 2248111067
2248110718 2248110818 2248111018 2248111118 2248110868 2248111068
2248110719 2248110819 2248111019 2248111119 2248110869 2248111069
2248110720 2248110820 2248111020 2248111120 2248110870 2248111070
2248110721 2248110821 2248111021 2248111121 2248110871 2248111071
2248110722 2248110822 2248111022 2248111122 2248110872 2248111072
2248110723 2248110823 2248111023 2248111123 2248110873 2248111073
2248110724 2248110824 2248111024 2248111124 22 48110874 —

2248110723 2248110825 2248111025 2248111123 2248110875 —

2248110726 2248110826 2248111026 2248111126 — —

2248110727 2248110827 2248111027 2248111127 — —

2248110728 2248110828 2248111028 — — —

2248110729 2248110829 — — — —
2248110730 2248110830 — — — —
2248110731 — — — — —
2248110732 — — — — —

— _ _ _ _
— — — — — —

(П родолж ение см. с. 65)



Т а б л и ц а  В.4

Ншк-

наруж
ный

диметр,
ш

Упяу ОТГТТ ят труб от гглягагюссш ПЭ100

ДОД41
5 Х

5ПЛЗЗ
516

SDR%
512,5

52М21
510

ЯМ 17,6 
58,3

ю _ — —

п — — — — —

16 — — — — —

X — _ _
25 — — — — —

32 ___ ___ — — —

4) — — — 2248113557 2248113657
X — — 2248113458 2248113558 2248113658
в — 2248111159 2248113459 2248113559 2248113659
75 2248110660 2248111160 2248113460 2248113560 2248113660
50 2248110661 2248111161 2248113461 2248113561 2248113661

110 2248110662 2248111162 2248113462 2248113562 2248113662
125 2248110663 2248111163 2248113463 2248113563 2248113663
МО 2248110664 2248111164 2248113464 2248113564 2248113664
№0 2248110665 2248111165 2248113465 2248113565 2248113665
180 2248110666 22481111& 2248113466 2248113566 2248113666
200 2248110667 22481111427 2248113467 224811 3667 2248113667
225 2248110668 2248111168 2248113468 224811 3568 2248113668
250 2248110669 2248111169 2248113469 2248113569 2248113669
280 2248110670 2248111170 2248113470 2248113570 2248113670
315 2248110671 2248111171 2248113471 2248113571 2248113671
355 2248110672 2248111172 2248113472 224811 3572 2248113672
4)0 2248110673 2248111173 224811 3473 224811 3S73 2248113673
450 2248110674 224811 1174 224811 3474 224811 3574 2248113674
500 2248110675 2248111175 224811 3475 224811 3575 2248113675
560 2248110676 2248111176 224811 3476 224811 3576 2248113676
630 2248110677 2248111177 224811 3477 2248113577 2248113677
710 2248110678 2248111178 2248113478 224811 3S78 2248113678
800 2248110679 2248111179 224811 3479 2248113579 2248113679
900 2248110680 2248111180 2248113480 224811 3580 2248113680

кюо 2248110681 2248111181 2248113481 2248113581 2248113681
1200 2248110682 2248111182 2248113482 2248113582 2248113682
иоо 2248110683 2248111183 2248113483 2248113583 —

1600 2248110684 224811 1184 2248113484 - -

68



(Продолж ение изменения № 1 к  Г О С Т 18599—2001)

Коде ОКП дан тр*б из шаманив» П 9100

ЯН 17 Я »  13,6 ЯН 11 ЯИ9 ЯН 7,4
58 563 55 54 53,2

— — ___ — 2248113851
— — — — 2248113852
— — — 224811 3753 2248113853
— — 2248113604 2248113754 2248113854
— 2248113505 2248113605 224811 3755 2248113855

2248113406 2248113506 2248113606 224811 3756 2248113856
2248113407 2248113507 2248113607 224811 3757 2248113857
2248113408 22481135Q8 2248113608 2248113758 2248113858
2248113409 2248113SQ9 2248113609 2248113759 2248113859
2248113410 2248113510 2248113610 2248113760 2248113860
2248113411 2248113511 2248113611 224811 3361 2248113861
2248113412 2248113512 2248113612 224811 3762 2248113862
2248113413 2248113513 2248113613 224811 3763 2248113863
2248113414 2248113514 2248113614 224811 3764 2248113864
2248113415 2248113515 2248113615 224811 3765 2248113865
2248113416 2248113516 2248113616 224811 3766 2248113866
2248113417 2248113517 2248113617 224811 3767 2248113867
2248113418 2248113518 2248113618 224811 3768 2248113868
22 48113419 2248113519 2248113619 224811 3769 2248113869
22 48113420 2248113520 2248113620 224811 3770 2248113870
2248113421 224811 3521 2248113621 224811 3771 2248113871
2248113422 2248113522 2248113622 224811 3772 2248113872
2248113423 22 48113523 2248113623 224811 3773 2248113873
2248113424 2248113524 2248113624 224811 3774 2248П3874
2248113425 22 48113525 2248113625 224811 3775 2248П 3875
22 48113426 2248113526 22 48113626 224811 3776 —

2248113427 2248113527 2248113627 224811 3777 —

2248113428 2248113528 2248113628 — —

2248113429 2248113529 — — —

22 48113430 2248113530 — — —

4245113431 — — — —

22 48113432 — — — —

— — — ___ _

— — — — —

(Продолж ение см. с. 70)



(Продолжение изменения № 1к ГОСТ 18599—2001)

Приложение Г. Таблица Г.1. Показатель 7 изложить в новой редакции:

Наимено-
ЪИПГА

Значение показателя для полиэтилена Метод
ДШ1ИР

показателя ПЭ 32 ПЭ63 ПЭ 80 ПЭ 100

7 Массовая 
доля техничес
кого углерода 
(сажи), % м ае * 2 ,0-2 ,5 2,00-2,75 2,0-2,5 2,0—2^

По гост
26311

Приложение Д. Таблицу Д.1 для наименования полиэтилена ПЭ 80 
изложить в новой ред акции:

Наименование полиэтилена по 
настоящему стандарту

Обозначение марок полиэтилена по 
действующим щрм^иднны 
документам на полиэтилен

ГО 80 РЕ4РР-25В, PE6GP-26B [3] 
ПЭ80Б-275, ПЭ80Е-286 [4] 
F  3802В [5]

Приложение Е. Пункт R 2  изложить в новой редакции:
«ЕЛ Контрольные образцы внешнего вида поверхности трубы офор

мляют на один типовой представитель от каждой группы труб по диамет
рам в соответствии с  7.2 настоящего стандарта и распространяют на тру
бы всех стандартных размерных отношений»;

пункт Е.З. Последний абзац после слов «за данной продукцией,» до
полнить словами: «или любой испытательной лабораторией (центром), 
аккредитованной в области испытаний труб и соединительных деталей из 
пластмасс,».

Приложение Ж. Позиции [3], [4] изложить в новой редакции; допол
нить позицией — [5]:
«[3] ТУ б— 11—60206368—25—93 Полиэтилен низкого давления (газо

фазный метод)
[4] ТУ 2243-046-00203521—2004 Композиция полиэтилена средней

плотности для труб и соединительных 
деталей газораспределительных сетей 
марок ПЭ80Б-275 и ПЭ80Б-286

[5] ТУ2211—007—50236110—2003 Полиэтилен средней плотности мар
ки F  3802В д ля трубопроводов».

(ИУС № 12006 г.)
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