
Группа С52

Изменение 2 ГОСТ 21180—75 Вощина. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18.07.85 
№ 2269 срок введения установлен

с 0t.01.8ft

Пункт 1.1 изложить в новой редакции: «ГД1. Вощива должна изготовляться 
из восковой композиции, приготовленной на основе пасечного воска с добавле
нием до 10 % воска производственного по ГОСТ j2ils379—75».

(ИУС К* 10 1985 г.)
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