
Группа В32

Изменение № 4 ГОСТ 801— 78 Сталь подшипниковая, Технические условия
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 23.07.90 № 2307

Дата введения 01.01.91

Пункт 2.2, примеры условных обозначений. Заменить ссылки: ГОСТ
2590—71 на ГОСТ 2590—88, ГОСТ 2591—71 на ГОСТ 2591—88.

(Продолжение см. с. 50)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 801—78)
Примеры условных обозначений. Пятый, шестой примеры. Заменить слова: 

‘«класса точности 4» на «квалитета h II»;
условные обозначения пятого, шестого, седьмого примеров, В числителе 

заменить цифру; 4 на h 11.
(ИУС № и  1990 г.)
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