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Изменение № 4 ГОСТ 880—75 Изделия твердосплавные для горного инструмен
та. Формы и размеры
Утверждено и введено в действие Постановлением Комитета стандартизации 
и метрологии СССР от 18.10.91 № 1628

Дата введения 01.04.92

Стандарт дополнить словами (перед п. 1): «Требования настоящего стан
дарта являются обязательными».

Таблицу 4 дополнить номером изделия Г1313 с соответствующими значе
ниями: _______ __________________ ______ ________

Номер
изделия

1
(пред. откл. 

+0,5)

h
(пред. откл. 

±0,4)

S
(пред. откл. 

+0,5)
R

г
(пред. откл. 

±1,0)

Г1313 26 20 11,5 6 30

(Продолжение см. с. 34)

2 Зак. 2332 33

кружева тесьма

http://www.kruzhevo-len.ru/tkan-mernoe-kruzhevo.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 880—75)
Пункт 10 дополнить словами: «По заказу потребителя допускается изго

товлять изделия форм Г11, Г12, Г13, Г14 из твердого сплава марки ВК10-КС 
по ТУ 48—19—367—83».

Приложение 1. Формы изделий Г11, Г12, Г13, Г14. Заменить обозначения 
марки твердого сплава: ВК11В на ВК11В; ВКЮ-КС.

Форму изделия Г13 дополнить номером изделия Г1313 и соответствующи
ми значениями:

Форма изделия Номер изделия Марка твердого 
сплава

Ориентировочная мае- 
са изделия, г

Г13 Г1Э13 ВКПВ;
вкю-кс

74,4

Приложение 2. Для форм изделий Г11, Г12, Г13, Г14 дополнить маркой 
твердого сплава ВКЮ-КС и соответствующими кодами ОКП: 19 6536 2852; 
19 6536 2853; 19 6536 2854; 19 6536 2855.

(ИУС JSfe 1 1992 г.)
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