
Изменение № 1 ГОСТ 22552.5—77 Песок кварцевый, молотые песчаник, квар­
цит и жильный кварц для стекольной промышленности. Метод определения мас­
совой доли влаги
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по стандартам от 24.03.88 № 699

Дата введения 01.07.88

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82; исклю­
чить ссылку: ГОСТ 4460—74.

(ИУС № 6 1983 г.)
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