
Группа Ж17

к ГОСТ 5578—94 Щебень и песок из шлаков черной и цветной металлургии для 
бетонов. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Раздел 1. Последний абзац в пунктах 4.1.2—4.1.8, в пунктах 4.2,
4.2.1—4.2.5, 4.2.8 4.3.1— 4'.3.5, 4.3.S

Пункт 4.2.8. Таблица 7 В процентах по мас
се, не более

В процентах по массе

От 1,4 до 2,5 От 1,6 до 2,7

Пункт 6.3 против силикатного против силикатного и
железистого распадов железистого распадов, 

потери при прокалива
нии
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