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Пункт 1.6. Первый абзац изложить в новин редакции: «Цемент в мелкой
расфасовке для розничной торговли упаковывают в полиэтиленовые банки» по
лиэтиленовые пакеты или многослойные бумажные мешки.- Допускается приме
нять другую упаковку, обеспечивающую сохранность цемента»;

последний абзац изложить в новой редакции: «Масса нетто отдельной упа
ковки (3; 5) ±0,05 кг, (10; 20) 1^1 кг».

Пункт 2.2. Седьмой абзац исключить:
дополнить абзацами (после шестого).: «На ярлыке дополнительно должно- 

быть указано:
(Продолжение см. с. 192У
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о промышленной безопасности производственных объектов
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(Продолж ение изменения к ГО С Т 22237— 85)
активность цемента при пропаривании, определяемая как среднее - значение 

результатов испытаний пяти последних партий, отгруженных в течение не более 
10 сут, или по результатам испытаний цемента данной партии;

данные о наличии признаков ложного схватывания (если они установлены 
испытаниями)»;

восьмой абзац изложить в новой редакции; «По согласованию изготовителя 
•с потребителем, за исключением случаев поставки в розничную торговлю, допус
кается замена всех обозначений, кроме массы, цифровыми кодами по Общесоюз
ным классификаторам технико-экономической информации»;

. девятый абзац Исключить слова; «на этикетке».
Пукнт 3.2 после слова «производят» дополнить словами; «в крытых вагонах 

или».
Пункт 3.4, Исключить слова: «пакетирующих, стропов по ГОСТ 24510—ВО»; 

заменить слова; «пленки высокого давления по ГОСТ 16337—77» на «полиэтиле
новой пленки по ГОСТ 25951—S3».

Пункт 3.5. Второй абзац. Заменить слово: «смеси» на «семи».
(МУС № 8 1988 г.)
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