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Пункт 2.2i Таблица. Пункт 6.4. Графа «Нормы ограничения пороков в пило
материалах для сортов». Для 3-го сорта после слов «не более:» дополнить 
значением: 3.

(Продолжение см, с. 222)

221
оценка рыночной стоимости недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html


(Продолжение изменения к ГОСТ 3486—86}

Пункт 27.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Пиломатериалы 
для настила палуб морских судов должны соответствовать требованиям от
борного и первого сортов для наружных палуб и первого и второго сортов 
для внутренних палуб со следующими дополнениями:».

Приложение. Графа «Сорта (группа сортов) пиломатериалов». Для спе
циального судостроения заменить значения: 0, 1 на 0, 1, 2,

(ИУС № 3 1988 г.)
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