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Пункт 3. Таблица. Для алюминия марки Аб заменить норму цинка: 0.06 на
0,05.

Пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Массовая доля цинка, титана, мар
ганца, магния и натрия в алюминии высокой и технической чистоты, а также? 
массовая доля свинца и мышьяка в алюминии технической^ чистоты контролиру
ется периодически, но не реже каждой 100-й плавки или не менее одного анали
за на 2*000 т алюминия».
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