
Изменение № 1 ГОСТ 21286—82 Каолин обогащенный для керамических из
делий. Технические условия
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 31.10.84 
№ 3804 срок введения установлен

с 01.07,85

Пункт 2.1. Таблицу 2 дополнить примечанием: «Примечание. Показатель
«Водопоглощение образцов, обожженных при 1350 °С, для каолина марок. 
КФ-2 и КФ'З является факультативным до 1 августа 1985 г.».

(ИУС № 2 1985 г.)
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