
Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Группа Ж17
Изменение №  1 ГОСТ 8267—93 Щебень и гравий из плотных горных пород 
для строительных работ. Технические условия

Дата введения 1998—04—01 
Принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандар
тизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 
(МНТКС) 10.12.97

За принятие изменения проголосовали:

Наименование государства Наименование органа государствен
ного управления строительством

Азербайджанская Республика Госстрой Азербайджанской Рес
публики

Республика Армения Министерство градостроительства 
Республики Армения

(Продолжение см. с. 24)
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проектные изыскания

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty


(Продолжение изменения №  1 к ГОСТ 8267—93)

Продолжение

Наименование государства Наименование органа государствен
ного управления строительством

Республика Казахстан Агентство строительства и архитек
турно-градостроительного контро
ля Министеоства экономики и

Киргизская Республика
торговли Республики Казахстан 
Минархстрой Киргизской Респуб
лики

Российская Федерация 
Республика Таджикистан

Госстрой России
Госстрой Республики Таджикистан

Пункт 4.9. Четвертый абзац. Заменить значение: 1350 на 2800.

(ИУС № 5 1998 г.)
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Источник

http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294855/4294855052.htm

