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1. Настоящий стандарт устанавливает методы определения потери массы при прокаливании в 
материалах и изделиях огнеупорных цирконийсодержащих (при массовой доле от 0,3 до 12 %).

Стандарт соответствует СТ СЭВ 4424—83 в части определения потери массы при прокали
вании.

2. При проведении анализа должны быть соблюдены общие требования, установленные 
ГОСТ 13997.0.

3. Методы определения потери массы при прокаливании — по ГОСТ 2642.2.
(Измененная редакция, Изм. №  1).
3.1. Если анализируемая проба содержит свободный углерод или органические вещества, то 

навеску предварительно прокаливают при (700 + 20) °С в окислительной среде.
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