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Группа В22

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

ПРОФИЛИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ 
КОРЫТНЫЕ РАВНОПОЛОЧНЫЕ

Сортамент
Steel roll-formed hat egual sections. 

Dimensions

ГОСТ
8283—77

ОКП 112000

Срок действия с 01.01.7» 
до‘ 01.01.94

1. Настоящий стандарт распространяется на стальные гнутые 
корытные равнополочные профили, изготовляемые на профилеги
бочных станах из холоднокатаной и горячекатаной углеродистой 
обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкци
онной и низколегированной стали.

1а. По точности профилирования гнутые профили изготовляют
ся:

высокой точности — А,
повышенной точности — Б,
обычной точности — В.
(Введен дополнительно, Изм. № 3).
2. Поперечное сечение профиля должно соответствовать ука

занному на чертеже.

Издание официальное 
★

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 
тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР
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ГОСТ 8283—77
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Обозначения к чертежу и таблицам:

h — высота стенки профиля; b — ширина профиля; 
а — высота полки; $ — толщина профиля; R — ради
ус кривизны; /  — момент инерции; W— момент соп
ротивления; i — радиус инерции; Zo — расстояние от 
оси у—у  до наружной поверхности стенки;

a  —  (R -j-s )
------- ----------  — отношение расчетной высоты пол-

b ~ 2 (R + s )
ки к толщине; % = -------”---------  — отношение расчет-

Л—2(/?+ s)
ной ширины профиля к толщине; п2= -----------------—
отношение расчетной высоты стенки профиля к тол
щине.

3. Размеры профилей, площадь поперечного сечения, справоч
ные значения величин и масса 1 м профиля должны соответство
вать:

для профилей из углеродистой кипящей и полуспокойной стали 
общего назначения и углеродистой качественной стали с времен
ным сопротивлением разрыву не более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) — 
приведенным в табл. 1;

для профилей из углеродистой спокойной стали общего назна- 
ченяя, углеродистой качественной стали с временным сопротив
лением разрыву более 460 Н/мм2 (47 кгс/мм2) и низколегирован
ной стали, приведенным в табл. 2.
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Т а б л и ц а  I

h b а s X,
не

более п nt «а
Площадь 
сечения 
F, см2

Справочные значения величин для осей

2(ь
СМ

Масса 
1 м, 
кг

Jf—-V У—у

мм 'х-см*3
Wwx’
см3 *х*см ;у;СМ4

W .у’
СМа VСМ

40 32

40

28
32
30

4
3
2,5

6
4
3

4,5
8,3
9,8

3.0
6.0 

11,6

7,5
8,7

11,6

5,21
4,09
4,07

28,23
28,53
23,82

6,42
5,82
5,02

2,33
2,55
2,42

7,04
6,53
9,67

3,97
3,56
4,34

1,16
1,22
1,54

1,77
1,84
2,23

4,09
3,45
3,19

45 50 40,5 4 6 7,6 7,5 7,2 7,85 67,98 11,50 2,94 26,99 9,23 1,85 2,92 6,16

50
31
50
60

22
16
32

2
1,2
2

3
2
3

8,5
10,6
13,5

10,5
36,3
25,0

20,0
36,3
20,0

2,82
2,07
4,38

18,04
11,70
34,76

4,01
2,94
6,32

2,53
2,38
2,82

4,28
7,55

23,67

2,66
2,74
7,43

1,23
1,91
2,32

1,49
2,25
3,19

2,22
1,63
3,44

51
31
37,5
44

24
28.5
28.5

2,0
3.5
3.5

3
4 
4

9,5
5,8
6,0

10,5
6.3
8.3

20.5 
10,3
10.5

2,92
5,57
6,02

4,50 
41,55 
16,89

2,85
8,23
7,44

1 ,24 
2,73 
1,87

20,43
11,46
44,12

4,30
5,91
8,74

2,64
1,43
2,71

1,52
1,94
2,27

2,29
4,37
4,13

54 19
43

25
22

3
2

4
3

6,0
8,5

1,7
16,5

13,3
22,0

3,62
3,38

27,94
24,01

5,70
5,11

2,78
2,66

1,90
9,55

1,94
4,21

0,72
1,68

0,92
2,03

2,84
2,66

55
57

62

30

30

27
20
27

32

2.5 
2
2.5 
3

3
3
3
4

9.8 
12,5
9.8 
7,0

18.4 
26,0
20.4 
16,0

17,6
22.5
17.6
13.7

5,29
4,48
5,54
6,53

25,76
38,69
46,99
54,42

8,84
6,97
8,54
9,46

2,21
2,94
2,91
2,89

45,26
25,89
31,44
36.16

8,25
8,18
9,93

11,41

2,92
2,40
2,38
2,35

2,91
3.17
3.17
3.17

4,15
3,52
4 ,35 
5,12

56

30

о 3 11 ,0 10,0 23,0 3,10 27,02 5,10 2,95 4,61 3,03 1,22 1,48 2,44

60

1,5 3 10,3 14,0 34,0 2,21 17,90 3,69 2,84 3,24 1,92 1,21 1,31 1,74
2
3
3
2

3
4 
4
3

11,0
6,7
8,4

13,5

10,0
5.3
5.4 

10,0

25.0
15.3
15.4
25.0

3,18
4,58
4,88
3,38

30,45
42,36

6,90
37,07

5,54
7,84
4,50
6,18

3,09
3,04
1,19
3,32

4,75
6,34

51,95
5,15

3,06
4,08
8,80
3,36

1,22
1,18
3,26
1,23

1.45
1.45
1.53
1.53

2,50
3,59
3,83
2,66

40
30
30
42

3,2
3
2

4
4
3

7,13
7,1

18,5

8,0
8,0

15,0

14,25
14,2
25,0

5,68
5,36
4,18

55,63
52,79
57,34

9,79
9,26
8,19

3.13
3.14 
3*70

13,89
13.23
11.23

6,95
6,62
5,06

1,56
1,57
1,64

2,00
2,00
2,22

4,46
4,21
3,28
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;g ___________________________  Продолжение табл. 1

h Ь а $ R ,не
более

п П| п ш

Пл
ощ

ад
ь 

се


че
ни

я 
F

, 
см

* Справочные значения величин для осей

■ 20,
СМ

Масса 
I м, 
кг

X—X У— У

мм см4 см3 см
/у ,
см4 см8 1У’см

43 20 2 3 7 ,5 16,5 25,0 3,42 27,39 5,71 2,83 9,57 4,01 1 ,67 1,91 2,69
60 22 2 3 8,5 16,5 25,0 3,50 9,98 4,27 1,69 29,31 5,86 2,89 1,96 2,75

ПО 39 4 6 7,2 22,5 10,0 13,13 135,53 20,9 3,21 208,46 36,00 3,98 5,79 10,31
70 32 32 3 4 8,3 6,0 18,7 5,30 68,79 10,6 3,61 8,67 5,25 1,28 1,55 4,16

35 28 3 4 7,0 . 7,0 22,0 5,54 79,20 12, г 3,78 10,63 5,43 1,38 1,54 4,35
40 25 3 4 6,0 8,7 22,0 5,66 76,39 12,3 3,67 13,77 6,00 1,56 1,71 4,44

40 3 4 11 8,6 22,0 6,56 120,03 15,59 4,28 17,35 8,67 1,63 2,00 5,15

80 32
2,5 3 10,6 19,6 27,6 6,17 96,40 13,9 3,95 34,90 10,95 2,38 2,81 4,84

60 3 4 8,3 18,7 22,0 7,28 И2*,22 16,3 3,93 40,27 12,63 2,35 2,81 5,71
54 4 6 11,0 10,0 15,0 11,13 251,23 27,9 4,75 62,78 19,13 2,38 3,28 8,74

On 31 3 4 8,0 22,0 22,0 8,42 127,20 18,71 3,89 78,49 18,48 3,05 3,75 6,61
о0 40 4 6 7,5 15,0 15,0 11,61 197,ul 25,9 4,12 108,88 27,20 3,06 4,00 9,11

82 80 50 6 9 5,8 6,3 8 ,7 17,84 356,33 41,9 4,47 161,41

ооТО 3,01 4,22 14,01
90 30 22 2 3 8,5 10,0 40,0 3,58 55,64 8,56 3,94 5,09 2,74 1,19 1,14 2,81

87 20 3,5 4 3,6 20,6 24,3 10,15 101,40 19,45 3,16 196,71 29,58: 4,40 3,49 7,97IUU 100 50 5 7 8,8 15,2 15,2 18,78 539,60 53,4 5,36 79,90 54,33 3,86 5,15 14,75

80 57 7 9 5,8 6,8 12,6 24,12 899,87 81,8 6,11 229,68 56,52 3,09 3,94 18,93
19П 100 61 6 9 7,7 11,7 15,0 23,84 935,05 81,3 6,26 359,41 71,54 3,88 5,02 18,72i ли

120 60 5 7 9,6 19,2 19,2 22,18 479,26 79,88 4,65 860,47 74,82 6,23 6,00 17,41
61 6 9 7,7 15,0 15,0 26,24 1013,10 88,1 6,21 554,82 92,07 4,60 6,03 20,60

1 О А 40 18 2 3 6,5 15,0 57,0 4,50 114,73 14,7 5,05 10,1 3,68 1 ,50 1,26 3,53124 20 2 3 7,5 15,0 57,0 4,58 10,65 3,95 1,52 119,72 14,90 5,11 1 ,30 3,60
220 40 40 4 6 7,5 5,0 50,0 14,01 1101 ,79 75,5 8,87 31 ,9 11,73 1,51 1,28 11,00
240 70 50 6 9 5,8 6,7 35,0 26,12 2646,75 161,0 10,06 186,95 41,28 2,68 2,47 20,51
305 97 21 3 4 4,7 27,6 97,0 15,59 172,95 23,92 5,53 2212,72 129,76 11,91 2,47 12,24
365 120 18 4 6 2 25 86,25 24,45 4867,88 247,73 14,11 375,75 41,1927 3,92 2,88 19,19

ГО
СТ 8283-77



Т а б л и ц а  2

к ъ а S
R ,
. не 
более

п n t «а

й ЪО о
л »
а
I IК И

Справочные значения величин для осей

2о,
СМ

Масса, 
1 м, 
кг

х —х У У

мм '*•см4
W  » 
см3 СМ

7у;см4
у*

см8 V
СМ

32 28 4 10 3,5 1,0 3,0 4,94 27,38 6,22 2,35 6,28 3,53 1,13 1,78 3,87
32 3 7 7,0 4,0 6,7 4,24 28,01 5,72 2,57 6,11 3,31 1,19 1,85 3,33

40 30 2,5 6 3,6 9,2 9,2 3,94 23,38 4,92 2,44 9,13 4,08 1,52 2,24 3,09
45 50 40,5 4 10 6,6 5,5 4,2 7,58 66,86 11,3 2,97 25,11 8,55 1,82 2,94 5,95

31 22 2 5 7,5 8,5 18 2,75 17,65 3,92 2,53 4,11 2,55 1,22 1,49 2,16
50 50 16 1,2 4 9,0 33,0 33,0 2,03 11,45 2,88 2,37 7,28 2,64 1,89 2,24 1,59

60 32 2 5 12,5 23,0 18 4,31 34,37 6,25 2,82 23,03 7,22 2,31 3,19 3,39
31 24 2 5 7,0 8,5 17,5 2,85 4,33 2,74 1,23 20,02 4,22 2,65 1,52 ‘2,24

51 37,5 28,5 3,5 7 5,0 4,6 8,9 5,39 40,55 8,03 2,74 10,81 5,57 1,42 1,94 4,23
44 28,5 3,5 7 5,2 6,6 8,6 5,84 15,98 7,03 1,65 43,12 8,54 2,72 2,27 4,59

54 19 25 3 7 6,0 1,7 13,3 3,46 26,94 5,49 2,79 1,75 1,79 0,71 0,92 2,72
43 22 2 5 7,5 14,5 20 3,31 23,55 5,01 2,67 9,22 4,05 1,67 2,03 2,60
57 30 2,5 6 8,6 16,0 15,2 5,16 24,68 8,43 2,19 44,58 8,07 2,93 2,92 4,05

55 2 5 11,5 24,0 20,5 4,41 38,21 6,88 2,94 25,21 7,95 2,39 3,17 3,46
62 30 2,5 6 8,6 18,0 15,2 5,41 46,11 8,38 2,92 30,17 9,52 2,36 3,17 4,25

3 7 6,7 14,0 11,7 6,37 53,38 9,79 2,89 34,61 10,92 2,34 3,17 5,00
56 30 27 2 5 10 8,0 21 ,0 3,03 26,52 5,00 2,96 4,44 2,93 1,21 1,48 2,38

20 1,5 5 9,0 11,3 28,6 2,16 17,46 3,60 2,84 3,12 1,84 1,20 1,30 1,70

97 2 5 10,0 8,0 23,0 3,11 29,88 5,43 3,1 4,59 2,95 1,21 1,45 2,44
30 3 7 5,7 3,3 13,3 4,42 41,12 7,61 3,05 5,98 3,84 1,16 1,46 3,47

60 32 2 5 12,5 8,0 23,0 3,31 36,49 6,08 3,32 4,99 3,25 1,22 1,53 2,60
32 3 7 7,3 3,3 13,3 4,72 6,53 4,26 1 ,18 50,70 8,59 3,28 1,53 3,71
30 3,2 7 6,19 6,13 12,38 5,52 54,31 3,56 3,24 13,20286,6014 1,55 2,0 4,33

40 30 3 7 6,2 6,1 12,4 5 ,20 51 ,54 9,04 3,15 12,58 6,29 1,56 2,00 4,08
42 | 2 Г 5 TfT 13,0 23,0 4,11 ”16,79 8,11 3,72 10,94 4,92 1,63 2,22 3,23
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cl _______ ____________Продолжение табл. 2

h b а 8
к,
не

более л П г « 1

83
Л -
5 *

I I
с 8

Справочные значен 
х — х

ия величин для осей 

У— У
Zo,см

Масса, 
1 м, 
кг

мм см
W  , 
см* СМ

/ t
см4

W

СМ1*
'у *см

43 20 2 5 6,5 14,5 23,0 3,35 26,81 5,59i 2,83 9,24 3,86 1,66 1,91 2,63
60 22 2 5 7,5 14,5 23,0 3,43 9,65 4,22: 1,68 28,73 5,75 2,89 1,96 2,70

110 39 4 10 6,2 20,5 8,0 12,86 133,42 20,5 3,22 199,80 34,47 3,94 5,80 10,09
70 32 32 3 7 7,3 4,0 16,7 5,14 67,07 10,47 3,61 8,25 5,00 1 ,27 1,55 4,04

28 3 7 6,0 5,0 20,0 5,38 76,92 11,8 3,78 10,12 5,16 1,37 1,54 4,23
35 25 3 7 5,0 6,7 20,0 5,50 74,11 11,95 3,67 13,11 5,69 1,54 1,70 4,32
40 40 3 7 10,0 6,7 20,0 6,4 117,75 15,29 4,29 16,7 8,35 1,62 2,00 5,03

80 32
2,5 6 9,4 17,2 25,2 6,04 94,47 13,6 3,96 33,69 10,56 2,36 2,81 4,74

60 3 7 7,3 13,3 20,0 7,12 109,94 15,9 3,93 38,81 12,16 2,33 2,81 5,59
54 4 10 10,0 8,0 13,0 10,86 247,30 27,5 4,77 60,14 18,28 2,35 3,29 8,52

80
31 3 7 : 7,0 20,0 20,0 8,26 124,92 18,37 3,89 75,93 17,86 3,03 3,75 6,49
40 4 10 6,5 13,0 13,0 11,34 193,08 25,4 4,12 104,21 26,05 3,03 4,00 8,90

82 80 50 6 14 5,0 6,7 7,0 17,33 349 ,U5 41 ,иь 4,49 152,66 36,09 2,97 4,2а 13,60
90 30 22 2 5 7,5 8,0 33,0 3,51 54,32 8,36 3,93 . 4,91 2,63 1,18 1,13 2,76

1 Л А 87 20 3,5 7 27,2 18,9 22,6 9,97 97,78 18,70 з,1а 192,5а 28,99 4,39 3,47 7,83
1UU 100 56 5 10 8,2 14,0 14,0 18,53 533,82 52,9 5,37 273,24 53,02 3,84 5,15 14,54

80 57 7 14 5,0 5,4 11,1 23,52 880,88 80,08 6,12 219,68 54,04 3,06 3,93 18,46

1 Ofi 100 61 6 14 6,8 10,0 13,3 23,33 918,47 79,9 6,27 345,87 68,84 3,85 5,02 18,31
IzU 60 5 10 9,0 18,0 18,0 21,93 469,71 78,29 4,63 852,00 '74,09 6,23 6,00 17,21

120 61 6 14 6,8 13,3 13,3 25,73 996,52 86,7 6,22 535,43 88 ,84 4,56 6,03 20,20
18 2 5 5,5 13,0 55,0 4,4а 112,17 14,4 5,03 9,77 3,55 1,48 1,25 3,48124 40 20 2 5 6,5 13,0 55,0 4,51 10,33 3,81 1,51 117,17 14,69 5,09 1,29 3,54

220 40 40 4 10 6,5 3,0 48,и 13,74 1069,79 73,3 8,83 30,58 11,18 1,49 1,27 10,78
240 70 50 6 14 5,0 5,0 33,3 25,61 2576,40 157,09 10,03 179,69 39,50 2,65 2,45 20,10
305 97 21 3 7 3,7 22,3 95,0 15,43 168,33 23,21 3,30 2177,51 127,71 21,88 2,45 12,11
365 120 18 * 4 10 1 18,0 1 84,25 24,18 4778,42 243,18 14,06 \362,7883139,6179 3,87 2,84 18,99

(Измененная редакция ,Изм. № 1, 2, 3),

ГО
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ГОСТ 8288—77

П р и м е ч а н и я :
1. Площадь поперечного сечения и справочные величины вычислены по но

минальным размерам. При вычислении массы 1 м профиля плотность стали при
нята равной 7,85 г/см3.

2. По соглашению изготовителя ш потребителя профиль размером ЮОХШОХ 
Х56Х5 мм с временным сопротивлением разрыву более 470 МПа (47 кгс/мм2) 
допускается изготовлять с радиусом кривизны не более 8 мм.

4. Предельные отклонения по высоте стенки и ширине профиля 
должны соответствовать указанным в табл, 3.

Т а б л и ц а  3
мм

ft и 6

Предельные отклонения

высокая точность повышенная т обычная 
точность

До 50 ±1,00 ±1,0
Св. 50 до 100 ±1,30 ±1,5

» 100 » 150 ±1,50 ±2,0
» 150 ±2,00 ±2,5

П р и м е ч а н и я :
L Предельные отклонения высокой точности профилирования по размеру Ь 

св. 150 мм не должны превышать ±1,5 мм.
2. Точность профилей повышенная или обычная определяется предельными 

отклонениями по высоте полки, приведенными в табл. 4.

5. Предельные отклонения по высоте полки должны соответст
вовать указанным в табл, 4.

Предельные отклонения

а
высокая точность повышенная точность обычная точность

До 50 ±1,0 ±1,5 ±2,5
Св. 50 ±1,5 ±2,0 ±3,0

4, 5. (Измененная редакция, Изм. № 3).
6. (Исключен. Изм. № 3 ) .
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7. Предельные отклонения от угла 900 не должны превышать 
±  1 °30'.

8. Профили изготовляют длиной от 3 до 12 м; 
мерной длины;
кратной мерной длины; 
немерной длины.
По требованию потребителя профили изготовляют ограничен

ной длины в пределах немерной.
9. Предельные отклонения по длине профилей мерной и крат

ной мерной длины не должны превышать указанных в табл. 5.

Т а б л и ц а  5
Предельные отклонения, мм

Длина, м
Точность порезки

высокая обычная

Д о  6
Св. 6  » 7 включ. 

» 7

+  30 
+ 4 0

+ 40 и + 5  
на каждый метр

+ 4 0
+ 6 0

+  60 и + 5  
на каждый метр, 

но не более 80

8., 9. (Измененная редакция, Изм. № 3).
10. Скручивание профилей вокруг продольной оси не должно 

превышать 10 на 1 м.
Общее скручивание не должно превышать произведения допус

каемого скручивания на 1 м на длину профиля в метрах, но не бо
лее 10 °.

11. Кривизна профилей не должна превышать 0,1 % измеряе
мой длины.

12. Волнистость полок профилей не должна превышать 2 мм на 
1 м. Минимальная длина волны 500 мм.

13. Высота стенки и ширина профиля контролируются в плос
кости на расстоянии, равном величине значения внешнего радиу
са кривизны.

14. Определение размеров поперечного сечения профилей, и 
также скручивания и кривизны проводят на расстоянии: высокой 
точности профилирования 200 мм от торцов, повышенной точнос
ти — 300 мм, обычной точности — 500 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 3).
15. Марки стали и технические требования — по ГОСТ 

11474—76.
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