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В сборник «Автомобилестроение, Автомобили, прицепы 
и полуприцепы» включены государственные и отраслевые 
стандарты и отраслевые нормали, утвержденные до 1 мая 
1974 года.

В стандарты и нормали внесены все изменения, принятые 
до указанного срока. Около номера стандарта и нормали, в 
которые внесены изменения, стоит знак*.

Текущая информация о вновь утвержденных и пересмот
ренных государственных стандартах, а также о принятых к 
ним изменениях, публикуется в выпускаемом ежемесячно 
€ Информационном указателе стадартов», об отраслевых стан
дартах и нормалях — в выпускаемом ежеквартально «Ин
формационном указателе отраслевых стандартов (нормалей) 
автомобилестроения».

(с) Издательство стандартов, 1974



Группа Д25

О Т Р А С Л Е В А Я  Н О Р М А Л Ь

Автомобили грузовые 
и автобусы

ФРИКЦИОННЫЕ МУФТЫ 
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИХ 

ПЕРЕДАЧ

Типы и основные параметры

ОН 025 
314-68

Утверждена 21/XI 1968 г. Срок введения установлен
с 1/VII 1969 г.

1. Нормально устанавливаются типы и основные параметры 
фрикционных муфт гидромеханических передач, предназначенных 
для грузовых автомобилей и автобусов.

•2. Фрикционные муфты гидромеханических передач должны из
готовляться трех типов:

А — с двумя одинаковыми пакетами дисков:
Б — с двумя пакетами дисков, в каждом из которых раз

личное количество дисков (черт. 1);
В — с одним пакетом дисков (черт. 2).

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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3. К основным параметрам фрикционных муфт гидромеханичес
ких передач относятся:

диапазон значений крутящего момента, на который рассчита
на муфта;

наружный диаметр муфты D ; 
размеры дисков с металлокерамикой и стальных; 
количество дисков с металлокерамикой; 
давление масла в гидравлических цилиндрах; 
суммарная площадь сечения каналов, через которые подводит

ся масло в гидравлический цилиндр; 
толщина опорных дисков Ъ\ 
размеры посадочного места муфты; 
диаметры поршней гидравлических цилиндров; 
оредняя величина зазора между поверхностями трения дисков с 

металлокерамикой и стального.
4. Основные параметры фрикционных муфт гидромеханических 

передач должны соответствовать указанным в табл. 1.
5. Диски.
5.1. Основные размеры дисков с металлокерамикой и стальных 

должны соответствовать указанным в табл. 2.
5.2. Точность выдерживания размеров:
D3, D$ и D6— по С5; D4 h D7 — по Л5 (ОСТ 1015) (черт. 3,4 и 5); 
/, *i и f2 — по С3а (ОСТ НКМ 1017).
5.3. Неллоскостность дисков с металлокерамикой не более 

0,1 мм.
5.4. Основа дисков с металлокерамикой и стальных должна вы

полняться из стали марки 12Х2Н4А по ГОСТ 4543—71.
Допускается применение стали марок 40 или 65Г по ГОСТ 

1050—60.
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Черт. 4 Черт. 5
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Т а б л и ц а  1
фрикционных муфт
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Диски с металлокерамикой (черт. 3) Стальные диски (черт. 4 и 5)
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220 170 2,0 3 ,2 Э в. 160X 5X 30 S* 234 223 170 2 ,0 30 12
240 176 2,5 3 ,7 Э в. 170X5X32 S4 256 243 176 2 ,5 30 12
260 200 2,5 3 ,7 Э в. 190X5X36 S4 278 263 200 2,5 30 12
280 220 3,0 4 ,2 Э в. 220X5X42 S* 300 283 220 3 ,0 30 14

5.5. Шлицы дисков с металлокерамикой, имеющие размеры D3, 
равные 240, 260 и 280 мм, должны закаливаться т. в. ч. до твер
дости HRC 25—32. Твердость стальных дисков HRC 22—27.

5.6. Тип металлокерамики — МК5.
5.7. Толщина металлокерамических накладок 0,60—0,65 мм.
5.8. Рисунок на металлокерамических накладках — ромбовид

ная шашка или спираль (черт. 3).
5.9. Глубина канавок в металлокерамических накладках 0,35— 

0,40 мм.
5.10. Площадь канавок в металлокерамических накладках 

должна составлять 18—20 % от площади поверхности накладок.
5.11. Твердость меташлокерамических накладок Н В  25—35.
5.12. Стальные диски должны иметь веерообразную волнис

тость (черт. 4). Отклонение б волны от плоскости должно состав
лять 0,20—0,25 мм. Количество волн на поверхности трения дисков 
от 4 до 8.

Допускается выполнение дисков в виде конуса (черт. 5). Угол а  
отклонения образующей конуса от плоскости должен быть в пре
делах 0°25/—0°30'.

Замена

ГОСТ 4543—71 введен взамен ГОСТ 4543—61.
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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

3163—69 104 11728-73 262
3396—54 247 12118—66 197
4754—74 295 12238—66 127
5513—69 312 12323-66 132
6030-62 111 13669—68 117
6875—54 3 14023-68 223
7495—74 86 14917-69 324
7593—70 101 16011—70 120
9218—70 123 17393-72 336

10022—62 96 18716—73 65
10408 -6 3 266 19173—73 108
10409-63 274

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ СТАНДАРТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер стандарта Стр. Номер стандарта Стр.

37.001.004—70 209 37.001.027—71 243
37.001.007—70 176 37.001.038—72 135
37.001.010—70 164 37.001.040-72 254
37.001.014—70 54 37.001.041—72 258
37.001.026—71 231 37.001.042—72 260

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ НОРМАЛЕЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ 
В СБОРНИК, ПО ПОРЯДКУ НОМЕРОВ

Номер нормали Стр. Номер нормали Стр.

ОН 025 160—63 292 ОН 025 313-68 67
ОН 025 201-68 161 ОН 025 314—68 167
ОН 025 282—66 129 ОН 025 315-68 229
ОН 025 302-69 26 ОН 025 318—68 31
ОН 025 307—67 173 ОН 025 333—69 151
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ОН 025 313—68 Автобусы. Технические т р е б о в а н и я ............................
ГОСТ 7495—74 Троллейбусы городские одноэтажные пассажирские.

Технические т р е б о в а н и я ....................................................
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