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Поправка к ГОСТ 1497—84 (ИСО 6892—84) Металлы. Методы испытаний на растяжение

В каком месте Напечатано Должно быть

По всему тексту временное сопротивление предел прочности
стандарта

(ИУС № 7 2014 г.)

60

архитектурные решения

Поправка

http://www.mosexp.ru/proektnye_raboty.html
http://files.stroyinf.ru/Data2/0/4294813/4294813521.htm

