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УДК 622.23.02

В работе приведена разработанная в ИГД им. А.А.Скочинского методика определения показателей, 
характеризующих урли и угольные пласты как разрушаемые среды: сопротивляемости резанию, степени 
хрупкости, категорий разрушаемости, свойств и содержания в пластах прослойков и твердых включе- 
ний. абразивности и способности к измельчению. По описанной методике в ИГД им. А.А. Скочинского. 
ДонУГИ (канд.техн.наук А.А,Кривченко, канд.техн.наук В.И.Ютовой, канд.техн.наук В.Я.Резниченко), 
ШахтНИУИ (канд.техн.наук Н.Ф. Ренжигалов, канд.техн.наук И.П. Жигульский), КузНИУИ (какд.техн. 
наук П.И. Болдырев, канд.геол.-минер.наук М.И. Аксененко), КНИГИ (инж. В.Ф. Орлов), НИИОСуголь 
(инж. В.И.Ширяев, инж. А.А. Девятков) и НИИОГР (канд.техн.наук В.И.Друкинин, инж. В.И.Батурин) 
определен комплекс показателей разрушаемости около 1000 шахтопластов в основных бассейнах СССР.

Результаты исследований систематизированы и обобщены в  лаборатории резания угля ИГД 
им. А.А.Скочинского (научный руководитель -  проф., докт.техн.наук Е .З . Позин, отв. исполнитель -- 
канд.техн.наук М.Ф.Кунтыш).

предлагаемая работа состоит из двух частей:
I  -  методика определения показателей разрушаемости углей и угольных пластов.
Q -  классификация показателей разрушаемости угольных пластов.
Первая часть выполнена проф., докт.техн.наук Е .З . Позиным (разделы I ,  5 ) ,  канд.техн.наук 

М.Ф.Кунтышем (разделы 2 , 3 .1 , 3 .4 , 3 .5 ,  4 .1 ,  4 .2 .  4 .5 .  5 ) ,  канд.техн.наук В.З.Меламедом (разделы
*3 £  А  n t r *  Р  I I  Д оА п ттатап в  /  тле п по  п и  ч  О ч  3  И 3  A  i i  w o *  13 И  H a n n m v A f t  f тчач  тто п и  *3 4  .4

ц ц » т ^.ш.л^иицсеин.
Методика предназна1 

организаций, инженерно-
Методика предназначена для работников научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
шизаций, инженерно-технических работников производственных объединений и шахт.

© Институт горного дела им. А. А. Скочинского 
(И Г Д  им. А. А. Скочинского), 1978
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Ордена Октябрьской т з 656 Д 1 ,1 0 - 9- 3 7 ,2 - Глинистый Глинистый Прослоек глянис- 230 235 70 0,70 1,81 1У 1У К к
революции шахта 
"Трудовская"

1,30 12 4 1 ,0 сланец сланец того сланца мод- 
ностью 2-3  си.

582 III Встречаются наде
ты пирита

( *  ? ) т 7 612 Д 0 ,5 3 -
0 ,98

12 40 ,0 (л  инистый 
сланец

Песчаник,
песчаный

Чистый уголь 45 0,68 1,93
сиенец

Ордена Трудового 
Красного знамени * в 467 г 0 ,60 10-

12
39,7 Известняк Песчано-

глинистый
Колчедан в виде 
линз

200 220 82 1У 1У К К

шахта "Петровская"
3 2 ,4 -

сланец
580703 Ь 7 209 t 1 ,1 2 - 9- Песчано- Песчанис- Чистый уголь 59 60 54 0,72 1 ,70 16 16 С С

1,40 12 37,5 глинистый
сланец

тый сланец

"Кировская”
582II6

h f0 232 г 0 ,8 2 - 10- 3 3 ,0 - Глинистый Песча- Прослоек глинис- 133 190 367 0,66 2 ,07 Ша 1У век век
1,28 13 33,9 сланец внстый того сланца иощ-

сланец ностью до 30 си. 
Гневда пирита

hr/ 209 к 1 ,0 0 - 8— 2 8 ,8 - Глинистый Песчаный Прослоек углисто- 165 175 86 0,42 6 ,50 Ш б Шб С с
1,30 I I 29 ,0 сланец сланец глинистого сланца 

модностью до Ю
си.

L 174 к 0 ,6 4 - I I 2 2 ,9 - Глинистый Глинистый Линзочки я гнезда 42 60 46 0,60 2 ,64 16 Па ВС сj 0 ,73 25 ,1 сланец сланец пирита
2X7 £ 0 ,4 5 - 8— 2 7 ,9 - Песчаный Песчаный Прослоек глинис- 46 105 90 0,56 3,16 16 Пб с ск

0 ,64 10 30,6 сланец сланец того сланца иод-
ностью до 9 си. 
Прожилки кальцита,
налеты пирита

ilii.E .T .Абакумова Ulgr 656 г 0 ,9 0 - 8— 3 6 ,2 - Глинистый Песчаный Чистый уголь 1Г4 115 50 0,70 1,81 Пб Пб ск ск
582I0I 1 ,90 10 39,0 сланец сланец

m , 622 г 1 ,1 7 - 9 38 ,0 Глинистый Песчаный Линзы пирита 183 205 75 0,82 1 ,40 1У 1У к к***3 1 ,19 сланец сланец 3x20 см
L 538 г Ь ,95- 9 40 ,0 Глинистый Глинистый 2 прослойка гли- 115 0,80 1,44

2 ,85 сланец сланец ннстого сланца
модностью до 30 
и 90 см

« » 467 г 0,78 9- 40 ,3 Известняк Углистый Чистый уголь 50 0,82 1 ,40
10 сланец

"Лидиевка” L 578 г 0 ,5 6 - 6- 40 ,0 Глинистый Углисто- Чистый уголь 40 0,69 1 ,87
8 0,85 8 сланец глинистый

582106 сланец,
глинистый

i сланец
l . 570 г 0 ,3 4 - 8 41,5 Песчано- Песчано- Чистый уголь 40Uf

0,75 глинистый глинистый
сланец сланец
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'Лидиевка11 l 527 Г 0 ,5 3 - 8- 3 7 ,6 - Глинистый Песча- Включения пирита 232 235 65 0,84 1 ,38 1У 1У ВК ВК
582106

я 0 ,64 12 38,5 сланец ннстый
сланец

в виде пятен

L 538 Г 0 ,4 5 - 8- 3 5 ,7 - Песчано- Песча- Включения кончена- 155 170 75 0,88 1 ,37 Об Об век к7 i ;o 5 9 39 ,8 ГЛИНИСТЫЙ вистый на резнером от 
2x10 до 3x20 сысланец сланец
через 30-40 и

е , 495 г 0,64 8- 3 6 ,1 - Глинистый Песча- Прослоек песчани- 143 195 270 0,95 1 ,45 Ша 1У век к10 42,2 сланец ннстый
сланец

ка мощностью 4 см

*  19 К 217 г 0,61 7-9 3 6 ,1 - Глинистый Песча- Включения пирита 153 175 80 0,61 2 ,53 Об Об век век
580901 37,5 СЛ8Н8Ц вистый

сланец
h n 209 X 1,10- 8-9 згл- Песча- Глинистый Прослоен глинис- 58 65 40 0,62 2 ,4 3 16 Па с сt 1,50 32,5 вистый сланец того сланца мощ-

сланец ностью 4 см.

Им.А.Ф.Засядько щ 622 г 1,60 14 3 5 ,5 - Песчано- Песчано- Прослоек песчани- 80 155 310 0,82 1 ,40 па Об ск век
580201 36,1 глинистый

сланец
глинистый
сланец

ка мощностью 4 см 
Конкреции пирита

к $ 467 г 0 ,90 15 2 9 ,0 -
34 ,8

Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Включения колчедан 

№ & & * ? * *

67 105 215 0,60 2 ,6 4 Па Пб с (Ж

L 495 г 1,80 20 3 4 ,1 -
34,6

Глинистый Глинистый Т^тттямтия тсплчвда— 86 175 425 0,56 3 ,16 Па Шб с веки1 СЛ8Н8Ц сланец на тэазмеоом Зх15см<
2 0 -3 0 го 7 Ш ) м.
Прослоек глинисто-
го сланца мощностью 
5 см н прослоек не-
счаннка мощностью
10 см

1 , 538 г 1,05 9 3 2 ,5 - Глинистый Песчано- Пирит в виде гнезд 210 235 134 0,53 3 ,65 1У 1У веж век
34,3 сланец глинистый н линз в верхней

сланец печке
s ' 570 г 1,25 21 37,0 Песчано- Песчано- Прослойки: углис- 3257 глинистый глинистый то-глиниетого

сланец сланец сланца мощностью

4

40 си и песчано- 
глинистого сланца 
мощностью 10 см

’Куйбышевская*’ 578 г 1 ,1 0 - 16 3 5 ,8 - Паснано- Песчаник Прослоек глинис- 85 120 70 0,77 1,51 Па Ба СК ск
582II5 1,40 36,7 глинистый

сланец
того сланца мощно
стью 13*20 см

s , 495 г 0,60 7 3 4 ,5 - Глинистый Песчано- Прослоек песчаника 
мощностью 4 см.

95 165 410 0,57 3,02 Пб Шб ск скvt 36,1 сланец глинистый
сланец включения колчедана

размером 1x1,5 см 
через 1 ,5 -4  м
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'Куйбышевская* Ш3 622 Г 0 ,9 7 - 17- 3 6 ,8 - Глинистый Глинистый Прослоек песчаника 120 205 466 0 ,69 1 ,87 Ша 1У ск к
1 ,70 20 3 9 ,0 сланец сланец мощность» 8 см.

582II5 Включения колчеда
на размером от
0,3x2* до 3x30 си 
через 4 -5  и

* » 467 Г 0 ,9 0 13 3 9 ,5 -
4 0 ,4

Известняк Песчаник Прослоек глинисто
го сланца мощно
стью Ю см. Вклю
чения колчедана 
Р88И8РОМ 2x2 си, 
50-60  шт/100 м

127 175 128 0,57 3,-02 Ша Ш б ск век

L 538 Г 0 ,8 0 12 3 4 ,4 - Глинистый Песчано- Редкие включения 174 200 70 0,53 3 ,65 Ш б 1У ск век
35,5 сланец глинистый колчедана в виде

сланец линз

'Бутовкв-Донвцкаи" п . 715 Г 2,10 4-5 3 9 ,5 - Глинистый Песчано- Прослоек глинисто- 31 55 80 0 ,57 3,02 16 16 ВС с
582102 4 0 ,0 сланец глинистый

сланец
го сланца мощно
стью 20 см

Им.М.И.Калинина
582105

к , 209 К,ОС 1,35 17 1 6 ,0 - Песчано- Песчано- Прослоек глинисто- 100 145 75 0,46 5,21 П б Шг с с
1 7 ,4 глинистый глинистый го сланца мощно-

сланец сланец стью 30 см

hfo 232 К,ОС 1 ,2 4 20 2 0 ,5 - Глинистый Песчано- Проолоек глинисто- 58 90 303 0,66 2 ,07 16 Пб с ск
2 2 ,6 сланец глхнистый го сланца мощно-

сланец стью 2 см. Включе-
ния колчедана раз
мером 5x13 см
через 1-3 м

K l 374 I 0,62 20 31,2 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый

Прослоек углисто- 
глинистого сланца

112 155 55 0,45 5 ,5 0 Пб 16 с ск
сланец мощностью 15 см

(J.54К'5 424 2 0 ,70 22 2 9 ,5 - Глинистый Глинистый Прослоек песчано- 102 160 270 3 ,65 Пб Шб с ск
33,6 олааец сланец глинистого сланца 

мощностью 8 си
h 8 217 ОС,К 0,85 18 2 9 ,5 Песчано- Песчано- Прослоек глинисто- 109 130 78 0,56 3 ,16 Пб Ша ск ск

глинистый глинистый Го сланца мощно-
сланец сланец стью 10 си

Им.М.Горького h z 163 ОС 0 ,6 0 - 10 1 7 ,3 - Песчано- Песча- В верхней частя 105 125 55 0,68 1 ,93 Пб Ша ск век
0 ,7 0 18 ,9 глинистый нистый угольного пласте

сланец сланец прослоек углистого 
сланца мощностью
7 см

h /0 232 Ж 0 ,98 15 2 1 ,9 - Глинистый Песчано- Прослоек глинисто- 100 105 43 0 ,67 2 ,0 0 Пб Пб ск ск
2917 сланец глинистый го сланца мощ-

сланец ностью 3 си
h f 209 £ 1 ,1 0 I I - 2 3 ,2 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 56. 95 65 0,80 1 ,4 4 16 Пб с ск

12 сланец сланец того сланца мощ
ностью 17 си

к 217 К
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Им.M.Горького ь 3 174 ОС 0,85 14 18,2 Песчано- Песчано- Прослоек углисто- 42 0 ,6 0 2 ,6 4
глинистый глнннотый глинистого сланца
сланец сланец мощностью 5 си

Октябрьский т ъ 622 г,х 1,20 10 21 ,0 Песчаник Песчано- Чистый уголь 40
рудник

/

глинистый
сланец

"Октябрьская" 578 Г,ж 1,15 21 ,0 Песчаник Песчано- Прослоек глкняс- 65
582109 глинистый того сланца мощ-

сланец иостью 13 см
п< 715 г 1,90 9- 3 9 ,0 - Глинистый Песчано- Прослоек глннис- 191 225 91 0,73 1,66 1У 1У К К

13 40 ,0 сланец глинистый
сланец

того сланца мощ
ностью 10 ом и
включения пирита

"Заперевальная" к 7 209 ОС,К 1,42 5 14,5 Глинистый Песчано- Прослоек глннис- 78 145 270 0,61 2 ,53 Па Ша С СК
582107 сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 5 см и 
песчано-глинисто
го сланца мощно
стью 8 см. Линзы 
пирита

Ь д 217 ос 0,70 7 1 8 ,4 - Глинистый Песчано- Прослоек глннис- 78 125 75 0 ,60 2 ,64 Па Ша С СК
19,0 сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 15 см
232 к 1,32 5 1 9 ,5 - Глинистый Песчано- 2 прослойка глн- 130 185 515 0,59 2 ,76 Ша 1У СК зек

20 ,8 сланец глинистый янотого сланца
сланец мощностью 5 и 8см. 

Включения колчеда
на размером от
0 ,3x5  до 1,5x12 см 
неравномерны

» б"Капитальная" К 163 т,ос 0,61 15 15,7 Песчано- Песчано- Прослоек глннис- 137 145 50 0,55 3,31 Ша Ша СК СК
глинистый глинистый того сланца иощ-
сланец сланец ностью 3 сн

№ 9 "Капитальная" К ъ 174 TtOC 0,70 9 1 1 ,9 - Глинистый Песчано- Включения колчеда- 37 60 98 0,62 2,43 16 Па С с
580303 15,6 сланец глинистый

сланец
на размером от 
0 ,5x5 до 0,3x15 см 
через 1-3  м

К 1ЭЭ ос,т 1 ,0 3 1 6 ,0 - Песчаник Песчано- Прослоек колчедана 20 150 240 0,52 3,83 1а Шб ВС СЕ22 ,8 глинистый мощностью 4 см,
сланец прослоек глинисто

го сланца мощность* 
20 си

h 7 209 ос,* 0 ,9 2 - 5-6 1 2 ,8 - Глинистый Песча- Включения конкреций 19 70 92 0,58 2 ,8 8 18 Па ВС с1 ,28 15,9 сланец нистый колчедана размером
сланец 2-3  см. Прослоек 

глинистого сланца
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Ордена Трудового 
Пресного Знамени 
шахта "Мушкетовская"

h, 217 ОС 0 ,8 0 19 ,5 Песчано- Глинистый Прослоек песчано- 615 0,62 2 ,4 3
глинистый сланец глинистого сланца
сланец мощностью 25 си

580402 h3 174 СЮ 0 ,7 5 - 9 19 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек углис- 77 105 285 0 ,60 2 ,6 4 Па Пб С СК
1 ,0 0 сланец глинистый т о го .сланца

сланец мощностью 30 см
h$ 199 ОС 0 ,6 5 - 6 1 9 ,0 - Песчано- Песчано- 2 прослойка песча- 77 255 585 0 ,6 4 2 ,2 4 Па У СК к

1 ,2 0 19 ,6 глинистый глинистый но-глинистого слав-
сланец сланец ца общей мощности)

31 см
h7 209 ОС 1,15 Ю 1 7 ,8 - Глинистый Песчано- 2 прослойка г  ли- 83 155 300 0,52 3 ,83 Па Ш б С СК

18 ,5 сланец глинистый нистого сланца
сланец мощностью 10 и

30 см
восточная** h fo 232 0С#Т 1 ,2 0 25 15 ,5 Глинистый Глинистый Прослоек глинисто- 20 I I 5 86 0 ,57 3,02 1а Пб ВС СК

582103 сланец сланец го сланца мощно
стью 20 см. линзы
пнрнта

217 ОСД 0 ,9 0 14 18 ,3 Глинистый Песчано- 2 прослойка глин 85 0,54 3 ,4 7
сланец глинистый нистого сланца

сланец общей мощностью 
17 см

“Моспинская” 750 Т 1 ,0 5 - 3-8 1 0 ,5 - Глинистый Песчано- Прослоек глинис
того сланца мощ-

78 130 125 0,76 1 ,5 4 Па Ша СК век
582108

к 183 Т

1 ,15 1 0 ,7 сланец глинистый
сланец ностью 20 он. 

Линзы колчедана.
по трещинам плен
ки кальцита

№ 8 "Наклонная" 174 Т 0 ,7 0 4-8 1 1 ,0 - Глинистый Песчано- Линзы пнрнта на 85 105 90 0,66 2 ,0 7 Па Пб СК СК
580605 1 8 ,0 сланец глинистый

сланец
контакте с кровлей. 
По трещинам пленки
кальцита.

hz 163 Т 1 ,3 0 12 13 , 0 - Глинистый Песчано- 2 прослойка гяи- 44 80 75 0,5Q 4 ,2 3 16 Па ВС с
20 ,1 сланец глинистый нистого сланца

сланец мощностью 12 ж
15 СМ

Им.газеты h fo 232 ОС 1,45 5 1 4 ,1 - Глинистый Песчано- 2 прослойка глн- 242 250 80 0 ,67 2 ,0 0 У у к к•'Социалистический 2 0 ,7 сланец глинистый нистого сланцаМОЩНОСТЬЮ 12 иДонбасс" сланец
582II0

к 217 ОС 0 ,8 0 5 1 6 ,0 Песчано- Песчано-
7 см
Прослоек гяжянс- 55 0 ,64 2 ,2 4

глинистый глинистый того сланца мощ-
сланец сланец ностью 6 см
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"Глубокая" h , 217 T 0,65 14 1 3 ,4 - Глинистый Песчано- Чистый уголь 92 92 40 0,46 5,21 Пб Пб С С
582104 18,8 сланец глинистый

сланец

hfo 232 oc 1,50 5 1 3 ,4 - Глинистый Песчано- 2 прослойка гли- 84 120 90 0 ,58 2 ,88 Па Ша С СК
18,4 сланец глинистый нистого сланца

сланец мощностью 5 и 
12 см.По трещинам
налеты кальцита

Им .А«А. Скочинского h 7 209 X 0 ,9 4 - 8 2 5 ,0 - Глинистый Песчаный Чистый уголь 50
1,84 27 ,0 сланец сланец

мЮжно-Донба сская" с* 140 г 0 ,66 - 6 36,1 Песчано- Песчаный Чистый уголь 45
582II7 0,75 глинистый

сланец
сланец

130 г 1 ,15 - 12 38 ,0 Песчаный Песчаный Чистый уголь 45
1,30 сланец сланец

125 г 0 ,95 - 8 38 ,0 Глинистый Песчаный Чистый уголь 45
1,20 сланец сланец

"Панфиловская*1 m3 622 г 1 ,3 5 - 10 39,0 Песчано- Глинистый Прослоек глинис- 120 175 115 0,69 1,87 Пб Ш б СК век
582II4 1,55 глинистый

сланец
сланец того сланца мощ

ностью Ю см*
Включения колчеда-
на размером 3x30см 
через 4 -5  м

4 578 г,I 1,05 8— 39,0 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- НО 0 ,77 1,51
12 сланец сланец того сланца мощ

ностью 18 см
L 538 ж 0,70 I I 28 ,0 Песчано- Глинистый

глинистый
сланец

сланец

l, 495 Г,ж 0,80 10 36,1 Глинистый Песчано- Прослоек песчано- 60 125 215 0,65 2,15 Па Ша С СК
сланец глинистый глинистого сланца

сланец мощностью 5 см. 
Включения колчеда
на размером 1x15см 
через 2 -4  м

467 г,1 0 ,9 0 - 13 35,5 Известняк Песчано- Включения извест- 98 НО 145 0,69 1 ,87 Пб Пб СК СК
1,00 глинистый

сланец
няка и песчаника

к"Центрально- 166 X 0,65 10 26 ,0 Глинистый Глинистый Чистый уголь 105 105 40 Пб Пб СК СК
Заводская" сланец сланец
5805Q2 h 8 217 к 0,70 28 28 ,6 Песчано-

глинистый
Песчаник Чистый уголь 28 30 40 1а 18 ВС ВС

сланец
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Ш б "Красная 
Звезда"
580301

К 21? 0C,T 0 ,9 0 5 1 8 ,0 -
2 0 ,0

Глинистый
СЛ8Н8Д

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 см

56 85 70 0 ,46 5,21 16 Па ВС С

Ъ7 209 OC 1,65 5 1 8 ,0 -
2 0 ,0

Песчано-
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 34 см

65 0,56 3,1Ь

h 199 0C,T 1 ,20 3 1 8 ,0 -
2 0 ,0

Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 25 и
7 см

80

"Красная Звезда" 
(шахтоучасток te 12 -  
"Наклонная")

к 183 T 1 ,25 8 1 1 ,0 -
1 4 ,0

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек крепкого 
глинистого сланце 
мощностью 20 см

НО 0,46 5,21

580302 h3 174 T 0 ,8 0 8 1 1 ,0 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек крепкого 
глинистого сланца 
мощностью 5 см. 
Линзы пирита

67 100 95 0 ,5 0 4 ,2 3 Па Пб С с

f z 750 T 0 ,9 0 6 1 2 ,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь 45

№ 12-18 
580601

183 T 1 ,8 0 20 1 1 ,0 Песчано
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 20 и
25 см

135

174 T 0 ,6 0 I I 1 0 ,7 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Чистый уголь. 
По трещинам 
кальцит

48 50 55 0 ,59 2 ,7 6 16 16 С с

hz 163 T 0,65 10 1 1 ,0 Песчано-
глинистый
сланец

Песчаник Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 15 см с 
серным колчеданом

220 0',41 6 ,8 7

И? 20 
580602

h 183 T 1 ,40 40 1 1 ,0 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек крепкого 
глинистого сланца 
мощностью 24 см

185 0 ,93 1,42

h3 174 T 0,75 20 11 ,0 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Чистый уголь 50 0 ,63 2 ,3 3

№ 2
580604

h„ 183 0C,K 1 ,27 18 18 ,0 Песчаник Песчаник Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 25 см

80

hi

К

174 0C,T 0 ,7 0 10 18 ,0 Глинистый
СЛ8Н6Ц

Песчано
глинистый
сланец

Чистый уголь 109 НО 50 0,62 2 ,4 3 Пб Пб ас ск

166 0C,T 0 ,5 0 8 17 ,9 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Чистый уголь 58 60 50 0 ,6 0 2 ,6 4 16 16 с с
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЬЕШЕНИЕ^ЦАКЕЕВУГОДЬ" 590000

I I 12 13 14 15 16 17 18 19

"Ховтневе"
590401

Им.А.Б.Батога
592105

"Холодная Балка1' 
590701

Им.В.М.Бвжанова
592I0I

* 3 467

h
527

4 495

к * 467

j r Z H
Л * 413

к 402

K s 418

« 1 355

К 424

к г 365

п 374

717

К

К

0 ,6 6 -
1 ,2 7

8—
18

22,5*
2 б | 0

Песчани
стый
сланец

0 ,8 9 2 5 ,2 Пеона-
ннстыИ
сланец

Песчани
стый
сланец

Песчаник

Включения колчеда
на размером от 
1x 1 ,5  до 10x15 см 

черев 7 -10  и. 
Прослойки: углис
того сланца мощ
ностью 12 см, гли
нистого сланца 
мощностью 11-25 си
Чистый уголь

100

64

170

65

К

К

ОС

ОС

ОС

ОС

ОС

1,0—
1 ,25

1,02-
1,20

8 -9 2 3 ,5 Глинистый
сланец

8-

10
2 2 ,4 -  Песча- 
2 5 ,5  нистый 

сланец

Глинистый
сланец

Песчаник

Прослоек глинисто
го славна мощно
стью 10 см

105

Прослоек глинис
того сланца мощно
стью 20 си . Вклю
чении колчедана 
размером от 1x1,5  

до 10x15 см 
через 7 -1 0  м

34

0 ,4 5 -
0 ,7 0

0 ,7 4 -
0 ;8 5

0 ,3 8 -
0 ,5 0
0 ,8 9 -
0 ,92

0 ,7 8 -
0 ,9 0

3

4

3 -4

10-
20

2 -5

15 .0 - 
18 ,1

1 6 ,6 -
1 9 ;г

1 8 .1 -  
18!б
1 6 ,8

1 8 ,9 -
2 5 ,1

Песча
нистый
сланец
Песча
н и ст^
сланец
Глинистый
сланец
Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Песчаник

Песча
нистый
сланец
Глинистый
сланец
Песча
нистый
сланец
Песча
нистый
сланец

Прослоек углисто
го  сланца мощно
стью 1 -3  см
Чистый уголь

63

108

Чистый уголь И З

Редкие, включения 194
пирита

Прослоек глини
стого слайда мощ
ностью I  см

119

130

100

75

108

И З

200

1 2 0

145

50

90

235

80

60

50

85

75

0 ,54

0 ,5 8

0 ,56

0 ,46

0 ,6 7

0 ,8 4

0 ,55

0 ,56

3 ,4 7 Пб Ш б ск

2,88

3 ,1 6

5 ,21

Па

Пб

16

Па

Пб

С

СК

ВС

С

ск

с

2,00

1 ,38

3 ,31

3 ,16

Па

Пб

Пб

1У

Пб

Па

Пб

Пб

1У

С

век

СК

ВСК

СК

СК

ВСК

ск
ВСК

ск

г 0,55-
0 ,6 0

5-6 3 5 ,9 -  Песча- 
3 9 ,6  нистый 

сланец

Песча
нистый
сланец

Прослоек песчани
стого сланца мощ
ностью 10 см. 
Включения колчеда-

340 370 570 0 ,5 4 3 ,4 7 Л УП к к

я: 719 Г 0 ,8 0 -
0 ,9 0

4 -5 3 9 ,0 -  Глинистый 
4 0 ,0  сланец

Песча
нистый
сланец

Точечные включе
ния пирита

254 260 115 0 ,7 5 1 ,5 8 У ВК ВК
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Им.В.M.Бажанова
592I0I

щ 622 К 1 ,4 5 -
l j5 0

29 ,2 Глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

Прослоек песчанис
того сланца мощио- 
стью 10 си . Вюш- 
чения колчедана

90 225 455 0,72 1,71 Пб 1У СК к

йм.К.И.Поченкова
590902

4 424 X 0 ,7 2 -
0,71,

2 6 -
28

2 7 ,5 -
3 2 ,8

Глнннстый
сланец

Песча
нистый
сланец

Прослоек песчани
стого сланца мощ
ностью 10 см«креп
кий. Колчедан в 
нижней пачке

[12 190 545 0,56 3,16 Пб 1У СК век

К7 443 X 0 ,6 0 -
0 ,7 0

25 3 1 ,6 -
3l|9

Глинистый
сланец

Песчаник Чистый уголь 89 89 60 Па Па С С

ь

4

495 X 1 ,6 6 -
2 ,0 ?

2 5 -
30

2 8 ,4 -
3 3 ,7

Глнннстый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинисто
го сланца мощностью 
18-32 си. Прослоек 
мелкозернистого 
песчаника мощно
стью 3-5 см

26 90 НО 0,54 3 ,47 1а Пб ВС с

527 X 0 ,5 6 -
0 ,6 0

2 3 -
26

2 8 ,9 -
3 l j3

Глинистый
сланец

Песчаник Чистый уголь 55 55 40 0,56 3 ,16 16 16 С с
4 538 X 1 ,1 7 -

I . 2 I
2 8 -
31

3 0 ,3 -
54 ,3

Глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

Прослоек глинисто
го сланца мощно
стью 12 см. Вклю
чение колчедана 
размером от 2x50 
до 15x20 см через 
1 0 -20  м

29 80 215 0,66 2,07 1а Па ВС СК

"Бутовская11 п ! 717 г 0 ,4 8 -
1 ,15

8 -
10

3 8 ,0 -
4 5 ,0

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь ПО НО 50 0 ,60 2 ,6 4 Пб Пб СК СК

п, 715 г 1 ,4 2 -
1 ,90

6—
18

3 8 ,8 -
4 2 ,0

Песчано-
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Тонкие прослойки 
у г л и с т о г о  сланца. 
Редкие включения 
колчедана

2J8 225 75 0 ,56 3 ,16 1У 1У век век

Им.С.Орджоникидзе
590502

к7 443 к 1 ,4 0 -
2 ,1 0

27-
34

2 5 ,7 -
37 ,8

Глинистый
сланец

Песчаник Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 6 см

54 60 95 1,01 1 ,6 0 16 Па с с

К* 467 X 0 ,4 6 -
0 ,65

25 2 6 ,8 -
2 9 ,7

Глинистый
сланец

Песчаник Чистый уголь 150 150 60 0 ,54 3 ,4 7 Шб Шб СК СК

4е 496 X 0 ,5 8 -
0 ,9 5

24-
26

2 3 ,4 -
3Q,0

Глинистый
сланец

Песчанис
тый сланец

Линзы колчедана 75 105 170 0 ,84 1 ,3 8 Па Пб СК век

4 495 X 1 ,6 0 -
2 ,1 5

23-
25

2 8 ,8 —
32,6

Глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

Прослоек песчаного 
сланца мощностью 
3 см. Включения 
колчедана

[55 210 210 0,66 2 ,0 7 Шб 1У зек к

4 527 X 0 ,3 8 -
0 ,48

24 2 8 ,0 -
2 8 ,5

Песчано
глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

93 0,58 2 ,8 8 Пб СК
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Мм .С • Орджоникидзе L 538 X 0 ,6 0 - 24 2 9 ,5 - Глинистый Песча- Включения колчвда- 135 175 95 0 ,54 3 ,4 7 Ша 16 СК СК
590502

*1 0 ,9 9 38 ,3 сланец нистый
сланец

на раанерон от 
2x50 до 15x20 см
черев 10-20 м

№ 8-8-бнс П, 715 Г 1 ,6 0 - 6— 3 9 ,7 - Песчано- Глинистый Прослоек углисто- 186 190 395 0 ,69 1 ,87 1У 1У век к
592106 1 ,8 7 10 4 0 ,4 глинистый сланец глинистого сланца

сланец пирнтиаированного 
мощностью 7 си

Им. 9-ой пятилетки L 557 ос

о
о Щ #- 1 7 ,0 - Песчано- Песчано- Линзы пиритивиро- 83 95 145 0 ,6 0 2 ,6 4 Па Пб С ск

10 1 8 ,7 глинистый глинистый ванного сланца
сланец с.ланец

612 к 0 ,65 2 2 ,7

Ордена Денина 4 566 X 0 ,4 0 -
if "

2 5 ,4 - Песчаник Песча- Линзы песчаника 95 105 240 0 ,53 3 ,65 Пб Пб С с
вахта км.СЛ1.Кирова 1 ,1 0 2 8 ,4 нистый
590201 „/

7
сланец

4 578 X
? :1 Г

2 2 ,6 - Песча- Песча- Прослоек глини- 151 190 215 0 ,65 2 ,1 5 16 1У ЮС век
3 0 ,4 нистый нистый стого сланца мощ-

сланец сланец ностью 22 сн* 
Включения колчеда
на раанерон от 
3x6 до 6x15 си 
через 1 -2  м

т3 622 X 1 ,0 4 8 2 8 ,4 Глинистый Песча- Прослоек песчани- 154 195 500 16 1У век век
сланец нистый ника мощностью

сланец 5 см. Включения 
колчедана в виде
линз

К 402 ос 0,92 7 2 0 ,7 Глинистый Песчано- Прослойки тонко- 41 65 380 0 ,74 1 ,62 16 Па с СК
сланец глинистый

сланец
зернистого пири- 
тизирозанного пес-
чаника мощности)
1-2 см

424 ос 0 ,9 4 7-9 2 2 ,0 Песчано- Песчано- Прослоек песчано- 64 155 480 0 ,56 3 ,16 Па Шб с СК
глинистый ГЛИНИСТЫЙ ГЛИНИСТОГО СЛ8НЦ8

h
сланец сланец мощностью 16 СМ

557
538 к 0 ,7 0 - 6 - 2 2 ,7 - Песча- Песча- Линзы колчедана 59 80 95 0 ,6 6 2 ,0 7 16 Па с СК

0 ,8 0 12 2 4 ,7 нистый нистый
сланец сланец

413 ос 0 ,6 8 - 6 ig .o - Песчаник Песчаник Тонкие линзы пи- 49 80 90 0 ,67 2 ,0 0 16 Па с СК
0,73 1 8 ,6 стый ритизироваиного

K s

сланец тонкозернистого
песчаника

418 ос 0 ,6 3 16 ,5 0 ,5 7 3,02



15

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I г 12 13 14 15 16 17 18 19

"Ясиновская" ТПд 690 1 0 ,8 0 19- 3 1 ,5 Глинистый Песчано- 105 0 ,64 2 ,2 4 № СК
20 сланец глинистый

сланец
т7 680 К 0 ,7 2 - 18- 2 5 ,0 - Известняк Песча- Чистый уголь 82 82 50 0 ,64 2 ,2 4 ца Па ск ск

4
1 ,03 19 3 0 ,7 нистый

сланец
578 К 1 ,0 0 - 4 2 1 ,5 Песча- Песча- Прослоек глинис- 78 100 270 0 ,64 2 ,2 4 Па Пб СК ск

1 ,58 нистый нистый того сланца мощно-
сланец сланец стьв 5 см. Просло

ек песчаного слав-

4
ца мощностью з  ем 
крепкий

557 К 0 ,7 5 - 2 1 ,0 - 0 ,6 0 2 ,6 4
1 ,5 8 32 ,2

Ордена Трудового 
Красного знамени

К г 418 ос 0 ,5 5 - 5 -8 1 7 ,5 - Песчано- Песчаник Прослоек глинисто- 104 135 135 0 ,56 3 ,16 Пб Ша ск ск
0 ,7 0 2 0 ,8 глинистый го сланца мощно-

шахта иы.В.й.Ленина

К

сланец стью 10 см -
590602. 402 ос 0 ,6 0 - 8 - 17 ,8 Глинистый Песчано- Чистый уголь 131 131 50 0 ,74 1,62 Ша Ша век век

0 ,9 0 10 сланец глинистый
сланец

г , 495 к 1,05 Д -5 2 2 ,0 Глинистый Глинистый Прослоек углисто
глинистого сланца

54 85 60 0 ,64 2 ,2 4 16 Пб с ск
сланец слацец

мощностью 23 см

$
504 к 0 ,65 2-5 2 1 ,5 Глинистый Глинистый Прослойки: глиин- 72 130 255 0 ,86 1 ,3 7 Па Ша ск век

сланец сланец отого сланца мощ
ностью 7 см, пес
чанистого сланца 
мощностью 4 см

4 538 к 0 ,8 0 - 14- 2 4 ,0 - Ирвестняк Песчано- Прослоек глйннс- 67 70 '70 0 ,54 3 ,47 Па Па с с
1 ,1 0 19 глинистый того сланца мощно-

сланец стью 3 см
661 1 0 ,55 1-4 33,2 Глинистый Глинистый Включения колчеда- 80 115 90 0 ,56 3 ,16 Па Пб с ск

сланец сланец на
L 566 £ 0 ,7 5 - 3 31,2 Песчаник Песча- Прослоек.углистого 54 90 60 0,52 3 ,83 16 Пб с с/ 1,12 нистый сланца мощностью

4

сланец 14 см
578 £ 0 ,9 1 - 3 -4 32 ,5 Песча- Песча- Прослоек глинисто- 125 185 80 0 ,65 2 ,1 5 Ша 1У ск век

1 ,1 0 нистый нистый го сланца мощное-
сланец сланец тью 6 см. Линзы 

сидерита

"Советская” 4 519 СЮ 1 0 ,5 2 - 10 17 ,8 Глинистый Песча- Чистый уголь 25 25 40 1а 1а вс вс
592107 0 ,6 0 сланец нистый

сланец

4 557 к 0 ,8 6 - 2 - 2 0 ,0 - Песчанис- Песчанис- Чистый уголь 59 59 40 0 ,40 7 ,28 16 16 вс ВС0 0 ,9 0 19 2 0 ,6 тый сланец тый сланец

Щ 622 к 0 ,93 24 ,2 0 ,46 5,21
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"Советская” /
°8 578 К 0,93 24 ,2 0,80 1,44

592107
4 538 К 0,82 20,1 0,66 2 ,0 7

ИЧ 8 Акино"
5 9 2 W

щ 622 К 1,50 5 2 0 ,0 -
2 1 ,0

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек пнрнти- 
зированного пес
чаник мощностью 
3-4  см, включения
линз колчедана

155 210 190 ВО 1У век К
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ПРОШзродсттSEHHQE OEbEiШНЕНИЕ "Ш сноАшйсштаь" босЮОО

Им.T .Г.Шевченко 155 Г 0 ,8 0 - 3-5 3 7 ,0 йесча- Песча- Включения колчеда- 207 230 165 1У 1У к к
602107 0 ,9 0 Н1СТЫЙ

сланец
нистый 
ела над

на размером от 
1 ,5 x 3 ,5 до 4x6 см 
через 5-12 м

Ордена Трудового 
Красного Знамени к , 467 Г 1 ,00 9 - 43 ,1 йесча- Песча- Мелкие включения 193, 215 95 0 ,81 1,42 1У 1У к к

I I ниотый нистый пирита
шахта йм.Г.М.Димит- сланец сланец
рова 495 Г 1 ,2 0 9 - 37 ,2 Песча- Десча- Включения колчеда- 196 240 205 0 ,80 1 ,4 4 1У У к вк
602II3 I I нистый нистый на размером от

сланец сланец 5зе5 до 5x50 см 
через I  м. Каоли
новый прослоек
МОЩНОСТЬЮ 2 * 6  см

L 566 г 1 ,1 5 5 35 ,9 Песчано- Песчано- Включения колчеда- 191 215 НО 0,78 1 ,4 8 ТУ 1У К кУ глинистый глинистый на
сланец сланец

Ордена Трудового 
Красного Знамени

е, 495 г 1 ,0 0 - 10- 3 5 ,0 Песчано- Песчано- Включения пирита 182 205 .95 0,86 1 ,37 1У 1У к к
1 ,2 0 12 глинистый глинистый

шахта "Центральная"
L

сланец сланец
602109 566 г 1 ,0 5 - I I 3? ,1 Песчано- Песчано- Включения пирита 196 220 125 0 ,83 1 ,3 9 1У 1У к к

1 ,1 9 глинистый глинистый и пленки кальцита

l s
сланец сланец

52? г 0 ,98 13- 38 ,6 Глинистый Песчано- Прослоек слабого 151 165 180 0 ,85 1 ,38 Шб Шб век к
17 сланец глинистый пзечано-глинисто-

сланец го сланца мощно
стью 3 см

"Ново-Гродовская" Z, 495 г 1 ,5 0 - 15 4 3 ,4 Песчаник Глинистый Прослоек гяинис- 236 250 130 0,92 1 ,4 0 1У У вк вк
1 ,60 сланец того сланца мощ

ностью 7-14 см, 
углистого сланца 
мощностью I I  см

К 8 467 г 0 ,8 0 - 10- 3 4 ,7 - Известняк Песча- Прослоек глинис- 153 225 630 0 ,95 1 ,45 Шб 1У век к
1 ,2 4 14 4 3 ,6 НИСТЫЙ

сланец
того сланца мощ
ностью 20 см.
Включения колче-
дана размером от
5x10 до 20x150 см

L
через 2 -4  м

578 г 1 ,13 12- 37 ,0 Глинистый Песча- Прослоек гяинис- 188 200 90 0 ,77 1,51 1У 1У к к
13 сланец нистый того сланца мощ-

сланец яостью 13 см

йм.Д.С.Коротченко 495 г 1,00 8-9 39 ,6 Песчаник Песча- Включения колчеда- 277 295 320 0 ,6 4 2 ,2 4 У У к к
602105

нистый
сланец

на размером от 
1x8 до 8x40 см 
через 5-10  м
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йм.Д.С.Коротченко 9!
Ч? 578 Г 0 ,9 0 8-9 37,1 Глинистый Глинистый Включения колче- 208 235 155 0 ,77 1,51 1У 1У к к

602105 сланец сланец дана размером 
3x10 см через
1-2 м

"Селидовская" 13 527 ГД 1,16 8 - 4 2 ,7 Песча- Песча- Редко встречаются 328 *340 80 0,82 1 ,40 У1 У1 ск ск
602104 10 нистый нистый мелкие включения

к р в
сланец сланец пирита

469 г 0 ,5 4 - 8— 4 3 ,2 - Известняк Песча- Включения колче- 317 340 НО 0,73 1 ,66 У1 У1 вк ок8 0 ,90 10 4 4 ,8 нистый
сланец

дана

"Россия" т * 641 г 0 ,9 0 - 2 - 4 1 ,8 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 285 285 90 0 ,7 3 1,66- У У вк вк
602103 1 ,10 10 сланец сланец того сланца мощ

ностью 2 см

Ш3 622 г 1 ,07 8 - 4 1 ,7 Песчаник* Песча- Чистый уголь 284 285 60 0 ,7 8

со■4я•
н-1 У У вк вк

Р(
ч?

14 нистый
сланец

"Горняк" 578 д 1,31 9 4 0 ,8 - Глинистый Глинистый Прослоек песча- 175 185 310 0 ,88 1 ,3 7 Шб 1У к к
602II5 4*2,5 сланец сланец ного сланца мощ

ностью 3 см, гли-
нистого сланца 
мощностью 3 см

4 566 л 1 ,50 9 4 5 ,7 Глинистый Глинистый Редко встречают- 163 НО н о 0,81 1 ,4 2 Шб Щб к к
сланец сланец ся включения 

кальцита

"Кураховская" 4 538 д 0 ,8 0 18 4 1 ,7 Глинистый Глинистый Чистый уг.оль 155 155 50 0 ,68 1 ,93 Шб Шб век век
сланец сланец

467 д 0 ,84 4 0 ,0 - Известняк Песча- Прослоек глинис- 220 255 170 0 ,76 1 ,54 1У У к вк-“■8 « • 5 нистый того сланца мощно-
сланец стью 16 см* Вклю

чения колчедана
519 д 0 ,80 10 4 4 ,0 Известняк Песча- Включения колче- 250 275 125 У У вк вк

щ

нистый
сланец

дана размером от 
1x7 до 7x30 см 
через 5 -10  м

622 д 1,07 9 - 4 5 ,0 Глинистый Песча- Прослоек песчано- 459 465 580 0 ,56 3 ,16 УШ УШ вк ВК
10 сланец нистый го сланца средней

сланец крепости мощностью 
5 см. Включения
пирита в виде линз

"Украина" 4 ' 578 д 1,22 8- 4 0 ,6 Известняк Песча- Прослоек глинисто- 246 280 130 0 ,74 1,62 У У к ВК
602106 12 нистый

сланец
го сланца мощнр- 
стью 4 см. Включе
ния пирита в виде 
гнезд
Встречаются гнезда566 ГД 0,68 10- 39 ,0 Глинистый Песча- 235 260 100 0,72 1 ,70 1У У к ВК

12 сланец нистый
сланец

пирита размером 
3-5  см
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"Украина"
602106

467 Г 1,19 IQ-
12

44,3 Известняк Песча
нистый
сланец

Включения колче
дана размером от 
1x3 до 7x15 см 
через 1-3 м.Про
слоек глинистого 
сланца мощностью 
10 см

204 250 195 0,79 1,46 1У У К вк
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ПРОИЗЗВ0ЛСТВ1шщц ОБЪЕДИНЕНИЕ ТЮБРОПОЛЬЕУГСЩ>"

'’Добропольская" К 470 Г 0,70 10- 37,3 Песчано- Песчаник Прослоек глинис- 240 260 170 o.'te 1 ,54 У У К вк
6Q2II0 I I глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 4  си* По
трещинам пленки 
кальцита и пирата

527 Г 1,40 10- 36 ,0 Песчано- Песчано- Прослоек песчано- 
глинистого сланца

204 265 280 0,83 1 ,39 1У У К вк
12 глинистый глинистый

сланец сланец мощности) 19 см. 
Включения колче-
дана

4 519 Г 1,75 10- 23 ,4 Песчано- Песчано- Прослоек песчано- 207 240 245 0 ,77 1,51 1У У К вк
I I глинистый глинистый глинистого сланца

сланец сланец мощностью 10 см и
глинистого сланца 
мощностью 20 си

Иы.Ш съезда КПСС 4 527 Г 1 ,20 10 35,0 Глинистый Глинистый Включения колче- 171 250 340 0 ,74 1,62 Ш б У век вк
600501 сланец сланец дана размером от 

2x4 до 5x8 см 
через 5-10 м. 
Прослоек песчано-
глинистого сланца

гГо мощностью 15 см
Г 0 ,80 I I 35 ,0 Глинистый Глинистый Включения пирита 157 185 90 0 ,78 1 ,48 Ш б 1У век к

(ft I  "Бодянская1)

сланец сланец в виде дина мощ
ностью 3-5  см

к * 4X8 Г 0,93 12 38,8 Глинистый Глинистый Включения кадьцн- 298 ЗГО 220 0 ,65 2 ,15 У У1 вк вк
сланец сланец та

4 519 Г 1,25 10 35,0 Песчано- Глинистый Прослойки песчано- 270 0 ,72 1,70
глинистый сланец глинистого сланца
сланец мощностью 10 см и 

глинистого сланца 
мощности) 5 см

"Родинская" 418 Г 1,80 9 36,5 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 184 245 НО 0,73 1 ,66 1У У к к
602II8 сланец того сланца мощ

ностью 20 см*
Включения пиритб 
в виде линз

578 Г 0,70 21 36,5 Глинистый Песчано- Чистый уголь 40
сланец ГЛИНИСТЫЙ

сланец
Ордена Ленина £7 566 Г 1.75 8 35,3 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 278 285 115 0 ,78 1,48 У У вк вк
шахта Краснолиман- 
ская’им.50-летия

сланец сланец того сланца мощ
ностью 25 см ела-Великой Октябрьской бый. Прохидкй пи-

социалистической
революции
602102

рита
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Ордена Ленива шахта 
" Крзснолиианскаглиы. 

50-летия Валиной
h 527 Г 1,80 8 37,1 Глинистый Глинистый Прослойки; глинис- 282 300 85 0,78 1,48 У У ВК ВК

сланец сланец того сланца ыощно- 
стью 3 см, песча-

Октябрьской социа- но-глинистого слан-
диетической революции ца 7 си, углисто-
602102 глинистого сланца 

20 си. Включения
колчедана размером 
от 2x1 до 1x5 см
через 1-10 м

"Белозерская" и3 527 Г 1,90 10 37 ,0 Глинистый Песчано- Прослоек крепкого 80 0 ,83 1,39
602 III сланец глинистый глинистого сланца

сланец мощностью 25 си
641 Г 1 ,10 10- 40 ,3 Глинистый Песчано- включения колче- 235 260 75 0,76 1 ,54 1У У к ВК

I I сланец, глинистый дана
известняк сланец

т°н 633 Г 1 ,80 10- 38 ,7 Песчаник Песчано- Прослоек глинис- 236 265 90 0,76 1,54 1У У к ВК
12 глинистый

сланец
того сланца мощ
ностью 20 си. 
Включения пирита

Ии.РККА Кв 470 г 0 ,80 10 34,7 Глинистый Песчано- Прослоек глинисто- 154 185 80 0,51 4,02 Ш б 1У СК ск
вогт сланец глинистый го сланца мощно-

сланец стью 2 си. Включе
ния пирита в виде
линз размером от 
2x15 ДО 5x20 см

«з 527 г 1 ,80 9 34,7 Глинистый Глинистый 3 прослойка глини- 176 205 95 0 ,6 9 1,87 16 1У век к
сланец сланец стого сланца общей 

мощностью 40 си

Гидрошахта "Пионер" 4 574 г 0,90 10- 35 ,4 Глинистый Песчано- Чистый уголь 205 205 125 0 ,77 1,51 1У 1У к к
602II7 13 сланец глнниотнй

сланец
527 г 1 ,30 13 35,4 Глинистый Глинистый Прослоек песчано- 370 0,86 1,37

сланец сланец глинистого сланца 
мощностью 15 си и
глинистого слайда
мощностью 5 си

m i 641 г 1,35 12- 36,9 Глинистый Песчано- Прослоек глинисто- 155 170 75 0,76 1,54 Шб Шб век к
13 сланец глинистый го сланца мощно-

сланец стью 15 см
m i 633 г 1,00 12 35,4 Песчаник Песчаник Чистый уголь 100 0,71 1,75

"Ново-Донецкая"
602I0I

Kq 467 г 1,00 I I « ,3 Иавестняг Песчано-
глинистый
сланец

386 390 40 0 ,66 2 ,07 УП УП ок ок

Z3 527 г 1 ,8 5 I I 43 ,4 Глинистый Глинистый 2 прослойка гли- 238 245 80 0,86 1,37 1У У ВК ВК
сланец сланец нистого сланца

^щей мощностью
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Гидрошахта m 2 633 Г 1,06 10 43 ,0 Песчаник Песчаник Чистый уголь 50 0,64 2 ,24
"Красноермейена я” m i 607 Г 1 ,10 I I 42 ,9 Известняк, Глинистый Прослоек глинис- 355 355 95 У1 У1 ОК ОК
602II6 глинистый сланец того сланца мощ-

сланец ностыо 12 см
m l 641 г 1 , 1 2 10 43,4 Известняк Песчано- Чистый уголь 315 315 50 0,76 1 ,54 п п ОК ОК

глинистый
сланец

661 г Песчаник Глинистый
сланец
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ПРОИЗВ0ЯСТВ1ШНОЕ ОБЪЕЛННЕНИЕ"'аРТ1ЗИУГОЛь" 610000

Им. Артема 
6 I2 I0 I

т ; 633 £ 0 ,5 4 55-
60

3 2 ,0 -
34 ;о

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

88 50 Па СК

Ордена Октябрьской 
Революции шахта 
им.В.И.Ленина
6I21IO

* в 467 К 0,85 80 1 5 ,0 -
17 ,0

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослойки глинис
того сланца мощ
ностью 15 см. 
Включения колчеда
на в виде линз

83 135 140 Па Ша ск век

"Южная'1
6I2 I08

<

_,2

Ж 0,73 57-
60

3 4 ,9 Глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

Прослойки глинис
того сланца мощ
ностью 3 -7  см.
В верхней части 
линзы пирита 
размером 3x5 см

112 140 115 № Еэ (JK век

л / 374 Ж 0,58 56-
61

2 6 ,9 Глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

Включения колче
дана

41 60 90 16 Па с 0

Им. К. В. Ворошилова 
6 I2 I07

547 Ж 0,62 51 31 ,3 Глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью I  см

51 55 65 16 16 с 0
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ПР

i
I 

о &CTBSHJЗОЕ ОБЪЕМЕЕНИЕ "ОРИОН[ИКШШЕУГОЛЬ" 620000

иПолтавская" К 402 Т 0 ,89 9 ,0 -
1 0 ,0

Чистый уголь 53 55 50 16 16 С с
622104

Им.К.Маркса gj 527 ОС I *45- 67 20 ,1 Глинистый Песча- Прослойки углис- 117 155 55 Пб Шб ск век
622102 1,65 сланец нистый того сланца мощно-

сланец стью 5-35 см

"Красный к г 365 к 0,59 64“ 15,1 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 62 85 65 Па Па с скПрофинтерн" 67 сланец того сланца мощ-
622103 -г1н

ностью 5 см
к ' . 405 ос 0 ,9 64- 1 7 ,5 Глинистый Песчаник Чистый уголь 66 66 50 Па Па с с

66 сланец

"Красный Октябрь" К г 374 к 0,52 62 1 5 ,0 Глинистый Песча- Чистый уголь 41 41 40 16 16 с с
622107 сланец нистый

сланец

"Южный Коммунар" 4й 496 т 0 ,7 0 “ 64 9,0- Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 123 130 50 Ша Ша ск ск
622106 1 ,30 10 ,5 сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 2 -5  см

"Булавинская" // 498 ПА 1,65 60 8 ,4 Песчано- Песчано- Прослоек углисто- 114 155 75 Пб Ша ск век
622108 глинистый глинистый го сланца мощное-

сланец сланец ты> 5-12 см. Вклю
чения колчедана
размером 3x10 си

К 424 ПА 1,53 67 8,2- Песчаник Глинистый Прослоек глинис- 122 165 170 Ша Шб ск век

х “

8 ,9 сланец того сланца мощ
ностью 35 см

"Углегорская" 448 ПА 1 ,4 0 - 6 0 - 1 '(,8 Песчано- Песчаник Прослойки: углис- 85 135 145 Па Ша ск век
622105 2,00 63 глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 3 см и 
глинистого слан
ца мощностью 
16-35 см

"Енакиевская" щ 622 т 0 ,96 40 10,6 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 120
622I0I сланец глинистый того сланца мощ-

4
сланец ностью 5 см

566 т 1 ,06 45 9 ,4 Глинистый Песчано- Прослоек* глинис- 85
сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 5 см
4 557 т 1 ,65 45 10 ,6 Известняк Глинистый Прослойки: глинис- 90

сланец того сланца мощ
ностью 15 см; у г-
листо-глинистого
сланца мощностью 
8 и 9 см
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’Емкие века ян 
622I0I

к г Ш Т 1,40 45 10,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 20 см;два 
прослойка углис
того сланца мощ
ностью но 10 см

150

Ж‘ ш

251

Т

ОС

0,80 48 9 ,4 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

70



26

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : I I 12 13 14 15 16 17 18 19

ПРОИЗВОДОТВEHHQE ОБЪЕДИНЕНИЕ "lAXTEPCKAНТРА1ШТ1' 630000

Им. I  Мая К ; 418 А 1*50 29 6 ,3 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 92 170 340 0 ,5 8  , 2 ,  НЯ пб iiin ск век
630801 ГЛИНИСТЫЙ глинистый того сланца сред-

сланец сланец ней крепости и 
прослоек углисто-
глинистого сланца 
мощностью 48 см.
Включения колчеда
на, кальцита раз
мером 2x10 см

''Постниковскэя'1 К 166 А 1 ,4 0 21 3 ,3 Глинистый Песча-* Прослоек глинис- 160 205 205 0 ,58 V '8 Шб 1У ск вок
630401 сланец нистый того сланца мощ-

сланец ностью 24 см, 
включения пирита

h 8 217 А 1 ,2 0 " 13 4 ,6 Глинистый Глинистый Прослоек пирита 82 130 190 0 ,71 .[,75 Па Ша ск век
1 ,30 сланец сланец мощностью 3 см,

слабые прослойки 
мощностью 2 см

К 184 А 0,85 29 3 ,6 Глинистый Песча- Включения колче- 121 160 155 0 ,6 0 2 ,6 4 Ша И! б ск век
сланец нистый

сланец
дана размером от 
15x15 до 25x50см,
до 1%

"Контарная" л 527 А 1 ,3 7 - 7 6 ,6 Известняк Песча- Прослоек слабого 153 210 195 0 ,6 0 2 ,64 Шб 1У век век
632107 1,^5 нистый глинистого сланца

сланец мощностью 5 см. 
Включения колче-
дана размером от 
15x25 до 40x60см

4* 513 А 1 ,7 0 10- 5 ,2 Песчаник Песча- Прослойки глинис- 150 230 205 0 ,6 0 2 ,6 4 Шб ХУ ск век
13 нистый того сланца мощ-

сланец ностью 55 см. 
Включения колче-
дана в виде.почек

"Стожковская'1 4 527 А 1 ,5 0 - 15- 4,6- Известняк Песча- Прослоек глинис- 276 310 155 0 ,7 4 1,62 У У1 вк вк
632II3 1 ,4 5 20 5 ,2 нистый того сланца мощ-

сланец ностью 8 см. 
Линзы колчедана

tf 566 А 1 ,0 0 4 7 ,3 Песчаник Песчано- Включения колче- 106 160 180 0 ,5 0 4 ,23 Пб Шб с ск
глирстый дана размером от
сланец 5x10 до 10x25 см

"Киевская" К 217 А 1 ,0 0 20 3 ,6 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 101 145 105 0 ,6 3 2 ,3 3 Пб ' Шб ск век
632102 сланец сланец того сланца мощ

ностью 2 см*
Включения колче
дана
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йм.ХУП партсъезда ЛГ/ т А 1,48 1 0 - 5,4 Песчэ- Песча- Прослоек глинис- 112 145 160 0,59 2,76 Пб Ша СК СК
632108 16 нистый нистый того сланца ыощ-

сланец сланец ностыо 1 0 -2 0  сы. 
Гнезда пирите на
больших размеров

кг 365 А 0 ,8 0 - 10- 5,4 Песча- Песча- Прослоек глинис- 136 170 150 0,70 1,81 Ша Шб век век
1,10 16 нистый нистый того сланца иощ-

сланец сланец ностью 16 си

"Тернопольская'* к . 365 А 0,80 1 5 - 4,6 Песчаник Углисто- 133 0,63 2,33 1а ск
632106 18 глинистый

сланец
к ' 369 А 0 ,6 4 13 5,9 Песча- Песча- Прослоек глинис- 195 215 125 0,54 3,47 1У 1У век векZ нистый нистый того  сланца мощ-

сланец сланец ностью 8 си

ЛГ, 388 А 1,10 14 7,7 Глинистый Песча- Прослоек глинис- 185 235 140 0 ,4 7 4,94 1У 1У СК СКJ сланец нистый того сланца иощ-
сланец ностью до 20  си . 

Линзовидные вклю-
чения колчедана

ИЗ Т i ,  §0- 18- 6 .5 Песчаник Песча- Прослойки глинис- 150 190 150 0,51 4 ,0 2 16 1У СК СК
1,70 20 нистый того сланца иощ-

сланец ностью 5 -4 0  си , 
включения колче
дана

К с 418 Т 0 ,9 5 - 18— 6 ,9 Глинистый Песча- Включения колче- 122 155 90 0,59 2,76 Ша Шб СК СКiXmO 1,03 20 СЛ8Н6Ц нистый дана в верхней
сланец пачке

"Комсомольская" 622 ПА 0 ,6 5 14 5 ,5 Песчаник Песчаник 176 0,70 1 ,8 1 Шб веж
е„ 566 ПА 1 ,0 5 - 16- 7 ,7 Песчаник Песчано- Чистый уголь 125 125 40 0,69 1,87 Ша Ша век век7 1 ,1 0 18 глинистый

сланец

"Р ассвет" 4 557 ПА 0 ,6 5 - 1 5 - 7 ,5 - Песчано- Песчано- Мелкие включения 121 130 50 0,73 1 ,6 6 Ша Ша век век
0 , 8 0 - 17 8,0 глинистый глинистый колчедана

сланец 9^анец
L 538 ПА 0 ,9 5 17- 6 ,9 - Песчано- Песчано- Мягкие прослойки 126 145 65 0 ,4 6 5 ,2 1 Ша Ша с с

19 9 ,4 глинистый глинистый мощностью 5 см,
сланец сланец мелкие включения 

колчедана
L 566

ПА
1,00 14 6 ,2 - Песчано- Песчано- Чистый уголь 51 51 50 0,67 2,00 16 16 с с( i , i глинистый глинистый

сланец сланец

тз 622
п!

0 ,9 0 14 5 -7 Песчано- Песчаник Чистый уголь 50 0,66 2 ,0 7
глинистый
сданец

0,754 527 ПА I . I 3 17 8,0 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 70 1 ,5 8
глинистый глинистый того  сланца иощ-
сланец сланец ностью 5 си
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"Хзрцызская" 755 А 1,10- 8-9 7 ,9 Глинистый Глинистый Прослойки и линзы 152 185 160 Шб 1.7 век век
1 ,2 0 сланец сланец колчедана мощно

стью 2 см

К 233 Ik
0,90 9т И ,7 Глинистый Песча- Прослоек глинис- 109 135 240 0 ,6 0 2,64 Пб Ша СК ск12 сланец нистый того сланца мощ-

сланец ностью 8 см. 
Включения колче-
дана и кристаллы 
кальцита

"Шахтерская'1 К 166 А 1,08 25- 4 .7 Глинистый Глинистый Включения 129 160 80 0,60 2,64 Ша Шб ск век
632112 27 сланец сланец колчедана

h3 174 А 0 ,8 0 25- 3 ,6 Глинистый Глинистый Включения 107 140 105 0,56 3,16 Пб Ша СК ск
28 сланец сланец колчедана

’ Зуевская" к . 365 ПА 0 ,6 0 - 23 7 ,2 Глинистый Песчано- Почки пирита 135 165 75 0 ,5 5 3,31 .иЭ Шб ск ск
63I00I 0 ,7 0 ела не ц глинистый

сланец

Ks 418 Т 1 ,0 0 23 6 ,8 Песча- Глинистый Чистый уголь 165 165 45 0 ,5 7 3 ,0 2 Шб Шб ск ск
нистый
сланец

сланец

388 ПА 1,35- 23 7 ,5 Глинистый Песча- Прослойки ( / =  4) 135 200 НО 0 ,6 7 2 ,0 0 Ша 1У век к
(Т ) 1 ,4 5 сланец нистый мощностью 5 -1 2  см.

сланец Включения
колчедана

’ Ждановская" 1* 184 Т 1 ,0 0 20 1 0 ,8 Песчано- Песчано- Чистый уголь 41 41 80 0 ,4 6 5 ,2 1 16 16 ВС ВС
630201 глинистый глинистый

сланец сланец

4 557 т 0,92 20 1 0 ,2 Песчано- Песча- Чистый уголь 79 79 80 0 ,4 6 5 ,2 1 Па Па с с
глинистый нистый
сланец сланец

Прослойки ( } =  4)  
мощностью 1 0 -1 4  см

ГПа 690 ПС 0,60 15 1 7 ,3 Л есча- Песча- 197 270 360 1У У век к
нистый нистый
сланец сланец Прожилки

колчедана разме
ром 3x30 см

h 566 т 1 ,3 0 18 9 ,2 Глинистый Песчано- Прослойки сред- 50 70 290 0 ,6 3 2 ,3 3 16 Пз с с
сланец глинистый ней крепости

сланец мощностью 10 см
т3 622 т 1,10- 16 П , 7 Песча- Песчаник Прослойки углио- 77 105 245 0 ,6 6 2 ,0 7 По Пб ск ск

1 .1 5 нистый тог-глинистого слан-
сланец ца мощностью 8 см . 

Прожилки
-колчедана

"Винницкая" 4 510 ПА 1,20- 7 - I .3 & - Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 185 245 275 ХУ У век к
632IO I 1 ,3 0 10 7 ,2 сланец того сланца мод

ностью 30 см. 
Включения колче-
дана
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Коммунист**
6i.?IG3

h 750 A 1 ,4 0 3 ,5 5 ,8 Глинистый
сланец

Песча
нистый
сланец

Прослойки углисто
глинистого сланца 
мощностью до 30 си . 
Включения колчеда
на

83 140 200 0 ,6 8 1,93 Па Ша СК зек

йм.И.й.Чзпа еза
650901

388 ПА,
A

0,85 10 7 ,5 -
10,0

Песчаник Песчано-
глинистый
сланец

2 прослойка песча
но-глинистого слан
ца мощностью 2 и
3 см

520 0 ,73 1,66

к г 365 A 1,05 19 5 ,8 Глинистый 
сланец *

Глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 12 и 

3 см.

170 0 ,68 1,93
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ПРОИЗВС)ДСТВЕ!iHOE ОБЪЕЛИ!№НИЕ,'Г0РЕЗАНТРАЦИТ" 6АОООО

Ордена Трудового h 6 199 А С ,92 5 -8 3 ,9 Песчано- Глинистый Прослойки ГЛИНИС- 165 180 153 0 ,7 8 1 ,4 8 Шб 1У К К
Красного Знамени глинистый сланец того.слан ц а мбщ-
шахта Снежнянская
642108

сланец ностыо 10 см

Ордена Ленина К 178 А 1 ,7 5 5 - 1 ,2 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 256 300 410 У У1 К к
шахта"Восход" 12 глинистый глинистый того сланца мощ-

сланец сланец ностыо 60  см. 
Линзы серного 
колчедана, квар
ци т кальцит

К 174 А 3 ,7 Глинистый Глинистый 124 0 ,5 8 2 ,8 8 Ша ско сланец сланец

Ордена Ленина к 209 А 0 ,9 5 5 2 ,7 Глинистый Песчано- 2 прослойка гл и - 142 175 170 0 ,6 9 1 ,8 7 Ша Шб век век
шахта"Миусская сланец глинистый нистого сланца
6 4 2 II2 сланец мощностью 9 и 6см . 

Линзы пирита и
кальцит

я 178 А 1 ,6 6 5 3 ,4 Песчано- Глинистый Прослоек угли сто- 165 235 260 0 ,5 9 2 ,7 6 Шб 1У к м век
глинистый сланец глинистого сланца
сланец мощностью 76 см. 

Включения пирита
в средней пачке

к 169 А 0 ,8 0 20 до 5 Глинистый Глинистый 2 прослойка гли- 210
сланец сланец нистого сланца 

мощностью 14 и 
• 3 см

"Заря" ъ е 199 А 1 ,0 9 22 4 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 140 0 ,5 6 3 ,1 6
сланец глинистый того сланца мощ-

Г /А сланец ностью 24 см

к 167 А 1 ,1 9 43 * , о Глинистый Песчаник Прослоек угли сто- 170 С ,53 3 ,6 5
сланец глинистого сланца 

мощностью 33 см

к 217 А 1 ,3 2 1 4 - 2 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 141 i 50 2Т5 0 ,5 2 3 ,8 3 Ша Шб ск ск
16 сланец глинистый того сланца э д -

сланец ностыо 6 см . Пи-
ритизировзнные
линзочки

Ь 7 209 А 0 ,8 0 13 4 ,3 Песчаник Песчано- 3 прослойка гли- 122 180 260 0 ,6 1 2 ,5 3 Ша ГУ ск век
глинистый нистого сланца
сланец мощностью 2 ; 12 

и 10 см . Редкие

h i
линзы пирита

178 А 0 ,8 6 25 3 ,6 Песчано- Песчано- Прослойки глини- 45 165 295 0 ,5 6 3 ,1 6 16 Шб с ск
глинистый глинистый стого  сланца ср ед -
сланец сланец ней крепости мощно

стью 1 0  см; углистс 
глинистого сланца 
20  см; редкие вклю
чения пирита

1-
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О р д е н а  Ленина L 174 A 0,92 8- 3 ,7 Глинистый Глинистый Редкие включения 130 140 210 0 ,63 2 ,3 3 Ша 1а СК век
чэ>'та Ударник 3 12 сланец сланец колчедана, квар-

L 199 A 0 ,6 0 8 3 ,9 Песчано- Глинистый
цита

153 190 0 ,73 1 ,66 № век*16 глинистый
сланец

сланец

к* 209 A 1 ,2 0 10 3 ,7 Глинистый Песчано- 2 прослойка гли- 197 285 315 0 ,5 8 2 ,8 8 и Jr век к117 сланец глинистый нистого сланца
сланец мощностью 41 

и 7 см; включения
пирита, кварцита

К 178 A

х* 438 A 1 ,3 0 9 0 Глинистый Песчано- 3 прослойка гли-
сланец глинистый нибтого сланца

сланец мощностью 25; 14 
и 30 см

’Червона Зирка" к, 355 A 0 ,6 0 7 - 3 ,6 Глинистый Песчано- Включения колче- 93 В О 45 0 ,59 2 ,7 6 № Ша СК СК
642104 10 сланец глинистый дана

к. 388 A 0 ,9 5 5-7 3 ,6 Глинистый сланец
Пвпиаип— Прослоек глинис-

3 сланец глинистый
сланец

того сланца мощ
ностью 18 см

140 1 ,70к ! 374 A 0 ,6 9 10- 5 ,3 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 107 185 0 ,72 т 1У СК к
16 сланец того сланца мощ

ностью 8 см и у г -
листо-глинистого
сланца мощностью 
5 см. Линзы пири-
та , колчедана

Им.Л.И.Лутугина he 217 A 1,15 8 - 3 ,6 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 155 165 85 0 ,78 1 ,48 Шб 16 век к
10 сланец глинистый того сланца мощ-

642105

h7 209
сланец ностыо 9 см

Им.К.И.Киселева 199 A 1 ,1 0 14- 2 ,4 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 166 205 180 0 ,64 2 ,2 4 Шб 1У век векl l 6 15 глинистый глинистый того сланца мощно-
642101 сланец сланец стью 16 см, уг

листо-глинистого
сланца мощностью 
10 см

hr 174 A 0 ,6 0 13 2 ,3 Песчано- Песчано- Включения колче- 127 155 85 0 ,43 6 ,1 4 Ша Шб с сli3 глинистый глинистый дана в виде линз

hi*
сланец сланец

167 A 0,75 13 до 5 Песчано- Глинистый Прослоек глинис- 90 0 ,44 5,81
lz глинистый сланец того сланца мощ-

сланец ностью 5 си

hi 184 A 0,95 16 до 5 Глинистый Песчано- 2 прослойка гли- 80 0 ,44 5,81
сланец глинистый нистого сланца

сланец мощностью 3 и 5см
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№ З-Оис < 402 А 1 ,0 5 20 до 5 Песчзно- Песчано- Прослоек глинис- 75 0 ,7 7 т >51
642106 глинистый глинистый того сланца мощ-

сланец сланец ностью 10 см

л . 365 А 0 ,7 5 5 4 ,6 Песчэно- Песчано- Включения кол- 160 200 95 0 ,5 9 .'>,76 L16 I.Y ХК х кZ глинистый глинистый чедана
сланец сланец

К '1 374 А 0 ,7 5 7 м Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 95 165 165 0 ,6 0 2 ,6 4 Пб с: б (' ;? f  1/
сланец сланец того сланца мощ

ностью 5 см.
Включения колче
дана

"Объединенная" к . 365 А 0 ,7 5 5 6 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 300 315 170 0 ,8 4 1 ,3 8 п OK OK
642107 сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 5 см. 
Включения колче
дана в верхней 
пачке

к ? 374 А 0 ,8 5 6 4 ,5 Песчано- Песчано- 2  прослойка г  ли- 84 155 210 0 ,7 7 T .5 I Па 1;:й n  ( f  
V/ 1- век

глинистый глинистый нистого сланца
сланец сланец мощностью 6 и 9см. 

Включения колчеда-
на в нижней пачке

К * 388 А
м п

Торезская к 7 443 А 1 ,4 0 8 4 ,2 Песчаник Глинистый 2 прослойка гли - 194 265 315 0 ,6 9 1 ,8 7 и •/ к к
сланец нистого сланца 

мощностью 10 и 
22 см, углистого
сланца мощностью 
20  см . Включения 
колчедана в верх
ней и средней
пачках

к г 365 А 1 ,7 5 I I 6 ,4 Песчано- Песчано- 2 прослойка гл и - 256 280 125 0 ,6 7

оосх У У к ■г
глинистый глинистый нистого сланца
сланец сланец мощностью 5 и 80см

"г, "Прогресс К 217 А 0 ,9 3 25 2 ,4 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 92 120 115 г:б Lin ск ск
ела нец сланец того сланца мощ

ностью 7  см. 
Включения колче
дана на контактах

И (1
.песня и h 7 209 А 1 ,5 0 30 3 ,6 Песчано- Песчано- Прослойки глинис- 58 150 190 0 ,4 0 7 , 2 8 :о 1110 !7( _ с
6 4 2 II0 глинистый глинистый того сланца мощ-

сланец сланец ностью 20 см, уг
листо-глинистого
сланца мощностью 
2Сги 5 см
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"Лесная" 
642110

b s 217 А 1 ,3 0 18 2 ,9 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослойки углисто
глинистого сланца 
мощностью 5  и 7см

[46 160 70 0,66 2 ,0 7 Ша Ш б век век

hfo 232 А 1 ,0 0 23 4 ,1 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослойки глинис
того сланца мощ
ностью 10 см, уг
листо-глинистого 
сланца мощностью 
5 см

[80 200 95 0 ,4 5 5 ,5 0 ТУ 1У ск ск

"Донецкая”
642103

К 166 А 0 ,7 0 17 1 ,6 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 3 см

[86 190 60 0 ,5 4 3 ,4 7 1У 1У ск век

h 174 А 0 ,6 0 17 3 ,9 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Включения колче
дана размером до 
30x50 см через 
2 -5  м

Е47 185 215 0 ,5 6 3 ,1 6 Ша 1У СК век

К 184 А 1 ,0 0 17 4 ,6 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

2  прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 8  и 
5 ом. Включения 
колчедана

62 НО 130 0 ,4 3 6 ,1 4 .Па П б ВС с

"Волынская"
640202

365 А 1 ,2 5 33 4 ,5 Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинисто
го  сланца мощностью 
20  см . линзы пири
та

Е60 190 130 0 ,5 9 2 ,7 6 Ш б 1У век век

к1 374 А 0 ,7 0 25 4 ,2 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

2 прослойка глини
стого  сланца мощ
ностью 6 и 8 см

95 135 100 0,49 4 ,4 5 П б Ша с ск

К 402 А 0 ,8 5 25 4 ,5 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинисто
го  сланца мощно
стью 6 см и углис
то-глинистого слан
ца 14 см

105 150 115 0 ,4 9 4 ,4 5 П <5 Ш б с ск

hg 217 А 1 ,1 5 45 3-4 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

2 прослойка глини
стого  сланца мощно
стью 4  и 5 см, 
прослоек углисто
глинистого сланца 
мощностью 20  см

95 0,47 4 ,9 4

h iQ 232 А 0 ,8 0 44 3 -5 Песчаник Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того слацца мощно
стью 10 см и уг
листо-глинистого 
сланца мощностью 
13 см

70 0 ,5 2 3 ,8 3
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Ремовская'1
642102

hz 168 A 0,50 I I * . i Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см

90 0,56 3 ,16

К 178 A 1 ,1 0 5 3 ,7 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прслоек глинис
того сланца мощ
ностью 20 см и 
углисто-глинис
того сланца мощ
ностью 20 см* 
Включения колче
дана

130 210 257 0 ,59 2 ,7 6 Ша 1У СК век
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"Зоринская”
("Никанор” )

650701

( "Комиссаровская"
650702

Нм.Артема 
(НсЮ и 10-бис)

650201

(Шахтоучасток
Кировоградский)

650202
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ПРОИЗВОДСТВЕННС)Е ОБЬЕЛШШЕИЕ "ВОРОШИЙОВГРАИУГОЛЬ" 65000С)

L 566 Т 0,75 40 11,6 Глинистый Песчано- Чистый уголь 507 сланец глинистый
сланец

L 557 Т 1 ,3 5 14 12,0 Известняк Глинистый Прослоек углисто- 175 215 225 0,61 2 ,5 3  * Шб 1У век век"S сланец глинистого сланца 
мощностью 7 си .
Включения колче
дана

L 538 Т 1,10 9 12,0 Известняк Песчаник Прослоек глинис— 73 140 115 0 ,49 4 ,4 5 Па Ша с СКujf того сланца мощ
ностью 15 см.
Включения колче
дана

L 527 Т 0 ,9 0 8 10,0- Глинистый Песчано- Прослоек песчано- 190 0,42 6 ,5 0
11,0 сланец глинистый глинистого сланца

сланец мощностью 2 СИ

к 557 Т 1 ,35 4 10,1 Известняк Песчано- Прослоек глинис- 61 105 90 0 ,56 3 ,16 Па Нб с ско глинистый того сланца мощ-
сланец ностью 10 см и уг

листо-глинистого
сланца мощностью 
5 см. Включения
колчедана

547 Т 0,95 5 9 ,6 - Глинистый Песчано- Прослоек углисто- 84 125 75 0 ,67 2,00 Па Ша ск скuf 1 1 ,7 сланец глинистый глинистого сланца
сланец и мощностью 5 см.
ГЛИНИСТЫЙ' Включения колче-
сланец дана

L 538 Т 1 ,25 7 И , 5 Глинистый Глинистый 2 прослойка гли- 120
"н и песчано- сланец нистого сланца

глинистый мощностью 20 и
сланцы 16 см

L 538 т 1,10 56 10,8 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 115 0 ,85 1 ,37
сланец ГЛИНИСТЫЙ того сланца мощно-

&
сланец стью 15 см

519
об

2,00 6 12,8 Песчано- Глинистый 2 прослойка гдини- 145 0,86 1 ,36
глинистый сланец стого сланца мощ-
сланец ностью 50 и 10 см,

прослоек углисто- 
глинистого сланца 
мощностью 5 см

L 566 ос 0 ,75 18 15,2 Глинистый Глинистый Включения колче- 91 135 170 0 ,75 1 ,58 Пб 1а ск вок
сланец СД8Н6Ц дана размером 

до 3x3x15 см
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(Ш ахтоучасток
Кировоградский)

L 557 Т 0 ,8 0 18 1 8 ,0 Глинистый Песчано- Прослоек гли н и с- 53 165 155 0 ,7 5 1 ,5 8 16 Ш б С век
о сланец глинистый

сланец
того  сланца мощ
ностью 10  см и

5bU202 угли сто-гли н и сто
го  сланца мощно
стью 2 0  см* Линзы 
пиоитизированного 
песчаника

h u 183 Т,Ж 1 ,2 0 29 0 Песчано- Песчано- Прослоек гли н и с- 95J ч глинистый глинистый того  слэнца мощ-
сланец сланец ностью 2 0  см

( "П ер евал ьск ая") 
(#  5 )

650302

к ? 448 Т 0 ,6 0 6 8 -1 0 Песчано- Песчано- Чистый уголь 50 0 ,5 8 2 ,8 8

( K f) 451
глинистый
сланец

глинистый
сланец

(М 5 -б и с) К в 434- Т 0 ,5 0 6 8 -9 Глинистый Глинистый Чистый уголь 50 0 ,8 0 1 ,4 4
сланец сланец

650602
K s 418 т 0 ,8 0 10 8 - 9 Песчаник Песчаник Чистый уголь 50 0 ,7 9 1 ,4 6

к в 389 т 0 ,9 0 7 9 ,1 Песчано- П есчано- Прослоек у гл и ст о - 104 125 50 0 ,7 6 1 ,5 4 Пб Шэ ск в е к
л з глинистый глинистый глинистого сланца

ела нец сланец мощностью 5 см

С ел езн евская- к * 389 т С ,75 5 8 -1 0 Песчано- ПссчЗно- Прослоек глини- 50 0 ,7 6 1 ,5 4
Восточная" глинистый глинистый ст о го  сланца мощ-

еланей сланец ностью 5 см
к * 391 т 0 ,7 3 13 9 -1 0 Песчано- П есчано- 2  прослойка гл и - 50 0 ,7 0 1 ,8 1

глинистый глинистый н истого сланца
сланец сланец мощностью 5  и 

4 см

Им.С.В.Косиора h 547 ПА 0 ,6 2 15 6 ,1 Песчано- П есчано-
глинистый глинистый
сланец сланец

п
Ч 495 ПА 0 ,8 0 17 6 ,2 Песчаник Песчано- Прослоек песчан о- 75 0 ,7 2 1 ,7 0

глинистыг глинистого сланца
сланец мощностью 5 см,

включения колчеда
на 5x 10  см 15-20ш т. 
на 1 0 0  м

к 7 443 ПА 1 ,1 0 17 6 ,8 Глинистый Песчано- Прослоек у гл и сто - 120 145 50 ilia У!а СК СК
сланец глинистый глинистого сланца

сланец мощностью 15 см

К * 418 ПА 0 ,7 5 14 5 , 0 - П есчано- Песчано- Прослоек у гл и сто - 172 205 ПО 0 ,5 0 4 ,2 3 Шб 1У СК СК
8 ,8 глинистый глинистый глинистого сланца

сланец сланец мощностью 15 см . 
Редкие линзы кол
чедан а, размывы 
пласта
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Им. С.В.Косяора 
( "Фащевская")

4 495 ПА 1 ,4 5 19 7 ,2 Песчаник Песчвно-г
глинистый
сланец

Прослоек песчано
глинистого сланца 
мощностью 2 - 3  см, 
глинистого сланца 
мощностью 3 см

255 0 ,5 7 3 ,0 2

К 447 ПА 0 ,9 0 18 6 ,5 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

2 прослойка глини
стого  сланца мощ
ностью 10 и 20  (я

150 0 ,7 9 1 ,4 6

Ордена Трудового 
Красного Знамени 
шахта им.В.И.Ленина
650401

("Лутугинская” ) 4 '
519 Г 1 ,0 5 I 4 2 ,0 Известняк Песчано-

глинистый
сланец

Преслоек глинис
того  сланца мощ
ностью 10 см. 
Включения колчеда
на 2 *3  х  50 оц, 
5 0 -7 0  шт/100 м

234 280 135 1 ,1 7 2 ,3 7 1У У К к

4 504 Г 0 ,7 5 3 4 0 ,3 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 «см

50 0 ,8 1 1 ,4 2

к ; 446 Г 0 ,7 6 40 4 0 ,0 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Включения колче
дана в виде линз

142 170 90 0 ,7 6 1 ,5 4 Ша Шб век к

* / 389 Г 1 ,2 0 38 3 9 ,0 Песчано-
глиннстий
сланец

Песчаник Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 24 см , 
включения колчеда
на 1 -3  х  10  см , 
7 0 -1 0 0  шт/100 м

125 190 195 0 ,7 6 1 ,5 4 Ша 1У век к

к * 389 Г 0 ,9 0 16 3 5 ,7 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того  сланца мощ
ностью 5 см , 
включения ко лчада-

7 0 -1 0 0  шгДСЮм

104 165 150 0 ,7 6 1 ,5 4 Пб Шб ск век

х * 365 X 1 ,4 2 38 3 2 ,6 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 25 см, 
включения колчеда
на ЗгЗ х  10 см

109 145 145 1 ,0 6 1 ,7 9 Пб Ша с к век

("Леш ш ка”) К
218 ПА 1 ,2 0 28 9 ,1 Глинистый

сланец
Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 26 см . 
Включения колчеда
на 1 *3  х  IQ см , 
6 0 -9 0  шт/100 м

150 220 85 Шб 1У BCK ]век
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Им.XIX съезда КПСС 4 557 Г' 1 ,7 5 6 4 0 ,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

2  прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 40 и
3 см. Включения 
пирита в  виде 
желваков

130. 0 ,5 5 3 ,3 1

4 538 Г 0 ,9 5 23 4 1 ,2 Известняк Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того п.ланца мощ
ностью 10 см. 
Включения пирита 
в виде желваков

120 0 ,6 8 1 ,9 3

h 760
o i

0 ,8 0 9 2 1 ,0 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек углисто
глинистого сланца 
мощностью 9 см. 
Включения колче
дана

60 105 90 Па Пб С СК

'Белореченская" 
652101

т'в 666 г 1 ,1 0 6 « , 2 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см. 
Включения колчеда
не в виде конкре
ций 0  2 -5  до 25 см, 
5 0 -1 0 0  шт/ЮО м

105

h 495 г 0 ,9 0 55 4 2 ,4 Песчано
глинистый
сланец

Песчаник Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см

60 0 ,7 2 1 ,7 1

4 510 г 0 ,7 0 55 38,-5 Песчано
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Включения колче
дана

190 220 70 0 ,7 6 1 ,5 4 1У 1У К К

К 7

к
443 г 0 ,7 0 50 4 3 ,0 Песчаник Песчаник • Включения колче- 

. дана
194 220 70 0 ,7 8 1,4.8 1У 1У к к

447 г 1 ,1 0 4 5 -
50

3 9 ,8 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек и звест
няка мощностью 
5 см и глинистого 
сланца мощностью 
18 см

135 0 ,7 8 1 ,4 8

мCлэвянocepбcкaя',
652102

% 569 г 0 ,8 1 30 42 г7 Песчано
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь 127 127 40 0 ,7 5 1 ,5 8 Ша Ша век век

А 538 г Q.60 30 4 2 ,2 Известняк Глинистый
сланец,
песчаник

Включения колчеда
на 1 5 -2 0  шт/ЮО м

336 350 90 0 ,9 8 1 ,5 2 У1 У1 ок ок

4 504 г 1 ,0 0 30 4 3 ,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 3 см. 
Включения колче
дана

220 250 80 0 ,8 5 1 ,3 8 1У У к вк
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"Славяносербская" К 447 Г 1 ,5 0 30 4 2 ,0 Глинистый Глинистый 3 прослойка гли- 192 230 140 0,87 1 ,37 1У 1У К вк
652102 сланец сланец нистого сланца 

общей мощностью
43 см. Включения
колчедана 
10-15 nraylOQ м

К* 434 Г 0 ,7 0 35 4 1 ,7 Глинистый Песчано- Линзы пирита 65 0 ,69 1 ,87о

<

сланец глинистый
сланец-

до 15 шт/100 м

389 г 0 ,70 40 4 2 ,4 Песчано- Глинистый Линзовидные 104 145 60 0 ,80 1 ,44 Об Ша ВСЖ зек
глинистый сланец включения
и глинис
тый сланцы

колчедана 
15-30 шт/100 м

к ; 391 г 0 ,70 40 4 2 ,3 Песчано- Песчаник Прослоек глини- 230 245 60 0,68 1 ,93 1У У К к
глинистый стого сланца мощ-
сланец ностью 7 си. 

Включения колче-
дана

’’Черкасская" 566 г 1 ,65 5 40 ,8 Глинистый Глинистый 2 прослойка глини- 70 0,75 1 ,58
65I00I сланец сланец стого сланца мощ

ностью 30 и 10 см
538 г 0 ,65 35 39,8 Известняк Песчано- Включения колче- 290 310 90 0,73 1 ,66 у 51 ВК вк

глинистый
сланец

дана

504 г 0 ,95 12 4 0 ,9 Глинистый
Песчаник

Прослоек глинис- 256 275 85 0 ,80 1 ,44 У У вк вк
сланец того сланца мощ

ностью 5 сн. 
Включения колче-
дана

К 7 451 г 1 ,00 36 4 0 ,8 Известняк Глинистый Прослоек глини- 174 190 90 0,80 1 ,44 Ш б 1У к к
сланец стого сланца мощ

ностью 10 см
434 г 0,70 45 4 1 ,0 Песчаник Песчаник Включения колче

дана
250 275 80 0,86 1 ,36 У У вк вк

к! 389 г 0,85 40 4 2 ,0 Песчано- Песчано- Включения колче- 200 225 75 0,94 1 ,43 1У 1У к к
глинистый глинистый дана
сланец сланец

к ? 391 г

Им.В.Й.Лотикова к ! 435 г 0 ,8 0 12- 39 ,9 Глинистый Песчано- Линзовидные 289 310 80 0,68 1,93 У п вк вк
651002

о 20 сланец глинистый включения колчеда-
сланец на

"Украина" К7 451 т 1 ,15 8 12 ,0 Глинистый Песчано- 2 прослойка глини- 115 205 135 0,73 1 ,66 Пб 1У век к
сланец глинистый стого сланца мощ-

6 5 II0 I сланец ностью 20  и 15 см, 
включения пирита и 
кальцита .
I 00-130 шт/100 м
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Украина*1
65II0 I

« 7 447 T 0,60 8 10 ,6 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Включения пирита 
I 00-120 шт/100 н

ИЗ 155 80 0,81 1,42 Пб Ша век век

« s 418 T 1,00 5 9 ,1 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
оланец

Включения пирита 
2 -3  х 10 см 100- 

120 шт/100 м

75 0,58 2,88
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ПРО!13В0ДСГВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНЖ  "СГАХАНС©УГОЛЬ" 660000

Им.Ильича Кв 434
к *

0 ,6 0 27 2 1 ,5 Песчаный Песчаный Чистый уголь 209 209 30 0 ,5 3 3 ,6 5 1У 1У век век
662103

С н

сланец сланец

к *
1 ,75 20- 2 9 ,7 Песчано- Песчано- Прослоек глини- 62 80 35 0 ,6 0 2 ,6 4 Па Па с с

30 глинистый глинистый стого сланца мощ-
сланец сланец ностыо 8-15 си

Щ 622 1 0 ,8 0 24г 2 8 ,4 Песчано- Песчано- Прослоек угли- 131 145 35 0 ,59 2 ,7 6 1а 1а ск ск
26 глинистый глинистый стого сланца

L B
сланец сланец мощностью 6 см

558 К,2 1 ,50 15- 2 9 ,4 Песчано- Песчаный Прослоек глини- 40 0 ,5 8 2 ,8 8
о 20 глинистый сланец стого сланца нот-

«сланец ностью до 10 си
£3 52? К 0 ,6 0 15- 2 3 ,5 Песчаный Песчаный Чистый уголь 30 0,51 4 ,02

Р1
30 сланец сланец

519' К 1 ,2 5 - 25- 2 5 ,8 Глинистый Глинистый 2 прослойка гли- 45 1 ,00 1 ,5 7
1 ,30 30 сланец сланец нистого сланца 

мощностью 10 см

К * 418
к *

0 ,6 5 - 40- 2 5 ,0 Песчаник Песчано- Чистый уголь 165 165 30 0 ,40 7 ,28 Ш б Шб с с

я *

0 ,8 0 50 глинистый
сланец

389
le i,

1 ,03 20 2 1 ,0 Глинистый Песчаный У кровли прослоек 65 0,63 2 ,3 3
сланец сланец глинистого сланца

ОС мощностью 30 см

Им.ХХП съезда КПСС 527 £ 0 ,7 0 - 56 3 2 ,0 Известняк Песчано- Прослоек глини- ИЗ 165 95 П б Ша ск век
660400 0 ,9 0 глинистый

сланец
стого сланца мощ
ностью до 10 см. 
Включения пирита 
в виде линз

t B 539 I 1 ,1 0 - 14- 3 2 ,0 Известняк Песчаный Прослоек мелко- 119 285 360 П б У ск к
1 ,3 6 55 СЛ8Н6Ц зернистого песча

ника мощностью 
30 см

к*7 457 £ 0 ;80 22 32 ,0 Глинистый Известняк Прослоек песчано- 420
сланец глинистого сланца 

мощностью до 10 см

к е 434 £ 0 ,6 0 - 20- 30 ,5 Глинистый Глинистый Включения колчеда- 80
0 ,7 0 25 сланец, сланец на-линзы 3-5 см.

песчаник 45 шт/100 м
К5 388 £ 0 ,9 0 15- 30 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек глини с - 148 155 45 Ша Шб век век

25 сланец глинистый того сланца мощ-
сланец ностью 4 см

4 538 £ 1 ,2 - 20- 35 ,5 Глинистый Песчаный Прослойки глинис- 117 190 70 0,62 2 ,4 3 Пб 1У ск век
1 ,4 0 35 сланец. сланец того сланца и из-

песчаник вестняка мощностью 
до 20 сы^ Включе
ния колчедана
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Им.ХХП съезда КПСС h 557 X 10 ,8 0 40- 34 ,7 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 89 125 90 0 ,6 0 2 ,6 4 Па Ша СК СК
660400

4а

65 сланец глинистый
сланец

того сланца мощ- 
ностьюЛО си. 
Включейия колче
дана размером от
1x3 до 3x5 сн

575 X 0 ,75 30 3 4 ,0 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 122 155 90 Ша Шб СК век
сланец глинистый 

сланец 1
того сланца мощ
ностью 10 см.
Включения линз 
пирита

£*С8 577 X 0 ,6 0 - 50- 35 ,4 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 224 240 140 1У У К к
0 ,7 0 55 сланец сланец того сланца мощ

ностью 10 см.
Включения кальци-
та и пирита раз
мером от 5x5
до 1x20 см

'Максимовская" he 199 oc 0,55 40- 2 4 ,9 Глинистый Песчаник Включения пирите 60 95 50 Па Пб с СК
662II3 43 сланец в видеvлинз

h 209 oc 0 ,7 5 - 42- 24,4 2 Глинистый Песчаник У почвы углистый 57 80 135 0 ,7 4 1,62 16 Па с СК
0 ,9 0 45 сланец сланец мощностью 

15 смь Включения
пирита в виде линз 
и пленки кальцита

К 242 к 0 ,67 40 4 ,3 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 49 90 90 1,01 1 ,6 0 16 Пб с СК
сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностыо 5 см. 
Включения пирита

Ь-М 232 к 0 ,55 Песчаный Песчаный 0 ,8 6 1 ,3 6
сланец сланец

Ордена Ленина /з 527 т 0,92 8 и ,2 Глинистый Песчаник Прослоек песча- 58 85 245 1,15 2 ,2 5 16 Па с СК
шахта"Анненская'
662I0 I

сланец ника мощностью 
2 см.Лингы пирита

L 538 f 0 ,8 0 8 1 2 ,0 Известняк Песчаный Линзы пирита 94 130 70 1 ,15 2 ,2 5 Пб 1а СК СК
сдаиец

L 510 т 1 .35 8 1 2 ,0 Глинистый Песчаный Прослоек глинис- 85 0 ,9 0 1 ,38Z сланец сланец того сланца мощ
ностью 20 см

547 т 0 ,75 8 1 2 ,7 Песчано- Песчано- Включения пирита 98 130 40 0,82 1,41 Пб Ша СК- век
глинистый глинистый в виде линз

сланец сланец

h 557 т 0 ,9 0 - 8 I I . 9 Известняк Песчаный 2 прослойка тли- 87 145 155 0 ,9 4 1 ,43 Па Ша СК век
1 ,6 0 сланец нистого сланца мощ

ностью 7 и
10-20 см. Включения

л и и з
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Им.Ф.Э.Дзержинского
662II4

Ч 539 ОС? 0 ,6 0 -
0 ,8 0

8 1 7 ,5 Известняк Песчано-
глинистый
сланец

Включения пирита
до 50 шт/100 к

83 125 65 0 ,87 1 ,3 7 Па Ша СК век

р1
Ч 519 ОСР 1 ,13 7 1 6 ,3 Известняк,

глинистый
Песчаный
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ-

50

сланец ностью 12 см
/, 547 ОСР 0 ,82 8 1 7 ,0 Пасчано- Песчано- Прослоек глинис- 93 155 85 0,82 1 ,4 0 пб Шб ск веко глинистый глинистый того сланца мощ

ностью 10 си.сланец сланец
Включения колче
дана до 50 шт/IOOk

и 527 ОСР 1 ,00 7 18 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 32 40 40 0 ,47 4 ,9 4 16 16 ВС ВСJ сланец ГЛИНИСТЫЙ того сланца мощ-
сланец ностью 10 см

'Брянковская" 4 504 сю 1 ,5 0 8- 13 ,5 Песчаный Песчаный Прослойки глинис- 67 170 280 Па Шб с век
662102 12 Ьяанец сланец того сланца мощ

ностью 20 см и 
песчаного сланца 
мощностью 10 см.
Включения колче-
дана

£ 519 ос 1 ,0 5 - 6-7 1 4 ,7 Песчаный Песчаный Прослоек глинис- 28 50 55 1а 16 ВС С
vl 1 ,2 0 сланец сланец того сланца мощ

ностью 5 -̂10 см
// 560 к 0,81 30 2 0 ,7 Песчаный Песчаный 2 прослойка гди- 35 95 65 16 Пб ВС с

СЛ8Н6Ц сланец нистого сланца 
мощностью по 10 см

Щ 622 к 0 ,7 0 2 1 - 2 2 ,2 Песчаный Глинистый Чистый уголь 40

4
34 сланец сланец

566 к 0 ,8 0 9- 2 3 ,6 Песчаник Песчаный Прослоек глинис- 96 180 185 0 ,69 1 ,8 7 Пб 1У ск век
45 сланец того сланца мощ

ностью 30 см. 
Включения пирита 
размере» 1x80 см

L 527 сю 1,00 8 1 3 ,0 - Песчаный Глинистый Прослоек песчаного 260
14;о сланец сланец сланца мощностью 

2 см
“Ломоватская" $ 539 т 0 ,3 0 - 4 -9 10 ,2 Известняк Песчаный Прослоек песчани- 340
66П601 0 ,6 0 сланец стого сланца мощ

ностью 20 см
L 527 т 0 ,8 0 - 5-7 1 2 ,9 Известняк Глинистый Прослоек песчаня- 100 125 310 0 ,70 1,81 Пб Ша СК век
¥3 0 ;92 сланец ка мощностью 2 см
£ 558 т 1 ,5 0 2 - 1 0 ,0 Известняк Песчано- Прослоек песчано- 67 190 382 0,78 1 ,48 Па и а к
и6 17 глинистый глинистого сланца

сланец мощностью 30 см.
Включения колчеда
на размером 5x15см
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‘Ломоватская" Щ 622 ОС 0 ,7 5 6 -8 1 7 ,3 Песчаник Песчаный Включения коячеда- 67 100 155 0 ,4 5 5 ,5 0 Па Пб ВС С
660601 сланец на размером до 

5x1$ см

йм.й.В.Чеснокова 9 *
С8 575 Ж 0 ,6 5 1 3 - 2 8 - Глинистый Глинистый У кровли ГЛИНИСТЫЙ 95

662109 18 3 0 ,0 сланец сланец сланец мощностью 
15 см , включения 
колчедана 
2 0  шт/100 м

Рм
ч 577 ж 0 ,6 0 18 2 8 ,0 - Глинистый Глинистый Включения колчеда- 80 0 ,8 5 1 .3 7

3 0 ,0 сланец сланец на размером 5x2Осм 
3 0  шт/100 м

ts 557 ж 1 ,0 5 - 13 2 8 ,0 - Глинистый Песчано- Чистый уголь 40 0 ,9 0 1 ,3 8
1 ,1 5 3 0 ,0 сланец глинистый

сланец
L 527 ж 0 ,6 0 14 2 8 ,0 - Глинистый Песчано- Чистый уголь 403 3 0 ,0 сланец глинистый

сланец

К * 457 ж 0 ,8 0 24 2 8 ,0 - Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 65 0 ,7 1 1 ,7 5
3 0 ,0 сланец сланец того сланца мощ

ностью 10 см
К е 434 ж 0 ,6 5 25 2 8 ,0 - Глинистый Песчано- Чистый уголь 40 0 ,7 2 1 ,7 1

3 0 ,0 сланец глинистый
сланец

АГ, 418 ж 0 ,7 5 2 0 - 2 8 ,0 - Глинистый Песчано- У почвы глинистый 65 0 ,4 0 7 ,2 83 24 3 0 ,0 сланец глинистый сланец мощностью
сланец 10 см

'краснопольевская'1
662106

Щ 622 к 0 ,7 5 7 2 2 ,4 Глинистый
сланец,

Песчаный
сланец,

Линзы пирита до 
100  шт/100 м

76 125 70 0 ,7 4 1 ,6 2 Пз Ша ОС век

песчаник песчаник
Щ ч 631 к 1 ,5 0 - 12 2 1 ,2 Глинистый Песчано- 2 прослойка гли- 37 130 ■ 185 0 ,9 8 1 .5 2 Гб Ша с век

2 ,6 7 сланец глинистый нистого сланца мощ-
сланец ностью 2 и 1 0 -  

1 0 0  см . Включения
колчедана

размером 2x30  см
m fs 661 к 0 ,4 0 - 1 2 - 2 0 ,0 - Известняк Песчаник, Чистый уголь 30

0 ,8 0 15 2 2 ,0 песчаный
сланец

m s 656 к 1 ,0 0 8 - 1 9 ,8 Песчаный Песчаный Прослоек глинисто- 87 140 160 0 ,6 6 2 ,0 7 Па Ша ск \\ (>■
12 сланец, сланец, го сланца мощно-

песчаник песчаник стыо 2 см . Включе-
ния пиритизировзн- 
ных сланцев до

t 150 шт/100 м
щ 666 к 0 ,7 0 5 - 2 3 ,2 Глинистый Песчаник,

глинистый
Линзы пиритизиро- 102 160 205 0 ,6 7 2 ,0 0 Пб Шб ск век

40 сланец ванного угл я , 
включения колчеда
на до 200  шт/100 м

сланец
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’Криворожская'1 к 527 К 0 ,6 0 - 27 1 9 .0 - Песчаный Песчано- Чистый уголь 40 0,46 5,21
0,70 2 1 ,0 сланец глинистый

сланец
/; 519 К 0 ,5 0 - 27 1 9 ,0 - Песчаный Глинистый Прослоек глинис- 125 1 ,27 3,30

1,10 21 ,0 сланец сланец того сланца мощ
ностью 30 си. 
Линзы пирита до
50 шт/100 ы

лг* 434 К 0 ,6 0 - 31 2 0 ,0 - Песчано- Глинистый Чистый уголь 40 1,05 1.75
0,70 22 ,0 глинистый

сланец
сланец

X , 388 К 0,70 1,81

(Л 50 "Галки")
660202

h'„ 237 ос 0 ,5 0 -
0,55

16-
25

1 4 ,8 -
15,1

Песчаный
сланец

Песчаный
сланец

Гнезда пирита 
30-50 шт/100 н

57 100 55 0,86 1,37 16 Пб СК век

" Банковская" Х с 418 т 1 ,10 - 4-5 10,1 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 84 145 60 0,40 7,28 Па Ша ВС С
662104 1,15 сланец сланец того сланца мощ

ностью 15-20 ем.
Включения пирита

Х6 434 т 0 ,7 5 - 4-6 10 ,4 Глинистый Глинистый Карбонатные вклю- 95 125 40 0,58 2,88 Пб Ш СК СК

4 й

0,80 сланец сланец чешш в виде жел
ваков 3-4  см

448 т 0,75 3 11 ,5 Глинистый Глинистый Включения пирита 93 125 65 0 ,60 2 ,6 4 Дб Ша СК СК
сланец сланец

К„ 397 т 0 ,6 0 - I I - 9 ,5 Известняк Песчаный Карбонатные вклю- 40
0,70 15 сланец чення в виде жел

ваков размером 
3-4  см

Кз 391 т 0,74 10- 8 ,9 Песчано- Глинистый Прослоек песчано- 420
17 глинистый сланец глинистого сланца

сланец мощностью 9 см, 
карбонатные вклю-
ченнн в виде м л -

4

ваков размером 
3-4  см

392 т 0,70 10 ,6 Известняк Песчано- Прослоек глинис- 60
ГЛИНИСТЫЙ того сланца мощ-
сланец ностью 10 см

"Вергелевекая" 4 538 т 0 ,80 - 8 10,2 Известняк Песчаный Чистая уголь 25 25 40 0,66 2 ,07 1а 1а ВС ВС
662103 1,20 сланец

170 0,82 СКи 547 т 0 ,60 - 10- 12,2 Песчано- Песчаный Прослоек углисто- 94 145 1,41 Пб Шб к
1,20 15 глинистый сланец го сланца мощностью

и песчаный 10-30 см. Включе-
сланцы нжя пирита, пленки

кальцита

4 557 т 0 ,9 5 -
1 ,40

5-8 8 ,0 -
17 ,0

Известняк Глинистый 
и песчаный

Включения колчеда
на 10 штДОСГм

80 130 40 0,62 2,43 Па 1а С СК
сланцы,
песчаник
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Голубовская" «» 467 Г 0 ,95 9 4 0 ,8 Известняк Глинистый Известковые про- 172 220 70 0 ,95 IA 5 Шб 1У К к
660301 сланец слойки и линзы пи

рита
Кб 434 Г 0 ,75 6 3 5 ,0 Песчано- Песчано- Чистый уголь 40 0,72 1,71

глинистый глинистый
сланец сланец

К? 443 Г 0 ,8 5  ’ 6 3 9 ,0 Песчаный Глинистый 2 прослойка гли- 229 235 70 0 ,96 1 ,4 7 1У 1У К вк
сланец сланец нистого сланца 

мощностью 6 и
3 см

4 504 Г 0 ,8 5 - 5 3.8,6 Глинистый Песчаный Прослойки ГЛЙНИ- 203 210 65 1 ,0 0 1 ,5 7 1У 1У к к
1 ,1 0 сланец сланец стого сланца мощ

ностью 10 см.

К 392 Г 0 ,8 4 - 7 35 ,1 Известняк Глинистый Чистый уголь 40
0 ,90 сланец

г3 527 Г 0 ,80 4 36 ,0 Известняк Глинистый Прослоек гдинис- 160 205 70 0,91 1 ,39 Шб 1У к к
сланец того сланца мощно

стью 5 см. Включе
ния колчедана и
известняка

4 557 Г 1 ,0 0 - 6 4 0 ,7 Глинистый Песчаный Прослоек глинис- 252 265 95 0 ,78 1 ,48 У У вк ВК
1,35 сланец сланец того сланца мощ

ностью 12-20  см.
Включения извест
няка и пирита

538 Г 0 ,8 0 - 6 39,2 Глинистый Песчаный Пропласток глини- 155 175 80 0,57' 3,02 Шб Шб ск век
0,95 сланец сланец стого сланца мощ

ностью 8 см

№ 77 418 Г 0 ,6 0 10- 4 0 ,0 Песчаный Песчано- Включения колчеда- 179 205 65 Шб 1У век к
662II6 18 сланец глинистый

сланец
на размером 2x3 см

434 Г 0 ,70 5 4 0 ,0 Песчаный Песчано- Включения колчеда- 242 260 80 У У
сланец ГЛИНИСТЫЙ

сланец
на размером 2x3 см

443 Г 0 ,8 0 - 10 4 0 ,0 Песчано- Глинистый 3 прослойка глини- 170
1 ,1 0 ГЛИНИСТЫЙ сланец стого сланца мощ-

сланец ностыо 10; 10 и 
20  см

"Луганская'* /* 560 Г 0 ,9 0 - 2 0 - 38 ,8 Песчано- Песчано- 3 прослойка глини- *318 335 180 0 ,5 6 3 ,16 У1 л к к
662II2 I ,ии 25 ГЛИНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ стого сланца мощ-

сланец сланец ностью 6;Ю  и 20см. 
Включения колчеда
на, по тюешинам 
пленки кальцита
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"Лугэнская" 
662I 12

« в 467 Г 1 ,0 3 16 4 3 ,4 Известняк Песчано- Прослоек глинис- 300 335 150 0 ,6 9 1 ,8 7 У1 У1 вк ВК
глинистым того сланца ыощ-

4

сланец ностыо 2 сы. Вклю
чения колчедане, 
по трещинам плен
ки кальцита

574 д 1 ,4 2 20 3 9 ,8 Глинистый Глинистый Прослоек песчано- 226 240 1 9 0 0 ,7 2 1 ,7 1 1У У к к
сланец сланец глинистого сланца 

мощностью 4  см .
По трещинам плен-
ки кальцита

"Пролетарская" 467 Г 1 ,6 0 25 4 4 ,0 Известняк Песчано- 2 прослойка гл и - 139 170 70 0 ,6 8 1 ,9 3 Ша Шб век век
6 6 2 I I I глинистый нистого сланца

сланец общей мощностью 
10 см . Линзы пи
рита 5 -1 0  щтДООм

4 557 г 0 ,9 2 12 4 4 ,5 Глинистый Песчано- 2 прослойка гли - 143 170 95 0 ,7 8 1 ,4 8 Ша Шб век к
сланец глинистый нистого сланца

сланец мощностью 12 и 
5 см

574 г 2 ,0 8 24 4 0 ,0 Глинистым Глинистый 3 прослойка гл и - 85 0 ,7 3 1 ,6 6
сланец сланец нистого сланца

мощностью 3 0 -
40 см

Ордена Трудового 
Красного Знамени К 392 г 0 ,8 0 6 4 0 ,0 Известняк Песчано- Прослоек угли сто- 175 195 70 0 ,9 1 1 ,3 9 Ш б 1У к к

глинистым го сланца мощно
стью 10 см . Линзышахта им.С.М.Кирова сланец

660501
434 г 0 ,5 6 4 4 0 ,1 Песчаный Песчаник

известняка 
включения кодчедв- 174 205 235 0 ,6 6 2 ,0 7 Шб 1У век к

сланец на и известняка 
мощностью 0 ,0 5  м 
по всей длине ла
вы

К 7 443 г 0 ,9 5 6 4 0 ,0 Глинистый Песчано- 3 прослойка гли- ЮЗ 145 70 0 ,6 4 2 ,2 4 Пб Ша ск век
сланец глинистыи нистого сланца

сланец мощностью 3 ; 4  и 
8 см . Включения

к ?

колчедана и изве
стняка

413 X* 0 ,8 0 6 4 0 ,1 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 174 185 80 0 ,7 9 1 ,4 6 Шб 1У к к
глинистый глинистый того сланца мощ-
сланец сланец ностью 8 см и в 

почве углисто-гли
нистый сланец мощ
ностью 18 см

^Бежановская" к ъ ЗУ2 г 0 ,7 0 - 5 3 9 ,8 Песчано- Песчано- Включения конкре- 179 210 85 0 ,6 1 2 ,5 3 Шб 1У век век
662IIU

0 ,9 0 глинистый
сланец

глинистый
слэнец,
известняк

ций колчедана 
15 штДОО м
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"Бежановская"
66 2 II0

413 Г 0 ,5 0 - 6 -7 4 0 ,0 Песчано- Песчано- Включения кол- 250 275 280 0 ,7 9 1 ,46 У У ВК ВКн 0 ,8 0 ГЛИНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ чедана 150-
сланец сланец 200 шт/100 м

"Криничанская" h l 218 г 0,80' 35 3 5 ,0 Песчаник, Песча- Прослоек глинис- 77 100 70 0 ,56 3 ,16 Па Пб С ск
66210? песчано- НИСТЫЙ того сланца мощ-

ГЛИНИСТЫЙ сланец ностыо 2 см, Нел-
сланец кие линзы колчеда

на

h 217 ж 0 ,4 5 - 18- 3 5 ,0 Песча- Песчаник Линзы песчаного 156 235 525 0 ,66 2 ,07 Шб 1У ВЖ к
0,65 50 НИСТЫЙ сланца мощностью

сланец до 4 см, глинисто
го сланца мощно-
стью до 12 см. 
Включения колчеда
на

К  . 242 ж 0 ,4 7 - 32 3 5 ,0 Песчаный Глинистый Прослоек песчани- 530 0 ,6 9 1 ,8 7
0 ,81 сланец, сланец, ка мощностью от 0

песчаник. песчаный до 5 см
глинистый
сланёц

сланец

h 199 £ 0 ,8 0 35 35,Q Песчаник, Песчаный Прослоек глинис- 65
песчано- сланец того сланца мощ-
ГЛИНИСТЫЙ
сланец

ностыо 2 см

ft 100 t f 495 Г 0 ,7 0 - 6 40 ,2 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 278 305 105 0 ,88 1 ,35 У УП ВК ок
662II7 0 ,8 0 сланец сланец того сланца мощ

ностью 6 см.
Включения колче
дана 25 шт/100 м

L 510 Г 0 ,9 9 7 39 ,7 Известняк Песчаный Прослоек глинис- 251 260 90 0 ,9 0 1 ,3 8 У У ВК ВК
сланец того сланца мощ

ностью 8 см и 
линзы пирита до 
25 шт/100 м

52? Г 0 ,6 0 6 4 0 ,3 Глинистый Глинистый Включения колче- 158 190 125 0,82 i , « Шб 1У век к
сланец сланец дана 25 шт/100 м

538 Г 1 ,4 0 - 5 4 0 ,0 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 155 195 95 0 ,57 3.02 Шб 1У ск век
1,ьО сланец сланец того сланца мощ

ностью 20 см. 
Включения колче
дана 15 шт/100 м
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"Привольнянская*
672105

"крененная” 
672101

Им.Г.Г.Капустина 
672104

3 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  ' 12 13 14 15 16 17 18 19

ПРОШ1В0ЛСТВЕНН0]3 ОБЪЕДИНЕН!К  "ПЕРВОМАЙСКУГОЛЬ' 67000С)

К* 467 Г 1,74 15- 44,8 Известняк Песчаник 2 прослойка гл и - 161 2 1 0 95 0,74 1,62 Шб 1У век К
8 18 нистого сланца мощ

ностью 8 и 40 см.
Включения
колчедана

К 519 Г 1 ,0 0 - 15- 43,0 Известняк Песчано- 2 прослойка глини- 158 225 100 1,03 1,67 Ш б 1У век К
1 ,1 0 18 глинистый

сланец
стого  сланца мощ
ностью до 30  см .
Включения
колчедана

1} 504 Г 1 ,0 0 1 5 - 45,6 Песчано- Песчано- 2 прослойка глини- 210 245 НО 0,92 1,40 1У У к вк
17 ГЛИНИСТЫЙ

сланец
глширтый
сланец

стого  сланца мощ
ностью до Ю см.
Включения колчеда
на в виде линз
размером 
0 ,5 - 3  х  10 см.

к8 467 Г 1,90 30 41,0 Известняк Песчаник 3 прослойка гли
нистого сланца

174 235 80 0,60 2,64 Шб 1У век век
мощностью 2 3 ;  8 
и 28  см . Включе-
ния колчедана

ГПг 625 д 2 ,0 0 17 42,7 Песчаник Глинистый Прослоек глинис- 91 135 120 0 ,6 4 2 ,2 4 Пб Ша ск ск
о сланец того сланца мощ

ностью 15 *см.
Включения колче
дана в виде гн езд 
размером 15x10 см

L 557 д 0,70- 1 2 - 40,0- Глинистым Песчано- Включения колче- 185 210 70 1У 1У к к
о 0 ,9 0 14 4 4 ,2 сланец ГЛИНИСТЫЙ

сланец
на

к* 467 д 2 ,0 0 - 33 4 3 ,5 Известняк Глинистый 3 прослойка гл и - ЮЗ 190 80 Пб 1У ск к
2 ,5 0 сланец нистого сланца

мощностью 3 ;  20  и 
15 см . Включения 
колчедана

519 д 1 ,1 5 2 0 - 4 6 ,3 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 140 160 100 Ша Шб век век
38 сланец сланец того сланца мощ

ностью 15 см

L 538 д 1 ,4 6 - 18- 4 4 ,1 Глинистый- Глинистый Прослоек глинис- 209 230 140 1У 1У к к
*4 1 ,5 6 22 сланец сланец ТОГО СЛ8НЦ8 мощ

ностью 30 -4 0  см.
В нижней части
пласта редкие 
линзовидные вклю-

п чения колчедана
547 г 0 ,8 0 16“ 42,3 Глинистый Песчано- Редкие линзовид- 208 215 70 1У 1У к к30 сланец глинистый ные включения

сланец колчедана
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'Томашевская" h 217 Г 0 ,75 8—
12

4 1 ,0 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Включения колчеда
на

146 175 80 Ша Шб век к

'Ново-Дружеская" хг 467 Г I.» 32 40 ,2 Известняк Песчаник Чистый уголь 60 0 ,7 7 1,51
670400 Ч 519 д 1,02 12 4 3 ,8 Глинистый

сланец
Песчаный
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 12 см* 
Изредка гнезда 
пирита

120 150 70 0 ,8 7 1 ,3 7 Ша Шб век век

4 538 д 0,65 26 42 ,5 Глинистый
сланец

Песчаный
сланец

Динзовидвые вклю
чения колчедана

115 145 85 0,92 1 ,4 0 Пб Ша век век

547 д 0 ,6 0 18 4 2 ,4 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Линзовидные вклю
чения колчедана

141 175 85 0 ,52 3 ,8 3 Ша Шб ск ск

Им JW P .Менжинского 
672103

4 510 £ 0 ,8 4 12-
15

3 5 ,4 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 15 см. 
Включения 
колчедана

80 165 90 0 ,75 1 ,58 Па Шб ск век

h 557 1 1,05 15 3 3 ,7 -
3 5 ,8

Известняк Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 8 см. В 
нижнеи пачка вклю
чения пиритизиро- 
татпдс .линз ПОРОДЫ

55 115 80 0 ,81 1,42 16 Пб с век

% 577 I 0 ,75 IT -
14

34 ,3 Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Включения 
колчедана, налеты 
кальцита

64 105 115 1 ,15 2 ,2 5 Па пб с ск

4

4

538 £ 1 ,35 I I 3 3 ,0 -
3 5 ,0

Известняк Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см

60 1 ,1 5 2 ,2 5

527 £ 0 ,80 15 3 3 ,0 -
35 ,0

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 2 см

65 0 ,69 1 ,8 7

Им.Д.Ф.Мельникова
672II2

4 538 Г 1 ,3 0 16 4 0 ,0 -
4 1 ,0

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 см

70 0 ,92 1 ,4 0

£ 519 Г 1 ,30 16 4 0 ,0 -
4 i ; o

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

2 прослойке глини
стого сланца мощ
ностью 7 и 16 см

УО 0 ,7 5 1 ,58

* * 467 Г 1 ,10 15 4 0 ,0 -
4 i ; o

глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 см

85 0 ,7 8 1 ,4 8
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"Первомайская" 4 519 P 0 ,8 0 32 4 1 ,0 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 55 0 ,5 7 3 ,0 2
сланец сланец того сланца мощ

ностью 5 см

* 538 r 1 ,0 0 - 10 3 9 ,0 Песчаный Песчаный Прослоек глинис- 169 190 85 0 ,6 8 1 ,9 3 Шб 1У век век
1 ,6 0 СЛ8Н8Ц сланец того сланца мощ

ностью 1 0 -1 5  см . 
Редкие включения

4
колчедана

575 Г 0 ,6 5 19 4 0 ,2 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 173 105 115 0 ,8 1 1 ,4 2 Ш б 1У к к
сланец сланец того сланца мощ

ностью 2 см.
Включения колче-
дана, по трещинам 
пленки кальцита

K t 468 Г 0 ,9 5 10 4 0 ,1 Известняк Песчаный Прослоек глинис- .137 160 100 0 ,7 7 1 ,5 1 Ша Шб век векif сланец того сланца мощ
ностью 15 си

L 557 г 0 ,8 0 15 3 9 ,7 Известняк Глинистый Прослоек глинис- 166 185 90 0 ,8 1 1 ,4 2 Шб 1У к к
сланец того сланца мощ

ностью 9 см . и з -
редка включения 
колчедана

40
Ke 434 г 0 ,6 0 9 4 2 ,0 Песчано- Глинистый Чистый уголь

глинистый
сланец

сланец

1 ,8 7L 527 г 0 ,8 5 12 4 0 ,1 Известняк Песчано- Прослоек глинис- 132 165 80 0 ,6 9 Шэ Шб веж йСК
3 ГЛИНИСТЫЙ того сланца мощ-

сланец ностью 2 -5  см. 
Включения колче-
дана

m 3 622 г 1 .3 5 10 - 4 1 .3 Песчаник Песчано- Прослоек глинис- 130 200 145 0 ,6 9 1 ,8 7 Ша 1У век к
12 глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 55 см . 
Включения колче-
дрна

"Родина"
pH

577 г 0 ,8 0 20 4 0 ,5 Песчаник Песчано- Прослоек глинис- 60
глинистый того сланца мощ-

6 7 2 II3
pa

сланец ностью 12 см
575 г 0 ,7 2 3 6 - 3 9 ,6 - Песчаник Глинистый Прослоек глинис- 303 325 410 0 ,6 7 2 ,0 0 п л вк вк

24 4 1 ,2 сланец того сланца мощ
ностью 2 см. Лин-
зы песчаника. По 
трещинам налеты 
кальцита

m . 622 г 1 ,4 9 30 3 9 ,6 Песчаник Глинистый Прослоек песчано- 172 205 330 0 ,8 0 1 ,4 4 Шб 1У к к
сланец глинистого сланца 

мощностью 3 см .
4  прослойку глини
стого  сланца мощ
ностью 28  см
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'Золотое" Рн
h 577 Г 0 ,8 0 32 3 8 ,7 - Песчаник Глинистый Редкие включения 166 175 6 0 0 ,5 4 3 ,4 7 Шб Шб СК СК

6 7 2 I I 0
4 0 ,2 сланец пирита

e l 519 Г 0 ,9 6 1 2 - 3 8 ,9 Песчано- П есча- Прослоек глинис- 148 155 65 0 ,7 5 1 ,5 8 Ша шб век векvt 16 глинистый нистый того  сланца мощ-
сланец сланец ностью 4  см

4 557 г 1 ,3 0 37 4 0 ,0 Песчаник Глинистый Прослоек п есчан о- 240 295 515 0 ,6 8 1 ,9 3 У Я К вк
сланец глинистого сланца

мощностью V см и 
глинистого сланца 
мощностью 1 7  см .
Частые включения 
пирита

т з 622 г 1 ,1 6 36 4 0 ,6 Песчаник Глинистый 2 прослойка гл и - 108 147 385 0 ,Ь 2 3 ,8 3 Пб Ша С o r
сланец нистого сланца 

мощностью 5  и 
8  см и прослоек 
песчано-глинисто
го  сланца ыощ-

К

ностью 4  см

468 г 0 ,9 0 I I - 3 8 ,7 - И звестняк Глинистый Прослоек гл и - 165 195 95 0 ,7 7 1 ,5 0 Шб 1У К к
15 4 0 ,0 сланец нистого сланца 

мощностью 12 см ,

4

вкраплен пирит
527 г 0 ,8 0 32 4 0 ,8 Известняк Глинистый Прослоек гли н и с- 176 205 2 9 0 0 ,6 8 1 ,9 3 Шб 1 У век к

сланец того  сланца мощ
ностью 3  см.Лин-
зовидные включе
ния пиритизирован- 
ного песчаника

’ Карбонит"
4 Г

577 г 0 ,9 5 - 2 5 - 3 6 ,5 - Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 93 124 80 0 ,8 1 1 , 4 8 Пб Ша ск век
6 7 2 I I I 1 ,0 0 30 3 8 ,0 сланец сланец того  сланца мощ

ностью 10  см .
Редкие включения

<

пирита размером 
от 3x5 до 1 х з  см

470 г 0 ,8 0 25 4 2 ,1 Г л и н и с т ы й Глинистый Прослоек глинис- 65
сланец сланец того  сланца мощ

ностью I  см

4 527 г 0 ,8 5 12 4 1 ,2 Известняк Глинистым Прослоек глинис- 152 170 65 0 ,7 4 1 ,6 0 Шб шб век век
сланец того  сланца мощ

ностью 5  см .
Включения и зв е ст 
няка

622 г 1 ,1 5 - 20 4 1 ,4 Песчаник Песчано- 3 прослойка гл и - 244 255 60 U, 77 1 ,5 0 У У вк вк
1 ,4 0 глинистым нистого сланца

сланец мощностью 5 ;  8 и 
5 см .

519 г 0 ,9 0 - 18 4 0 ,6 - Известняк Песчано- Прослоек глинис- 109 120 60 0 ,5 1 4 ,0 2 П б Ша с с к
1 ,1 5 4 1 ,6 Г Л И Н И С Т Ы Й того  сланца мощ-

сланец ностью 5 см
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"Радуга”
6 7 2 Ш

С8 577 Г 1,00 19-гг 37 ,3 Песчаник Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см* 
Включения песча
ника

211 239 165 0,81 1 ,42 1У 1У К вк

4* 575 Г 3 7 ,0

т з 622 Г 1 ,5 0 31 3 7 ,0 Песчаник Глинистый
сланец

3 прослойка гли
нистого сланца 
моростью 3 ;  10  
и 8 см

75 0 ,77 1 ,5 0

"Горская"
672109

Ъ 467 Г 1 ,3 5 -
1 ,45

8 4 2 ,3 Известняк Глинистый
сланец

Включения колче
дана в виде линз

223 245 105 1,00 1 ,57 1У У к вк
4? 557 г 1 ,4 0 -

1 ,5 0
17 4 0 ,3 -

4 2 ,9
Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 20 см* 
Включения извест
кового песчаника

209 245 135 0,92 1 ,4 0 1У У к вк

% 577 г 0 ,7 8 -
1 ,0 7

25 4 1 ,0 -
4 2 ,0

Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланце мощ
ностью 4 ем* Вклю
чения пирита

186 215 80 0 ,85 1 ,36 1У 1У к к

"Тошковская"
672107

4 527 г 0 ,7 6 -
0 ,9 0

44 4 0 ,7 -
4 2 ,8

Глнннатый
сланец

Песчаник Прослоек углисто^ 
глинистого сланца 
мощностью 20 см

150 185 70 0 ,65 2 ,1 5 Шб 1У век вше

< 470 г 2 ,0 5 40 до 40 Известняк Глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого 
мощностью 15 н 
13 см

75 0 ,77 1 ,5 0

4г 547 г 0 ,7 4 -
0 ,8 0 45"

4 0 ,0 Глинистый
сланец

Песчаник Включения колче
дана

181 210 80 0,52 3 ,8 3 1У 1У ск век
<

л/

468 г 0 ,6 0 -
0 ,7 4

43-
44

3 6 ,8 -
4 2 ,4

Известняк Песчано-
глинистый
сланец

Прслойки песчано- 
глинистого сланца 
мощностью 4 н 
12 см* Включения! 
колчедана

131 305 680 0 ,7 7 1 ,5 0 Ша п век вк

4 504 г 0 ,8 0 42-
47

3 8 ,4 Известняк Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глини
стого сланца мощ
ностью 10 си* 
Включения колче
дана

241 275 НО У У к вк

л , 622 г 1 ,15 15 до 40 Песчаник Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 см

65 0,76 1 ,5 5

4 495 г 1 ,15 40 Д045 Песчано
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 см

65 0,92 1 ,4 0
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Черноморка"
672108

к'? 447 Г 0 ,90 26’ 4 2 ,3 Песчаник Песчано-
глинистый
сланец

2 прослойка глини
стого сланца мощ
ностью 3 и 13 см. 
Гнезда колчедана

240 255 90 0 ,7 0 1 ,8 0 У К к

4 538 Г 1 ,05 10 4 1 ,7 -
43 ,3

Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослойки глинис
того сланца мощ
ностью 20 см. 
Гнезда и линзы 
колчедана

198 220 д а 0 ,92 1 ,4 0 1У 1У к к

4 578 д 0 ,9 0 10 4 0 ,1 -
41 ,3

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Динэовидные вклю
чения колчедана

250 270 85 0 ,6 9 1 ,8 7 У * к к

623 д 1 ,4 0 -
1150

15 4 0 ,9 -  
41 15

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 16 см. 
Гнезда колчедана

212 250 80 0 ,6 9 1 ,8 7 1У У к к

4 557 д 0 ,85 35 до 40 Глинистый
сланец

Глинистый
СД8Н0Ц

Включения колче
дана

95

* ■ / 470 г 1 ,30 30 до 40 Песчано-
глинистый
сланец

Песчаник 2 прослойка гли
нистого слвнца 
мощностью 18 и
12 см

Н О

Ии.Войкова 
672106

4 578 д 0,У0 15 до 40 Песчаник Песчано-
глинистый
сланец

Чистый уголь 50 0 ,6 9 ± ,87

4 538 г 0 ,75 23 -
29

4 1 ,8 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Линзы и гнезда 
колчедана

215 235 85 0 ,92 1 ,4 0 1У 1У к вк

4 * 547 г 0 ,75 2 3 -
26

4 0 ,6 -
4 1 ,2

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Линзы и гнезда 
колчедана

283 305 90 0 ,52 3 ,83 У У1 век век

6 557 г 0 ,7 8 -
0 ,83

26 4 0 ,3 -
4 2 ,3

Песчаник Песчаник Небольшие гнезда 
колчедана

169 175 80 0,81 1 ,42 шб Шб к к

< 447 V 0 ,7 5 -
0,91

20 4 1 ,8 -
4 4 ,0

Глинистый
сланец

Песчаник Небольшие гнезда 
колчедана

183 190 80 0 ,7 9 1 ,46 1У 1У к ж

'Матросская” 4
4

557 г 0,65 12 3 9 ,6 -
4 3 ,0

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Редкие гнезда 
колчедана

202 210 80 0 ,81 1М 1У 1У к к
447 г 0 ,75 12 4 3 ,0 Глинистый

сланец
Глинистый
сланец

Чистый уголь 50

*г 443 г 1 ,6 0 7 4 2 ,0 Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 10 и 
12 см

90 0 ,5 8 2 ,8 9
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ПРОИЗ1В0ДСТЗВЕННОЕ оЕьялигашЕ"ЛОНБАССАНТРАВИТ" 680000

"Партизанская*
682105

К 217 A 1 ,1 0 -
1 ,20

15-
16

4 ,4 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сиенца иоа^ 
ностью 20 си, 
включения кварца

260 270 255 0 ,6 0 2 ,6 4 -У У Н к

h 7 209 A 1,00 18-
20

4 ,2 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Чистый уголь 170 170 60 0 ,57 3,02 Шб 16 век век

Им.ШУ съезда КПСС к 217 A 1,20 23 4 ,5 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 9 и
10 см

209 225 105 0,42 6 ,4 9 1У 1У СК ск

h 7 209 A 1,15 30-
32

4 ,5 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек углисто- 
глинистого сланца 
мощностью 7 см

100 П 5 70 0,53 3,65 JW Пб С ск

"Дружба"
680502

h 7 209 A 0,75 24 4 ,5 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь 84 85 60 0 ,49 4 ,45 Па Па С с

h 8 217 A 1 ,0 0 -
1 ,10

I I 4 ,? Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь 210 210 60 0,64 2 ,24 1У 1У век век

Ин.газеты
"Ворошиловградская
правда”

681 602

h 217 A 1,50 27 3 ,8 Песчаник Песчано-
глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 5 и 
30 см. Включения 
колчедана

168 220 130 0 ,60 2 ,64 16 1У век веж

"Щетовская"
68I60I

h a 242 A 1 ,5 0 -
1 ,60

14 3 ,5 песчанок
глинистый
сланец

Песчаник 2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 20 и
5 СМ

80 0,60 2 ,6 4

h /0 232 A 1,35 15-
18

2 ,5 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Включения колче
дана

148 175 90 0,46 5,21 Ша Пб ск ск

№ 53 ии.50-летия 
Советской Украины
681*01

k fo 232 A 1,55 15-
13

2 ,5 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ности) 18 см. 
Включения пирита

95 160 НО 0,57 3,02 Пб 16 с (Ж

й 5* им.50-летия 
Советской Украины
681402

Kz 365 A 0,80 10 1 ,9 -
4 ,8

Известняк Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек углисто- 
глинистого сланца 
мощностью 12 ом. 
Включений колче
дана

104 145 187 0 ,67 2 ,00 ПК Ша ск век

"Нагольчанекая"
68^ 02

h# 232 AФ 0 ,9 5 -
1,05

10-
15

i , 6 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Небольшие линзы 
пирита

152 160 80 0 ,56 3,16 16 Шб ск (Ж
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''Центральная" К7 446 А 0,65 8 -
106 8 II0 I

« S 418 А 1,05 5

424 А 1,10 5

"Краснолучская" 418 А 1 ,0 0 -
1*15

8
682I0I

к » 397 А
446 А 0,75 7-8

Ии .Известий 4е 511 А 0,84 3
680401

4 538 А

4• 513 А 0,70 2-4

"штеровская" К 245 А 0,95 12
680402

232 А 1,05 15-
го

№ 21"краснокутская" 
681003

РН
h 513 А 0,74 5 -

12

8 9 г Ю I I 12 13 14 15 16 17 18 19

Глинистый Глинистый Прослоек песчано- 
глйниСтого сланца

41 0 0 ,9 0 1 .3 9
сланец сланец

мощностью 5 си
Песчаник Песчано- Прослоек глинис- 300 515 195 0 ,6 1 2 ,5 3 п У1 К кГЛИНИСТЫЙ

сланец
того сланца мощ
ностью I I  си . 
Включения пирита 
в нижней пачке

Глинистый Песчано- 2 прослойка тли- 28 0 295 210 0 , 5 6 3 ,1 6 У У К к
сланец ГЛИНИСТЫЙ

сланец
ннстого сланца 
общей нежностью
29 си. Включения
колчедана в ниж
ней пачке

Глинистый Песча- Прослоек глинис- 190 205 140 0 ,55 3 ,3 1 1У 1У век в е к
сланец инстый

сланец
того сланца мощ
ностью I I  си. 
Включения колче-
дана

Глинистый Песчано^ Прослоек глинис- 190 220 165 0,55 3 ,3 1 1У 1У век век
сланец ГЛИНИСТЫЙ

сланец
того сланца мощ
ностью 12 см.
Включения колче
дана

Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 177 215 90 0,72 1,68 Шб 1У к к
сланец сланец того сланца мощ

ностью 3 см.
Включения колче
дана

Песчано- Песчано- 2 прослойка гли- 28 4 2 9 5 НО 0,75 1 ,57 У У вк вк
ГЛИНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ нистого сланца
сланец сланец мощностью 2 и 

3 см. Включения 
колчедана

Песчано- Песчано- 2 прослойка гливн- 1 0 0 0 ,50 4,23
ГЛИНИСТЫЙ ГЛИНИСТЫЙ стого сланца мощ-
сланец сланец иостью 5 и 14 см
Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 85 0 ,9 2 1 ,40
сланец сланец того сланца мощ

ностью 4 см

Глинистый Песча- Прослоек углисто- 159 245 140 Шб У век к
сланец ННСТЫЙ глинистого сланца

сланец мощностью 17 см. 
Включения колче
дана размером от
15x20 до 20x25 см
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№ 21"Краснокутская" 4 538 A 1,05 8 4 ,4 Глинистый Глинистый 2 прослойка угли- 160 205 135 0,76 1,55 16 1У век к
681003 сланец сланец стого сланца мощ

ностью 18 см.
Включения колче
дана

L 557 A 1,10 6 4 ,4 Известняк Песчано- 2 прослойка глинн- 142 190 105 0,66 2,08 Ша 1У век век
глинистый
сланец

стого сланца мощ
ностью 5 и 3 см.
Включения колче
дана

16 152 Краснокутская" к ? 446 HA 1,10 14- 4 ,0 Песчано- Песчаник Прослоек глинис- 92 Н О 100 0,62 2,43 Пб Пб ск ск7 16 глинистый того сланца мощно-681001 сланец стью 10 см*

Ш 6 "краснокутская" L 538 ПА 1,15 8— 5 ,6 Глинистый Песчано- Прослоек углисто- 198 220 Н О 0,76 1,55 1У 1У к к
1 10 сланец глинистый глинистого сланца

681002 сланец мощностью 15 см*

”Знамя коммунизма" AT, 418 A 0 ,9 0 - 8— 4 ,3 Глинистый Глинистый 3 прослойка гли- 148 205 115 0,61 2,53 Ша 1У ск век
Ш 4-бис 1,00 10 сланец сланец нистого сланца 

мощностью 4 ;  6 и
680702

К7 446 A 0,78 5-7 4 ,5 Глинистый Глинистый
3 см* Линзы пирита 
Линзы пирита 184 215 90 0,66 2,08 1У 1У век к

сланец сланец

К? 1 и3наыя коммунизма" РН
h 513 A 0,65 4 4 ,9 Глинистый Глинистый 2 прослойка гли- 194 235 160 1У 1У век к

сланец сланец нистого сланца
680701 мощностью по 5 см* 

Включения колче-
дана

4 s 511 A 0,70 4 4 ,5 Глинистый Глинистый Чистый уголь 100 100 70 0 ,60 2,6 4 Пб Пб ск ск
сланец сланец

№ 5 иХрустальскаяя ер 513 A 0,70 8 5,1 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 137 165 НО 0,68 1,93 1а 16 век век
vz сланец сланец того сланца мощ-

681202

L* 511 A 1,00 27 3 ,0 Глинистый

ностью 8 см* 
Включения колче
дана
2 прослойка гли- 130 190 175 0 ,70 1 ,8 0 Ша 1У век кГлинистыйz сланец слвнец нистого сланца мощ-| 
ностью 20-30 и 
5 см

К" 446 A 0,95 10 2 ,4 Песчано- Песчано- Прослоек песчано- 64 100 350 0,67 2,00 Па Пб с ск
7 глинистый глинистый глинистого сланца

кн
сланец сланец мощностью 10-15 см

397 A

o
o

CO
ON

°
? 16 1 ,9 Известняк Песчано

глинистый
Чистый уголь 70

сланец

й? 4 "хрустальская" k6 199 A 65
68I20I hfj 209 A 65
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ft З^Хрустальская" h 163 A 65

h e 199 A 65

he 217 A 65
h z 163 A 8

К 204 A 8

К 222 A 8

ft 1 2 "Основная Алмазна^ (L 519 A 1 ,0 0 10 3 ,4 Песчано- Глинистый Прослоек глинис- 132 165 195 Ша Шб ОН РСК2 глинистый сланец того сланца мощ-
680201 сланец ностью 8 -1 5  си . 

Рассеянный пирит,
иногда тонкие 
прослойки песча-
вика

l 527 A 0 ,8 0 8 - 4 ,0 Песчано- Песчано- 2 прослойка гл и - НО
10 глинистый глинистый нистого сланца

сланец СЛ8Н6Ц мощностью 3 и 
5 см

"Е ли заветовская- к f 374 A 0 ,7 7 20 4 ,2 Песчано- Глинистый Прослоек глинис- 83 130 150 0 ,5 3 3,65 Па Ша С СК
Алмазная”
680203

2 глинистый
сланец

сланец того слвнца мощ
ностью 14 см.
Включения колче
дана

" Садово-Хру стал ьск ая- £ 513 A 0,66 3 -5 3 ,1 Глинистый Песча- Прослойки глинис- 175 200 80 Шб 1У век век
Алмазная” сланец нистый того сланца мощ-
ё80204 сланец ностью 1 -3  см, сла

бого глинистого 
сланца мощностью 
8 см . Редкие вклю-

4s
чения колчедана

511 A 0 ,7 5 2 1 - 4 ,8 Песчано- Песча- Прослойки глинис- 284 290 У5 0 ,9 0 1,39 У У вк вк
23 глинистый нистый того сланца мощ-

4

сланец сланец ностью 3 -5  см . 
Редкие включения 
колчедана

510 A 0 ,8 0 20 4 ,8 Глинистый Глинистый 2 прослойка гл и - 206 230 90 0 ,6 9 1,87 1У 1У к к
сланец сланец нистого сланца 

мощностью 2 и

4

5 см . Редкие вклю
чения гнезд колче
дана

527 A 0 ,9 6 20 4 ,1 Глинистый Песчано- 2 прослойка гли - 115
сланец глинистый нистого сланца

сланец мощностью 10 и 
5 см, прослоек
углисто-глини
стого  сланца мощ
ностью 10 см
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Ш 15з"Запоро«скаям 4 495 А 1,28 12- 5 ,9 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 140 190 115 0 ,6 9 1 ,8 7 Ша 1У век К
680601 16 сланец ГЛИНИСТЫЙ

сланец
того сланца мощ
ностью 22 см.
Включения колче
дана

,№ 106-100-Сис 
Запорожская1

4 163 А 1,35 33- 3 ,6 Глинистый Глинистый 2 прослойка у г- 104 185 100 0 ,68 1 ,9 3 ПС 1У ск век
35 сланец сланец листо-глинистого

680602 сланца мощностью 
20 и 30 ск

А* 183 А 0,61 33- 4 ,5 Песчаник Песчаник Прослоек глинис- 86 120 80 0 ,68 1 ,93 Па Ша ск ск
37 того сланца тол

щиной 10 он

"Ново-Павловская" 4 217 А 1,10 26 3 ,8 Глинистый Глинистый Прослоек углисто
глинистого сланца 
мощностью 5 см.

198 225 НО 0 ,4 8 4 ,6 9 1У 1У ск ас
682102 сланец сланец

Включения пирита

4 * 243 А 0,75 26 3 ,3 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 105 0 ,6 0 2 ,6 4
глинистый глинистый того сланца нощ-
сланец сланец ностью 15 см

ь ? 209 А Oi.66 2 ,0 8

4 183 А 0,61 2 ,53 .

№ 2 ии.Дзержинского 4 217 А 1 ,4 0 13 3 ,5 Песчано- Песчано- Чистый уголь 195 195 60 0 ,5 8 2 ,8 8 1У 1У век вас
680501 глинистый глинистый

сланец сланец

N9 3 ии.Дзержинского 4 217 А 0 ,7 0 - 12 - 3 ,1 Песчано- Песчано- Чистый уголь 195 195 60 0 ,5 8 2 ,8 8 1У 1У век вас
680503 0 ,9 0 16 глинистый глинистый

сланец сланец

№ 54 ии.Дзержинского 4 , 242 А 1 ,3 0 - 24 3 ,2 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- ’0,71 1 ,72
1 ,4 0 глинистый глинистый того сланца нощ-680504 сланец сланец ностью 10-40  сн

№ 57 ии.Дзержинского
680502

4 217 А 1,50 18 3 ,8 Песчано
глинистый

Песчано-
глинистый

Чистый уголь 195 195 60 0 ,5 8 2 ,8 8 1У 1У век век

сланец сланец

Ин.ХХШ съезда КПСС 291 А 0,82 3-4 2 ,9 — Глинистый Глинистый Чистый угбль 180 180 60 0 ,6 8 1 ,9 3 1У 1У ва с вас
682108 3 ,? сланец сланец

и н
№ 1-2 Ровеньковская 218 А 1,10 17 3 ,0 Песчаник Песчано-

гяинястый
сланец

Чистый уголь 60 0 ,54 3 ,47

210 А 0 ,8 0 20 2 ,9 Песчано- Песчано- 2 прослойка гли- 90 0 ,55 3,31
7 ГЛИНИСТЫЙ глинистый иистого сланца

сланец сланец мощностью 6 и
12 он
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ft 2"Ровеныеовскаяи К 218 A 0,65 19 3 ,0 Песчано-
глиниотый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Частые линзы квар
цита водностью 
до I  си

И З 135 215 0 ,5 4 3 ,4 7 , Пб 1а СК ск

К 210 A 0,95 18 2 ,5 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца вод
ностью 10 св

0 ,55 3,31

№ 71 flPOB6HbKOBCKafl,( К 218 A 0,85 IP -
14

3 ,3 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Встречается квар
цит и пирит

206 210 205 0 ,5 4 3 ,47 1У 1У век век

ц 210 A 1,05 13 2 ,7 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца вод
ностью 18 ев

70 0 ,5 5 3,31

ft 5 -80  им.М.В.Фрунзе 
68I50I

h7 209 A 0 ,9 0 17-
19

3 ,1 -
5 ,6

Песчано-
ГЛИВИСТЫЙ
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца вод
ностью 5 см. 
Включения пирита

135 185 ПО 0 ,4 7 4 ,9 4 Ша 1У 0 ск

к 217 A 1,00 18 2 ,9 -
4 ,9

Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца вод
ностью 10 св . 
Линзы колчедана

155 185 120 0 ,7 3 1 ,6 4 Шб ГУ век к

ft 31-32 им.М.В.Фрунзе 
68X302

h „ . 242 A 0 ,8 0 23 3 ,0 Песчаник Песчано-
глинистый
сланец

Локная кровля 
10 св

0 ,5 9 2 ,7 6

Ин.Вахрушева
682109

к 242 A 1 ,0 0 14-
18

3 ,1 Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистыйСЛ8Н6Ц

Прослоек глинис
того сланца мод
ностью 10 см

НО 130 90 0 ,71 1 ,72 Пб Ша ск век

h7 209 A 0 ,8 0 16 3 ,0 Песчано
глинистый
сланец

Песчано- 
глинистый 
сланец

Чистый уголь 120 120 60 0 ,7 0 1 ,8 0 Ша Ша век век

h iO 232 A 1,46 28 2 ,5 -
5 ,2

Песчано
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца вод
ностью 15 св

НО 130 90 0 ,6 4 2 ,2 4 Пб Ша ск ск

к 217 A 1 ,4 0 -
1 ,70

16-
го

2 ,8 -
4 ,9

Песчаник Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца вод
ностью 25 с в . 
Включения колче
дана

28 95 125 0 ,5 8 2 ,8 8 1а Пб вс ск

ft 5 им.Космонавтов 
680903

h 291 A 1,05 6 3 ,1 -
3*9

Песчано
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца вод
ностью 12 с в . 
Включения пирита

206 235 ПО 0 ,8 4 1 ,38 1У 1У к вк

ft Г -г^ р ь е в с к а я "  
им.Космонавтов
680904

h 291 A 0,78 6 3 ,2 -
3 ,8

Песчано-
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь 100 100 60 0 ,8 4 1 ,3 8 Пб Пб ск ск
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№ 3 им.Космонавтов 
680902

К 242 А 1 ,3 5 -
1 ,40

I I -
13

3,2 Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 17 см. 
Включения пирита

165 205 100 0,59 2 ,7 6 16 1У век век

№ 6 им.Космонавтов 
680901

К 242 А 1 ,3 5 -
1 ,50

12 3 ,4 -
4 ,2

Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 15 см. 
Включения колче
дана

220 255 130 0 ,60 2 ,6 4 1У У век к

Миусияская' 
им.50-летия Великой 
Октябрьской социа
листической революции 
682107

К 243 А 1 ,2 0 -
1 ,30

32 3 ,5 Песчано-
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 см и 
песчано-глинисто
го сланца мощ
ностью 10 см

215 0 ,60 2 ,64

к 245 А 0,60 2 ,6 4

к 217 А 1 ,3 0 -
1 ,50

25 Ь ,2 Песчаник Песча
нистый
сланец

3 прослойка гли
нистого сланца 
общей мощностью 
27 см

220 235 130 0 ,54 3 ,4 7 1У 1У век век

А7 209 А 1,65 45 3 ,5 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 30 см

ПО

Ьц 185 А 0,95 65 4 ,2 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см

80 0 ,49 4 ,4 5
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ПРОИЗВодстрBHQB СЖЬЕЛйНЕНИЕ "КРАСНОДОНУ!голь" 690000

"Знгельсовская" и 296 К 0,88 60 2 5 ,0 - Песчано- Глинистый Прослоек глинис- 340
692II3

к.f '

2 8 ,0 глинистый
сланец

сланец того сланца мощ
ностью 2 см и 
песчано-глинисто
го  сланца мощ
ностью, 9 см

376 К 0 ,9 0 60 2 8 ,0 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 90 0 ,6 4 2 ,2 4
глинистый глинистый того сланца мощ-
сланец сланец ностью 12 см и 

углисто-глинисто
го сланца мощ
ностью 9 см

К г 418 X 0,70 60 3 0 ,0 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 140 0 ,61 2 ,5 3
глинистый глинистый того сланца мощ-

к

сланец сланец ностью 18 см
444 Глинистый Песчано- 0 ,7 8 1 ,4 8

сланец глинистый
■Г А сланец
Ч̂о 233 ОС 1,05 55 2 4 ,8 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 90

сланец того сланца мощ
ностью 15 см

"Краснодонская" X ? 368 К 0,65 8 2 7 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек глинис-* 55 0 ,4 8 4 ,6 9
(Jfe I -бис) сланец глинистый ТОГО СЛ8НЦ8 МОЩ-

сланец ностью 3 см

(л гг) К " 368 К 0,65 50 2 1 ,5 Глинистый Песчано- Включения колче- 65 105 70 Па Ша С ск
сланец глинистый дана

сланец
(№ 1-бис) к 421 К 1 ,4 0 35 2 3 ,0 - Песчано- Песчано- Прослоек углисто- 75 0 ,4 4 5,81

2 7 ,0 глинистый глинистый глинистого сланца

к
сланец сланец мощностью 15 см

„им, "Молодой гвардии") 421 К 1,20 32 2 5 ,9 Глинистый Песчаный Прослоек глинис- 42 60 80 0 ,61 2 ,53 16 Па С с

к ?

сланец сланец того сланца мощ
ностью 9 см

(Л 21) 372 к 0 ,85 35 2 8 ,3 Песчано- Песчаник Прослоек глинис- 64 120 120 Па Ша С ск
глинистый того сланца мощ*-

к ! &
сланец ностью 20 см

(им. "Молодой гвардии”) 370 X 0 ,8 0 30- 31 ,2 Песчаник Песчано- Прослоек глинис- 142 190 135 Ша 1У BCJ век7 20 глинистый
сланец

того сланце мощ
ностью 20 см.
Включения колче
дана

"краснодарская'’ ь ' 266 ос 0 ,75 25 1 0 ,0 - Глинистый Глинистый Чистый уголь 78 78 40 0 ,6 9 1 ,8 7 Па Па с к ск
692X09 3 4 ,0 сланец сланец

сf j 291 ос 1 ,30 30 2 3 ,0 - Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 118 130 65 0 ,5 0 4 ,23 Пб Ша ск
2 8 ,0 глинистый глинистый того сланца мощ-

сланец сланец ностью 10 см
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"Северная"
692II1

Ч 366 г 1 ,00 40 3 1 ,U Й8В0СТНЯК Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек углисто
глинистого сланца 
мощностью 13 сы

75 0 ,6 4 2 ,2 4

4 424 г 1 ,2 0 13 31,2 Песч&но-
гяинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослойки: песча
но-глинистого слан
ца мощностью 7 см, 
глинистого сланца 
МОЩНОСТИ) 5 см и 
углисто-глинисто
го сланца мощ
ностью 16 ом

180 0 ,80 1 ,44

4 368 £ 0 t 83 40 31 ,3 Песчаник Песча
нистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью до 10 си

54 85 70 0 ,6 4 2 ,2 4 16 Па С ск

"Ореховская"
692107

is 296 К 1,26 4 30 ,9 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 70 см

107 215 220 0 ,85 1 ,3 8 Пб 1У ск к

Ч 368 К 1,35 4 31,1 Известняк Глинистый
СЛ8Н6Ц

2 прослойка гли
нистого сланца мощ
ностью 25 и 5 см* 
Включения колче
дана

132 200 120 0 ,5 5 3 ,3 0 Ша Шб ск век

"Таловсмая”
692108

Ч 421 £ 1 ,40 4 31 ,2 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 50 см и 
углисто-глинисто
го сланца мощ
ностью 22 см

102 205 160 0,61 2 ,5 3 Пб 1У ск век

4 296 К 1,54 8 2 7 ,0 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 20 см и 
углисто-глинисто
го сланца 8 см

НО

"Суходольская"
692105

t l 5X9 £ 1 ,48 8 3 2 ,0 -
32 ,5

Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 32 см и 
углисто-глинисто
го сланца 10 см

155 0 ,8 0 1 ,4 4

4

//

504 £ 0 ,75 37 3 2 ,0 -
3 5 ,0

Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Чистый уголь 40 0,8С 1 ,4 4

511 s,r 1,05 5 3 2 ,0 -
3 5 ,0

Известняк Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 25 см

ПО 0,80 1 ,4 4

ч 368 £ 1 ,00 37 3 3 ,0 -
3 7 ,0

Известняк Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 25 см и 
углисто-глинисто
го СЛ8НЦ8 5 СМ

130 0 ,46 5,21
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’’Суходольская"
692105

*!
к ?

366 X 0,86 45 37 ,0 Песчаник Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинисто
го сланца мощно
стью 23 см

125 0 ,4 6 5,21

372 X 0,85 36 3 5 ,0 Известняк Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см и 
углисто-глинисто
го сланца мощ
ностью I I  см

75 0 ,4 6 5,21

296 х ,к 1,81 35 32,1 Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 6 см, уг
листо-глинистого 
сланца 8 см. 
Включения колче
дана

47 105 70 0 ,62 2 ,4 3 16 1а С (Ж

("Победа”) К 218 к 1 ,35 35 2 2 ,0 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

2 прослойка уг
листо-глинистого 
сланца мощностью 
10 и 20 см

54 НО 80 16 Пб С (Ж

h7 209 к 0 ,9 0 31 32,1 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек углисто- 
глинистого сланца 
мощностью 13 см

70

"Дуванная" 
692103

Кг 365 X 2 ,3 0 4 3 4 ,0 Известняк,
песчаник

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 80 см

140

£ а 558 г 1 ,05 12 36 ,8 Песчано-
глинистый
сланец

Песчаник Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью Ю см. 
Включения колче
дана

190 230 1X5 0 ,6 8 1 ,93 1У 1У ВОК к

Им.ф.П.Лютикова 
692106

h 519 К,Ж 0 ,8 0 7 37 ,6 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 18 см

183 210 НО 0 ,8 0 1 ,44 1У ■1У к к

4 е 558 х , г 0 ,9 0 8 3 3 ,0 -
37 ,0

Известняк Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 22 см

200 220 130 0 ,6 0 2 ,6 4 1У 1У век век

("Донецкая") *2
_-/Л

368 к 0 ,85 47 2 8 ,0 -
32 ,0

Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек углисто
глинистого сланца 
мощностью 20 см

65

ц 370 к 0 ,8 0 47 37,6 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 20 и 
4 см

206 235 120 1У 1У век к

4 519 X 0 ,85 47 33 ,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 17 см

100 0 ,8 0 1 ,4 4

h 527 X 0 ,6 0 47 34 ,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 2 см

45
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Ии.А.П.Баранова 
692I0I

л7 421 £ 1,54 2 32,9 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 14 си и 
углисто-глинисто
го сланца 13 см« 
Включения колче
дана

83 160 135 0 ,65 2 ,15 Па Шб С веж

Гидрошахта 
им.ЭО-летия СССР
692II4

2% X 1,30 13 33,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 15 см

67 95 85 Па Пб С ск

Молодогвардейская"
692104

Kz 365 £ 1,85 10 32,0 Известняк Глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца мощ
ностью 20 и 9  см

90

4 296 £ 1,65 6 33 ,0 Известняк Песчано
глинистый
сланец

Прослоек углисто
глинистого сланца 
мощностью 70 см

155 0 ,60 2 ,64



66

I : 2 3 4 : 5 ; 6 . 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

ЦРоизво аствЕШЗОЕ ОБЬЕЛЙН]ВНИЕ "СВЕРИЛ0ВАНТРА11ИТ" 700000

№ 10 им.Володарского h 217 А 1,20 17 2 ,8 - Глинистый Глинистый Прослоек углисто- 160 205 160 0 ,42 6 ,4 9 Шб 1У С ск
700301 5 ,2 сланец сданеп глинистого сланца 

мощностью 16 см.
Включения колче
дана размером от
1x4 до 4x5 см 
через 1-2 м

№ 40 им.Володарского 291 А 0 ,8 0 17- 2 ,7 - Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 157 175 200 0 ,42 6 ,4 9 Шб 16 С с
700302 19 5 ,9 сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 5 см. 
Кварц по кливажу

Наклонная" К 217 А 1 ,2 0 - 22 - 3 ,7 - Глинистый Глинистый Включения колче- 67 2Q0 95 0 ,4 6 5,21 Шб 1У ск ск
702105 1 ,30 27 4 ,6 сланец сланец дата размером от

1x4 до 4x50 см
через 4 -8  и

№ 69 Наклонная" 4 * 366 А 0 Г80 9 3 ,0 Песчано- Глинистый 2 прослойка гли- 57 120 115 0 ,7 5 1 ,5 8 16 Ша с век
глинистый сланец нистого сланца
сланец мощностью 4 и 

5 см. Включения 
колчедана разме
ром от 0 ,5x1  до
2x15 см через 
2 -3  м

"Маяк" 4 557 А 1,10 7-9 3 ,1 Песчано- Песчано- Включения каль- 115 145 185 0 ,6 8 1 ,93 Пб Ша с& век
702104 глинистый глинистый цита

4
сланец сланец

Им.П.Л.Войкова 424 А о ,§5 - 10- 3 ,0 Песча- Песча- Прослоек углисто- 290 315 220 0 ,6 3 2 ,3 3 У У1 к к
700201 1 ,00 13 нистый нистый го сланца мощно-

4

сланец сланец 'стью 14 см. Вклю
чения кальцита и 
колчедана

Им.Я.М.Свердлова 424 А 1 ,1 0 - I I - 2 .6 - Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 172 215 90 0 ,5 9 2 ,7 6 Шб 1У век век
700202 1 ,15 12 4 ,7 сланец глинистый

сланец
того сланца мощ
ности) 10 см.
Включения колче
дана

'Центросоюз" 4 217 А 1 ,0 0 21 з,о- Песчаник Глинистый Прослоек глинис- 165 210 140 0 ,5 7 3,02 Шб 1У ск век
702108 4 ,1 сланец того сланца мощ

ностью Ю см.

h

Включения колче
дана размером от 
5x15 до 3x20 см 
через 1-3  м

228 А 0 ,9 0 19 1 ,5 Песчано- Глинистый Прослоек глинис-
глинистый сланец того сланца мощ-
сланец ностью 10 см
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"Красный партизан" 
702102

4 434 А 1,30 15 2 ,8 Глинистый
сланец

Песчаник 2 прослойка гли
нистого сланца 
нощнос;ьс 8 и 
10 сы. Включения 
колчедана

НО 160 115 0 ,70 1 ,8 1 Пб Шб СК век

4 424 А 1,70 16-
19

2 ,1
з|?

Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 си и 
углисто-глинистого 
сланца мощностью 
18 си. Включения 
пирита, кальцита

190 230 195 0,63 2 ,3 3 1У 1У век к

"Богучарская"
702I0I

4 369 А 1,50 19 3 ,5 Песчано-
глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того ставца мощ
ностью 30 см. 
Включения колче
дана

147 195 160 0 ,70 1 ,8 1 Ша 1У век к

h 291 А 0 ,9 0 -
1 ,00

21 3 ,5 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь 157 157 50 0,66 2 ,0 8 Шб Шб век зек

"Майская"
702103

h 291 А 1 ,20 20 3,2 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 5 см. Вклю
чения кальцита

127 155 215 0,56 3 ,1 6 Ша Ша ск ск

4 296 А 0,95 18 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Чистый уголь 50 0,60 2 ,6 4

" Одесская" 
702107

ч 558 А 1 ,1 5 -
1 ,30

9 3 ,7 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Включения колче
дана

152 185 75 0,52 3,83 Шб 1У СК ск

"Ленинская"
702106

h 291 А 0 ,8 0 -
0,85

10 1 .5 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ности) 3 см

65 0*75 1 ,58

4 366 А 0 ,7 5 -
0 ,85

7 1 ,5 Песчаник Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 6 см

65 0,56 3,16
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прои;зводсгГВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕН!1Е"ПАВЛ0ГРА-цуголь" 7 7 0 0 0 0

'Тврновская" 069 Г 0 ,9 0 . 1 -2 4 2 , 4 - Глинистый Глинистый Чистый уголь 2 8 0 2 8 0 50 0 ,7 6 1 ,5 4 1 У У вк вк

7 7 2 1 0 6
4 8 , 0 сланец СЛ8Н8Ц

058 Г 0 ,9 5 3 4 0 ,7 Глинистый Глинистый Линзы колчедана 364 37 0 65 0 ,6 4 2 , 2 4 УП УП вк вк
сланец сланец

с& 083 Г 0 ,9 5 1 -2 4 3 ,7 Глинистый Песчано- Пиритизироваиный 2 8 4 3 10 65 1 ,0 3 1 ,6 7 У л вк вк
сланец глинистый песчаник мощное-

сланец тью 1 - 5  см

"Западно-Донбасская" % 0 30 Г 0 ,8 0 4 -5 4 4 , 0 - Песчаник Глинистый Сернистый колче- 2 8 0 3 15 1 7 0 0 ,6 5 2 ,1 5 У л вк вк
4 7 ,0 сланец дан очень крепкий 

в верхней части
пласта

4 0 40 Г 0 ,7 5 5 4 3 ,0 Глинистый Глинистый Чистый уголь 4 0 0 ,6 2 2 ,4 3
сланец сланец

Со 035 Г 0 ,6 0 4 - 5 4 4 , 0 - Глинистый Глинистый В верхней части 335 360 105 0 ,7 0 1,81 У1 УП вк ок
4 7 ,0 сланец сланец пласта сернистый 

колчедан, крепкий
в виде линз и 
желваков

"Степная" с6 07 9 Г 0 ,9 0 7 4 4 ,0 Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 280 305 60 0 ,7 0 1,81 у У1 вк вк
глинистый глинистый того оланца мощ-

772102 сланец сланец ностью 5 см

с6 08 4 Г 0 ,8 0 3-5 4 4 ,0 Песчано- Песчано- Прослойки: гли- 252 265 55 0 ,7 0 1,81 у у к к
глинистый глинистый нистого сланца
сланец сланец мощностью 3 см,

углисто-глинисто
го сланца мощно
стью 20 см

"Павлоградская" ^8 Г 1 ,7 5 1 -5 6 , 0 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 2 1 0 235 1 2 0 0 ,8 2 1,41 17 1У к в к
7 7 2103

сланец сланец того сланца мощ
ностью 25-30  см.
Линзы и прослой
ки серного кол
чедана

с7 0 95 Г 1 ,0 0 1 - 5 3 5 ,0 Глинистый Глинистый Линзы серного 245 275 50 0 ,7 9 1 ,4 6 У у вк в к
сланец сланец колчедана

нЗападно-Донбасская"й“ 3. г*1 084 Г 0 ,75 5 4 1 ,0 Глинистый Песчано-; Прослоек песчани- 420 0 ,6 8 1 ,93
сланец, глинистый ка мощностью
песчано
глинистый

сланец 2 -4  см

сланец
081 г 0 ,8 0 - 5 4 ,0 Песчано- Песчано- Чистый уголь 30

1*15 глинистый глинистый
сланец сланец
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'Благодатная"
772105

с н 105 Г 0,80-1,20 5 4 ° Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланцаМОЩНОСТЬЮ 13 и
5 си

70

ci 095 Г 1,40 5 4 ,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 18 ом

75

"Самарская"
772107

С/ 030 Г 1,05 3 4 ,0 Глинистый
сланец

Песчано- 
глинистый 
и глинис
тый сланцы

2 прослойка гли
нистого сланца 
мощностью 5 и 
8 см

55

050 Г 1,05 3 4 ,0 Глинистый
сланец

Песчано- 
глинистый 
и гли
нистый 
сланцы

2 прослойка гли
нистого сланца мощ
ностью 3 и 8 см

65
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ПРОЩЕзродсяГВЕНН013 ОБЪЕДИНЕН!К  "УКРШШАЕ

оо8ЫОв

Им.50-летия Великой П7 090 Г 1 ,40 0 « , 1 Глинистый Песчано- Чистый уголь 0 ,8 4 1 ,3 8
Октябрьской социа- сланец глинистый
диетической революции сланец
7I2I02 П7 060 Г 1 ,1 0 0 4 1 ,4 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 168 190 0 ,85 1 ,3 8 Ш б 1У К К

сланец глинистый того сланца мощ-
сланец ностью 13 см

Л8 120 Г

№ з'великомостовская' пнг 090 Г 1,68 0 40,2 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 0 ,8 7 1,37
7I2I03 сланец глинистый того сланца мощ-

сланац ностью 2 см
п* 060 Г 1 ,1 0 0 4 2 ,0 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 0 ,82 1 ,4 0

сланец глинистый того сланца мощ-
сланец ностью 12 см

к 150 Г 1 ,70 0 4 2 ,0 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 0 ,8 4 1 ,3 8
сланец глинистый того сланца мощ-

сланец ностью 10 см

№ 4 МВ8ЛИК0И0СТ0ВСК8ЯЧ < 090 Г 1 ,61 0 40 ,5 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 1 ,0 4 1,71
7I2 I04

л/

сланец глинистый
сланец

того сланца мощ
ностью 10 см

150 Г 1 ,5 0 0 4 2 ,0 Глинистый Песчаник Прослоек углисто- 1 ,0 4 1,71
сланец глинистого сланца 

мощностью 30 см и 
глинистого сланца 
мощностью 10 см

п> 180 Г

№ 5"Веднкомостовская'' л н7 090 г 1 ,7 0 0 36 ,4 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 0 ,66 2 ,0 8
7I2 I05 сланец того сланца мощ

ностью 5 см

П7 060 г 1 ,05 0 3 6 ,0 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 0 ,72 1 ,7 0
сланец того сланца мощ

ностью 15 см

П1 150 г 1 ,2 3 0 36 ,5 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 0 ,7 0 1,81
сланец того сланца мощ

ностью 15 см

Им.Ленинского П7 090 г 1 ,65 0 36,2 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 0 ,6 7 2 ,0 0
комсомола сланец того сланца мощ-

712106 ностью 5 см
0 ,6 0п* 060 г 0 ,8 0 0 36 ,4 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 170 185 2 ,6 4 Ш б 1У век век

сланец глинистый того сланца мощ-
сланец ностью 8 см

К 150 г 1,25 0 36 ,3 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

2 прослойка гли
нистого сланца мощ
ностью I I  и 10 см
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Ш 7 *Великомостовск8ям
7I2I07

* : 150 Г 1 ,6 0 0 3 6 ,4 Глинистый
сланец

Песчаник Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью Ы  см

0 ,6 4 2 ,2 4

П7 090 Г 1 ,4 0 0 36 ,5 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Чистый уголь 0 ,7 6 1 ,54

№ 8"велшеомостовская'1 
7I2IQ8

К 150 Г 1 ,35 0 36,2 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек песчано
глинистого сланца 
мощностью 12 см, 
глинистого сланца 
мощностью 15 см

0 ,9 4 1 ,43

п * 060 г 1 ,0 0 0 36 ,3 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 20 см

Л * 090 г 1 ,55 0 36 ,4 Песчаник Песчаник Чистый уголь 0 ,6 7 2 ,0 0

№ 9 вВеликомостовскаяя
71210е*

П7 090 I 1 ,44 0 36 ,5 Песчано-
глинистый
сланец

Пеечано-
глнннстый
сланец

Чиотый уголь 0 ,5 8 2 ,8 8

П8 150 г 1,22 0 3 8 ,0 Песчано
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек углисто
го сланца мощно
стью 23 си, гли
нистого сланца мощ
ностью 13 см

п 7 030 1 1 ,15 0 3 6 ,0 Песчано-
глинистый
сланец

ПеСчано-
гливистый
сланец

Прослоек йесчаво- 
глинистого сланца 
мощностью 10 см, 
глинистого сланца 
мощностью 8 см

0 ,7 8 1 ,48

№ 1 мНововолынскаяя 
7 I2 I I0

*8 030 г 0 ,90 5 36,1 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 10 си. 
Включения колче
дана

13? 180 0 ,8 0 1 ,44 Ша 1У век К

№ 2"Нововолынская” 
7 I2 I I I

пв 120 г 1 ,25 3-5 3 7 ,0 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 20 см

0 ,7 6 1 ,54

№ З нНововолынская" 
7 I2 II2

н 120 г 1 ,63 3-5 37 ,8 Глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинис
того сланца мощ
ностью 20 см

168 185 0 ,8 6 1 ,37 Шб иг К К

п 7 030 г 0,75 3 36 ,0 Песчано
глинистый
сланец

Песчаник Чистый уголь 256 256 1 ,12 2 ,0 8 У У К К

№ 4 ,'Нововолынскаяя 
7 I2 II3

п 7 030 г 0,80 3 36 ,0 Глинистый
сланец

Песчаник 2 прослойка глини
стого сланца мощ
ностью 9 и 10 см

0 ,68 1,93

П8 120 г 1,52 3 3 8 ,0 Глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

0,72 1 ,70



72

I : 2 3 4 1 5 6 : 7 8 9 10 I I 12 : 13 14 15 16 17 18 [9

»  З'^ововолынская" h 120 Г 1,22 3 37,5 Глинистый Глинистый Прослоек глинис- 1 ,27 3,00
7 I2 II4 сланец сланец того сланца мощ

ностью 14 см

"Октябрьская" йу озо Г 0,75 2 3 6 ,0 - Глинистый Песчаник Чистый уголь
36,0 сланец

h 120 Г 0,65 2 3 6 ,0 - Песчаног Песчано- Прослоек глинис- 0 ,68 1.9338 ,0 глинистый глинистый того сланца мощ-
сланец сланец ностью 2 си

№ 8"Нововолынская" л7 030 Г 0 ,70 2 41 ,0 Песчано- Песчано- Прослоек углисто- 240 265 0 ,6 0 2 ,64 У У К Кин.В.И.Ленина ГЛИНИСТЫЙ глинистый глинистого сланца
712117

№ 9"Нововолынская"
712118

п * 060 Г

сланец сланец мощностью 28 сн

0 ,8 0 1,44

Им.Героя Советского П7 060 Г 1 ,00 1-2 3 6 ,0 - Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 0 ,97 1,49
Союза Г.В.Лопатина 38,0 слёнец глинистый того сланце кощ-
7I2 II9 славац ностью 9 сн

пв 120 г 0,95 1-2 3 6 ,0 - Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 0 ,98 1,52
38 ,0 сланец глинистый того сланца иощ-

сланец ностью 5 см

Им.50-летия СССР
п !

150 г 1,20 1-2 3 6 ,0 - Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 1 ,1 2

00о•см

7X2I2I 4 0 ,0 сланец глинистый того сланца иощ-
сланец ностью 20 сы

П8 120 г 1,30 1-2 3 7 ,0 - Глинистый Песчаник Прослоек глинис-
4 0 ,0 сланец того сланца мощ

ностью 20 см, 
углисто-глинис
того сланца мощ
ностью 30 си

"Ильницкая" I 210 Б 1 ,40 0 4 2 ,0 Глинистый Глинистый Прослоек глинис-
7I2I20 сланец сланец того сланца мощ

ностью 21 сы
П 270 Б 1,10 0 4 2 ,0 Глинистый Глинистый Прослоек углисто-

сланец сланец глинистого сланце 
мощностью 40 см
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"РОСТОВУГОЛЬ 070000

восточная4
072103 4 288 ПС 0 ,9 4 - 16 1 ,7 Песчано- Глинистый Прослойки глинис- 100 120 65 0 ,5 9 2 ,7 6 Пб Ша СК СК

1 ,6 0 глинистый сланец того сланца мощ-
сланец ностью 9 и I I  см

н 291 ПС 0 ,7 5 - 2 -3 1 8 ,5 - Песчанис- Песчанис- Прослоек угли сто- 99 120 50 0 ,5 8 2 ,8 8 Пб Ша СК СК
1 ,0 0 1 9 ,4 тый е л а- тый е л а- го сланца мощно-

нец нец стыо 8 см

Шолоховская" h 291 ОС 0 ,9 5 - 6 - 1 6 ,0 - Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 101 145 55 0 ,6 0 2 ,6 4 Пб Ша (Ж СК
1 ,1 2 1% 1 6 ,7 глинистый глинистый того сланца мощ-О /с Но сланец сланец ностью 23 см./в

297 ОС 1 ,3 0 8 - 1 7 ,2 Глинистый Песчано- Чистый уголь 105 105 40 0,45 5 ,5 0 Лб Пб С С
16 сланец глинистый

сланец

Ш/у Крвснодонецков' т' 685 А f  ,0 0 - 15 ? . о - Глинистый Иесч8но- Прослоек угли сто- 333 360 75 0 ,6 0 2 ,6 4 У1 УП к вк
шахта Краснодонец- 1 ,6 5 7 ,8 сланец глинистый глинистого сланца
кая" сланец мощностью 14 см .

Включения колчедаU /U->Ui на 2 5 -5 0  шт/ЮО и

Ш/у Краснодонецкое* m i 685 ПА 0 ,9 5 - 13 Песчано- Песчано- Прослоек углисто- 298 320 75 0 ,6 0 2 ,6 4 У У1 к к
шахта № 16/17 1 ,1 5 5 ,9 глинистый глинистый глинистого сланца

сланец сланец мощностью 2 -5  см.
Включения колчеда-
на 2 5 -6 0  шт/100 *

Им.газеты "Комсо- i * 29% А 0,99 17 3 ,7 228 .. 0,62 2 ,4 3 иг к
мольская правда"
072109
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Им, г а з е т ы  " К о м о о - iz 288 А 0 ,8 0 - I I - 2 , 5 Песчано- Песчанисты i Прослоек глинис- 315 315 75 0 ,54 ;>#4? п У1 к к
молыжая п р е в д а "
о? гт

1 ,10 14 4 , i глинистые сланец того сланца мощ-
сланцы ностыо 10 см

' 'С о к с л о в с к а я ,? л*
*3 294 А 0 ,7 5 - 7 - 2 ,0 - Песчано- Песчано- Прослоек глинис- 199 230 105 0,60 2 ,6 4 ХУ 1У век век

0 7 2 II? 0 ,8 2 ТО 4 ,2 глинистый глинистый того сланца, моц-

x f

сланец сланец ностью 1-4  см«
Включения пирита 
50-100 шт/100 м

й а .К и с о в й 372 А 0 ,5 4 4 4 ,2 Глинистый Песчано- Включения пирита 183 220 170 0 ,5 2 3 ,83 ТУ 1У ск вок
072107

к <ь

сланец глинистый
сланец

6-4 5  см. 70-
90 шт/100 ы

370 А 0 ,5 6 - 1-5 3 ,3 Песчано- Глинистый Включения пирита 228 260 220 0 ,5 4 3 ,4 7 1У У век век
0 ,5 8 глинистый

сланец
сланец 2 -5  см, 50- 

70 шт/100 и
Ордена Л е н и н а кгВ 370 А 0 ,6 0 2 3 ,4 Глинистый Песчано- Включения колче- 214 245 95 0,52 3 ,83 1У У век вок
шахта им.Ленина сланец глинистый дана и пирита
072I I I сланец 50-60 шт/100 ы

г/ 294 А 0 ,6 5 10 4 ,0 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 221 245 105 0,56 3 ,16 1У У век век
сланец того сланца мощ

ностью 3-4 см. 
Включения пирита 
8-20  шт/100 к

"йесветаевская" хц 368 А 0 ,5 8 5 2,3 Песчаник Песчвнис- Чистый уголь 193 193 30 0,48 4 ,69 1У 1У ск С К
07 2 II4 тый сла

нец

is 294 А 0 ,6 2 - 2 -6 2 ,8 - Песчанис- Песчаник Включения пирита 248 260 56 0,57 3,02 У У век век
0 ,7 3 3 ,6 тый ела- мощностью не бо-

нец лее I  см

№ 28 is' 294 А 0 ,6 6 12 3 ,4 Глинистый Песчано- Прослоек глинис- 173 175 230 0 ,5 6 3 ,16 Шб Шб с к век
070603

сланец глинистый того сланца мощ-

г!

сланец ностью I см, 
прожилки кварца

"Самбековск&я" -246 А 0 ,8 3 - 18- 6 ,7 - Песчано- Песчано- Прослоек песча- 179 210 330 0 ,5 6 3 ,16 Шб 1У век век
1 ,04 19 глинистые глинистые но-глинистого

070601 сланцы сланцы сланца мощностью 
1-3  см, линзы 
пирита

Ордена Трудового 
Красного Знамени

4 Н 372 А 0,65 10 3,1 Песчаник Глинистый
сланец

Включения пирита 
50-100 шт/100 м

228 260 14и 0 ,4 7 4 ,9 4 1У У ск век

шахта “Западная- 
Капитальная" is 294 А 0 ,6 0 3 2 ,9 Песчаные

сданцы
Песчаник Включения пирита 

40т60 шт/100 и 170 205 50 0,43 6 ,1 4 Шб 1У ск ск
072106 q 292 А 1.39 2-3 3 ,3 Песчаные Песчаник Прослоек песчано- 150 205 100 0 ,4 9 А,46 Шб 1У ск ск

сланцы го сланца мощ
ностью 3 - 1 0  см
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'Коминтерновская'1 к г 368 А 0 ,5 7 - 3 3 ,9 Песчано- Песчано- Включения пирита 174 210 НО 0 ,4 8 4 ,6 9 Шб 1У С К СК
072108 0 ,75 ГЛИНИСТЫЙ

сланец
глинистый
сланец

размером 5x15 см, 
30-50 шт/ЮО м

, »
Ш/у Степанове- i * 292 А 0 , В 7 - 19 3 ,3 Песчанис- Песчанис- Прослоек глинис- 2 0 1 210 50 0 ,7 5 1 ,5 8 1У 1У К к
кое" 1 ,10 тый СЛ8— тый ела- того сланца мощ-
070703 НбЦ нец ностью Ю см

Ш/у им.Горького 
шахта Горьковская-

ч * 292 А и .8 0 - 13 3 ,7 Песчанис- Песчанис- Прослоек глинис- 284 305 180 0 ,6 5 2 ,1 6 У Т Е К вк
1 ,00 тый ела- тый сланец того сланца мощ-

Южная”

к ?

нец ностью 10-25 см, 
включения пирита 
30-50 шт/ЮО м

Им. Красина 372 А 0 ,6 2 - 9 - 2 , 8 - Песчанис- Песчанис- Прослойки углис- 150 180 т 0 ,4 9 4 ,4 6 Шб 1У СК СК
072II0 0 ,8 7 13 3 ,7 тые слан

цы
тые слан
цы

того сланца мощ
ностью 2 -5  см.

к г

Включения колче
дана

368 А 0 ,85 9 .3 ,8 Пеочанис- Песчанис- Линзы кварца и 191 220 105 0 ,4 8 4 ,6 9 1У 1У СК СК
тые слан- тые слан- пирита до
цн цы 20 шт/ЮО м

Им. Октябрьской к ‘ 419 А 0 ,6 4 - 9- 3 ,5 - Песчано- Песчано- Прослоек углис- 172 220 Н О 0 ,7 0 1,81 Шб 1 У в е к к
Революции 1 ,0 0 10 глинистые глинистые того сланца мощ-
072II5 сланцы сланцы ностью 13-30 см, 

включения пири
та

К 421 А 0 ,6 3 8 -3,8 Песчано- Песчано- Включения колче- 200 2 2 0 70 0 ,6 0 2 ,6 4 1У 1У век век
ГЛИНИСТЫЙ глинистый дана
сланец сланец

"Глубокая'1 к ? 419 А 1 ,0 0 - 5 - 2 ,6 - Песчано- Углисто- Прослоек углис- 232 280 260 0 ,6 1 2 ,5 3 1У У век к
072104. 1,42 I I 4 ,1 глинистые глинистые то-глинистого

сланцы сланцы сланца мощно
стью 20-30 см.
Включения пири-
та и кварца

Ш/у "Мирное" 
шахта "Мирная"

h 288 А 1 ,0 4 - *25 3 ,5 Песчанис- Песчанис- Прослоек глинис- 187 210 170 0*45 5 ,5 0 1У 1У СК СК1,20 тый ела- тый ела- того сланца
070901 нец нец мощностью 20 см,

прожилки кальцита 
25-30 шт/ЮО м

Ш/у "Мирное" 
шахта "Наклонная"

Z2 288 А 0 ,7 9 19 3 ,5 Песчанис
тый ела-

Песчанис
тый ела-

Три прослойка 
‘глинистого

182 185 ПО 0 , 6 8 1 ,93 IT 1У век век

0 70 9 0 2 нец нец сланца мощностью 
1-3  см
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Ордена Октябрьской 
Революции 
шахта им.Артема

X ? 425 А 0 ,5 8 -
0 ,62

14-
19

2 ,2 8 -
3 ,20

Песчано
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Линзы пирита дли
ной от 3 До 30 си, 
30-50 даг/100 и

89 135 55 0 ,72 1,71 Па Ша ск век

072I0I

Ордена Трудового 
Красного Знамени 
шахтаЮжная"
072Т20

* t 294 А 1 ,1 0 -
1 ,28

5 -
15

2 ,8 —
3,5

Песчанис
тый сла
нец

Песчаник Прослоек углисто- 
глинистого сланца 
мощностью 10 си. 
Включения пирита

136 180 75 0,55 3,31 Ша 1У ск с к

* Майская*1 
072112

% 294 А 1 ,0 0 -
1*37

3 -
15

1 ,8 -
2 ,8

Пеочанйс- 
вый сла
нец

Песчаные
сланцы

Прослоек углисто
глинистого сланца 
мощностью 6-15 си. 
Включения пирита 
мощностью ДО I  'ОМ

Г44 185 40 0 ,40 7,28 Ша 1 У с 0

'Аютинская"
072102

i t 294 А ,1 ,3 3 -
1 ,4 1

8—
16

3 ,7 -
4 ,4

Песчано
глинистый
сланец

Песчаник Прослоек глинисто
го сланца мощности 
15-20 см.
Включения пирита 
15-20 ит/100 м

171 200 65 0 ,58 2 ,8 8 ., Шб 1 У век век

’Нежданная"
Q72II3

К ?

1Г*Нк 2

370 А 0 ,70 9 3 ,0 Глинистый
сланец

Цесчано-
глинистый
сланец

Прослоек глинистр- 
го сланца мощно
стью 4 см.
Включения колчедана 
размером 5x8 см 
до 20 шт/IOO м

гъо 260 75 0 ,64 2 ,24 1 У У к к

372 А 0,63 г 3 ,5 Песчанис
тый сла
нец

Песчано-
глинистый
сланец

Включения колчеда
на до 25 шт/ХОО м

263 290 75 0 ,4 7 4,94 У У век век

'юбилейная"
072ИЭ

*2 288 А 0 ,80 16 3-4 Песчанис
тый сла
нец

Песчанис
тый сла
нец

Прослоек песчано- 
глинистого сланца 
мощностью 5-7  см. 
Включения, колче- , 
дана и пирита до 
40-5U шт/IOO м

[98* 245 100 0 ,54 3,47 1 У У вок век

Ш/у "Белокалит- 
венское 
шахта № 4

т 3 690 I 0 ,60 16-
18

29-
29 ,5

Песчаники Песчано-
глинистые
сланцы

Включения колче
дана в В № лЛИНЗ 
до 300 шт/IOO м

[85 220 215 0,52 3,83 1 У 1 У ск век

070201
i hсз"Северная"

072II6
292 ОС 0,55 4 0 - - 

45
14 Глинистые

сланцы
Песчанис
тые слан
цы

Прослоек глинисто
го сланца мощностью 
10-15 см

35 0,45 5,50

гз 291 ОС 0,88 43-
45

22 Глинистые
сланцы

Глинистые
сланцы

Прослоек глинис
того Сланца мощ
ностью 16 см

40 0,51 4,02
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ПРОШШОЛСТВ]ЗННОЕ (ЭЕШИНШЕ;"гуковугол]Е>" 060000

"Гундоровская"
062103

360 Ж 0 ,62 10-
23

32 ,9 Известняк .Глинистый
сланец

Линзы сепнистого 
колчедана

75 115 75, 0 ,7 5 1 ,58 Па Пб с к век

к ” 368 1 0 ,5 6 2 6 - 29 ,2 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 74 125 85 0 ,75 1 ,58 Па Ша с к век
32 сланец того сланца мощ

ностью 3 -7  см.
Включения пирита

"Западная" гз 291 К 1 ,2 0 - 5 - 2 6 ,3 Песчано- П8СЧ8НО— Чистый уголь 105 105 50 0 ,8 0 1 ,44 Пб Пб век век
1,6? 6 глинистый глинистый

062X06 сланец сланец

"Донецкая" к * 368 KI 0 ,95 7 - 2 5 ,9 - Песчано- Песчано- Включения пирита 105 135 380 0 ,71 1 ,76 Пб Ша ПК век
8 2 8 ,3 глинистый глинистый

062105

К 1
сланец сланец

366 Е£ 0 ,7 7 - 9- 1 6 ,6 - Песчаник Песчано- Прослоек углисто- 101 1 4 ? 40 0 ,75 1 ,58 Пб 1а ПК век
0 ,91 16 30 ,0 глинистый

сланец
го сланца мощ
ностью до 5 см.
Линзы пирита

"Антрацит" к * 370 А 1,58 18 2,8, Песчано- Песчано- Прослоек глинисто- 137 ПО 40 0 ,5 4 3 ,47 Ша Шб ск ск
глинистнй Глинистый го слэнца.

062I0I сланец сланец Включения пирита
365 А 0 ,7 3 - 18 2 ,7 Глинистый Песчано- Прослоек колче- 170 370 НО 0 ,4 9 4 ,4 6 Шб УП ск к

о|95 сланец глинистый дана мощностью
сланец 1 -3  см

Им.50-летия Октября 4 557 А 1 ,3 5 -
1,72

13-
18

2 ,9 -
4 ,6

Глинистый
сланец

Песчанис
тый ела-

Прослоек глинисто
го сланца мощно- 167 250 65 0 ,65 2 ,155 Шб У век к

062II2 нец стью 3-20 см. 
Включения колчеда
на, линзы и валуны
(известковистые) 
размером до 40 см

Ш/у Смазное" 4 557 А 1,32 16 2 ,7 - Глинистый Песчаник Включения кодчеда- 238 2$5 180 0 ,5 8 2 ,8 8 1У У век к
шахта №25

560 А i . « 17
3 ,5
2 ,8

сланец
Песчано- Песчаник

на и кварцита 
Включения колчеда-' 250 275 85 У У к к

060400 6 глинистый
сланец

на

Ш/у “Алмазное" 4 557 А 1,36 16 2 ,9 Известняк Глинистый Прослоек глинисто- 185 230 НО 0 ,5 8 2 ,8 8 1У 1У век век
f  ахта № 4 '’Алмазная сланец го 'сланца мощностью

060400 20 см*
Включения колчедана
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Ш/у Алмазное" 
шахта № 4 "Алмазная*
060400

/ ; 561 А 0 ,5 6 -
0,71

15-
17

2 ,8-*
3 ,3

Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистые
сланцы

Включения колче
дана

181 210 90 1У 1У век ве к

"Октябрьская"
062109

4 557 А 1,30 12-
13

2 ,8 Песчано-
гяивиотый
сланец

П8СЧ8НИС-
ннй сланец

Включения квар
цита и пирита

247 270 145 0 ,58 2,88 У У век век

"Центральная" 
060701

$ 297 К 0,59 к , 23,8 Песчано-
глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек углисто- 
глинистого 

сланце мощностью 
,7 см

30

"Гуковская"
062102

k s 434 А 1 ,0 3 -
1 ,14

Гб-
21

2 ,3 -
4 ,1

Песчано-
глинистый
сланец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек песчано- 
глинистого сланца 
мощностью 2-10 см. 
Включения колчеда
на

177 245 260 0 ,61 2,53 Шб У в е к век

V
K S 425 А 1,38 -

1 ,90
18 3,9 Песчано

глинистый
сланец

Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинисто
го сланца мощно
стью 7 см

108 115 50 0 ,67 2 ,00 Пб ' Пб ск ск

Ш/у "Бургустин- 
скоеп

т'а 695 А 1,03 -
1,20

5 4 ,1 -
е ;о

Песчаник Песчано
глинистый
сланец

Прослоек глинисто
го сланца мощно
стью 8-16 см

294 295 70 0,61 2,53 У У к к

"Степная"
062 III

т'д 695 А 0 ,7 3 -
1,10

2 -
12

н -
5,0

Песчаник Углисто
глинистые
сланцы

Прослоек песчано
глинистого слан
ца 'МОЩНОСТЬЮ 6 см. 
Включения пирита

259 310 245 0,61 2,53 У н к к

Ш/унЗамчзловское" „ 
шахта"Замчаловская 
№ I
060300

к г 365 А 1,02 -
1,10

18-
43

2 ,3 -
3,3

Песчанис
тый сла
нец

Песчано-
глинистый
сланец

Прослоек’ глинисто
го сланца мощно
стью до 2 см. 
Включение пирита

139 180 90 0 ,46 5,21 Ша 1У С' ск

Ш/у Замчаловское" „ 
шахта Замчаловская
№ 2

Кг 365 А 1,04 18 2 ,4 Песчанис
тый сла
нец

Песчанис
тый сла
нец

Прослоек глинисто
го сланца мощ
ностью 2 см

152 155 60 0 ,46 5,21 ЛЮ 16 ск ск

060300

"зверевская"
062107

К г 365 А 1,28 ГО-
12

3,5 Песчанис
тый сла
нец

Песчанис
тый сла
нец

Прослоек глинисто
го сланца мощно
стью 2 см. 
Включения пирита

270 3D0 85 У У1 к к
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"Углерод"
K s 427 A 0 ,7 5 - 16- 4 ,4 - Глинистый Песчанис- Линзы и прожил- 96 135 115 0 ,62 2 ,43 Пб Ша с к СК

060600 0,92 18 5 ,0 сланец тый сла
нец

кв пирита

н_ и
Ростовская Kz 365 A 1 ,2 9 - 20 2 ,8 - Песчанис- Песчаник Прослоек глинисто- го 00 о 310 145 0 ,79 1,46 у У1 вк ОК
062 ПО 1,61 3,1 тый сла

нец
го сланца мощно
стью 24 см.

_ /л Включения пирита
я ' 370 A 1 ,2 4 - 19 3 ,2 - Песчано- Песчано- Прослойки глинис- 230 250 120 0 ,60 2 ,64 1У 1У век к

1,93 3 ,? глинистый глинистый того сланца' мощ-
сланец сланец костью 7 см. 

Включения квар
цита

"Дальняя" KtL 365 A 1,20 25 7 ,4 Глинистый Песчаник Прослоек глинис- 240 265 155 0 ,4 0 7,28 У У ск (Ж
062104 сланец того сланца мощ

ностью 3-5  см.
Включения кварци
та и пирита
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОВЩИНКНИВ ТГРОКОПЬЕВСКУГОЛЬ" 1 2 0 0 0 0

Им.Ф.Э.Дзерхин-
ского

12210*

Угловой 6 4 * . т 2,00 5 2 1 6 , 7 Песчаник Алевролит Прослоек алевро
лита мощностью 
20 си

1 9 9 2 3 Q 6 0 0 . 6 * 2,2* 1У 1У К К

Встрачинй 2 3 8 т 2,00 5 2 1 3 , * Алевролит Алевролит Прослоек алевро
лита мощности 
*0 см

1 8 7 2 5 0 н о 0 , * 7 *,9* 1У У с к в е к

У дарны й 6 * 6 с с 1 , 5 0 6 0 1 7 , 7 Алевролит Песчаник Чистый уголь 1 9 0 1 9 0 3 0 0 , 7 0 1 , 8 1 1У 1У к к

Двойкой 2 6 0 к 6 , 5 0 5 3 20,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек углистоL  1 8 7 2 2 0 3 5 0 , 5 5 3 ,3 1 1У 1У * в е к в с к х
го аргиллита нощ 
ностьт 150 см. 
Твердые вклвчениГ

Безыхяи- 118 к 1,*0 58 21,0 Алевролит Алевролит П р о с л о е к  а р г и л л иj- 182 210 *0 1У 1У к ккнй - I т а  м о щ н о ст ь ю  
1 0  см

Без шиш- 130 к 1,50 66 22,0 Алевролит Алевролит Прослоек алевро- 185 320 70 1У п к в кннй - П лита мощностью 
40 си

НощннЙ 366 сс 9,00 50 1 8 , 9 Алевролит Алевролит Твердые̂ включе- 187 200 35 0,60 2 , 6 * 1У 1У век век

Луотюн 
сюЛ

3*6 к 3,10 65 22,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 170 170 25 16 16 в е к в е к

Прокопьев- 555 к 8,10 50 19,* Алевролит Алевролит Прослоек алевро- 1 7 5 175х 95 0,65 2 , 2 0 Вб 16х ВСЕ вскх
окхй -  I лита мощностью

210 си
Садовый 588 к 2,10 -*5- 19,5 Алевролит Алевролит Прослоек алевро- 209 2*0 55 0 , 6 * 2 , 2 * 1У У век к70 лита иощяостью

30 си
Подспорянй *58 X 1,32 45-

ТО
20,2 Песчаник Песчаник Включения колче

дана 0,5%
183 2 2 0 30 0,62 2 , * 3 1У 1У век век

Пятилетка 572 0С,1 1,80
« ■

1 * , 1 Алевролит Алевролит Чистый уголь 115 115 20 Пб П б век век

х )  З н а ч е н и я  ж к л а с с ы  с о п р о т и в л я е м о с т и  р е  з а н я в  п л а с т о в  х  к а т е г о р и и  п л а с т о в  п о  р а з р у ш а а м о с т н  о п р е д е л е н ы  б е з  у ч е т а  п р о с л о й к о в .
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I 2 3 4 5 6 . 7 : 8 9 10 ‘ II 12 13 14 15 16 17 18 19
Ин.К.Б.Вороиихова
I22I02

Прокопьав- 
cnl - I

555 К 2,90 70

58

20,1 Аргиллит Алевролк Чистый уголь 170 170 25 0,55 3,31 ■б 16 (X сх

Й Г З Г
206 КХ 2,70 28,7 Алевролк Алевролит Чистый уголь 140 140 25 0,65 2,16 ■а 1а вше ВСЕ

й г г г
182 ЕХ 3,30 66 27,2 Алевролит Алевролк Чистый уголь 160 160 25 0,72 1,70 10 16 ВСЕ век

Характерный 650 А 1,81 67 26,0 Песчаник Алевролк Чистый уголь 180 180 30 1У 1У К к

й г г т
175 К 2,50 57-

ТО
24,1 Песчаник Песчаник Чистый уголь 160 160 25 0,78 1,48 ■б 16 ВСЕ век

г я , ! , к
т X 9,70 57-

70
26,4 Песчаник Аргиллит Прослойки углис

того аргиллити 
иоциоотьв 18 к

218 220 35 0,50 4 , 2 3 1У 1У ск ВСЕ

и аргиллита нощ- 
иоетьв 24 ей

й т г т
166 X 2,24 57-

70
25,6 Алевролк Песчаник 2 прослойка 

алевролита общей
206 250 55 0,55 3 ,3 1 п У век ВСЕ

иоциоотьв 40 ом
2 7 0 хМОЩЕНЙ 366 к 14,10 57-

70
19,4 Аргиллит Алевролит 2 прослойка уг

листого аргилли
та общей мощнос
тью Ш  си, про-

240 70 0,62 2 , 4 3 У Ух к Ех

слови алевро-иао- 
чаиииа покоем 
14 он. Включения 
колчедана 0,5%

2 1 0 хГорелый 252 к 7,40 65 23,0 Аргиллк Аргиллк Прослоек алевро- 
пеечаииха полно
стью 14 сы. Твер-

172 85 0,60 2 , 6 4 16 1УХ ВСЕ ВСЕ1

^невключения

S 3 " -
346 к 3,70 65 23,3 Аргиллит Аргиллк Твердые включе

ния 0,5%
172 2 0 0 45 0,55 3 ,3 1 16 1У СК ВСЕ

Им.И.й.Калжнина
I22I07

Мойный

Двойной

366

260

к

к

12,80

4,56

77

65

22,2

20,0

Аргиллк

Песчаник

Аргиллк

Алевролк

Твердые включе
ния 0,5%
Чистый уголь

187

190

2 2 0

190

30

20

0,75 1 , 5 8 1У

1У

1У

1У

К

к

К

X
Беаиияи- 118 к 2,25 60 24,4 Песчаник Аргиллит Проелоак углисто- 182 215 60 0,60 2 , 6 4 II 1У ВСЕ ВСЕный - I го аргиллита иощ- 

иостьв 20 он, 
алевролита мощно
стью 25 си

Садовый 588 XX 1,80 60 27,0 Алевролк Алевролк Прослоек аргил- 
лива иощиосм

168 190 35 16 1У вех X
15 он

Спорный 608 XX 1,30 70 28,0 Аргиллит Аргиллк Прослоек аргил
лита полностью
10 си

165

170

185 30 16 1У ВСЕ К

Похопорный 458 X 1,40 70 26,0 Аргиллит Песчаник Чистий уголь 170 20 16 16 ВСЕ век

х )  З н а ч е н и я  и  к л а с с ы  с о п р о т и в д я е м о о т и  р е з а н и ю  п л а с т о в  я  к а т е г о р и и  п л а с т о в  п о  р а з р у ш а в м о с т и  о п р е д е л е н ы  б е з  у ч е т а  п р о с л о й к о в .
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15 16 17 18 19

" Зимника" Внутренинй-1 166 EZ 1,70 71 26,7 Песчаник Аргиллит Чистый уголь 155 155 25 0,78 1,48 Кб Вб век век
I22I06 Внутраннжй-П 175 КХ 2,30 67 25,7 Аргиллит Аргиллит Прослоек углисто

го аргиллита мои-
155 205 50 0,71 1,76 16 1У век к

иостыо 12 си, ар
гиллита мощностью 
15 ом. Твердые 
включения 0,2/6

Внутренний-! 182 кх 2,80 70 26,8 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 155 155 25 0,65 2,16 Вб Вб век век
Внутренний-iy 194 КХ 8,75 70 28,1 Алевролит Аргиллит Прослоек аргиллн- 145 185 45 0,67 2 ,0 0 1а 1У вок век

т а  м о щ н о с т ь ю  2 5 с м  
Т в е р д ы е  в к л ю ч е н и я  
0 ,5 %

Внутренннй-У1 206 а 1,57 72 29,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 140 140 25 Ва !а век век
Горелый 252 кх 7,00 76 26,0 Алевролит Алевролит Прослоек алевро

лита мощностью 
40 см, 2 прослой
ка аргиллита мощ-

172 185х 60 Вб iyX век вскх

ностью 8 и 10 см.
Твердые включения

Прокопьевский 550 кх 1,30 76 26,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 170 170 20 Вб Вб BQK век
Мощный 366 к 14,70 67 22,1 Аргиллит Песчаник Твердые включе

ния 0,5%
187 220 30 0,68 1 , 9 3 п 1У век к

Безымянный 116 к 7,80 63 22,1 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро- 183 183х 35 0,73 1 , 6 6 1У 1У Х к кх
лита мощностью 
15 см

’Тырганская" Горелый 252 кх 6,78 50- 28,5 Алевролит Алевролит П р о с л о е к  а р г и л л и т а  
м о щ н о с т ь ю  2 3  о м ,

170 170х 35 0,76 1 , 5 4 Вб 16х к кх
I 2 2 I I 9 80

алевролита мощ
ностью 20 см.

Мощный 366 с с 14,80 50- 22,0 Алевролит Алевролит Прослоек углисто- 156 156х 30 16 16х вех вскх
80 го аргиллита мощ

ностью 30 ои
Прокопьев- 355 кх 2,10 50- 24,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 135 135 20 Ва Ва век век
ский - I 80
Подспорный 458 кх 4,66 60 28,0 Алевролит Аргиллит П р о с л о е к  а р г и л 

л и т а  м о щ н о с т ь ю
170 170х 60 Вб Шбх век вскх

2 5  с м

Прокопьев
ский - П

558 кх 1,40 65 25,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 170 170 25 Шб Вб век век

Безымянный 116 кх 2,00 69 26,0 Песчаиик Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью

195 230 70 0,62 2 , 4 3 1У 1У век к

Двойной 260 к 5,12 65 23,8 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 185 185 25 0,55 3 , 3 1 1У 1У век век
Внутренний-1 166 кх 1,52 60 29,0 Аргиллит Алевролит 2 прослойка аргил

лита общей нощно-
; 153 170 40 Вб Вб век век

стью 28 си
Ввутренннй-П 175 кх 2,18

Й "
28,3 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 155 155 20 0,53 3 , 6 5 16 Вб ск ск

х )  З н а ч е н и я  и  к л а с с ы  с о п р о т и в л я е м о с т и  р е з а н и ю  п л а с т о в  и  к а т е г о р и и  п л а с т о в  п о  р а з р у ш а е м о м !  о п р е д е л е н ы  б е з  у ч е т а  п р о с л о й к о в
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I 2 3 4 5 6 ; 7 8 9 10 II 12 13 14 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

Тырганскея"
I22II9

Виутреиимй-1У m И 10,67 83 28,7 Аргнхлнт Аргиллит Прослоек углисто
го аргкллита мощ- 
иоотм 30 СИ и

145 1 4 5 х 25 0,50 4 , 2 3 Ма 18х ск я

аргиллита мощно
стью 15 си

Пионер 430 К 2,08 67 24,2 Аргиллит Аргиллит П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о ст ь ю  5 6 см

175 190 45 0,60 2 , 6 4 Мб 1У вше век

Спориий 606 И 1,40 71 30,0 Аргиииит Песчаник Чистый уголь 165 165 25 Мб Мб век век

Прекоиьевская"
I22II5 s a w

558 X 3,55 72 25,0 Алевролит Алевролит П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о ст ь ю  
2 5  с м ,  а л е в р о 
л и т а  7 0  с м .

175 70 0 , 7 2 1 , 7 0 ■б

■
век

■

Мощшсй 366 к 9,00 65 20,0 Алевролит Аргиллит Чисти! уголь 185 185 25 1У 1У к к
Бевпипнй-1 118 X 5,00 70 23,6 Алевролит Алевролит Прослоек аргиллита 

мощностью 65 см
182 1 8 2 х 40 0,82 1 , 4 0 1У П х к кх

Спорный 608 и 1,00 72 26,0 Алевролит Алевролит Чистый уголь 165 165 25 0,55 3 ,3 1 16 Мб я я
Ударный 646 к 1,10 70 23,1 Алаврохит Алевролит Чистый уголь 190 190 25 0,71 1 , 7 6 1У 1У к к
Безымяииый-П 130 к 1,80

Г
24,1 Алевролит Алевролит П р о с л о е к  а р г и л л и 

т а  м о щ н о ст ь ю  
2 0  см

212 220 30 0,75 1 , 5 8 1У пг к к

Двойной 260 к 6,60
%

23,0 Алевролит Алевролит Прослоек алевро- 
лмта^мощносты»

222 2 4 5 35 0,65 2 , 1 6 1У У к к

Подопорвнй-1 464 к 1,30
1 Г

25,1 Алевролит Алевролит Чисти! уголь 140 140 25 0,65 2 , 1 6 Мв ■в век век

166 к 3,42 70 20,0 Артаке Аргиллит Прослоек аргая- 
ита^шощносты»

153 160 30 0,53 3 , 6 5 16 Мб я яКоксовая'
I22II0

Внутравний-1

Внутренний-П 175

182

к 3,20

5,50

60

60

21,2

23,3

Алевролит

Алевролит

Алевролит

Аргиллит

Прослоек аргил
лита мощность*

Прослоек углисто
го аргиллита мои-

156

156

160

160

30

30

0,60

0,67

2 , 6 4

2 , 0 0

Мб Мб век

вех

в я

Вхутренкий-1 к 16 ■б вех

ностьа 40 си
Вяутренявй-У1 194 к 3,06 62 22,0 Песчаник Песчаник Прослоек углисто

го аргиллита мои-
145 1 8 5 35 0,70 1 , 8 1 Мв 1У век X

ностью 30 см, ар
гиллита 19 он, 
тверлма включе
ния 075%

Виутраиимй-У 198 к 3,05 70 23,0 Аргиллит,
алевролит

Аргиллит Проолоех аргил
лита мощностью 
ТО см.Тварине, 
включения 0,5%

141 1 9 0 40 0,51 4 , 0 2 Ша 1У я я

Горелый 252 к 9,50 64 18,0 Алевролит Аргиллит Твердые включе
ния 0,5%
Твердые вкиюче-

172 2 1 0 35 ■б 1У БЯ к

Мощный 366 ос 15,30 55 14,5 Алевролит Аргиллит 187 2 2 0 35 0,73 1 , 6 6 1У 1У к к
имя 0,5%

х )  З н а ч е н и я  ■  к л а с с ы  с о п р о т и в л я е м о с т и  р е з а н и ю  п л а с т о в  х  к а т е г о р и и  п л а с т о в  п о  р а з р у ш а е м о с т и  о п р е д е л е н ы  б е з  у ч е т а  п р о с л о й к о в .
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I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II = 12 ■ 13 14 1 5 16 1 7 1 8 1 9

"Коксовая" Характерный 650 К 2,20 60- 19,3 Конгло- Аргиллит Чистый уголь 180 180 25 0,64 2,24 1У 1У век век
I22II0

Прокопьевский 550 К 3,70
65
70 18,5

мерее
Аргиллит Аргиллит Прослоев углисто

го аргиллита мощ
ностью 55 си, ар-

175 190 40 0,83 1 , 3 9 Шб 1У к к

гиллита 25 си
Лутугииский 346 ОС 4,50 60 16,2 Алевролит Песчаник Прослоек углисто

го аргиллита мощ
ностью 20 см. 
Твердые включения

172 205 35 0,64 2,24 Об 1У веж век

"■Ноградокая" Внутрвниий-1У 1 9 4 К 1,07 44 22,0 Аргиллит Алевролит Прослоек углисто- 145 160 30 Ша Шб век век
I22II4

го аргиллита мощ
ностью 15 ои

Проводник
Внутренне-

484 К 1,20 53 23,0 Песчаник Песчаник Твердые включе
ния 0,5$

40

го - 1У 

Г о р е л ы й 2 5 2 I 8,30 58 18,6 Аргиллит Алевролит Твердые включе
ния 0,5$

172 205 35 0,62 2,43 Об 1У век век

Характерный 6 5 0 К 1,70 55 20,0 Песчаник Аргиллит Чистый уголь 180 180 25 1У 1У к к
Л у т у г и н с к и й 3 4 6 к 6,38 58 19,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек углисто

го аргиллита мощ
ностью 18 см и

172 175 30 Об Об век век

аргиллита 3 см
В в у т р в н н и й -У 1 206 к 2,20 56 23,0 Аргиллит Алевролит Чистый уголь 140 140 20 1а Ша век век

Я __ t!Центральная Д в о й н о й 260 т 6,60 45 16,0 Углистый Песчаник Прослоек вргид- 187 1 9 5 30 1У 1У к к
120300 аргиллит лита мощностью 

30 см
В н у т р в в н и й -Г 1 6 6 к 7 , 9 0 40 24,9 Алевролит Аргиллит Прослоек углисто- 153 1 5 5 х 65 0,65 2,16 1 6 Шбх век вскх

го аргиллита мощ
ностью 20 см, 
алавро-пасчаняка
15 см

'"ЕЯЙ-П 1 7 5 к 3,40 46 20,0 Алевролит Алевролит Чистый уголь 155 155 25 Об Об век век
1 с iJsnil-B 182 К 8,53 43 20,0 Алевролит Песчаник Прослоек углисто

го аргиллита мощ
ностью 30 ои, ар-

154 175 30 Об Шб век к

гиллита 16 си
В н у т р в я в и й - 1 У 1 9 4 к 7,40 47 23,0 Алевролит Песчаник Прослоек углисто- 145 175 35 Ша ша век к

го аргиллита мощ
ностью 20 ои, 
твердые включе
ния 0,5%

Х а р а к т е р н ы й 6 5 0 К 2,70 45 19,2 Конгломе-
ратовидннй
песчаник

Алевролит Чистый уголь 180 180 25 0,65 2,16 1У 1У век век

Г о р е л ы й 2 5 2 сс 7,70 44 18,0 Алевролит Аргиллит Твердые включе
ния 0,5%

172 205 35 Шб 1У век к

Л у т у г я н с к и й 3 4 6 ос 5,00 55 17,0 Аргиллит Алевролит Прослоек углисто- 172 210х 40 Шб 1У Х век кх
го апгпхга мощ- 
ноедо во см.
Щ р ^ в к л ю ч е -

З н а ч е н и я  и  к л а с с ы  с о п р о т и в л я е м о с т и  р е з а н и ю  п л а с т о в  и  к а т е г о р и и  п л а с т о в  п о  р а з р у ш а е м о е т и  о п р е д е л е н ы  б е з  у ч е т а  п р о с л о й к о в .
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'ц е н т р а л ь н а я " Мощный 3 6 6 Т 1 2 , 3 0 4 2 1 5 , 2 П е с ч а н и к П е с ч а н и к Т в е р д ы е  в к л ю ч е н и я 1 8 7 2 1 0 3 5 0 , 6 5 2 , 1 6 1У 1 У к к

1 2 0 3 0 0
Б е з ы м я н н ы й 1 1 6 ОС 4 , 8 2 4 2 1 6 , 0 А л е в р о л и т А р г и л л и т

0 , 5 $

П р о с л о е к  у г л и с т о г о  
а р г и л л и т а  м ощ 
н о с т ь ю  1 7  с м .  Т в е р 
д ы е  в к л ю ч е н и я  0 , 5 $

1 8 5 2 1 5 3 5 1У 1У к К

У д а р н ы й 6 4 6 т 1 , 8 0 6 2 1 4 , 0 А р г и л л и т П е с ч а н и к Ч и с т ы й  у г о л ь 1 9 0 1 9 0 2 0 1У 1У к К

С а д о в ы й 5 8 8 т 2 , 0 0 6 1 1 4 , 0 А л е в р о л и т А л е в р о л и т П р о с л о е к  а л е в р о л и т е  
м о щ н о с т ь ю  1 6  с м

1 6 8 1 9 0 5 0 Шб 1У в е к к

П р о к о п ь е в -  
с к и й  -  П

5 5 8 о с 3 , 0 8 4 8 1 7 , 0 А л е в р о л и т А р г и л л и т П р о с л о й к и  а л е в р о л и 
т а  м о щ н о с т ь ю  2 5  с м

1 7 5 2 0 0 5 5 Шб 1У в е к к

и  а р г и л л и т а  -  3  с м

'м а г а н а к " В н у т р е н н и й -1 У 1 9 4 к 7 , 3 2 6 7 2 2 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т П р о с л о е к  а р г и л л и т а  
м о щ н о с т ь ю  7 8  с м . Т в е  
д ы е  в к л ю ч е н и я  0 , 5 $

1 4 5 1 7 5 х 4 5 Ша Ш б х в е к к

1 2 2 1 1 2 Р -

Х а р а к т е р н ы й 6 5 0 т 2 , 8 2 6 7 1 4 , 0 П е с ч а н и к А л е в р о л и т Ч и с т ы й  у г о л ь 1 8 0 1 8 0 2 5 1У 1У к к
Г о р е л ы й 2 5 2 т 6 , 2 5 5 8 1 5 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т П р о с л о е в  а р г и л л и т а  

м о щ н о с т ь ю  3 5  с м
1 7 2 1 7 2 х

2 1 0 х

3 0 Шб Ш бх в е к в с к х

П р о к о п ь е в -  
с к и й  -  П

5 5 8 т 5 , 3 0 6 5 1 5 , 0 А л е в р о л и т А л е в р о л и т П р о с л о е к  а р г и л л и т а  
м о щ н о с т ь ю  1 2 0  с м .

1 7 5 6 5 Шб 1 У Х в е к кх
Т в е р д ы е  в к л ю ч е н и я  
0 , 5 $

П р о с л о е к  у г л и с т о г оБ е з ы м я н в ы й -1 1 1 8 т 4 , 3 0 7 2 1 0 , 0 А л е в р о л и т А л е в р о л и т 1 8 5 2 3 0 5 5 1 У 1 У к к
а р г и л л и т а  м о щ н о с т ь ю  
4 5  с м . Т в е р д о е  в к л ю 
ч е н и я  0 , 5 $

В н у т р е н н и й - 1 1 6 6 т 2 , 5 0 7 0 1 4 , 0 П е с ч а н и к А л е в р о л и т Ч и с т ы й  у г о л ь 1 5 3 1 5 5 2 0 Шб Шб в е к в е к

В н у т р е н н и й -П 1 7 5 т 3 , 0 0 6 7 1 3 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т Ч и с т ы й  у г о л ь 1 5 5 1 5 5 2 0 Шб Шб в е к в е к

В н у т р е н н и й -Ш Х 8 2 т 5 , 2 0 6 7 1 5 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т П р о с л о е к  у г л и с т о г о  
а р г и л л и т а  м о щ н о с т ь ю  
2 0  с м

1 5 5 1 6 5 2 5 Шб Шб в е к в е к

"  С е в е р н ы й  м а г а -  
н э к

I 2 2 I I 6

П р о в о д н и к  1У  
В н у т р е н н е г о

4 8 4 г а 1 , 4 5 3 0 2 9 , 1 А л е в р о л и т А л е в р о л и т П р о с л о е к  у г л и с т о г о  
а р г и л л и т а  м о щ н о с т ь ю  
2 5  с м

1 4 5

1 5 5

1 6 5

1 6 0

3 5

3 5

Ша Шб

Шб

в е к в е к

В н у г р е н н и й -П 1 7 5 к 3 , 5 3 4 2 2 6 , 0 А р г и л л и т А р г и л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и т а  
м о щ н о с т ь ю  3 0  с м

Шб в е к в е к

В н у т р е н н и й -Ш 1 8 2 г а 4 , 9 3 4 0 2 5 , 3 А р г и л л и т А р г и л л и т Ч и с т ы й  у г о л ь 1 5 5 1 5 5 2 0 0 , 8 7 1 , 3 7 Шб Шб в е к в е к

В н у т р е н н и й -1 У 1 9 4 г а 6 , 7 0 4 8 2 6 , 1 А л е в р о л и т А р г и л л и т П р о с л о е к  у г л и с т о г о 1 4 5 1 5 0 2 0 0 , 7 0 1 , 8 1 Ша Шб в е к в е к
а р г и л л и т а  м о щ н о с т ь ю  
3 0  с м

Л у т у г и н с к и й 3 4 6 к 2 , 8 4 4 7 2 0 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т Ч и с т ы й  у г о л ь 1 7 0 1 7 0 2 5 Шб Шб в е к в е к

Г о р е л ы й 2 5 2 к 6 , 8 0 2 6 2 2 , 2 А л е в р о л и т А р г и л л и т Т в е р д ы е  в к л ю ч е н и я  
0 , 5 $

1 7 2 2 0 5 3 5 0 , 6 8 1 , 9 3 16 Шб в е к к

Мощный 3 6 6 к 1 6 , 5 0 4 9 2 0 , 5 А л е в р о л и т П е с ч а н и к П р о с л о е к  а л е в р о л и т а  
м о щ н о с т ь ю  5  с м ,  а р -

1 8 7 2 0 0 3 0 1У 1 У к к

г и л л и т а  м о щ н о с т ь ю  
3  с м

З н а ч а Ш 1я  и  к л а с с ы  с о п р о т и в л я е м о с т и  р е з а н и ю  п л а с т о в  и  к а т е г о р и и  п л а с т о в  п о  р а з р у ш а е м о с т и  о п р е д е л е н ы  б а з  у ч е т а  п р о с л о й к о в .
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I : 2 3 : 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 : 14 15 16 17 18 19
'Красный углекоп" 
I22III

Безымянный 116 Т 6,10 52 11,0 Алевролит Алевролит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 30 см

185 185х 25 1У 1УХ К К*

Ионный 366 Т 10,00 52 11,0 Алевролит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью

187 205 35 1У 1У К К

10 см. Твердые 
включения 0,5%

Прокопьевскмй 550 т 5,50 52 13,0 Аргиллит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 60 см

170 170х 45 Шб Шбх век век

Лутугннский 346 т 4,50 39 12,0 Алевролит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 20 см

172 175 40 Лб Вб век к

Горелый 252 т 5,80 32 10,0 Песчаник Песчаник Прослоев углисто
го аргиллита мощ
ностью 30 он

172 175 30 Вб 16 век к

"Эенковская"
I22I05

Пятилетка 572 т 2,40 47 14,0 Песчаник Песчаник Прослоев алевро
лита мощностью

179 215 45 Шб 1У к к
32 см, аргиллита 
мощностью 5 ом

Прокопвевсхнй 550 к 5,70 51 20,0 Алевролит Алевролит 2 прослойка ар
гиллита мощностью

175 175х 30 Шб 16х к кх

Двойкой 260 к 4,40 45 19,4 Аргиллит Аргиллит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 15 см, ар-

187 210 35 0,78 1,48 1У 1У к к

гиллита 7 см.
Твердые включе
ния 0,5%

Ионный 366 к И, 00 48 19,0 Аргиллит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 80 см

187 187* 30 1У 1УХ к Кх

Безымянный П6 к 3,00 49 19,2 Алевролит Алевролит Прослоев аргилли
та мощностью 35 см

182 190 40 0,68 1,93 1У 1У век век

Ударный 646 к 2,10 46 17,4 Алевролит Алевролит Твердые включения 190 220 35 0,73 1,66 1У 1У к к

Лутугинскнй 346 к 3,10 50 22,0 Алевролит Алевролит Прослоек углисто
го аргиллита мощ-

172 180 30 Вб 1У век к
ностью 20 см

"Красногорская" Внутрвнннй-1 166 к 1,65 67 24,0 Алевролит Алевролит Чистый уголь 155 155 20 Об Вб вех век
132307 Внутрениий-П 175 к 4,10 66 24,0 Алевролит Алевролит Чистый уголь 155 155 20 Шб Шб век век

Внутренний-! 182 к 4,80 70 25,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек угли
стого аргилли
та и алевролита

155 175 35 Шб Вб век ж

Внутренний-1У 194 KI 8,20 50 26,0 Алевролит Аргиллит Чистый уголь 145 145 25 Ва Ва век век
Проводник 17 
Внутреннего

484 KI 1,50 50 26,0 Алевролит Алевролит Прослоек углисто
го аргиллита мощ-

145 160 40 Ша Вб век век
ностью 20 см

Значения н классы сопротивляемости резани» плаотов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.
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I 2 3 4 5 6 7 : 8 9 10 II 12 13 14 15 н г 17 18 19

Им.Вахрушева
I22I0I

Внутрвнний-1 166 К 3,20 78 20,5 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та МОЩНОСТЬЮ 

20 см. Твердые 
включения 0,5%

153 195 40 к 1У вас К

Внутреиний-П 175 К 4,50 70 20,3 Аргиллит Аргиллит Прослоек алехро- 
лпа мощностью 
20 см. Твеют 
включения 0,59*

154 190

190х

55 0,63 2 ,3 3 ив 1У век к

Внутренний-В 182 к 6,90 64 21,1 Аргиллит Аргилпт Прослоек аргилли
та мощностью

154 45 0,64 2 ,2 4 по 1УХ век вскх
ПО см. Твердые 
включения 0,5$

Внутренннй-1У т X 6,90 80 23,1 Песчаник Песчаник Прослоек ааевро- 
наечашоа нощво-

151 1В5Х 85 0,56 3 ,1 6 ■б 1УХ век вскх

Характерный 650 к 3,30 70 17,0 Песчаник Аргиилит Чистый уголь 180 180 20 0,50 4 ,2 3 иг 1У ск ск
Горелый 252 сс 9,35 72 19,2 Алевролит Аргиллит Прооаоох алеьро- 

лГ в«щиость»--
171 171х 45 16 16х ю н вскх

Про копьевский 550 с с 8,50 60 19,9 Песчаник Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 
70 см. Твердые 
включения 0,5%

170 210х

187х

40 0,70 1,81 16 1УХ век кх

Мощный 366 с с 6,90 74 18,4 Алевролит, Алевролит, Прослоек ажахро- 187 70 0 ,8 2 1,40 17 1УХ к кх
песчаник аргашт песчанике юнио- 

СТЫ) 30 СИй

К 12 
I22I2I

Виутревхий-1 166 к 5,36 56 18,0 Алевролит Алевролит Прослоек алевроли
та мощностью 
160 см, углистого

153 185х ПО ■6 1УХ вас кх

вей

аргиллита 46 см. 
Твердые включения

Внутр«ниий-П 175 к 3,50 56 18,0 Аргиллит Аиеврони! Чистый уголь 155 155 20 16 16 вас
Внутренний-! 182 к 5,70 59 19,3 Алевролит Алевролит Твердые включения 155 190 30 0,73 1,66 16 1У век к

Характерный 650 к 4,28 59 17,4 Песчаник Аиевролнт Прослоек елеаро- 
пеочахаа мощне- 
отью 28 си

178 225 85 0,79 1 ,4 6 16 1У к к

Горелый 252 к 10,45 50 17,6 Алевролит Алевролит Чиста уголь 175 175 25 0,69 1 ,8 7 16 16 ВСЕ век
Прокопьевокий 550 ос 8,04 56 16,9 Песчаник Алевролит Прослоекалевро- 

песчаяика мощно-
170 170х 55 0,54 3 ,4 7 16 16х ас екх

стью 22 си
Мощный 366 т 6,93 30 15,9 Песчаник Алевролит Твердые включе

ния 0,5%
187 215 35 0,48 4,69 1У 1У ск ск

х ) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемоети определены без учета прослойков,



9 0

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 : 13 :14 15 16 17 18 19

"Киселевская"
I22I09

Виутренний-П 175 Г 1 7,70 85 34,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та МОЩНОСТЬЮ 30 си 155 ’ 160 45 0,66 2,08 Шб 16 в е к век

Внутренний-! 185 Г Ж 3,20 60 32,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 155 155 25 0,70 1,81 Об Шб в е к век
Виутрениий-1У 194 г ж 12,00 66 34,7 Аргиллит Аргиллит Прослоек углисто

го аргиллита мощ- НОСТЫ) 30 си. 
Твердые включения 
0.5J6

145 185 30 0,73 1,66 Оа 1У в е к век

Виутренний-У 195 Г Ж 1,50 68 33,0 Алевролит Алевролит Твердые включения 
0,5%

139 175 35 На Оа в е к к

Внутреиний-У1 206 г ж 1,71 66 35,0 Алевролит Алевролит Прослоек углистого 
аргиллита нощно-

141 150 30 Оа Об в е к в с я

стаю Ю  си
Внутрениий-УП 208 г ж 1,69 67 34,0 Аргиллит Алевролит Чистый уголь 140 140 20 Оа Оа в е к в е к
Лутутииский 346 к ж 6,00 54 30,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 175 175 20 Об ■б к к
Безыиявинй 116 к ж 13,00 64 29,0 Алевролит Аргиллит Прослоек углисто

го аргиллита мощ
ностью 30 си

185 185 30 1У 1У к к

Горелый 252 и 7,64 60 30,4 Песчаник Аргиллит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 30 сы, ар
гиллита 15 си и 
алевролита 30 он

172 172х 35 0,65 2,16 Шй Шбх в с я вскх

Мойный 366 к ж 17,30 65 27,00 Алевролит Аргиллит Прослоек аргилли
та ионностью 40 си

187 190 40 1У 1У к к

К Г " * "
176 г ж 2,98 62 32,0 Аргиллит Алевролит Чистый уголь 155 155 20 Об Шб в е к в е к

"красиокаиенская"
120200

Ввутраииий-1 166 к 3,40 57 18,0 Аргиллит Алевролит П р о с л о е к  а р г и л л и 
та мощностью 7 см, 
углистого аргил
лита 19 си

153 160 35 0,78 1,48 Об Шб в е к в е к

Внутренпй-П 175 к 3,70 47 18,0 Аргиллит Алевролит Чистый уголь 155 155 20 Об Об в е к в е к
Внутрвнний-В
Саговый

182 к 3,70 63 18,0 Алевролит Песчаник Чистый уголь 155 155 20 Об Об в е к в а с
588 о с 2,20 70 16,7 Песчаник Аргиллит Прослоек углисто

го аргиллита мощ
ностью 18 си

169 175 25 0,63 2 , 3 3 Об Об в е к в а с

Мощный 366 т 7,23 15 14,0 Песчаник Аргиллит Прослоек аргилли
та иоцностьв 70см

187 Ы 00 ■ь 30 0,59 2,76 1У 1УХ век вскх

Двойкой 260 т 2,40 67 16,1 Углистый Аргиллит Прослоек углисто- 187 195 30 0,60 2,65 1У 1У век век
аргиллит го аргиллита мощ

ностью 20 си
п  п
Суртаиха
I22II7

Вяутрениий-1 182 к 7,20 70 22,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 30 си. 
Твердые включения

155 195 35 Об и в е к к

Виутрвивий-1У 184 к 2,80 73 23,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 40 си

145 160 35 Оа Об в а с в с я

х ) З н а ч е н и я  и  к л а с с ы  с о п р о т и в л я е м о с т и  р е з а н и ю  п л а с т о в  и  к а т е г о р и и  п л а с т о в  п о  р а з р у ш а в м о с т и  о п р е д е л е н ы  б е з  у ч е т а  п р о с л о й к о в
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"Суртаиха" Внутрежний-У 198 £ 1.55 70 23 ,6 Jnuiciufl Угяистий
122117

Прокопъевскжй 550 К 9,30 72 23,00 Артиллит
аргиллит
Аргилинт

Нодинй 366 ОС 1 *,2 0 70 18,0 Углнстнй Углистый
Б*8ННЯХВЫЙ 116 е с 9,20 70 1 8 ,7

ергнллят
Песчаник

аргиллит
Углнстнй

Подспорлый
Двойной

*58
260

к
с с

1,20
5 ,20

71
68

19.0
19.0

Аргиллит
Аргиллит

арпииит
Аргииинт
Аргамм

Дальни* горн 
I22I03

Ввутрапкнй-П 175

182

га

г а

5,00 86 3 2 ,* Аргиллит Аргиллит
Внутр*нялй-И *,0 0 65 23-29 Аргиллит Аргнлджт
Внутренний-!? 19* га 9,70 72 30-33 Песчаник Аргиллит
йодный Збб к 8,00 55 22,2 Песчаник Аргиллит

Горелый 252 га 8,00 85 26,8 Аргиллит Аргплит

“черкасоюкая"
122120

Характерный 650 к 3,50 67 21 ,0 Аргиллит,
песчаник

Аргиииит

Внутредиий-1 1бб к 1,60 63 21,0- Аргиллит Аргилинт

"Тайбииокая" Внутранннй-Ш 182 к * ,5 0 67 25,0 Алевролит Алевролит
122118

Внухрвнннй-1? 19* га 7,50 75 25,0 Алевролит Углиотнй
аргиллит

Внутренний-? 198 га 1 , * 0 73 27,0 Алевролит Аиалроиит

Внутренний-?! 206 кх 1,70 70 27,0 Алевролит Алевролит
Горелый 252 к 7,20 65 2 * ,0 Алевролит Аргилинт

йодный Збб с с 16,90 68 2 2 ,1 Песчаник Углистый
аргиллит

Двойной 260 с с *,80 6* 20,0 Песчаник Песчаник

х)

10 I I 12 13 I * 15 16 17 18 19

Тверяке включения 139 185 35 0 ,60 2 ,6 * Ва 1У а ва
Прослоек углисто
го аргиллита иощ-

170 210х 35 Кб 1УХ вех кх
лестью 50 он.
Твердые включении

Чистый уголь 190 190 20 0 ,77 1,51 1У 1У к £
Твердые включении 
0 ,5 jT

185 220 25 0,68 1,93 1У 1У век К

Чистый угонь 170 170 25 Об Вб вех вех
Чнотый уголь 190 190 25 1У 1У к к
П р осл^а^н ллн - 155 160 25 0,83 1,39 Пб 16 век ва
Чнотый уголь 155 155 20 ■б Вб век ва
Прослоек аргилли
та иоцнаотью *0  он

1*5 1*5Х 30 ■а Ш8Х вех вокх
Твердые включения 187 215 30 0 ,76 1,5* 1У 1У к к
Прослоек аргилли
та ыоцностью 20 си, 
песчаника 30 си. 
Твердые включе-

172 210х ' 95 0 ,80 1 ,4 * 16 1Ух к кх

ния 0,5)6 

Чнотый уголь 180 180 25 1У 1У к I
Прослоек аломо- 
мтаыощжеотью

153 265 190 ■б У вех га

Прослоек углисто
го аргалита шод-

15* 160 30 16 Вб вое ва
ностьв 30 он
Прослоек углисто
го аргиллита мод
ностью *0 ей

1*5 1*5Х 30 0,50 *,23 1а Иах ск скх

Прослоек аргилли
та мощностью 10 он

139 1*5 35 ■а Ва ва ва
ЧиохнЙ уголь 1*0 1*0 20 1а Ва ва ваПрослоек алевро
лита мощностью 
30 ом, углиоюго 
аргиллита 170 ом

172 172х

187х

*0 16 Шбх ва вех1

Прослоек алевро
лита мощностью
130 ом

187 65 0 ,66 2 ,0 7 5 1У 1УХ век вскх

Тверды^ включа- 187 220 35 1У 1У к £

Значения ■ классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемое» опредедеим без учета прослойков
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I 2 I 3 4 5 6 ; 7 8
9 10 I I 12 13 : 14 1 5 : 16 17 1 8 19

произво;ICIBEHf ОЕ ОБЬЕЛИН!ЯШЕ "КУЗБАССУГОЛЬ" II0000
"Пионерка''
Ш И З

10 720 Г 1,70 45 42,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью 2 он

142 145 50 0,55 3,13 № Шв СК сх

I I 722 Г 1,26 60 41,7 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью 5 см

142 145 50 0,75 1 , 5 8 Ша Ша в е к в е к

9 716 Г 1,60 0-4 20,6 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью 6 ом

150 155 30 0,69 1 , 8 7 № 16 в е к в е к

"Чертинокая" 2 686 X 1,95 8 40,4 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро- 140 240 155 0,71 1,76 т У в е к к
II2I20 лита мощностью 

72 см
3

$
 

8
 

4*-
 
00 X

к

2,65

1,44

СМЫ 
со

38.0
38.1

Аргиллит

Аргиллит

Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью 8 см

160 165 40 0,77 1,51 Шб Шб в е к к

4 Аргиллит Твердые включения 138 170 35 0,74 1,62 Ша Ша в е к в е к
0,9?

5 696 X 2,10 12 35,8 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевроли
та мощностью 10 см

139 155 95 0,76 1,54 На Об в е к в е к

"Западная" 2 686 X 1,35 60 37,5 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 140 140 25 0,75 1,58 Ша 1а в е к в е к
II2I07 3 688 X 2,58 60 33,9 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро

лита мощностью 
8 ом

160 170 60 0,69 1 , 8 7 рю Об в е к в е к

4 694 X 1,40 60 36,5 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью 
12 см.Твердые 
включения 0,9?

137 215 65 0,68 1,93 ша 1У в е к к

5 696 X 2,16 60 35,4 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 140 140 25 0,73 1 ,6 6 Ша Ша вш е в е х

"Новая" 2 686 X 1,50 10-37 40,4 Алевролит Алевролит Чистый уголь 140 140 25 0,65 2,16 Ша Оа в е к в е к
I I 2 I I I 3 688 X 2,50 8-10 39,8 Алевролит Алевролит Прослоек алевро

лита мощностью 
15 см

160 180 30 0 , ё 4 2,16 Шб 1У в е к век

4 694 X 1,40 10-15 38,0 Алевролит Алевролит Прослоек алевро
лита мощностью 
6 см

136 145 4Р 0,65 2,16 Ша Ша век в е к

5 696 X 1,80 10-15 37,2 Алевролит Алевролит Прослоек алевро
лита мощностью

139 145 180 0,65 2,16 Ша Ша век век

"йнокая" Несложный I г 2,18 20 4 0 , 0 Алевролит Алевролит Прослоек алевро- 130 1 4 0 50 Ша Ша век век
ИОЗОО

Красногорский 3 3 4 г 6 , 0 1 2 0 4 1 , 0 Алевролит Алевролит

лита мощностью 
8 см
Прослоек алевро
лита мощностью 
НО см

1 3 5 I355 45 Ша Шах век ’0КХ

Наддальвий 386 д 1 , 3 4 20 40,5 Алевролит Алевролит Прослоек алевро-* 
лита мощностью 
5 пм

1 3 7 1 4 5 50 № Ша век в*.

Сычевскжй I 632 д 4,30 20 42,0 Аргиллит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 50 см

1 3 5 135х 30 Ша 1ах век в с к х

Полнееевский I 472 г 4,25 20 39,0 Алевролит Алевролит Прослоек 8левполи
та мощностью Г56см 1 2 2 1 2 2 х 40 Ша Шах век вскх

х) Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемое™ определены без учета прослойков.
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И и. C .I f .К и р ова

I I 2 I 0 8

Б реевск и Й 1 4 0 Г 3 , 1 0 5 - 9 . 4 1 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и та  
м ощ н остью  6 5  с и ,  
| в е р д ы е  вк л ю ч ен и я

1 6 4 2 4 5 ЩО 0 , 8 3 1 . 3 9 Шб У К ВК

Т ол м а ч в в ок и й € 4 0 Г 2 , 4 0 7 - 9 4 1 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р ги л л и 
т а  м ощ н остью  2 0 с м .  
Т вер ды е вк л ю ч ен и я

I S 2 0 5 4 0 0 , 7 5 1 , 5 8 Шб 1У век К

Д я ги л е в ск и й 2 6 8 Г 2 , 1 0 1 4 4 0 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м ощ н остью  2 0 с м

1 2 5 1 3 0 35 Ша Da век век

М ай ер овок и й 3 5 6 Г 1 , 7 5 1 6 4 1 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т Ч и сты й  у г о л ь 1 2 5 1 2 5 2 5 Ota Da вше век
П ол ен ов ск и й 4 6 8 Г 1 , 6 0 9 - 1 4 4 0 , 7 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 

т а  м ощ н остью  3  с и
1 2 1 1 2 5 3 0 0 , 7 6 1 , 5 4 Ша Da век век

"к о л ь ч у г и н с к а я " Х урн н ск н й 2 7 6 Д 4 , 7 5 4 - 5 4 3 , 2 У г о л ь Аргидлит П р о с л о е к  а л е в р о 
л и т а  м ощ н остью

1 4 0 1 4 0 * 4 5 0 , 9 6 1 ,4 7 Da I 6 1 век вскх
1 5  см

П одк ур и н ск и й  I 4 4 6 д 2 , 5 7 -
2 , 8 0

6 - 2 5 4 2 , 5 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м ощ н остью  2 5  см

1 3 3 1 4 0 3 5 0 , 9 6 1 ,4 7 . l a № век вся

И н .Я р о с л а в с к о г о К у р ш с к и й 2 7 6 д 4 , 6 5 0 - 7 0 4 3 , 0 Алаврмит А л е в р о л и т П р о с л о е к  аргилли
т а  м ощ н остью  1 3  см

1 4 0 1 8 5 4 0 Da 1У ВСЁ я
I I 2 I 2 3 Т вер ды е в к л ю чен и я

Г орел ы й 2 52 д 1 , 4 0 4 2 , 0 А л а в р о и и т А р ги л л и т Ч и сты й  у г о л ь 1 3 0 1 3 0 2 0 0 , 8 1 1 , 4 2 Па Da век вся
Н а д ж у р ш ск н й  П 3 9 4 д 2 , 5 0 4 4 , 0 А л е в р о л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р ги л л и 

т а  м ощ н остью  2 0  см  
В клю че|ия к о л ч е д е -

1 4 8 1 9 5 4 0 6 , 9 0 1 , 3 8 Da Шб век к

И и. 7  Н оября Б айкаим окий 1X2 г 4 , 1 0 6—8 4 1 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а л е в р о - 1 4 5 2 4 5 7 0 0 , 8 5 1 , 3 8 la У век ВК

1 1 2 1 2 4
л и т а  м ощ н остью  
17  с м .  Вклю чения
к о л ч е д а н а  1 ,7 %

Н а д ба й к а и и ск и й  I 3 7 6 г 2 , 8 0 4 1 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а л е в р о 
л и т а  м ощ н остью

1 3 2 2 5 0 3 5 la У век к

П ол ы са ев ок и й  I 4 7 2 г 3 , 1 3 2 , 6 4 0 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г н л я и - 1 3 3 2 0 0 6 5 la 1У век к
т а  м ощ н остью  6  с м .  
Т вер ды е  в к л ю чен и я

Н а д ба й к а и и ск и й  0 3 7 8 Г 2 , 5 0 5 - 6 4 1 , 8 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а л е в р о - 1 2 8 1 5 5 8 0 0 , 8 7 1 .3 7 Da 1 6 век ВСЯ
л и т а  м ощ н остью  
7  см

"к ом со м о л е ц " 

I 1 2 1 0 9
Б реевск и Й 1 4 0 Г 1 , 6 5 7 - 1 6 4 9 , 8 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 

т а  м ощ н остью  8  с м .  
Т вер ды е вк лю чен и я

131 2 2 0 6 0 0 , 8 3 1 , 3 9 Da У век к

Е м ел ь я и о в ск и й 2 7 4 г 1 , 4 7 1 6 - 2 4 4 2 , 7 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р ги л л и 
т а  м ощ н остью  I  с м ,  
у г л и с т о г о  а р г и л л и 
т а  1 0  с м .  Т вер ды е

1 2 6 1 9 0 5 0 0 , 7 4 1 , 6 2 Da 1У вше к

в к л ю чен и я  1 ,5 %
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"Комсомолец" Толмачевский 6 « С Г 2,25 14-17 42,3 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро- 129 245 75 0 ,74 1,62 Ша у в е к к
II2 I09 лита мощностью 

15 см. Твердые
включения 1,556

Майеровский 356 Г 1,20 30 38,0 Алевролит Аргиллит Включения колче
дана 0,596

112 180 50 0 ,74 1,62 Пб 1У в е к к

"Полисаевекая" Байка имский 112 Г 4,84 6 42,6 Аргиллит Аргиллит Прослойки алевро
лита мощностью 134 230 200 0;73 1,66 Ша 1У в е к к
15 см, алевро-пес- 
чаника 10 см. 
Твердые включения

На дба тоямский 37* Г 3,05 8 44,4 Аргиллит Аргиллит
0,8%
Прослоек аргилли
та мощностью 15 он

131 145 40 0,72 1 ,70 Шв Ша в е к веж

Бреевсккй 140 Г 1,30 9 40 ,0 Аргиллит Алевролит Чистый уголь 130 130 30 Ша Ша в е к в е к

"Октябрьская"
II2 II2

Красногорский 334 Г 2,76 6 42,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью Зсм

135 140 50 № Ша в е к в е к

Инскяй 1 316 Г 1.25 7 38,9 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 140 140 25 1,05 1,75 Ша Ша в е к в е ж
Янский I 312 Г 2,67 6 4 0 ,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро- • 

лита мощностью 
27 сн

148 180 130 Ша 1У в е к к

Байкаимский 112 Г 2,64 18 41,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью

134 150 115 Ша Шб в е к в е ж
14 см

Надбайка имений 374 Г 4,00 18 41,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек ааеврохж- 
18 мощностью 75 см

133 133s 100 Ша Ш8Х в е к в е к *

Полысзевский I 472 Г 2,30 7 41,8 Аргиллит Песчаник Прослоек аргилли
та мощностью 4 см.

169 210 90 0,87 1 ,37 Вб 1У к к
алевролита 2 см.
Твердые включения

Полысаевокнй П 474 Г 2 ,20 - 8 40,7 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли- 143 230* 270 0 ,69 1 ,87 Ша 1У* в е к к х3,00 та мощностью 41см, 
песчаника 7 см. 
Твердые включения

"Кузнецкая" Красиеорловский 342 Г 2,45 0-12 42,5 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 130 I3Q 25 0 ,57 3,02 Ша Ша с к с  к
IX 2II0 Несложный 410 Г 1,68 5-7 41,6 Алевролит Аргиллит Прослоек аргилли

та мощностью 2 см
130 130 30 0 ,70 1,81 Ша Ша в е к в е ж

Янский I 312 Г 2,35 8 43,9 Алевролит Аргилиит Прослойки углисто
го аргилита мощ
ностью 19 см. 
аиавролита 19 ом.

148 180 70 0,72 1 ,70 Во 1У в е к к

Полысаевокнй I 472 Г 1,30 8-17 41,0 Алевролит Аргиллит Твердив включе
ния 1,3$

133 200 45 Ша 1У в е к t
Полысзевский П 474 Г 3,48 I I - I 2 40 ,0 Алевролит Аргиллит Прослоек аргилли

та мощностью 44 см
I4Q 155 35 0,60 2 ,64 Ша Шб с к в е к

Янский ■ 316 г 1,30 40 ,0 Ааовролит Песчаник Чистый уголь 130 130 25 Ша Ша в е к в е к

х) Значения к класса сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.
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"Северная'1
II2 II5

Кемеровский 324 И 2,82 55 33,2 Углистый
аргиллит

Аргиллит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 40 см

141 155 30 0 ,70 1,81 1а Шб век век

Волковский 214 СС 7,65 22 25,4 Песчаник Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью 
9 см. Твердые 
включения 0,3%

153 195 60 0,55 З .л 16 1У ск век

Владимировский 160 СС 2,90 60 26,1 Углистый
аргиллит

Алевролит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 30 см

141 145 35 0,76 1 ,54 Ша Ша век век

"Южная"
II2 I2 I

Волковский 214 СС 3,20 32 2 0 ,0 -
26 ,0

Алевролит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 
24 см. Твердые 
включения 0,3%

159 200 35 0,72 1,70 Шб Шб век ж

Кеыеровский 324 КХ 3,90 25 26,2 Песчаник Аргиллит Чистый уголь 140 140 25 0,61 2,53 Ша 1а ск ск
Владимировский 160 СС 3,40 25 26,0 Песчаник Аргиллит Чистый уголь 140. 140 25 0,62 2,43 Ша Ша с к ск

"Бутовская"
II2 I04

Конглонератовый 322 К 1,89 12 22,0 Песчаник Алевролит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 20 см

147 150 35 0,70 1,81 Da Шб век век

Верхний 152 К 2,32 20 9 ,0 -  
16; 0

Алевролит Алевролит,
песчаник

Прослойки угли
стого аргиллита 
мощностью 17 см, 
вргиллита 42 см.

158 180 50 Шб 1У век к

Кумпаковский 344 К 1,82 23 18,9 Алевролит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 5 см

153 155 35 0,55 3,13 Шб Шб ск с к

"ягуновская"
II2I22

Кемеровский 324 КХ 2,50 56 27,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью 
6 см

141 155 60 Ша Ша век вок

Волковский 214 СС 8,32 57 19,8 Песчаник Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью 
33 см

153 153х 55 0,78 1,48 Шб ■6х век вскх

Викторовский 158 СС 2,85 60 21,7 Аргиллит Аргиллит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 10 см

160 165 35 0 ,70 1,81 Шб Шб век вок

Лутугинский 346 СС 3,40 56 21,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек алевро
лита мощностью 
10 см

144 155 45 Ша 16 век век

Безымянный 116 СС 1,69 56 20,4 Песчаник Песчаник Прослоек алевро
лита нежностью 
23 см

169 205 45 0,65 2 ,16 Шб 1У век век

Им.Волкова Кемеровский 324 СС 6,25 12 32,0 Аргиллит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 
48 см. Твердые 
включения 0,5%

185 230* 40 1У 1У* к к х

Волковский 214 СС 2,46 12 30,0 Песчаник Алевролит Прослоек алевре- 
песчаника мощно
стью 8 см, алев
ролита -  8 см, 
Твердые включения 
0 ,5  %

153 205 180 Шб 1У век к

Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемостн определены без учета прослойков.
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" Бирюлинская'1 
им.5б-летия СССР

Ш 902 К 2,10 34 23,0 Алевролит Аяевроднт Прослоек аргилли
та мощностью 40 см

139 150 40 0,65 2 ,16 Ша Шб в е к в е к

II2 I03 х х л 920 К 0,85 30 23 ,0 Песчаник Алевролит Чистый уголь 135 135 25 ША Ша в е к в а с
ш п 922 К 1,90 30 22,0 Алевролит Алевролит Чистый уголь 135 135 25 Па Ша в е к в а с

"Судленская"
I I 2 I I ?

Десятый 266 о с 3,20 40 16,9 Песчаник Песчаник Прослоек алевро- 
песчавика мощно
стью 27 см

130 200 130 Ша 1У в е к к

Андреевский 108 о с 3,50 30 15,3 Аргиллит Песчаник Прослоек алевро
лита мощностью 
17 см

120 150 55 Ша Шб в е к в а с

Двойной 260 о с 2,10 35 17,5 Алевролит Песчаник Прослоек углисто
го аргиллита мод
ностью 65 см

130 140 35 Ша Ша в е к в а с

Тонкий 642 о с 1,25 35 14,4 Алевролит Аргиллит Чистый уголь 120 120 25 Ша Ша в е к в а с
Случайный 604 о с 1,85 60 13,1 Аргиллит Песчаник Прослоек углисто

го аргиллита мощ
ностью 30 см

130 140 35 Ша Ша в е к в е к

Коксовый 328 о с 2,60 35-65 13,1 Песчаник Песчаник Чистый уголь 120 120 20 Ша Ша век в е к

"Анжерская" Десятый 266 ос 3,00 5 15,0 Песчаник Песчаник Чистый уголь 130 130 25 Ша Ша в е к в а с
I I2 I0 I Андреевский 100 о с 2,30 5 13,8 Алевролит Песчаник Чистый уголь 120 120 25 Ша Ша в е к в а с

Петровский 428 о с 1,40 10-40 14,8 Аргиллит Песчаник Чистый уголь 130 130 25 Ша Ша в е к в а с
Коксовый 328 о с 2,30 26-35 15,1 Аргиллит Песчаник Прослоек алевро- 

песчаника мощно
стью 10 см

122 155 180 Ша Шб в е к в е к

Тонкий 642 о с 1,20 20 13,2 Алевролит Углистый
аргиллит

Чистый уголь 95 95 25 Пб Пб ск а с

"физкультурник" Петровский 428 о с 2,25 15 16,1 Алевролит Песчаник Прослоек алевро- 
песчаника мощно
стью 12 см

132 170 285 0,62 2 ,43 Ша Шб ск в а с

Тонкий 642 о с 1,05 15 15,1 Алевролит Алевролит Прослоек елевро- 
песчаника мощно
стью 6 см

120 155 220 0,69 1,87 1а Вб ск в а с

Коксовый 328 о с 2,00 18 15,1 Песчаник Песчаник Прослоек алевро- 
песчавика мощно
стью 14 см

122 175 300 0,60 2 ,64 1а Шб ск в е к

Андреевский 108 к 2,35 6 16 ,0-
17,9

Алевролит Песчаник Прослоек алевро
лита мощностью 
98 см

167 280 140 0,73 1,66 Шб У в е к вк

"восход"
II2 I06

Тонкий 642 о с 0,80 15-25 14,4 Алевролит Алевролит Прослоек алевро- 
песчаника мощно
стью 4 см

120 160 440 1а 16 в е к в е к

Коксовый 328 о с 1,75 10-20 15,9 Песчаник Песчаник Прослоек алевро- 
песчавика мощ
ностью 10 см

122 175 260 Ша Шб в е к к

Петровский 428 к 1,20 5-50 13,0 Алевролит Песчаник Чистый уголь 130 130 25 Ша Ша в е к в а с
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"Сибирская'1 Десятый 266 О С 1,70 0-70 16,5 Песчаник Аргиллит Чистый уголь 130 130 25 № № в е к век
Андреевский 100 О С 1,70 15-20 17,7 Алевролит Песчаник Чистый уголь 120 120 25 1а Ша в е к в е к
Петровский 428 О С 2,00 15 15,0 Аргиллит Песчаник Прослойки алевро

лита мощностью 
12 си и алевро- 
песчаника 4 сы

132 160 255 Ша Шб в е к в е к

Тонкий 642 О С 1,20 14,0 Чистый уголь 120 120 25 Ша Ша в е к в е к
Коксовый 328 О С 2 ,10 0-70 Песчаник Песчаник Чистый уголь 120 120 25 Ша Ва в е к в е х

и и Таежная Одиннадцатый 270 К 1,95 15 19,9 Песчвник Алевролит Чистый уголь 160 160 25 0,73 1,66 Об Шб в е к в е к
I I2 lf8 Наддесятый 210 к 1,40 15 23,4 Песчаник Алевролит Чистый уголь 140 140 25 0,87 1,37 Ша 1а в е к в е х

Андреевский 130 к 2,10 16 19,5 Песчаник Песчаник Прослоек алевро
лита мощностью 
8 см

120 140 125 0,68 1,93 Ша Ва ск в е к

Коксовый 190 к 1,43 5 19,9-
20,7

Песчаник Алевролит Прослоек песчани
ка мощностью 9 см

151 190 205 0,76 1,54 Об 1У в е к к
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ПРОИЗВОДСТВЕН!!ОЕ ОБЬЕДШШШЕ ЮХКУ8БАХУГОЛЬ 130000

Им.С. Орджоникидзе У 850 Т 3,60 14,5 9,0 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 135 20
0,50

№ Da SCK в е к

I32109 1У 838 Т 4,00 15- 10,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли- 135 140 30 4,23 Ша Da CK с к
18 та мощностью 

40 см

П 835 Т 2,90 14 12,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью 
20 см

135 140 40 На Da ВСЕ в е к

В 836 Т 1,60 47 9,9 Аргиллит Аргиллит Чистый уголь 145 145 25 1а Da в е к в е к

п 854 Т 3,50 50 8,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью

125 200 35 Da 1У в е к X

20 см. Твердые 
включения 0,5%

Ии.Г.Димитрова П 835 Т 3,50 65 10,7 Аргиллит Алевролит Прослоек алевро- 135 150 35 Ша Ш6 в е к в е к

I32I03 лита мощностью 
15 см

1У 838 I 1,82 67 10,0 Аргиллит Алевролит Чистый уголь 135 135 25 0,70 1,81 Da Da в е к в е х

У 850 Т 3,50 65 8,5 Аргиллит Алевролит Твердые включе
ния 0,5%

135 180 35 0,71 1,76 Da I J в е к в е к

УХ 854 Т 4,10 60 8,7 Алевролит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью 
10 см. Твердые 
включения г%

125 215 40 Da 1У в е к к

УП 860 Т 3,80 60 9,0 Алевролит Алевролит Прослоек алевро
лита мощностью
10 см

138 150 50 ■а la в е к в е к

У1 862 Т 2,80 60 9,7 Алевролит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью 
20 см

138 145 30 Da Da в е х в е к

"Редаково" 1У 838 Т 3,30 30 9,3 Алевролит Алевролит Прослоек алевро- 135 185 65 Da 1У в е к к
I32II0

У 850 Т 4,00 30 8,5 Аргиллит Алевролит

лита мощностью
50 сы
Чистый уголь 135 135 25 la Da в е к в а с

п 854 Т 5,60 40 10,0 Алевролит Аргиллит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 17 сы. 
Твердые включении

125 185 35 Da 1У в е к к

Спутник У1 626 Т 1,70 50 8.4 Алевролит Алевролит Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 15 см

125 135 30 Da la в е к в а с
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I 2 :  3 : 4 : 5 :  6 : 7 8 :  9 :  1 0 I I : 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9

"Б а й д а а в с к а я " 29а 7 8 0 Г 3 , 2 5 9 3 8 , 4 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и - 1 2 4 1 2 5 4 0 0 , 9 4 1 , 4 3 Ша Ва ВСЖ век
I 3 2 I 0 I т а  м о щ н о ст ь ю  

I I  с и
3 0 7 8 4 Г 4 , 3 0 I I 3 9 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 

т а  МОЩНОСТЬЮ 1 8  см
1 2 4 1 3 0 4 0 0 , 8 5 1 , 3 8 Ша Ша ВСЕ ВСЕ

3 2 7 9 0 Г 3 , 4 2 2 8 3 9 , 0 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  МОЩНОСТЬЮ 1 0  с м

1 2 9 1 3 5 4 0 0 , 8 5 1 , 3 8 Ша Ша ВСЕ веж

3 3 7 9 2 г 1 , 7 0 2 4 3 8 , 2 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о ст ь ю  1 0  см

1 3 3 1 4 5 4 0 0 , 8 1 1 # « Ша Ша век ВСЕ

" з ы р я н о в с к а я " 3 3 7 9 2 г 1 , 6 0 1 2 4 0 , 5 А р ги л л и т А л а в р о л и т П р о с л о е к  у г л и с т о - 1 3 3 1 6 5 2 5 Ша 1 6 ВСЕ век
I 3 2 I 0 4

3 2 7 9 0 г 2 , 6 5 5 3 8 , 4 А р ги л л и т А р ги л л и т

г о  а р г и л л и т а  мощ
н о с т ь ю  4 0  см

П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о ст ь ю  7  см

1 1 6 1 2 0 3 0 0 , 8 7 1 . 3 7 Пб Ша ВСЕ век

3 6 7 9 6 г 1 , 2 2 1 0 - 1 5 3 7 , 6 А р ги л л и т А р г и л л и т П р о с л о е к  а л е в р о 
л и т а  МОЩНОСТИ) 
1 0  с м

1 3 2 1 6 0 5 0 Ша Шб век вас

3 7 7 9 8 г 2 , 1 5 1 0 - 1 5 3 7 , 3 А р ги л л и т А р г и л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о ст ь ю  1 5  с м

1 3 0 1 4 0 3 0 Ша Ша ВСЕ век

"А б а ш е в ск а я " 1 4 7 2 8 X 1 , 2 5 1 0 3 3 , 3 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о ст ь ю  3 5  см

1 2 0 1 6 0 3 5 0 , 7 ^ 1 , 6 2 Ша Шб ВСЕ век

1 5 7 3 2 X 1 , 2 0 I I 3 4 , 6 А р ги л л и т А р ги л л и т Т в е р д ы е  в к л ю ч е 
ния 2 , 5 %

1 2 5 2 6 0 3 5 0 , 8 3 1 , 3 9 1а У ВСЕ вк

1 6 7 3 4 X 1 , 1 0 2 5 - 4 0 3 8 , 3 А р ги л л и т А р ги л л и т Ч и сты й  у г о л ь 1 2 0 1 2 0 3 0 0 , 8 5 1 , 3 8 № Ша ВСЕ вас
2 1 7 4 8 X 0 , 9 0 1 8 - 3 5 3 7 , 7 А л а в р о л и т А л е в р о л и т Ч и сты й  у г о л ь 1 2 0 1 2 0 3 0 0 , 7 2 1 , 7 0 1 а Ша ВСЕ век
2 2 7 5 2 X 1 , 2 1 2 1 3 7 , 0 А л е в р о л и т А л е в р о л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 

т а  м о щ н о ст ь ю  1 0  см
1 2 7 1 3 0 3 5 Ша Ша веж век

2 4 7 6 0 X 1 , 0 5 2 0 3 8 , 0 А л е в р о л и т А л е в р о л и т П р о с л о й к и  а л а в р о - 1 2 2 2 2 0 75 Ша 1У ВСЕ к
л и т а  о бщ ей  м ощ но
с т ь ю  1 5  с м .  Т в е р -
д н е  в к л ю ч ен и я  0 *5 %

2 6 7 6 3 X 1 , 4 5 1 3 3 9 , 0 А л е в р о л и т А р ги л л и т П р о с л о е к  а л а в р о - 1 2 2 1 8 0 4 5 0 , 9 3 1 , 4 2 ша 1У вех к
л и т а  м о щ н о ст ь ю
1 5  см

" н о в о к у з н е ц к а я "

I 3 2 I 0 8

3 2 7 9 0 г 2 , 5 0 8 - 1 0 3 4 -
4 0 , 0

А р ги л л и т А л е в р о л и т П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о ст ь ю  1 0  см

1 1 4 1 2 0 4 0 0 , 6 3 2 , 3 3 Пб Ша СЕ ас

3 0 7 8 4 г 2 , 6 0 8 - 1 0 3 4 - А р ги л л и т А р ги л л и т Ч и сты й  у г о л ь 1 4 0 1 4 0 2 5 Ша Ша век вас
4 0 , 0

" Н а г о р н а я " 2 6 а 7 6 4 г М 5 1 0 3 7 , 5 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о сл о й к и  а р г и л л и - 1 2 2 1 9 5 6 5 0 , 7 8 1 , 4 8 Ша 1У ВСЕ к
I 3 2 1 0 7

т а  м о щ н о ст ь ю  5  см  
и  а л е в р о л и т а - I 5 с м . 
Т в е р д ы е  в к л ю ч е -
н и я  0 , 5 $

2 9 а 7 8 0 г 3 , 4 0 7 3 7 , 8 А р ги л л и т А р ги л л и т П р о с л о й к и  а р г и л л и 
т а  и  у г л и с т о г о  а р 
г и л л и т а  о бщ е й  мощ
н о с т и )  1 0  с м .  Т в е р 
ды е в к л ю ч е н и я  0 ,5 %

1 2 4 1 8 0 3 5 0 , 6 6 2 , 0 8 Ша 1У СЕ век
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" К а п и т а л ь н а я " % 0 4 2 X 1 , 5 0 1 5 3 3 , 0 А р г и л л и т А р г и л л и т

I 3 0 5 0 1
% 0 4 0 X 2 , 4 0 1 5 3 3 , 5 А л е в р о л и т А л е в р о л и т

h 0 3 8 X 1 , 4 0 1 5 3 2 , 5 А л е в р о л и т А л е в р о л и т

кз 0 6 2 X 1 , 3 0 8 - 1 4 3 1 , 6 А р г и л л и т А р г и л л и т

% 0 5 4 X 1 , 7 0 • 2 2 -4 0 2 7 , 8 А р г и л л и т А р г и л л и т

\ 0 7 4 X 0 , 9 5 2 2 2 8 , 7 А р г и л л и т А л е в р о л и т

" К у з б а с с к а я '1 к* 0 6 4 X 0 , 7 7 2 5 3 2 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т

I 3 2 I 0 5

% 0 6 6 X 1 , 4 0 3 5 - 4 0 2 8 , 8 А л е в р о л и т А л е в р о л и т

% 0 3 1 X 2 , 0 7 5 0 3 1 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т

% X 1 , 2 0 3 0 3 4 , 5 А р г и л л и т А л е в р о л и т

% 0 0 4 8 X 2 , 5 0 3 0 3 4 , 0 П е с ч а н и к А л е в р о л и т

" Ш у в т а л е п с к а я " I 6 8 4 т 1 , 8 0 4 5 1 3 , 0 А л е в р о л и т А л е в р о л и т

I 3 2 I I 4 п 8 3 5 т 2 , 4 0 4 5 1 2 , 0 А л е в р о л и т А л е в р о л и т

ш 9 0 2 т 4 , 0 0 1 8 - 2 0 И , 7 А л е в р о л и т А л е в р о л и т

X X IX 9 3 0 т 2 , 0 0 3 2 и . з А л е в р о л и т А л е в р о л и т

X 8 7 0 т 3 , 2 0 3 0 1 0 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т

ХУ 1 8 8 8 т 2 , 8 0 3 0 1 0 , 0 П е с ч а н и к А л е в р о л и т

X X I 9 0 6 т 1 , 7 0 3 5 9 , 0 П е с ч а н и к А л е в р о л и т

X X X I 9 3 6 т 2 , 9 0 3 5 9 , 0 А р г и л л и т А л е в р о л и т

хххп 9 3 8 т 4 , 9 0 3 5 9 , 5 А л е в р о л и т А л е в р о л и т
хххп 9 4 0 т 1 , 7 0 3 9 1 0 , 2 А р г и л л и т А л е в р о л и т

1 б и 1 2 i i 1 4 1 5 1 6  1 1 7 1 8 1 9

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 2 0 1 2 0 2 5 Ша Ша в е к в е к

П р о с л о е к  а л е в р о 
л и т а  м о щ н о с т ь ю  
4 0  с и

1 2 4 1 8 0 7 0 Ша 1 У в а с к

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 2 5 1 2 5 2 5 Ша Ша в е к в е к

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 2 5 1 2 5 2 5 0 , 7 2 1 , 7 0 Ша Ша в а с в а с

П р о с л о е к  а л е в р о 
л и т а  м о щ н о с т ь ю

1 5 1 1 7 0 3 0 0 , 7 2 1 , 7 0 И б Шб в а с в е к

8  с и

П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о с т ь ю  3  с м

1 2 9 1 3 0 3 5 0 , 7 2 1 , 7 0 Ша Ша в е к в а с

П р о с л о е к  у г л и с т о 
г о  а р г и л л и т а  мощ 
н о с т ь ю  1 0  с м

1 1 8 1 3 5 3 5 П б Ша в е к в а с

Т в е р д ы е  в к л ю ч е н и я 1 2 2 2 5 0 3 0 0 , 8 ? 1 , 3 8 Ша У в е к в к

П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о с т ь ю  
3 0  с м .  Т в е р д ы е  
в к л ю ч е н и я  1%

1 1 5 2 0 5 3 5 П б 1 У в е к к

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 2 5 1 2 5 2 5 Ша Ша в е к в р х
П р о с л о е к  а л е в р о 
л и т а  м о щ н о с т ь ю

1 3 0 2 9 0 8 0 Ша У в а с в к

5  с м .  Т в е р д ы е  
в к л ю ч е н и я  4 , 6 $

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 2 0 1 2 0 2 5 Ша Ша в а с в а с

П р о с л о й к и  у г л и с т о 
г о  а р г и л л и т а  мощ 
н о с т ь ю  2 0  с м ,  
а л е в р о л и т а  2 0  с м

1 3 7 1 8 0 4 0 Па 1 У в а с к

П р о с л о е к  а р г и л л и - 1 3 8 1 9 0 3 5 Ша 1 У в е к к
т а  м о щ н о с т ь ю  
2 2  с м .  Т в е р д ы е  
в к л ю ч е н и я  0 ,2 %

П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о с т ь ю  2 1  с м

1 3 5 1 4 5 9 0 Ша Ша в е к в а с

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 3 0 1 3 0 3 0 Ша Ша в а с в а с

П р о с л о е к  а л е в р о 
л и т а  м о щ н о с т ь ю  
2 2  с м .  Т в е р д ы е

1 2 3 2 2 0 8 5 Ша 1 У в е к к

в к л ю ч е н и я  0 ,5 %  

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 3 0 1 3 0 2 5 Ша Ша в е к в а с

П р о с л о й к и  а р г и л л и 
т а  м о щ н о с т ь ю  5  с м

1 3 5 1 6 0 6 5 Ша Шб в а с в е к

и  а л е в р о л и т а  2 0  с м  

Ч и с т ы й  у г о л ь 1 3 0 1 3 0 2 5 Ша Ша в а с в а с
П р о с л о е к  а р г и л л и 
т а  м о щ н о с т ь ю  З С Г с м

1 2 3 1 4 5 3 0 0 , 7 0 1 , 8 1 Ша Ша в а с в а с
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"Высокая"
132102

Ki 054 Z 2 ,15 45 3 1 ,0 Алевролит Песчаник Прослойки алевро
лита мощностью

[51 250 55 0 ,89 1 ,38 Шб п век BE

30 ом, аргиллита 
10 ом. Твердые
включения I ,%

"Алердннская" I 684 К 1,70 16 18 ,9 Аргнлит Углистый Чистый уголь [20 120 25 0 ,65 2 ,1 6 1а Ша (К СК
130300 23 758 т 4,71 20 12,7 Алевролит

аргиллит
Алевролит Прослойки аргилли

те мощностью 37см, 
алевролня 15 ев. 
Твердые включения

[32 220 40 0 ,58 2 ,8 8 На 1У СК век

21 748 т 6 ,20 20 и . * Алевролит Алевролит Прослойки углисто
го аргиллита мощ
ностью 8  си, аяев- 
ре-десчаяниа 8 си.

Й т ” —

[38 185 125 0,62 2 ,4 3 т 1У СЕ век

30 784 т 1,82 18 12,3 Песчаник Песчаник Прослоек углисто
го аргиллита мощ
ностью 15 он

145 155 40 0,70 1,81 На 86 ВСЕ век

йм.В.И.Ленина В 836 к 8,00 I I - I 5 25,1 Алевролит Алевролит Прослоек углисто- 133 133х 30 0 ,56 3 ,16 №• №х СЕ СК*
I32I06 го аргиллита мощ

ностью 80 он
1У-У 842 к 6,65 « 3 23,1 Песчаник Алевролит Прослоек елевро-

мощностью
134 134х 60 0,56 3 ,16 8а ■8х СЕ скх

У1 854 к 6,65 13 22,2 Алевролит Аргиллит Прослойки аргил- 141 141х 50 o;so 4 ,2 3 1а !а х СК OF
углистый лита мощностью

100 см, алевролита 
22 см

У1а 855 к 2,03 8-12 22 ,5 Алевролит Алевролит Прослойки аргилли
та мощностью 7 см,

119 165 35 0 ,66 2 ,08 Пб 1а СЕ ВСЕ

алевролня 13 он
н 876 к 2,00 8-12 2 0 ,0 Алевролит Алевролит Прослоек алевро

лита мощностью 
10 см

125 140 85 0 ,58 2 ,88 на 1а СЕ СК

ХУЛ 894 к 3,00 8-12 17 ,9 Песчаник Песчаник Чистый уголь 130 130 20 0 ,60 2 ,64 ■а 1а СК СК
ХХУП 922 т 4,03 8-12 11 ,0 Прослоек аргилли

та мощноотьв 73см
131 I3 I J 30 1а * х век век*

"Томская" I 684 к 1,00 7 2 2 ,0 Конгдоме- Алевролит Прослоек углисто- 94 100 35 0 ,50 *«23 Пб П<5 СЕ (К
I3 2 I I I рат го аргиллита мощ

ностью 20 ся

Им.Шавякова I 836 к 9,50 20-25 26,1 Аргиллит Аргиллит Прослойки углисто- 133 I33J 4(У 0 ,58 2 ,88 1а ■8х СК скх
I3 2 II3 го аргиллита мощ

ностью 80 ом в 
алевролита 20 си

1У 838 к 2,70 23 23,0 Песчаник Алевролит Прослоек алевроли
та мощностью хЗсм

134 160 60 1а Шб век в ®

Значения и классы сопротивляемости резанию пластов и категории пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.
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I 2 : 3 : 4 : 5 : 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 I? 18 19

Им.Шевякова
I32II3

п 854 К 6,67 10-30 24,0 Песчаник Алевролит Прослойки алев
ролита ИОЩИОСТЫ) 
75 си и алавро- 
песчажнха 30 си

141 141х 170 Па №х В ® В®*

XXУП 922 X 5,10 10-25 23,0 Прослоек алевро
лита мощностью
10 си

131 135 80 Ша На В ® В ®

'усинская" 
132112

I 836 К 9,15 10 Алевролит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью 
ИЗ он

133 133* 30 Вв ■ах В ® В ® х

х) Значения и классы с онротивляемооти ре заняв пластов к категория пластов по разрушаемости определены без учета прослойков.



К А Р А Г А Н Д И Н С К И Й  Б А С С Е Й Н
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Тип вмещающих пород Тип и мощность «
1►4Ч S 3 яе< Класс по 

сопротив
ляемости

Категория
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О
* 8

о ч
S B

ооЯ S3
!в

по разру- 
шаемости

шахты,
я

№ »
Е-*ОЯ

содержание ЯДО

С
оп

ро
ти

вл
яе

м
ос

ть
 ; 

но
го

 п
ла

ст
а 

ре
за

н
А

дд
, 

кг
с/

см

Ио  •* в  в резанию

код по
классификатору

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
ил

 
ин

де
кс

 п
ла

ст
а

Ко
д 

пл
ас

та
 п

о 
кл

ас
си

ф
ик

ат
ор

у

Те
хн

ол
ог

ич
ес

ка
я 

м
ар

ка
 у

гл
я

и оQ СО 

1 »
a s

§ 1соя У
го

л 
па

де
ни

я 
ш

и 
гр

ад
.

е

1н05

-

| !

1
§ по

чв
ы

твердых
включений

С
оп

ро
ти

вл
яе

м
ся

 
ре

за
ни

ю
 А

, 
кг

с/

А
бр

аз
ив

но
ст

ь 
уг

 
пл

ас
та

 
jo

о и> о &•В >4
° §
3 3  вО Я N
СОКсо
ШЩО Снез >, П

ок
а 8

8 т
е Л

Ь 
CT

8I
 

хр
уп

ко
ст

и 
В

уг
ля

пл
ас

та

уг
ля

п
ла

ст
а

I г 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОВЬЕДИНШИЕ КАРАГАНМУГОЛЬ, 270000

"михайловская^ K if! 390 К 3,00 12 2 5 ,7 - Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 172 185 30 0 ,7 3 1,66 Шб 1У век К
272II5

J4u 27 ,0 лита общей мощ
ностью 20 см

4 f AA 440 К 3,10 12 26,0 Аргиллит Аргиллит 3 прослойка ар
гиллита общей

127 150 50 0 ,7 3 1 ,66 Ша Шб век век
мощностью 27 см

K fg м л 450 К 3,10 12 2 5 ,0 - Аргиллит Аргиллит 8 прослойков 127 135 35 0 ,73 1 ,66 Ша Ша век век
27 ,0 аргиллита общей 

мощностью I I  см

4"Степная” 170 кж 3,28 15 2 5 ,2 - Аргиллш Песчаник 2 прослойка уг- 127 145 40 0 ,6 5 2 ,1 6 Ша Ша ск век
272I2I 32,0 листого аргил

лита мощностью
I I  см, 4 про
слойка аргилли-

с£у
та -  22 см

200 к 1,10 10- 32,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргил- 164 165 25 Шб Шб век век
25 лита мощностью

I см

"майкудукская" K s 350 к 1,25 10 27 ,5 Аргиллит Песчаник Прослоек аргил- 124 130 35 Ша Ша век век
272II4 лита мощностью 

4 см
K 7

4 ?

360 к 1,95 10 2 7 ,5 Алевролиз Аргиллит Прослоек аргил
лита мощностью 
5 см

150 155 35 Шб Шб век век

390 к 1,83 10 2 6 ,0 - Аргиллит Песчаник 3 прослойка 155 175 40 0 ,7 5 1 ,58 т Шб век к
27 ,5 аргиллита общей 

мощностью 9 см
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т : 2 3 4 5 б 7 8 : 9 : 10 : I I : 12 : 13 14 1$ 16 IV 18 ТЗ —

"Майкудукская"
272И4

К 12а . с . т К 2,94 9 21,0-
30,3

Аргиллит Уголь 4 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 26 си.

200 240 60 0,79 1,46 1У У К в к

Включения колче
дана

450 К 3,35 9 25,0 Уголь Аргиллит 6 прослойков ар- 167 190 70 0,72 1,70 Вб 1У в е к к
гяллита общей 
мощностью 41 си

К г 300 К 1,75 10 25,0 Аргиллит Углистый 2 прослойка ар- 40 0,70 1,81
аргиллит гиллита общей 

мощностью 8 см

"Саранская"
НО 125 40 Пб Ша ск век272II7 Ч 390 К 3,20 12 25,5 Аргиллит Аргиллит 9 прослойков 

аргиллита общей
мощностью 19 см

к/г 410 К 1,75 14 26 ,0 - Уголь Аргиллит 5 прослойков ар- 99 120 45 0 ,75 1,58 Пб Da СЯС в и с
30,6 гиллита общей 

мощностью 10 см

Ч 490 К 1,20 13 25 ,8 - Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 98 155 55 0,78 1,48 Пб Вб с к в е к
35,5 лита мощностью

12 см, углистого 
аргиллита т 25см

"Сокурская" Ч <390 к 3,25 12 22,6 Аргиллит Аргиллит 5 прослойков ар
гиллита общей

91 100 25 0 ,66 2,08 Пб Пб с к с к

272II9

440 к 2,80 IX 20,2 Аргиллит Уголь

мощностью 8 см, 
прослоек углис
того аргиллита 
-  6 ом
Б прослойков ар- 115 140 30 0,71 1,76 Пб Ша с к век
гиллита общей 
мощностью 27 см

1,76
К , ~ н . с . 450 к 2,50 I I 23,8 Уголь Аргиллит 4 прослойка ар- 104 НО 25 0,71 Пб Пб с к с к

гиллита общей 
мощностью 5 см

К 7 360 к 3,74 12 22,2 Аргиллит Аргиллит 3 прослойка уг- НО 125 25 0,73 1,66 Пб Ва с к в е к
листого аргиллита 
общей мощностью 
20 см, 4 прос
лойка аргиллита
-  I I  см

"Стахановская" Ч 470 к 2,00 10 27,6 Алевролит Аргиллит 2 прослойка уг
листого аргил-

160 225 60 16 1У век к
272120 лита общей мощ

ностью 78 см.
1,66Км 490 к 1,90 12 27,6 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргил- 143 155 •60 0,73 Ша 16 в е к в е к

лита мощностью 
2 см, алевроли-
та -  4 см

К  и 520 к 1,70 7 27,6 Углистый Аргиллит Прослоек аргил- 210 215 30 0 ,75 1,58 1У' 1У к к
аргиллит лита мощностью 

2 см
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’Западная" к г 300 К 2 ,10 28 2 7 ,0 - Углистый Алевролит 4 прослойка ар- 141 175 45 0 ,84 1 ,38 Ша Шб век К
272108 37,0 аргиллит гнллита мощ

ностью 15 см, 
прослоек уг
листого аргил
лита -  Зз см

* 3 320 К 1,80 14 2 7 ,0 - Аргиллит Аргиллит 2 прослойка ар- 120 145 30 0 ,81 i , « Ша Ша век век38 ,5 гиллита мощ
ностью 10 см,
углистого аргил
лита -  18 см

Ку 330 к 1,25 10- 2 7 ,6 - Аргиллит Аргиллит 3 прослойка ар- 171 185 45 0 ,68 1 .93 Шб 1У век век

К 7

12 34,9 гиллита мощ
ностью I I  см

360 к 1,90 I I 2 7 ,0 - Аргиллит Углистый Прослоек аргил- 130 140 25 0 ,7 3 1 ,66 Ша Ша век век

K f  н .г.

31,6 аргиллит лита мощностью 
6 см

к 2 ,10 2 7 ,0 - Углистый Алевролит 4 прослойка ар- 120 155 30 1а Шб век век30,0 аргиллит гиллита мощ-
ностью I I  см, 
углистого аргил
лита -  17 см

Им. 50-летия К ю 390 к 3,40 7 2 4 ,1 - Аргиллит Аргиллит 10 прослойков 165 175 25 0 ,80 1 ,44 Шб Шб к к
Октябрьской 29 ,0 аргиллита общей 

мощностью 14 см
революции ^ /8 520 к 1,50 9 27 ,0 Аргиллит Углистый Прослойки аргил- 170 185 30 0 ,54 3 ,47 Шб 1У ск ск
272129 аргиллит лита мощностью 

15 см.
490 к 1 ,5 0 8 27 ,0 Аргиллит Аргиллит 3 прослойка ар

гиллита мощ
ностью 8 см,
2 прослойка уг-

150 170 40 0 ,5 0 4 ,2 3 Шб Шб ск ск

X *

листого аргил
лита -  17 см

470 к 1,70 8 29 ,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргил
лита мощностью 
3 см
7 прослойков ар-

160 165 40 0 ,52 3 ,83 Шб Шб ск ск

KiZ и.с. 450 к 3,20 8 28 ,0 Аргиллит Аргиллит 100 130 50 0 ,67 2 ,0 0 Пб Ша ск век
гиллита общей 
мощностью 36 см

к 7 360 к 1,80 8 29 ,0 Аргиллит Углистый 2 прослойка ар- 50
аргиллит гиллита мощностью

6 см, 2 прослойка 
углистого аргил
лита -  16 см



I 2 3 4 5 6 7 8 : 9

"шахтинская" *s 1 6 0 w 0 , 8 0 8 -
2 4

2 7 , 0 Алевролит Аргиллит

1 7 0 K ! 2 , 5 0 8 2 8 , 0 Аргиллит Аргиллит

d7 2 С Ю И 0 , 9 1 2 8 , 0 Аргиллит Углистый
аргиллит

им.В.И.Ленина i , 1 7 0 KX 2 , 8 0 1 0 2 8 , 0 Аргиллит Аргиллит
2 7 2 I I 3

2 2 0 KZ 2 , 4 5 7 2 8 , 0 Песчаник Алевролит

iff 2 3 0 KX 2 , 3 0 1 2 -
1 8

2 8 , 0 Аргиллит Аргиллит

"шаханская" de 1 7 0 KX 2 , 0 0 8 3 2 , 0 Аргиллит Аргиллит
2 7 2 1 2 5 d7 2 0 0 KZ 1 , 2 5 6 3 2 , 0 Аргиллит Аргиллит

is 2 1 0 к 0 , 8 2 3 2 , 0 Аргиллит Аргиллит

Молодежная'1 is 1 7 0 K1 3 , 5 0 8 3 3 , 3 Аргиллит Аргиллит
2 7 2 I I 6

i , 2 1 0 к 0 , 8 0 3 3 , 3 Аргиллит Аргиллит
d 7 2 0 0 KZ 1 , 2 0 1 0 2 8 - 3 2 Аргиллит Аргиллит

"Цубовская"1 К7 3 6 0 к 2 , 7 0 2 0 2 4 , 0 -
2 6 , 2

Алевролит Аргиллит
2 7 2 X 0 7

K /o 3 9 0 к 3 , 0 0 1 8 2 6 , 0 Аргиллит Аргиллит

x * 3 0 0 к 2 , 5 0 2 2 2 6 , 0 Углистый
аргиллит

Алевролит
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Чистый уголь 75 75 20 Па Па СК ск

2 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 19 см

60 80 35 Па Пб ск ск

Прослоек аргил
лита мощностью 
2 см

30

7 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 15 см, 
2 прослойка уг
листого аргилли
та -  17 см

90 115 35 0,66 2 ,08 Пб Пб СК с к

Прослоек углис
того аргиллита 
мощностью 80 см

90 140 40 0,68 I # » Пб 1а с к в е к

2 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 28 см

122 150 35 0,73 1,66 Ша 16 в е к в е к

77 30 0,74 1,62 Па с к
30 0,74

Прослоек аргил
лита мощностью 
7 см

92 115 45 0,84 1,38 Пб Пб с к в е к

5 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 23 см

100 I I 5 40 0,78 1,48 Пб Пб с к в е к

Чистый уголь НО НО 20 Пб Пб ск ск
Прослоек аргил
лита мощностью 
10 см

35 0,82 1,40

6 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 21 см

150 165 30 0,80 1,44 Шб 16 век к

5 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 22 см

30 0,67 2 ,00

6 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 20 см

25 0,78 1,48
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Им.Костенко Х4 330 КЖ 2,00 7 29 ,0 Аргиллит Аргиллит
272II2

Хв 350 КЖ 1,20 7-9 29 ,0 Аргиллит Аргиллит

к 7 360 К 1,50 7 29 ,0 Аргиллит Углистый
аргиллит

* 3 320 К 2 ,00 7 29 ,0 Уголь Аргиллит

к г 300 К 3,20 7 29 ,0 Углистый
аргиллит

Аргиллит

К /о 390 К 2,40 6 29 ,0 Аргиллит Аргиллит

К(гг.с . 440 К 3,00 8 29 ,0 Углистый
аргиллит

Уголь

н.е. 450 К 3,00 8 29 ,0 Уголь Аргиллит

"северная1 к ? 300 К 3,20 12 28 ,5 Уголь Аргиллит
272X18

X , 330 К 1,30 9 28 ,5 Аргиллит Аргиллит

Им.50-летия X # 490 к 1,65 10 29,0 Аргиллит Аргиллит
-СССР
272104

К% и.е. 450 к 3,20 13 27,0 Уголь Аргиллит

Кггв .е. 440 к 3,00 15 27,0 Углистый
аргиллит

Уголь

10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

2 прослойка аргиллита 
мощностью 6 см, про
слоек углистого ар
гиллита 10 см

92 НО 40 0 ,56 3 ,16 Пб Пб С СК

Прослоек аргиллита 
мощностью 5 см

73 85 35 0,62 2 , « Па Па С ск

Прослоек песчаника 
мощностью 5 см

83 105 170 0,91 1 ,39 Па Пб СК век

5 прослойков аргил
лита общей мощ
ностью 16 см

35 0,58 2 ,8 8

5 прослойков аргил
лита общей мощ
ностью 26 см

35 0,68 1 ,93

4 прослойка аргил
лита общей мощ
ностью 29 см

130 155 40 0,77 1,51 1а Шб веж век

4 прослойка аргил
лита общей мощ
ностью 32 см

120 145 40 0 ,70 1,81 1а Ша век век

5 прослойков аргил
лита общей мощ
ностью I I  см

125 135 45 0 ,70 1 ,81 Ша Ша веж веж

6 прослойков аргил
лита общей мощ
ностью 17 см,
2 прослойка углис
того аргиллита -  
28 см

60 0,82 I,4D

2 прослойка аргил
лита общей мощ
ностью 5 см

40 0 ,69 1 ,87

Прослоек углистого 
аргиллита мощ
ностью 6 см,
3 прослойка аргил
лита 6 см

30

7 прослойков аргил
лита общей мощ
ностью 12 см

128 135 30 0,72 1 ,7 0 1а Ша век век

3 прослойка аргил
лита общей мощ
ностью ь см,
5 прослойков углис
того аргиллита 36 см

130 150 40 0,64 2 ,24 1а Шб ск век
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I 2 з 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 Тб I? 18 19
ин. 50-летия К ю 390 К 3,00 12 27,5 Углистый

аргиллит
Аргиллит 13 прослойкой аргиллита 120 135 30 0,72 1,70 Ша 1а век век

СССР
272104

общей мощностью 16 си

“Чурубай-Ну- Ч 470 ОС 2,80 17 28,9 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргиллита 150 165 40 0 ,85 1,38 16 Шб век к
райская"

25 ,0 -
26,2

мощностью 23 см

272124 я (г 410 ОС 2,30 15 Аргиллит Аргиллит 3 прослойка аргиллита 
мощностью 6 см

116 120 25 0,86 1 ,37 Пб Ша век век

R№ 520 К 1,30 15 26,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргиллита 
МОЩНОСТЬЮ 9 см

60 80 35 0,61 2,53 Па Па е с

Ч 390 ОС 3,50 20 15-20 Уголь Аргиллит 5 прослойков аргил
лита общей мощностью

25

16 см

"Абайская"
272I0I

K f g 520 кх 1,95 16 25,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргиллита 
МОЩНОСТЬЮ 30 см

91 130 30 Пб 1а ск век
Ч 470 ОС 2,67 2-30 15-20 Аргиллит Аргиллит 4 прослойка аргиллита 

общей мощностью 22 см
30 0,55 3,31

K f2 B C - 440 ос 2,50- 25 15-20 Аргиллит Уголь 5 прослойков аргил- 45 0 ,59 2 ,76
2,90 лита общей мощностью 

48 см
К,г и.с. 450 ос 2,50 23 15-20 Уголь Аргиллит 5 прослойков аргил

лита общей мощностью
8 СМ

25 0,59 2 ,76

400 к 1,50 24 25-26 Аргиллит Аргиллит 2 прослойка углистого 
аргиллита общей мощ-

30 0,71 1,76

ностыо 19 см, 3 про-
слойка аргиллита -  
6 см

Ч 390 ос 3,30 20 15-20 Аргиллит Аргиллит 10 прослойков аргил
лита общей мощностью 
15 см, прослоек алев
ролита -  2 см

50 0 ,66 2,08

Долинская" d < 090 кх 1,30 30,0 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргиллита 115 130 30 0,58 2,88 Пб Ша ск ск

272106
4 120 кх 1,20 21 32,0 Аргиллит Аргиллит

мощностью 8 см
Прослоек аргиллита 
мощностью 27 см

112 165 45 0 ,43 6,14 Пб Шб с с

150 к х 1,75 5 33,6 Аргиллит Аргиллит 3 прослойка аргиллита 116 135 35 0,60 2 ,64 Пб Ша ск ск
мощностью 14 см

1



но
I 2 3 4 5 6 7 8 9

"Долинская" 4 160 И 1,70 9 29,6 Аргиллит Аргиллит
272106

Ии.Горбатова 
272105

KfH.c. К 2,20 9 28,0 Уголь верх
него сдоя

Аргиллит

Кг 300 к 3,30 10 28,0 Уголь Аргиллит

Ъ 320 к 1,80 10 29,0 Аргиллит Аргиллит

330 к 1,20 15 28,0 АргиллИт Аргиллит

"топарская" х* 530 ос I.W 35 16-21 Аргиллит Аргиллит
272123 К/8 520 ос 1,35 35 16-21 Аргиллит Аргиллит

Kflj 490 ос 1,60 36 16-21 Аргиллит Аргиллит

К« 510 ос 1,70 35 16-21 Алевролит Аргиллит

Kf2 410 ос 2,06 37 15,9 Аргиллит Аргиллит

Ии.М.И.Калинина КавМ ос 2,20 19 2 0 ,4 - Аргиллит Аргиллит
272II0

K/g 520 кх 2,30 17
26,0
24 ,5 -
35,4

Аргиллит Аргиллит

KfS н.Вл. ос 2,00 17-
21

2 0 ,4 -
26,0

Аргиллит Аргиллит

Кав.с. 440 ос 2,30 21 Аргиллит Аргиллит
"Кировская" as 060 1,90 8 23,4 Аргиллит Алевролит
270200

10 Ц 12 13 14 15 16 1 7 18 1 9

4 прослойка ар
гиллита мощ
ностью 23 си

169 195 45 0,48 4 ,69 16 1У СК СК

5 проолойков ар
гиллита нощно- 
стью 21 си, прос
лоек углистого 
аргиллита -  20 сн

145 175 90 0 ,6 8 1 ,9 3 Ша 16 век век

3 прослойка ар
гиллита мощностью 
26 (at, прослоек 
углистого аргил
лита -  25 си

150 175 95 0 ,65 2 ,1 6 1а Кб век ВСЕ

5 прослойков ар
гиллита мощностью 
27 см

143 175 85 0,61 2 ,53 1а 16 СК век

2 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 9 см

118 135 75 0 ,54 3 ,4 7 Пб 1а СК СК

25
Прослоек аргил
лита мощностью 
4 см

30 0,70 1 ,8 1

Прослоек аргил
лита мощностью 
3 см

160 165 30 0,84 1 ,3 8 16 16 к к

Прослоек аргил
лита мощностью 
3 см

30 0,70 1 ,8 1

Прослоек аргил
лита мощностью 
13 см

130 145 30 0,69 1 ,8 7 Ша 1а век век

25 0 ,79 1 ,4 6

3 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 28 си

30 0 ,76 1,54

Прослоек аргил
лита мощностью 
38 см

45 0,79 1,46

5 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 21 сн

45 0 ,6 8 1 ,9 3



I 2 3 4 : 5 : 6 7 8 9

"Кировская"
270200

4 070 1,90 10 34,7 Углистый
аргиллит

Алевролит

290 К 2,50 6-9 28,0 Углистый
аргиллит

Песчаник

к г 300 К 2,80 12-
18

34,7 Аргиллит Алевролит

4 320 К 2,00 8 - 1 1 28,5 Алевролит Алевролит

" Казахстанская"
272109

щ 560 к х 1,40 22 ,0 -
25;о

Аргиллит Аргиллит

4 250 к х 1,36 16 2 f,7 Аргиллит Песчаник

230 к х 1,25 13 37,0 Аргиллит Аргиллит

4 220 X 1,30 I I 23 ,0-
25,0

Аргиллит Аргиллит

i s B.e. к х 2,70 17 21,5 Аргиллит Уголь

dgH.e. к х 2,50 7 21,5 Аргиллит Аргиллит

H ,f
Карагандинская
2 7 2III

470 к 2,60 13 21,0-
26,3

Аргиллит Аргиллит

490 к 2,00 6-7 22,0 Аргиллит Углистый
аргиллит

I l l

; 10 I I 12 13

5 прослойков ар
гиллита общей 
иощвосты) 28 си, 
прослоек углис
того аргиллита- 
-  39 см

60

2 прослойка ар
гиллита общейМОЩНОСТЬЮ 19 си,
прослоек углис
того аргиллита- 
-  14 си

135 160 65

5 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 25 см, 
прослоек углис
того аргиллита-

105 130 50

6 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 33 си

140 175 65

2 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 25 см

50

2 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 19 см

45

Прослоек аргил
лита мощностью 
30 см

45

2 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 20 см

40

8 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 21 см

95 115 40

Прослоек углис
того аргиллита 
мощностью 14 см, 
4 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 7 см

95 НО 35

2 прослойка ар- 
гиллитА общей 
мощностью 37 см

50

2 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 6 см

50

14 15 1Й I f 1Й 1 9 -

0 ,85 1 .3 8

0 ,75 1 ,5 8 Ша Об век век

0,64 2 ,2 4 Пб Ша ск век

0 ,75 1 ,5 8 Ша Об веж к

0,69 1 ,8 7

0,78 1 ,4 8

0,73 1 ,6 6 Пб Пб ск век

0,64 2 ,2 4 Пб Пб ск (Ж

0,58 2 ,8 8

0,58 2 ,8 8



I 2 3 4 ; 5 6 7 8 9

"Карагандинская
2 7 2III V й

450 3,10 8 24 ,5 -
33,0

Уголь Углистый
аргиллит

х » 390 1,95 6 26,0 Углистый
аргиллит

Алевролит

"Актасская"
272102

Х ц 490 К 1,35 13 25,3-
35,0

Аргиллит Аргиллит

К * 470 К 1,80 20 25-30 Аргиллит Аргиллит

Ка н.е. 450 К 3,20 17 24,0 Углистый
аргиллит

Аргиллит

440 К 2,00 17 24,0 Углистый
аргиллит

Аргиллит

Х /с 390 к 2,70 30 25,2 Аргиллит Аргиллит

к 7 360 к 2,80 9 32,0 Аргиллит Аргиллит

ж
5 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 12 он
3 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью ? см

2 прослойка уг
листого аргил
лита общей 
мощностью 35 см
Прослоек аргил
лита мощностью 
30 см
4 прослойка ар
гиллита общей 
мощностью 9 см
3 прослойка уг
листого аргил
лита общей мощ
ностью 45 см
7 прослойков ар
гиллита общей 
мощностью 19 см
3 прослойка уг
листого аргил
лита общей мощ
ностью 40 см,
3 прослойка ар
гиллита -  17 см

I I ; J2 13 : 14 ““15 _1£_ 1? 18 , 19

55 0 ,64 2 ,24

45 0,70 1 ,8 1

155 180 40 0,70 1 ,8 1 Шб 1У век век

45

130 135 35 0,62 2 ,4 3 Da 1а ск ск

130 155 45 0,62 2 ,4 3 Ша Шб ск век

40 0,72 1 , 7 0

100 135 50 0,58 2,88 Пб 1а ск ск



К И З Е Л О В С К И Й  Б А С С Е Й Н



114
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1 Iв
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твердых
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о  о

§  *
и ■<

£  §  
а  §В 0
8  s

О  Ф  о а ,

0 0  я  «  н о
5  S o
g a a

в 2  g
3 8  J

>» •

1 »  0  61
а  §
$ !

О В1
8 S  0  Л Я
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£
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8  В

S  §  

I I
а  н

К
Sр*>

064о0
§

«
а>»

064о
g
§

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

Им Ленина 
090301

I I 260 Г 1,20 40-
45

41 ,4 Аргиллит 
и алев
ролит

Алевролит Прослоек аргил
лита мощностью 
до 10 см

364 365 195 УП УП (Ж (Ж

9 220 Г 0 ,9 5 14 40 ,1 Песчаник,
алевролит

Алевролит Прослоек аргил
лита мощностью 
до 10 см. Вклю
чения колчедана

245 310 190 У УП ВК ВК

Северная"
090401

I I 260 X 1,07 12 4 0 ,5 Песчаник 
и глини
стый 
сланец

Песчаник 
и глини
стый 
сланец

Уголь пиритизи- 
рованный

282 290 95 У У ВК ВК

13 340 ж 3,22 15 42,7 Песчаник Глинистый
сланец

Включения кол
чедана

279 295 80 У У ВК ВК

9 220 ж 0 ,80 10 40 ,1 Песчаник 
и глини
стый 
сланец

Глинистый
сланец

Включения кол
чедана

214 245 115 1У 1У к к

"Широковская" I I 260 г 1,25 15 41-
43 ,0

Алевролит Алевролит Включения пири
та и прослойки 
алевролита мощ
ностью 20-35 см

250 360 136 У УП ВК (Ж

9 220 г 1,50 12 39 ,5 Песчаник 
и алевро
лит

Алевролит Прослоек алевро
лита мощностью 
до 50 см. Вклю
чения пирита

250 310 180 У У1 ВК ВК

13 340 г 1,50-
1 ,70

12-
18

« . з Песчаник Песчаник 
и глини
стый 
сланец

Включения колче
дана

447 450 114 УШ УШ (Ж (Ж



1 1 5

I  1Ш з 3 D 5 6 7 :  ~ ............ I 9 10 : И | 1 2 г ш 1 4 15 1 1 6 17 18 1 9

HP0H3B0JiCTBifflH0E ОБЬЕПШ ШШ  " Ш Е Л У Г О Л Ь "

»  26 13 340 Г 1 ,6 5 1 2 - 2 0 4 1 ,4 Песчаник Песчаник и 
глинистый
сланец

352 п о к

9 220 Г 1 ,3 0 -
1 ,8 0

8 - 1 6 3 8 ,5 Кварцевый
песчаник

Алевролит 2 4 4 У в к

"ко сиамская"
0 9 0 20 1

I I 260 Г 1 ,3 0 3 -8 4 1 , 7 Песчаник Глинистый
сланец

Включения колчедана, 
линзы аргиллита мощ
ностью до 90 см

29 5 310 I I 5 У У 1 в к в к

13 340 г 1 ,2 0 5 - 1 0 « ,  3 Песчаник Песчаник и
глинистый
сланец

Включения колчедана, 
линзы аргиллита мощ
ностью до 50 см

4 2 5 430 12 5 уш УШ о к ОК

9 220 г 0 ,9 0 3 - 5 4 0 ,7 Песчаник 
и глинистый 
сланец

Песчаник и
глинистый
сланец

Включения колчедана 242 26 5 95 У У в к вк

Им . 40 л е т 
ВЛКСМ

13 340 г 1 ,5 0 12 4 1 ,6 Песчаник Глинистый
сланец

Мелкие включения пи
рита 6-8% объема 
пласта

235 255 14 5 1 У У к вк

09 0 6 0 1 I I 260 г 1 ,3 0 1 0 - 1 5 4 0 ,0 Глинистый
сланец

Глинистый
сланец

Включения пирита 
4-6% объема пласта

18 5 205 18 5 1 У 1 У к к

"центральная”
0 9 2 10 5

13 340 ж 1 ,6 5 1 2 - 1 4 4 1 ,0 Песчаник 
и глинистый 
сланец

Глинистый 
сланец и 
алевролит

Три прослойка глинис
того сланца общей мощ
ностью до 40 см. Вклю
чения колчедана

18 0 210 4 1 0 1 У 1 У к к

I I 260 г 0 ,8 0 -
l | 2 0

1 4 - 2 0 4 2 ,0 Песчаник 
и глинистый 
сланец

Песчаник Мелкие включения пирита 2 0 1 2 2 0 345 1 У 1 У к к

И и .4 0  л ет 5 12 0 г 0 ,9 0 -
1 ,0 0

3 - 1 0 3 9 ,3 Глинистый
сланец

Песчаник Включения пирита 15 6 180 7 5 Шб 1 У век к
Октября

9 220 г 0 ,9 0 -
0 ,9 5

1 2 - 1 5 3 8 ,6 Глинистый 
сланец и 
песчаник

Глинистый
сланец

Включения колчедана 325 340 20 5 У 1 У 1 вк (Ж

13 340 г 0 ,8 0 2 6 -2 9 3 5 ,2 Глинистый 
сланец и 
песчаник

Глинистый
сланец

Большие включения 
колчедана

330 350 250 У 1 У 1 вк ок

Ии.Калинина I I 260 г 1 , 7 6 1 8 - 1 9 3 9 ,9 Кварцевый
песчаник

Глинистый
песчаник

Прослоек глинистого 
сланца мощностью 30 см 
и включения пирита

304 320 19 0 У 1 У 1 вк в к

Ключевская”
0 9 2 I 0 I

I I 260 ж 1 , 1 0 1 7 - 3 0 4 0 ,7 Глинистый
песчаник

Глинистый
песчаник

Включения пирита 
в виде конкреций и 
линз

285 315 24 0 У У 1 вк в к
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Наименование
вахты,
код по

классификатору

Тип внещающих пород Тин и мощность 
прослойков, 
оодергажле 

твердых 
вклвченжй

1 —
Класс по Категория
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Й

I " 4
1  Sg о

й
9•4
О ра
3  в9 Ки о 
8  §  
3  I  
S  м

»
&

80
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ПР0ЙЗВ01СТВЕНН0В ОБЬВДИНШИК "ШШШСКУГОЛЪ"

’’северная"
I9 2 II2

IX 545 Б 1,20 5 -
15

46 ,7 Аргиллит Аргиллит
1

Прослоек аргллЛн- 130 
та иощиостью до
20 см 1

160 35 0 ,57 3,0X9 Шв 16 СК СК

ХП 589 Б 1,30 19-
24

45 ,5 Алевролит Алевролит Прослоек аргилли- 150 
та мощкоотьв до 1
15 см |

X65 30 0 ,70 1,81 1а 16 век вое

"ниасская'1
I92I09

1У,
5-й слой

505 Б 1 ,5 0 -
х ;54

17-
19

44 ,5 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргилли- 148 
та мощностью до ■
50 см 1

200 45 1а 1У век к

"Глубокая"
I92I02

УН 5X3 Б 1 ,2 0 -
1,25

10-
12

44 ,5 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргия- 80 
ялта мощность» до
ХО см |

100 30 0,62 2 ,43 Па Пб с ск

®2 03? Б 1 ,5 0 -
1 ,90

го -
35

46 ,4 Аргиллит Алевролит Прослойки сидери
та мощностью до
Х2 см

1 65 125 60 0 ,98 1,52 Па 1а СК век

1У,
1-й слой

453 Б
№

29-
38

46,5 Аргиллит,
песчаник

Уголь Прослойки аргил
лита мощностью
да ХО см

98 1X5 25 0 ,76 1,54 Пб Пб ск век

Ш 412 Б
! : 8 -

24 44 ,5 Несчаннк Слабый
аргиллит,
песчаник

Прослоек аргилли
та мощностью да
ХО см*

90 100 20 0 ,70 1,81 Па Пб ск ск

"красная горнячка' 
192108

1У. В.П», 
1-й слой

463 Б 0 ,9 6 -
1 ,07

2 4 4 ,0 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил
лита мощностью 
до 14 см

90 120 30 0 ,86 1 ,37 Па Ва ск век

1а 4X4 Б 0 ,9 3 -
0^99

3 4 4 ,0 Аргиллит Алевролит Прослоек аргилли
та мощностью да
5 см

- 100 1X5 25 0 ,8 7 1 ,37 Пб Пб ск век

"Центральная"
192X13

IX , в*П| 358 Б 1 ,4 5 -
2 ,2 4

4 42 ,1 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью да 
15 си* Валуны 
0,2%. 4

100 115 45 0,81 1,42 Пб П<5* ск век

у\
Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резанию крупных валунных включений, 
не разрушаемых исполнительными органами выемочных машин*
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с  удалением валунов щш помоги 
буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин шахтопласты относятся к группе Шб типовых условней



1 1 9

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 : П 12 13 14 15 16 17 18 19

"капитальная" 1в 340 Б 1 ,90- 13- 44,1 Аргиллит Аргхлит Прослойки аргил- 65 100 50 Па Пбх СК СК
I92IQ5 2 ,0 0 16 лита мощностью

Ы  “ •
1а 336 Б 1 ,60 - 10- 45,0 Аргиллит Аргиллхт Прослойки аргил- 121 150 55 0,81 1,42 Ва Шах ВСЕ век2,52 18 лита мощностью

Ы  “ • * ’ т
I  н.п. 322 Б 2 ,0 0 14-

17
43,8 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 

SKT8 моввоосьв

Ы  -  u t n “

127 150 45 0 , 8 4 1,36 Ша Шах век век

I  «г, 352 Б 0 ,8 0 - 10- 44,7 Аргиллит Аргиллит, Прослойки аргил- 140 155 45 0 , 8 5 1.35 1а шб век век2 -1  слой 2 ,2 0 15 алевролит. лита мощностью
песчаник до 15 си

"подозерная”
I9 2 III

Пв, в .п . 385 Б 1 ,05-
1 ,2 0

10-
12

46,0 Аргиллит Аргнллкт Прослойки аргил
лита мощностью 
от 5 д о к о м .  
Вадуин 0,0956

128 150 60 Ва Шах век век

Па 377 Б 1 ,85-
2 ,2 0

14 45,3 Аргиллит,
песчаник

Аргиллит Проодойки аргил
лита мощностью 
^0^50 си. Валуны

136 180 70 Ва 1УХ вок к

У, 474 Б 1 ,85- 28- 43,8 Аргиллит, Аргиллит, Прослойки аргил- 120 140 55 Пб Шах век век1-й слой 2 ,1 0 34 песчаник алевролит лита мощностью
от 5 до 20 си. 
Валуны 0,03%

"комсомольская"
192X06

I 296 Б 1 ,50 -
2 ,50

i i -
го

37,9 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил
лита мощностью
J 5 J  " • Ю ч”

150 165 35 0,77 1,51 № Шбх век к

1а 338 Б 2 ,23- 12- 44,7 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 73 105 40 Па Пб СК век2,40 14 лита мощностью 
до 27 си

П 141 Б 2,25 I I 44,9 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил
лита мощностью

85 НО 55 Па Пбх СК век
go^|? си. Валуны

И 0,53 Б 1,30-
2 ,0 0

27-
32

41,2 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил
лита мощностью

90 105 70 Па Пбх СК век
^о 9 си. Валуны

% - Ъ 057 Б 1,77-
1,60

27-
32

39,5 Песчаник

Обрушен-

Аргиллит Прослойки аргил
лита мощностью 
до 9 си

90 НО 40 Па Пб СК век

ХП-1
2-й олой

593 Б 1,40-
1,85

го-
35

42,8 ныв по
рода

У г о л ь Проодойки аргил
лита мощностью

160 175 45 Вб Шбх :к к
верхнего
слоя

си. Вадуин

I  н.п. 322 Б 1,60-
1,65

20 -
23

44,2 Аргнллкт Аргиллит Прослойки аргил
лита мощностью 
до 3 си. Валуны

95 ПО 30 Пб Пб* СК век

0,03%

Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резанию крупных валунных включений, 
не разрушаемых иппшпгит<игьтлга органами выемочных машин.
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с удалением валунов при помощи 
буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин оахтопластн относятся к группе Шб типовых условий.



120

I 2 3 4 5 6 7 8  1 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

Комсомольская" I  В*Н»ч~ 334 Б 1,40- 30- 45,9 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 70 85 25 Па Па ск ск
I92I06 1-й слой 2,05 32 лита мощностью

до 10 си

"Октябрьская"
I9 2 II0

X BaSi 318 Б
д а S 16,0 "Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил

лита мощностью
75 80 35 Па Пах ск ск

gô 2> он. Валуны

I 296 Б
д а

I I - 16,0 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 56 60 30 16 16х с ск
13 лита кощвостью до 

5 си. Валуны 0,1%
ш 641 Б 2 ,23 -

2 ,40
13 14,0 Аргиллит Аргиллит №9Sgb8ST 148 160 25 На 16 век к

до 17 сн
"Коркинская" Жв, 383 Б 2 ,80 - 13- 44,2 Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 86 100 45 Па Пбх ск ск
I92I07 1-й слой 5|(Ю 16 лита иощлостью до 

2 0  см.Валуны 0,1%
Па 391 Б 2 ,0 0 I - I8 45 ,9 -

48,6
Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил

лита мощностью до 
2 0  см.Валуны 0,2%

83 105 50 0,885 1,37 Па Пбх ск век

Чуклякский 268 Б 2 ,1 0 - 0-27 45 ,6 - Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 100 115 50 0,92 1,40 Пб Дбх ск век
1-й слой 2,45 4Ъ,1 лита ионноетью 

до 1 0 -2Г сн . Ва
луны 0,01%

"чумлянская" 
I9 2 II4

Чуклякский 
1-й слой

268 Б 1,50 40-
45

44,2 Аргиллит
Обрушен-

Уголь Прослойки аргил
лита мощностью 
до 5 ск .

100 НО 20 Пб Пб ск век

Чуклякский 
17-й слой

274 Б 2 ,2 0 -
г;зо

2 0 -
34

44,3
ныв по
рода 
верхнего 
слоя

Уголь Прослойки аргил
лита мощностью
до 10-15 ск.

80 95 25 Па Пб ск ск

Подчум- 224 Б 1,50 18- 44,2 Аргиллит Аргиллит Прослоек аргилли
та мощностью до

НО 165 50 Пб Вб век к
лякский, 32
пачка Па 50 си.
Подчук- 232 Б 1 ,80- 18- 42,8 Песчаник, Аргиллит Прослоек аргилли- 70 100 35 Па Пб ск ск
лякский, 2,50 35 аргиллит лита мощностью
пачка 1 .
1-й СЛОЙ

до 30 ск.

» It
Восточная Восточно-

Батугинский , \

Прослойки аргил
лита и алевроли-

Па Пб ск скI9020I верхний.
средний

168
170

Б 2 ,30 -
2,35

3-
15

41 ,0 -
4410

Аргиллит,
уголь

Аргиллит та мощностью от 
5 до 18 ск

70 95 30 0 ,74 1,62

Восточио- 170 Б 1 ,90- 14- 41 ,0 - Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 75 Н О 30 1,17 2 ,37 Па Пб ск век
Батурин
ский ,

2,05 25 44,0 лита мощностью от
5 до 27 сн

средний
Восточио- 172 Б 2 ,20 - 7- 2 1 ,0 - Аргиллит Аргиллит Прослойки аргил- 90 105 30 0,71 1,76 Па Пб ск в е к
Бетурин
ский,

2,75 20 44,0 лита мощностью от 
5 до 20 ом.

нижний, 
2-й слой

Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резайию крупных валунных включений 
не разрушаемых исполнительными органами выемочных машин.
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с удалением валунов при помощи 
буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин шахтопласты относятся к группе Шб типовых условий.
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I 2---------- 3 4 5 6 7 8 9 10 I I 12 13 14 15 16 17 18 19

"Южная"
I9 2 II5

П,
1^й одой

369 В 2 ,2 0 41 ,0 45 ,3 Алевролит Уголь 156 Шб век

I ,
2-й сдой

В 2 ,0 0 33 45,5 Обрушен
ные по-

Уголь 148 Ша век

роды
а , 439 Б 2 ,00 3? 45 ,8 верхнего Уголь 150 Ша век3-й слой • слоя

Нижний
"Спутник"

133 Б 1 ,60 36 45 ,4 Алевролиты Алевролиты Прослойки аргил
лита мощностью 
до 60 си

140 200 50 Ша 1У век К

, Ш/у „ Красно- 190 Б 2 ,1 0 - 34- 46,2 Углистый Уголь Прослойки аргид- 146 150 20 Ша Ша веж векКуллярское содьскнй 2 ,2 0 40 аргиллит лита мощностью до
190302 2-й сдой

Нижний, 
2-й одбй

194 Б 2 ,1 0 - 40- 47,2 Углистый Аргиллит
5 си
Прослойки аргил- 150 160 25 Ша Шбх век к2 ,20 43

•
аргиллит лита мощностью 

до 10 см. Валуны
I ,
2-й сдой

Б 2,20 45 46,4 Обрушен
ные по-

Уголь Прослойки аргил
лита мощностью

120 130 20 Пб Ша век век
роды до 10 си.

1У- 455 Б 1,80 30- 4Ь«0 верхнего Уголь Прослойки аргил- 54 70 20 16 Па с ск2-й сдой 40 47 ,0 олоя лита мощностью
J до Ю си.

"калачевская" УШВ Б 1,44 20 44,8 Алевролит Алевролит Прослойки аргил- 25
I 92104

УШИ Б 1,40 9-14 44 ,9 Алевролит Алеврслит

лита, валуны 
0,14$
Прослойки аргил
лита, валужн 0,1% 25

*Батуринская" Восточно- Б 2,35 I I - 35,2 Аргиллит Уголь Прослойки аргил- 0,74 1,62
I92 I0 I Ьатуринский, 

1 ,3  сдой \9
12 лита

Восточно- Б 2,20 I - I 4 40 ,4 Аргиллит Уголь Прослойки аргил-
Батуринскнй лита
3 сдой

Б 2,35 16- 27 ,4 Аргиллит Уголь Прослойки аргил-
Восточно- 
БатуринскиА 
I слой

30 лита

Ц 369 Б 1,58 10- 3 5 ,4 Алевролит Алевролит Прослойки аргиллн 30
21 та, валуны 0,17%

Значения сопротивляемости резанию и классы пластов определены без учета сопротивляемости резанию крупных валунных включений, 
не разрушаемых исполнительными органами выемочных машин.
Ограничение эксплуатационной производительности выемочных машин и нагрузки на лаву в связи с удалением валунов при помощи 
буровзрывных работ. По условиям применения выемочных машин шахтопласты относятся к группе Шб типовых условий.
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