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Поправка к ГОСТ 33140—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные 
дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры в воз
духе (метод RTFOT)

В каком месте Напечатано Должно быть

Рисунок 2. Поясняющие дан
ные — 4

(200 ± 5) мм (100 ± 5) мм
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