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Поправка к ГОСТ 32761—2014 Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 8.7. 
Таблица 3

Виды контроля
Наименование показателя Приемочный

(ежедневно)
Периодический 
(1 раз в месяц)

Зерновой состав +

Влажность +

Истинная плотность +

Средняя плотность +

Пористость +

Водостойкость образцов из смеси ми
нерального порошка в битумом

+

Битумоемкость +

Гидрофобность +

Содержание активирующих веществ +

Содержание водорастворимых соеди
нений

+

Содержание полуторных окислов +

Активность +

Набухание образцов из смеси мине
рального порошка с битумом

+

П р и м е ч а н и е  —  Дополнительно периодический контроль 
осуществляют при каждом изменении состава исходных материалов.
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