
МКС 83.100

Поправка к ГОСТ 20870—2017 ( IS 0 1663:2007) Пластмассы ячеистые жесткие. Метод определения 
скорости прохождения паров воды

В каком месте Напечатано Должно быть

Подраздел 9.1. Первый Постоянную скорость измене- Постоянную скорость изменения
абзац ния массы G12, г/ч, вычисляют по 

формуле
массы G12, мкг/ч, вычисляют по 
формуле

Приложение А. Подраз- Нагретые внутренние стенки ем- Нагретые внутренние стенки ем-
дел А.2. Первый абзац кости также можно покрыть тон

кой пленкой жидкого воска.
кости также можно покрыть тон
кой пленкой жидкого воска или 
парафина.
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