
МКС 83.080.01

Поправка к ГОСТ 409—2017 (ISO 845:2006) Пластмассы ячеистые и резины губчатые. Метод опре
деления кажущейся плотности

В каком месте Напечатано Должно быть

Предисловие. Таблица согла
сования
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44

стоимость объектов недвижимости

Поправка

https://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294794/4294794849.htm

