
Группа Л 14

к ГОСТ 2677—78 Аммоний молибденовокислый. Технические условия (см. изме
нение № 2, ИУС М 7—89)

В каком месте Н апечатано Д олжно быть

Пункт 4.1. 
Второй абзац

Молибденовокислый ам
моний, предназначенный 
для электронной про
мышленности, упаковы
вают только в двойные 
марлевые мешки, вло
женные в фанерные ба
рабаны по ГОСТ 
9338—80, или ящики.

Молибденовокислый аммо
ний, предназначенный для 
электронной промышленно
сти, упаковывают только в 
двойные марлевые мешки, 
вложенные в фанерные ба
рабаны по ГОСТ 9338—80, 
картонные барабаны типа 
III по ГОСТ 17065—77, или 
ящики.
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проектно изыскательские работы

Поправка к Изм. № 2

https://www.mosexp.ru/proektnye_raboty
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294794/4294794947.htm

