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ИЗМЕНЕНИЕ № 9 ТУ 14-1-1660-76

ПРУТКИ ИЗ СТАЛИ МАРКИ
07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЭП288-Ш) Груш а В32

1. Наименование и преамбула технических условий, пункт 2 Л (таблица 1), 
пункт 2Л0 (таблица2). Обозначение марки стали записать в редакции: 
«07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЭП288-Ш)».

2. Пункт 4.5 записать в редакции:
«4.5 Ультразвуковой контроль проводят по методике ГОСТ 21120, либо по 

методике изготовителя. Арбитражные испытания проводят по методике 
ГОСТ 21120».

3. Приложение 1, заменить ГОСТ 12345-88 на ГОСТ 12345-2001, 
ГОСТ 12361-82 на ГОСТ 12361-2002.

4. Приложение 2 «Форма 3.1 А» заменить на прилагаемое.
5. Предварительное извещение от 01.03.2001г. № ЦС/ТУ1660 отменить.
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Форма ЗЛА

Н аименование вида продукции 

по ЦД

Код вида 
продукции по 

ОКИ
(ОК 005-93)

Код по

оке
Группа

Прутки из стали марки 07Х16Н6- 
Ш (Х16Н6-Ш, ЭП 288-Ш)

096400 77 Л 40.60 В 32

М арка стали 
(сплава)

Коды марки 
стали (сплава)

07Х16Н6-Ш (Х16Н6-Ш, ЭП 288-Ш ) 8421
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