
ГОСТ 5950—51 Сталь инструментальная легированная. Технические условия

Изменение № 1

Р а з д е л  I. « Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я »
Пункт I. Таблица 1 дополнена группой хромовольфрамованадиевой стали:

Группа стали Марка

Химический состав в %

Углерод
С

Мар
ганец

Мп

Крем
ний
Si

Хром ®£ль- 
Сг ФРам 1 W

Вана
дий
V

Молибден
Мо

Хромовольфрамо
ванадиевая

Х6ВФ 1.0-1.15 ^ '0 ,45 ^ 0 ,3 5 5,5-7 ,0  1,1—1,5 0,5-0,7 Никель ^ 0 ,3 5
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