
Раздел В МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛ ИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Г р у п п а  B5J

ГОСТ 492—52 Сплавы никелевые и медно никелевые Марки

Изменение № I

Пункт 1. Таблица I дополнена новыми графами; «Кислород» и «Сера»
Пункт 1. Таблица 1.

Сплав «Никель технический» марки НТ — исключен.
Пункт 1. Таблица 1. Нормы для сплава «Никель кремнистый» марки НК ОД — изменены:
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Пункт 1. Таблица i дополнена новыми марками сплавов;
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5 Никель полуфабрикат- 
ный высокой чисто
ты, полученный ду
говой плавкой , „ - . НПО

Не менее 
99,98

б Никель полуфабрикат- 
ный, полученный 
электровакуумной 
плавкой . . . . . . НП1

Не менее 
99,9

7 Никель полуфабрикат- 
н ы й ........................ НП2 _

Не менее 
99,5

8 Никель полуфабрикат- 
ный . . . . . . . . НПЗ _

Не менее 
99,3

9 Никель полуфабрикат- 
ный . . . . . . . НП4 _ Не менее 

99,0
10 Никель полуфабрикат- 

ный анодный непас- 
сивирующийся НПАН

Не менее 
99,4

0 ,0 1 -  
ОДО

0 ,0 3 -
0 ,3

0,002—
0,01

11 Никель полуфабрикат- 
ный анодный . . , НПА1 _ __ _ Не менее 

99,7
1 2 Никель полуфабрикат- 

ный анодный . . . . НПА2 — — — — — —
Не менее 

99,0 — — — — ;



Пункт 1. Таблица 2 дополнена новыми графами. «Цинк», «Кадмий» и «Олово»
Пункт 1. Таблица 2.-Сплав «Никель технический» марки НТ — исключен.
Пункт I. Таблица 2. Нормы для сплава «Никель кремнистый» марки НК 9,2— изменены;
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2 Никель кремнистый . НК 0,2 0,10 - 0,10 0,05 0,10 0,002 0,005 0,10 0,002 0,002 0,002 0,002 0,007 0,0С2 0,002 0,45

Пункт 1. Таблица 2 дополнена новыми марками сплавов:
Примесей не более в % %
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5 Никель полуфабри- 
кагнын высокой чи
стоты, полученный 
дуговой плавкой » НПО 0,007 0,003 0,003 0.002 0.001 0,0003 0,001 0,005 0,001 0,0003 0,001 о . с о о з 0,002 0,0003 0,001 0,02

|  6

1

Никель полуфабри- 
катный, получен
ный электроваку
умной плавкой . НП1 0,04 0,03* 0,01 0,002 0.015 0,001 0,001 0.01 0,001 0,001 0,001 0,001 0,005 0,001 0,001 0,1

7 Никель подуфабрн- 
катный . . . НП2 0,10 0,15 0,10 0,05 0,10 0,002 0,005 0,10 0,002 0,002 0,002 0,002 0,007 0,002 0,002 0,5

8 Никель полу фабри- 
катный . * . . . . НПЗ 0,15 0,15 0,10 0,20 0,15 0,015 0,15 _ 0.7

9 Никель полу фабри-
НП4 0,30 0,15 0,10 0,20 0,15 _ 0,015 0,20 TWMf. 1,0

10 Никель полуфабри- 
катиый анодный 
не пассивирующийся НПАН 0,10 0,03 0*5

И Никель под у фа бри
кетный анодный . НПА1 0,10 0,03 0,10 — 0,1 _ 0,005 0,02 _ _ _ 0,3

12 Никель полуфабрн- 
кятный анодный НПА2 0.25 0,2 0,10 - 0,15 - 0,005 0,1 — — — — — — — 1,0

* По требованию потреби тела в никеле марки HOJ содержание кремния должно быть не более Q.GQ6X, „
( Приказ Ко 597 13/Х—б8 г,)

Источник
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