
Поправка к ГОСТ 9816.4—2014 Теллур технический. Метод спектрального анализа

В каком месте Напечатано Должно быть

Пункт 5.1.1 Таблица 6. Графа
«Длина волны, нм.» для:

Медь 327,395 327,396
Свинец 330,237 283,305
Кремний 283,305 288,158
Натрий 288,158 330,237

(ИУС № 1 2019 г.)
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вязаный кардиган
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https://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
https://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294797/4294797062.htm

