
Раздел Е. ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ

Г р у п п а  Е45

ГОСТ 5990—51 Провода антенные голые
Изменение № 2

(взамен изменения № 1)

Р а з д е л  I. « Ма р к и  и р а з м е р ы »
Пункт 1. Марка провода ПАЕМ — исключена.
Пункт 2. Таблица 1. Исключены слова: «и ПАБМ».
Пункт 2. Таблица I. Графа «Вес провода, кг1км, не более ». Изменена вели

чина веса:
для провода марки ПАБ сечением 2,5 мм2 ...................«25» на «26»
для провода марки ПАМ сечением 2,5 мм2 . . . .  «23» на «24» 
для провода марки ПАМГ сечением 1,5 мм2 . . „ . «14» на «15»
для провода марки ПАМГ сечением 2,5 мм2 . . . .  «23» на «26»
для провода марки ПАМГ сечением 4 мм2 . . . .  «37» на «39»
для провода марки ПАМГ сечением 6 мм2 . . . .  «56» на «57»
для провода марки ПАМГ сечением 10 мм2 . . . .  «93» на «99»

Р а з д е л  II. « Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я »
Пункт 4 изложен в новой редакции:

«4. Провода марок ПАМ и ПАМГ должны быть изготовлены из круглой 
медной проволоки марки МТ по ГОСТ 2112—46, а провод марки ПАБ — из 
круглой бронзовой проволоки по техническим условиям, утвержденным в 
установленном порядке».
Пункт 8. Таблица 2.

Марка провода ПАБМ и величины разрывного усилия, относящиеся к 
проводу ПАБМ, — исключены.
Пункт 9. Таблица 3. Марка провода ПАБМ и величины электрического со

противления, относящиеся к проводу марки ПАБМ, — исключены.
Пункт 10. Заменены слова:

«для проводов марок ПАБ и ПАБМ» 
на

«для проводов марки ПАБ».
Пункт 10. Примечание. Заменены слова:

«для проводов марок ПАБ и ПАБМ» 
на

«для проводов марки ПАБ».
Р а з д е л  V. « У п а к о в к а  и м а р к и р о в к а »

Пункт 23. Заменена ссылка:
«ГОСТ 5151—49» на «ГОСТ 5151—57».

Пункт 24. Подпункт и изложен в новой редакции:
«Номер настоящего стандарта».

Пункт 25. Подпункт в — исключен.
(Приказ № 796 14/XI 1957 г. «Информ. указатель стандартов» № 11 1957 г.>
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