
Изменение № 1 ГОСТ 24766—81 Угли бурые, каменные н антрацит. Метод 
определения свинца, цинка, меди, ванадия, никеля и хрома
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 16.07.86 

2141 срок введения установлен
с 01.12.86

Под наименованием станда-рта проставить код: ОКСТУ 0309.
(Продолжение см. с. 46)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 24766—81)
Пункт 1.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10742—70 на ГОСТ 10742—71.
Пункт 2.1. Заменить ссылки: ГОСТ 19491—74 на ГОСТ 24104—8-0, ГОСТ 

6675—73 на ГОСТ 9147—80.
Пункт 3.3.1, Первый абзац. Заменить обозначение: S1CO3 на SrCO^. 
Пункт 5.2. Заменить обозначение: т с на тй .

(ИУС № ю 1986 г.)
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