
ГОСТ 2543—44 Цементы: шлаковый бесклинкерный и гипсошлаковый

Изменение № 1
Р а з д е л  VI. «У п а к о в к а, м а р к и р о в к а  и п а с п о р т и з а ц и я »

Пункт 14 дополнен примечанием:
с П р и м е ч а н и е .  Цемент, отгружаемый в прямом железнодорожном 

сообщении с участием узкой колеи, должен быть упакован в тару».

(Приказ № 53 24/Ш—53 г.)
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