
*  ГОСТ 10760—76 Лак электроизоляционный ВЛ-941. Технические условия

В каком месте Напечатано Должно быть

Вводная часть. Второй 
абзац

Электроизоляционный 
лак ВЛ-941 предназна
чается для изготовления 
эмалированных прово
дов.

Электроизоляционный лак 
ВЛ-941 предназначен для 
изготовления транспониро
ванных проводов в общей 
бумажной изоляции.
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