
Раздел Ж. СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

Г р у п п а  Ж15 .
к ГОСТ 10499—63 Маты и плиты полужесткие стекловатные для строи

тельства

В каком месте Напечатано Долж но быть

Пункт 4. Таблица. Графа 
.Наименования показа
телей*

Уплотнение под 
удельной нагрузкой 
0,017 кгс/см2 в %, не 
менее

Уплотнение под 
удельной нагрузкой 
0,017 кгс/см2 в %, не 
более

(«Информ. указатель стандартов» № 5 1964 г.)

77

вязаное болеро

Поправка

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/0/4294800/4294800021.htm

